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Diese Dissertation behandelt Ergebnisse aus zwei thematisch unterschiedlichen
Forschungsgebieten. In dem auf Seite 3 beginnenden ersten Teil dieser Arbeit
werden die Resultate aus dem Themenfeld der Mu¨nzmetall(I)-Quecksilber(II)-
sulfidhalogenide erla¨utert. Hierbei handelt es sich um in der Diplomarbeit [1]
begonnene Untersuchungen zur Synthese und strukturchemischen Untersuchung
quaterna¨rer Quecksilber(II)-sulfidhalogenide der Mu¨nzmetalle Silber und Kup-
fer sowie verwandter Verbindungen.
Ab Seite 165 werden im zweiten Teil dieser Ausarbeitung die Erkenntnisse
zur Synthese und Charakterisierung von Photokatalysatoren auf Titandioxidba-
sis fu¨r die Abwasserreinigung dargelegt. Diese Untersuchungen fu¨hren die von
Herrn Dr. R. Stahl und Herrn Dr. K. Vogelsang im Arbeitskreis von Prof. Dr.
H. Jacobs begonnenen Arbeiten zur Synthese der genannten Katalysatorma-
terialien fort. Die photokatalytische Aktivita¨t der pra¨parierten Katalysatoren
wurde in Kooperation mit Mitarbeitern des Arbeitskreises von Herrn Prof. Dr.
J. A. C. Broekaert sowie des Instituts fu¨r Umweltforschung (INFU) an der
Universita¨t Dortmund bestimmt. Das Themengebiet der Photokatalysatorma-











Quecksilber(II)-sulfid ist in Form des Minerals Zinnober bereits seit dem Al-
tertum bekannt. Hinweise u¨ber die Verwendung des Erzes als roten Farbstoff
gehen bis in die Antike zuru¨ck. Wa¨hrend es in Asien schon la¨ngere Zeit Ver-
wendung fand, wurde es in Europa wahrscheinlich von den Griechen zum ers-
ten Mal im sechsten Jahrhundert vor Christus eingesetzt. Neben seiner Ver-
wendung als Farbpigment sollte der Genuss von Zinnober vor allem im alten
China der Gesundheit und inneren Reinigung dienen. Eine der a¨ltesten urkund-
lichen Erwa¨hnungen geht auf Theophrast zuru¨ck, der erstmals von natu¨rlichem
und ku¨nstlichem Zinnober berichtete [2]. Die fu¨r die Verwendung von Zinnober
beno¨tigten Substanzmengen wurden bis ins Mittelalter durch den Abbau und
die Aufreinigung des natu¨rlichen Minerals gedeckt (vgl. Abbildung 1.1(a)). Die
ku¨nstliche Herstellung von Zinnober war erst ab dem 13. Jahrhundert durch die
Arbeiten von Albertus Magnus mo¨glich. Der Name Zinnober geht auf die grie-
chische Bezeichnung κιννα´βαρι (kinna´bari) fu¨r Drachenblut zuru¨ck. Gemeint
ist hierbei der rote Pflanzensaft des Drachenbaumes. Eine andere gebra¨uchliche
Bezeichnung fu¨r Zinnober ist der Name Vermilon, der sich vom lateinischen Na-
men vermes fu¨r die Kermesinsekten ableitet, aus denen sich ebenfalls ein roter
Farbstoff gewinnen ließ.
Die zweite Modifikation des Quecksilber(II)-sulfids, das Metacinnabarit, wur-
de erst sehr viel spa¨ter genaueren Untersuchungen unterworfen. So beschrieb
erst Turquet de Mayerne am Anfang des 17. Jahrhunderts die Darstellung von
Metacinnabarit durch Zusammenreiben von warmem Quecksilber mit flu¨ssigem
Schwefel [2]. Die im Folgenden auch oft mit der Bezeichnung Quecksilbermohr
belegte Substanz wurde in der spa¨teren Literatur wesentlich seltener beschrieben
als die rote Modifikation des Quecksilber(II)-sulfids. Natu¨rlich vorkommendes
Metacinnabarit liegt anders als Zinnober meist nur in Form kleiner Kristalle
in sehr geringen Mengen vor. Eine Fotografie eines solchen Kristallverbandes
zeigt Abbildung 1.1(b). Im Gegensatz zu den natu¨rlichen Zinnobervorkommen
wurden die Metacinnabarit-Lagersta¨tten in der Vergangenheit jedoch kaum ab-
gebaut.
Sowohl Zinnober als auch Metacinnabarit besitzen unter Normalbedingungen
nur eine sehr geringe Lo¨slichkeit in wa¨ssrigen Lo¨sungsmitteln. So betra¨gt das
Lo¨slichkeitsprodukt von Zinnober Lp=7·10−53 mol2·L−2, das des Metacinnaba-
rits besitzt einen Wert von Lp=3·10−52 mol2·L−2 [3]. Bereits diese Zahlenwerte
geben einen Hinweis auf die hohe Affinita¨t von Hg(II) zu Schwefel. Beispiels-
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1 Einleitung
(a) Zinnoberkristalle auf Quarz. (b) Metacinnabaritkristalle.
Abbildung 1.1: Quecksilber(II)-sulfidmineralien.
weise la¨sst sich wasserunlo¨sliches HgO mit H2S zu HgS umsetzen. Auch gelingt
die Reaktion von HgO mit Mercaptanen RSH zu sogenannten Quecksilber(II)-
mercaptiden1 der Summenformel Hg(SR)2.
Zur Polymorphie von Quecksilber(II)-sulfid existieren in der Literatur ver-
schiedene, zum Teil widerspru¨chliche Untersuchungen. Als Umwandlungspunkt
der beiden Modifikationen ineinander wurde von J. Rinse durch Dampfdruck-
messungen eine Temperatur von 386±2 °C ermittelt [4]. Dieser Wert konnte
durch weitere thermoanalytische Untersuchungen im Folgenden besta¨tigt wer-
den. Unterhalb des Phasenumwandlungspunkts ist die rote Modifikation des
HgS stabil, oberhalb davon ist Metacinnabarit thermodynamisch begu¨nstigt.
Schon unterhalb der Umwandlungstemperatur zeigt Quecksilber(II)-sulfid eine
starke Tendenz zur Sublimation [5], wobei der Dampf bei mindestens 530 °C
vollsta¨ndig dissoziiert zu sein scheint [4]. Je nach Pra¨paration und eventuellen
Verunreinigungen konnten fu¨r Quecksilber(II)-sulfid außerdem verschiedene Zer-
setzungstemperaturen im Bereich zwischen 220 °C [6] und 310 °C [7] ermittelt
werden. Im Rahmen anderer Untersuchungen wurde weiterhin u¨ber eine bis da-
hin unbekannte Hochtemperaturphase von Quecksilber(II)-sulfid, das sogenann-
te Hypercinnabarit, berichtet [8]. Hierbei soll es sich um eine ab 470 °C stabile
Phase mit geringem Quecksilberunterschuss handeln, die jedoch in spa¨teren Un-
tersuchungen nicht na¨her charakterisiert wurde.
Zum besseren Versta¨ndnis der im Rahmen dieser Arbeit angefu¨hrten Kristall-
strukturbeschreibungen sollen an dieser Stelle die Strukturen der beiden Modi-
1 Der Name Mercaptan geht auf W. C. Zeise, den Entdecker dieser Reaktion, zuru¨ck und
leitet sich von mercurium captans (lat. Quecksilber einfangend) ab.
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(a) Darstellung der Elementarzelle. (b) Blick entlang der kristallographischen
c-Achse.
Abbildung 1.2: Kristallstruktur von α-HgS (Zinnober).
fikationen des Quecksilber(II)-sulfids kurz vorgestellt werden.
Zinnober (α-HgS) kristallisiert trigonal in der Raumgruppe P3221 (Nr. 154)
mit den Elementarzellenparametern a=b=4,145(2) A˚, c=9,496(2) A˚ und drei
Formeleinheiten pro Elementarzelle [9]. Als Hauptbaueinheit entha¨lt Zinnober
Quecksilber-Schwefel-Schraubenketten von dreiza¨hliger Symmetrie, die parallel
entlang der kristallographischen c-Achse angeordnet sind. Eine U¨bersicht dieser
Kettenstruktur zeigt Abbildung 1.2. Die Quecksilber-Schwefel-Bindungsla¨nge
innerhalb dieser Ketten betra¨gt 2,37 A˚. Die Koordinationsspha¨re der Quecksil-
beratome wird durch vier weitere Schwefelatome im Abstand von 3,09 A˚ und
3,29 A˚ zu einem verzerrten Oktaeder vervollsta¨ndigt. Eine Darstellung dieser
Koordinationsspha¨re ist in Abbildung 1.3(a) gezeigt. Fu¨r die Schwefelatome in
Zinnober ergibt sich entsprechend eine [2+2+2]-Koordination mit sechs Queck-
silberatomen.
Metacinnabarit (β-HgS) kristallisiert kubisch fla¨chenzentriert im Zinkblende-
Strukturtyp (Raumgruppentyp F4¯3m (Nr. 216)) mit dem Elementarzellenpa-
rameter a=5,872(1) A˚ und vier Formeleinheiten pro Elementarzelle [10]. Eine
Darstellung der Elementarzelle ist in Abbildung 1.4 gezeigt. Die Schwefelatome
bilden in dieser Kristallstruktur das Motiv einer kubisch-dichtesten Kugelpa-
ckung, in der die Quecksilberatome die Ha¨lfte aller Tetraederlu¨cken besetzen.
Fu¨r die Quecksilberatome ergibt sich damit die in Abbildung 1.3(b) dargestellte
tetraedrische Koordination mit vier gleichen Quecksilber-Schwefel-Kontakten
in einem Abstand von 2,54 A˚. Die Schwefelatome sind entsprechend von vier
Quecksilberatomen ebenfalls tetraedrisch umgeben.
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(a) Koordinationsspha¨re der Quecksilberato-





(b) Koordinationsspha¨re der Quecksilberato-
me in β-HgS (Metacinnabarit).
Abbildung 1.3: Quecksilberkoordination in α- und β-HgS.
Verbindungen am ha¨ufigsten beobachteten HgS-Baueinheiten erkennen. Am wei-
testen verbreitet ist hierbei die lineare oder verzerrt lineare Koordination des
Quecksilberatoms mit zwei Schwefelatomen. Diese Schwefel-Quecksilber-Schwe-
fel-Hanteln ko¨nnen hierbei sowohl isoliert in der Kristallstruktur vorliegen als
auch u¨ber gemeinsame Schwefelatome miteinander verbunden werden. Durch
diese Verknu¨pfungen ergeben sich unterschiedlich gewinkelte HgS-Ketten oder
Ringe. Die Koordinationsspha¨re des Quecksilberatoms wird dabei meist durch
vier weiter entfernte Atome zu einem verzerrten Oktaeder vervollsta¨ndigt. Iso-
lierte lineare [HgS2]
2−-Anionen treten beispielsweise in der Kristallstruktur von
M2HgS2 (M = Na, K) [11] auf. Unterschiedliche Verknu¨pfungsmuster dieser
Baueinheiten finden sich unter anderem in Hg2SnS2Br2 [12, 13] in Form von
gewinkelten Ketten, in α-Hg3S2Br2 [14] als wu¨rfelfo¨rmige Baueinheiten oder in
Hg3S2F2 [15] als verzweigte Netzwerke. Eine ungewo¨hnliche Verknu¨pfung zu
Schichten aus gewellten Sechsringen kann in Hg3S2SiF6 [16] beobachtet werden.
Weniger ha¨ufig als die lineare Koordination der Quecksilberatome finden sich
Umgebungen in Form idealer oder verzerrter Tetraeder, wie sie auch in Metacin-
nabarit ausgebildet werden. Beispielverbindungen fu¨r diese Koordinationsform
sind unter anderem K6HgS4 [17] und M2HgS4 (M = Al, Ga) [18].
Die Kristallstrukturen der bisher bekannten Mu¨nzmetall(I)-Quecksilber(II)-
sulfidhalogenide lassen sich jeweils formal in zwei Teilstrukturen unterteilen.
Hierbei besteht das eine Gitter aus den Quecksilber-Schwefel-Baueinheiten, die





nalstrukturen in alle drei Raumrichtungen generieren ko¨nnen. Diese Kana¨le wer-
den durch die Baugruppen des zweiten Teilgitters gefu¨llt, das aus den Mu¨nzme-
tall(I)- und Halogenatomen besteht. Durch die Anordnung der Mu¨nzmetallio-
nen in diesen Kanalstrukturen sollte eine verbesserte Beweglichkeit der Ionen
innerhalb des Kristallverbandes und damit eine erho¨hte Ionenleitung ermo¨glicht
werden. Leider stellte sich schon im Rahmen der vorangehenden Diplomarbeit
heraus, dass die Synthese phasenreiner Pra¨parate dieser Substanzklassen oft
problematisch war und die untersuchten Proben nur Leitfa¨higkeiten im Gro¨ßen-
ordnungsbereich schlechter Ionenleiter aufwiesen [1]. Fu¨r die weiteren Unter-
suchungen im Rahmen dieser Dissertation wurde deshalb versta¨rkt ein besse-
res Versta¨ndnis der in quaterna¨ren Quecksilbersulfidhalogeniden auftretenden
Strukturfragmente angestrebt. Hierzu waren neben vergleichenden Analysen der
beobachteten Teilstrukturen in bekannten und neuen Verbindungen dieser Sub-
stanzklasse auch eine genauere Betrachtung des sterischen Anspruchs freier Elek-
tronenpaare notwendig.
Im Rahmen dieser Arbeit konnte festgestellt werden, dass eine Vielzahl von
Mu¨nzmetall(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogeniden strukturelle Gemeinsamkeiten
speziell fu¨r die Anordnung der Anionen aufweisen. In den meisten dieser Ver-
bindungen bilden die Anionen innerhalb der Kristallstruktur das Motiv einer
verzerrt hexagonal dichtesten Kugelpackung, in der die Kationen einen Teil der
Tetraeder- oder Oktaederlu¨cken besetzen. Durch den Aufbau der hexagonalen
Schichten aus mindestens zwei verschiedenen Ionensorten ergeben sich hierbei
vielfa¨ltige Anordnungsmuster. Einige dieser mo¨glichen Anionenanordnungen fu¨r
a¨quimolare Mengen zweier Ionensorten sind in Abbildung 1.5 dargestellt. Die ver-
schiedenen Ionensorten sind dabei schematisch durch schwarze und weiße Kreise
symbolisiert. Im oberen Teil des Bildes sind die aus unterschiedlich gewinkelten








Abbildung 1.5: Auswahl mo¨glicher Besetzungsmuster von hexagonalen Schich-
ten mit zwei verschiedenen Ionensorten im Verha¨ltnis 1:1.
kennzeichnet die jeweilige Anzahl von Ionenkontakten innerhalb dieser Ketten
nach einer einer Links- oder Rechtsbiegung. Es zeigt sich, dass ausgehend von
einer Anordnung der Ionensorten in geraden Linien (0-0) eine Vielzahl von Be-
setzungsmustern mit unterschiedlich gewinkelten Zickzackmustern denkbar sind.
Hierbei ist zu beachten, dass die Muster 1-2 und 2-1 durch eine Spiegelung der
Ebene inneinander u¨berfu¨hrbar sind und somit nur eine Besetzungsvariante re-
pra¨sentieren. Entsprechendes gilt auch fu¨r alle ho¨heren Muster X-Y und Y-X.
Neben der Anordnung der unterschiedlichen Ionensorten in Form von Reihen
bzw. Ketten sind fu¨r ein Mengenverha¨ltnis von 1:1 auch die im unteren Teil
von Abbildung 1.5 dargestellten wabenartigen Besetzungsmuster denkbar. Ei-
ne entsprechend strukturierte U¨bersicht der Besetzungsmuster der hexagonalen
Schichten mit zwei verschiedenen Ionensorten im Verha¨ltnis 2:1 (bzw. 1:2) ist in
Abbildung 1.6 gezeigt. Hier lassen sich ebenfalls die Ionenanordnungen in ketten-
und wabenartige Muster unterscheiden, wobei sich entsprechend der gea¨nderten
Zusammensetzung andere Konfigurationen ergeben als bei einem Verha¨ltnis von
1:1.
Zusa¨tzlich zu den Kristallstrukturvariationen durch die unterschiedliche Ionen-
anordnung innerhalb der hexagonalen Schichten ermo¨glichen im realen Kristall-
gitter unterschiedliche Besetzungen der Lu¨cken mit Kationen oder Verzerrungen







Abbildung 1.6: Auswahl mo¨glicher Besetzungsmuster von hexagonalen Schich-
ten mit zwei verschiedenen Ionensorten im Verha¨ltnis 2:1 bzw.
1:2.
anten der Struktur. Trotzdem erlaubt der Vergleich der hexagonalen Schichten






2.1 Apparative und theoretische Grundlagen
2.1.1 Ro¨ntgenpulverdiffraktometrie
Die Ro¨ntgenpulverdiffraktometrie stellt eine der in dieser Arbeit zur Phasenana-
lyse verwendeten Standardmethoden dar. Eine weitergehende Auswertung von
Ro¨ntgenpulverdaten ermo¨glicht in vielen Fa¨llen außerdem die Bestimmung und
Verfeinerung der Kristallstruktur der untersuchten Substanz.
Die Wellenla¨nge der Ro¨ntgenstrahlung liegt in der Gro¨ßenordnung der inter-
atomaren Absta¨nde in chemischen Verbindungen, was eine Beugung der Strah-
lung an der Elektronenhu¨lle der Atome ermo¨glicht. Die Bedingung fu¨r die Be-
obachtbarkeit gebeugter Ro¨ntgenstrahlung stellt die Bragg ’sche Reflexionsglei-
chung dar:
nλ = 2d sin θ (2.1)
Hierbei ist n eine ganze Zahl, λ die Wellenla¨nge der Ro¨ntgenstrahlung, d der
Netzebenenabstand und θ der Beugungswinkel. Diese Gleichung gilt sowohl fu¨r
Beugungsexperimente an Einkristallen als auch an Pulverpra¨paraten. Fu¨r wei-
tergehende Details zur Messmethode sei an dieser Stelle auf die entsprechende
Fachliteratur verwiesen [19, 20].
Aufgrund schneller und einfacher Durchfu¨hrbarkeit bietet die Ro¨ntgenpulver-
diffraktometrie eine gute U¨berpru¨fungsmo¨glichkeit hinsichtlich eines erfolgten
Reaktionsumsatzes oder ro¨ntgenographischer Phasenreinheit. Die in dieser Ar-
beit verwendeten Pulverdiffraktogramme sind mit den Pulverdiffraktometern
PW1050 (Philips) angefertigt worden. Das Gera¨t arbeitet mit Bragg-Brentano-
Geometrie im θ-2θ-Modus. Bei der Messsoftware handelte es sich um das ADM -
Programmpaket (Wassermann-Software) [21].
Die verwendeten Flachpra¨paratetra¨ger aus Plexiglas besitzen im Abtastbe-
reich des Ro¨ntgenstrahls eine Vertiefung, in die die Probensubstanz eingebracht
und mittels eines Objekttra¨gers glattgestrichen wird. Bei kleinen Substanzmen-
gen oder zu Verringerung von Textureffekten ist es mo¨glich, die Ru¨ckseite des
Probentra¨gers sehr du¨nn mit Vaseline zu bestreichen und die Probensubstanz
aufzupudern. Bei sehr geringen Probenmengen kann zur weiteren Verbesserung




Standardma¨ßig werden Messungen im 2θ-Bereich von 7-60° durchgefu¨hrt. Die-
ser Winkelbereich wird schrittweise mit einem Intervall von 0,05° abgetastet, wo-
bei die Messzeit 3 s pro Schritt betra¨gt. Fu¨r genauere Untersuchungen wird die
Schrittweite auf 0,02° beziehungsweise 0,01° reduziert. Eine Verbesserung des
Signal-Untergrund-Verha¨ltnisses ist durch eine Verla¨ngerung der Messzeit pro
Schritt mo¨glich.
Zur Auswertung der gesammelten Messdaten wurden verschiedene Program-
me eingesetzt. Fu¨r die Analyse der ro¨ntgenographischen Phasenreinheit konnten
die gemessenen Diffraktogramme mit aus Einkristalldaten berechneten Pulver-
diffraktogrammen verglichen werden. Die Berechnung der Diffraktogramme er-
folgte hierbei mit dem Programm Lazy-Pulverix [22]. Die kristallographischen
Daten der entsprechenden Verbindungen waren in der Datenbank ICSD [23]
zuga¨nglich. Weitere Vergleichsdaten lieferte die Datenbank JCPDS [24], in der in
der Literatur beschriebene Pulveruntersuchungen verzeichnet sind. Die Ermitt-
lung der Elementarzellenparameter wurde mit den Programmen ITO [25] sowie
Treor90 [26] durchgefu¨hrt. Zur genaueren Analyse der Ro¨ntgenpulverdaten hin-
sichtlich der Reflexlagen und Reflexprofile stand die Software WinPLOTR [27]
zur Verfu¨gung.
2.1.2 Ro¨ntgenbeugungsuntersuchungen an Einkristallen
Die in dieser Arbeit aufgefu¨hrten Einkristallstrukturuntersuchungen wurden un-
ter Verwendung von κ-CCD Vierkreis-Diffraktometern (Nonius) durchgefu¨hrt.
Das Diffraktometer besitzt Kappa-Geometrie, die Erfassung der gebeugten Ro¨nt-
genstrahlung erfolgt mit Hilfe eines Fla¨chenza¨hlers. Die gebeugten Ro¨ntgen-
strahlen treffen hierzu durch ein Beryllium-Fenster auf eine phosphorizierende
Schicht aus Terbium-dotiertem Gd2O2S. Hier werden die Ro¨ntgenquanten in
Lichtquanten umgewandelt. Das so erzeugte Bild wird u¨ber Glasfaserbu¨ndel
zum CCD-Chip geleitet. Der Chip befindet sich in einer evakuierten Messzelle
und wird durch ein Peltier-Element geku¨hlt. Die elektrischen Signale werden
erfasst, versta¨rkt und digitalisiert. Die Weiterverarbeitung der Daten erfolgt da-
nach computerunterstu¨tzt. Die Details der einzelnen Einkristalluntersuchungen
sind ab Kapitel 3 bei den entsprechenden Verbindungen angegeben.
2.1.3 Energiedispersive Ro¨ntgenfluoreszenzanalyse
Die energiedispersive Ro¨ntgenfluoreszenzanalyse (EDX) bietet eine gute und
schnelle Mo¨glichkeit, auch kleinste Probenmengen qualitativ und halbquanti-
tativ zu charakterisieren. Dies ist besonders fu¨r die im Rahmen dieser Arbeit
verwendeten Synthesemethoden von Vorteil, da sowohl bei solvothermalen Um-
setzungen als auch bei Festko¨rperreaktionen oft uneinheitliche Produkte aus
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grob- und mikrokristallinem Material gebildet werden. Eine nasschemische Ana-
lyse einzelner Fraktionen dieser Pra¨parate ist aufgrund der zu geringen Proben-
menge meist nicht durchfu¨hrbar.
Die wa¨hrend dieser Arbeit angefertigten Ro¨ntgenfluoreszenzanalysen wurden
am Rasterelektronenmikroskop Stereoscan 360 (Cambridge Instruments) mit an-
geschlossenem energiedispersivem Analysesystem Link/AN 10000 durchgefu¨hrt.
Fu¨r die Analyse wird die Substanz mit einem elektrisch leitenden Spezialkleber
auf einem Aluminiumtra¨ger befestigt. Dieser wird in der Probenkammer des Ras-
terelektronenmikroskops befestigt, die daraufhin evakuiert wird. Die Oberfla¨che
der Probe wird mit dem Elektronenstrahl in einem vorgegebenen Bereich abge-
tastet oder gezielt in einem gewa¨hlten Punkt angeregt. Die entstehende charak-
teristische Ro¨ntgenstrahlung fa¨llt auf einen geku¨hlten Si(Li)-Detektor, der als
Ausgangssignal Pulse verschiedener Spannungen erzeugt. Die Spannungen ent-
sprechen hierbei den verschiedenen Wellenla¨ngen und werden mit einem Vielka-
nalanalysator detektiert [28]. Die Auswertung des Spektrums liefert Hinweise auf
die Zusammensetzung der Probe im analysierten Bildausschnitt. Hierbei lassen
sich jedoch nur Elemente mit Ordnungszahlen gro¨ßer 11 (Natrium) nachweisen.
Probleme treten weiterhin auf, wenn die Linien verschiedener Elemente im
Spektrum zu dicht nebeneinander liegen, da dies eine fehlerfreie Integration der
Signale erschwert und somit die ermittelten Stoffmengenanteile der einzelnen
Elemente verfa¨lscht. Dieser Fall tritt bei den hier behandelten Verbindungen
durch U¨berlagerung der K-Linie des Schwefels mit der M-Linie des Quecksilbers
ein.
Fu¨r weitere Informationen zur energiedispersiven Ro¨ntgenfluoreszenzanalyse
sei an dieser Stelle auf die Literatur verwiesen [29, 30].
2.1.4 Differenzthermoanalyse und Thermogravimetrie
Die Differenzthermoanalyse und die Thermogravimetrie sind Analyseverfahren
aus dem Bereich der thermoanalytischen Methoden. Hierbei wird eine spezifische
Materialeigenschaft in Abha¨ngingkeit der Temperatur beobachtet.
Bei der Thermogravimetrie (TG) zeichnet man die Masse einer Probe als
Funktion der Temperatur auf. Diese Messungen werden meist zeitgleich mit Dif-
ferenzthermoanalysen durchgefu¨hrt und liefern Aussagen u¨ber Zersetzungspunk-
te oder den Verlust von Kristallwasser. Bei der Differenzthermoanalyse (DTA)
zeichnet man die Temperatur einer Probensubstanz wa¨hrend eines definierten
Temperaturprogramms auf. Der Vergleich mit einer demselben Temperaturpro-
gramm unterworfenen Referenzsubstanz liefert Aussagen u¨ber Phasenumwand-
lungs- oder Zersetzungstemperaturen. Weiterhin lassen sich qualitative Aussa-
gen u¨ber die Exothermie oder Endothermie der Umwandlungen machen. Eine
quantitative Aussage ist jedoch nur in Spezialfa¨llen mo¨glich. Die hier behandel-
ten Probensubstanzen enthielten in der Regel Quecksilberhalogenverbindungen.
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Um eine mo¨glichst hohe chemische Inertheit des Tiegelmaterials zu gewa¨hrleis-
ten, wurden die DTA-Messungen in selbstgefertigten Quarzglas-Tiegeln durch-
gefu¨hrt.
Die in dieser Arbeit beschriebenen Messungen wurden mit zwei unterschiedli-
chen Messanordnungen angefertigt. Im Bereich der Universita¨t Dortmund stand
ein Thermoanalyzer TA1 (Mettler) mit einer angeschlossenen rechnergestu¨tz-
ten Auswerteeinheit zur Verfu¨gung. Als Mess- und Auswertungssoftware kam
DASY-Lab [31] zum Einsatz. Bei den am Max-Planck-Institut fu¨r die Chemi-
sche Physik fester Stoffe in Dresden von Herrn Dr. R. Niewa durchgefu¨hrten
Analysen wurde eine STA 409C -Anlage (Netzsch) eingesetzt.
Eine Untersuchung der Pra¨parate mittels dynamischer Differentialkalorime-
trie (Differential scanning calorimetry, DSC) konnte aufgrund von Reaktionen
zwischen Probe und vorhandenem Tiegelmaterial nicht durchgefu¨hrt werden.
Weiterfu¨hrende Literatur zu den genannten Verfahren findet sich in [32–34].
2.1.5 Schwingungsspektroskopische Messungen
Zur weiteren Charakterisierung der im Bereich der quaterna¨ren Quecksilbersul-
fidhalogenide synthetisierten Verbindungen wurden an ro¨ntgenographisch pha-
senreinen Pra¨paraten schwingungsspektroskopische Messungen durchgefu¨hrt.
Als sich erga¨nzende Methoden wurden die FT-IR-Spektroskopie und die Ra-
man-Spektroskopie eingesetzt. Die IR-Spektroskopie erfasst hierbei Schwingun-
gen mit einer A¨nderung des Dipolmoments, wa¨hrend Schwingungen mit ei-
ner A¨nderung der Polarisierbarkeit Raman-aktiv sind. Fu¨r weitere theoretische
Grundlagen zu den genannten Spektroskopiemethoden sei an dieser Stelle auf
die weiterfu¨hrende Literatur verwiesen [29, 35, 36].
Fu¨r die Raman-Untersuchungen wurde die gemo¨rserte Probensubstanz in
Glasro¨hrchen (∅innen= 0,6 mm) eingefu¨llt. Die Messungen wurden mit einem
Spektrometer F64000 (ISA/Jobin-Yvon) unter Verwendung eines Argon-Lasers
Stablite 2017 (Spectraphysics) durchgefu¨hrt. Der Messbereich betrug 20 cm−1
bis 700 cm−1. Die Erregerwellenla¨nge ist bei den entsprechenden Messungen
gesondert aufgefu¨hrt.
Die FT-IR-Spektroskopie wurde mit einem Spektrometer IFS113V (Bruker)
durchgefu¨hrt. Die Probensubstanzen wurden zu diesem Zweck vor der Messung
fein gemo¨rsert, mit Polyethylen verrieben und zu einem Pressling mit 13 mm
Durchmesser gepresst. Die Messungen erfolgten in einem Wellenzahlbereich von
50 cm−1 bis 650 cm−1.
2.1.6 Dichtebestimmungen
Zum Vergleich mit den aus Kristallstrukturdaten berechneten Dichte wurden ex-
perimentelle Dichtebestimmungen mittels eines Accu Pyc 1330 (Micromeritics)
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durchgefu¨hrt. Die zu untersuchende Substanz wurde hierzu in die Probenkam-
mer eingefu¨llt und das verdra¨ngte Volumen der Heliumatmospha¨re gemessen.
2.1.7 ELF-Rechnungen
Zum besseren Versta¨ndnis der hier beschriebenen Kristallstrukturen ist eine
Betrachtung der Elektronenverteilung unumga¨nglich. Hierbei ist der sterische
Anspruch vorhandener freier Elektronenpaare fu¨r auftretende Verzerrungen ge-
nauso in die Betrachtungen mit einzubeziehen wie die Elektronenpaarbindungen
eventuell kovalent gebundener Atome. Eine gute Mo¨glichkeit zur Verdeutlichung
solcher Zusammenha¨nge liefert die Elektronenlokalisierungsfunktion (ELF). Die
ELF wurde von A. D. Becke und K. E. Edgecombe im Jahre 1990 aus der
Hartree-Fock-Paardichte fu¨r Elektronen gleichen Spins abgeleitet [37]. Die Elek-
tronenlokalisierungsfunktion pru¨ft hierbei, ob sich in der Na¨he eines Elektro-
nenpaars (beispielsweise im Bereich einer Kugel mit definiertem Radius R) ein
anderes befindet. Da jedes Elektronenpaar aus zwei Elektronen entgegengesetz-
ten Spins besteht, kann die so ermittelte Paarwahrscheinlichkeit zweier Elek-
tronenpaare mit der Wahrscheinlichkeit von zwei Elektronen gleichen Spins in
Zusammenhang gebracht werden. Fu¨r die Elektronenlokalisierungsfunktion wird
demnach die Wahrscheinlichkeit betrachtet, ein Elektron innerhalb einer Kugel
mit einem Radius R zu finden, in deren Mitte sich ein anderes Elektron mit
gleichem Spin befindet. Die mathematische Definition der ELF lautet [38]:




















Hierbei bezeichnet D(x, y, z) den Koeffizienten des ersten nicht verschwinden-
den Glieds der Taylorreihenentwicklung der spha¨risch gemittelten Hartree-Fock-
Paardichte um den Ort (x, y, z). Dh ist der Wert von D fu¨r ein homogenes Elek-
tronengas der Dichte % = %(x, y, z). Das homogene Elektronengas dient hierbei
als Modellsystem fu¨r eine im gesamten Raum konstante Elektronendichte. Die
Elektronenlokalisierungsfunktion ist im Bereich 0 ≤ ELF ≤ 1 definiert und
nimmt in diesem Fall den Wert 0,5 an. Dort wo die Werte der ELF groß sind
befinden sich demnach lokalisierte gepaarte Elektronen. Diese Bereiche werden
den Schalen, den Bindungen und den freien Elektronenpaaren zugeordnet. Fu¨r
weitere Details zur Elektronenlokalisierungsfunktion sei an dieser Stelle auf die
weiterfu¨hrende Literatur verwiesen [39, 40].
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Fu¨r die optische Darstellung der ELF haben sich drei unterschiedliche For-
men bewa¨hrt. Die erste Darstellungsart zeigt eine zweidimensionale Darstellung
der ELF in einer ausgewa¨hlten Ebene, wobei die Punktdichte ein Maß fu¨r die
Elektronendichte ist und die Farbe den Wert der ELF symbolisiert. In dieser
Arbeit wurde die dreidimensionale Art der Darstellung bevorzugt, in der die
Fla¨chen innerhalb der Kristallstruktur dargestellt werden, auf denen die Elektro-
nenlokalisierungsfunktion einen vorgegebenen konstanten Wert hat. Eine dritte
Mo¨glichkeit der Darstellung erzeugt Isofla¨chen gleicher Elektronendichte, auf
denen die Werte der ELF nach dem schon in der zweidimensonalen Darstellung
verwendeten Farbschema dargestellt werden.
Die in dieser Arbeit durchgefu¨hrten Berechnungen der Elektronenlokalisie-
rungsfunktion erfolgten unter Verwendung des Programmpakets TB-LMTO-
ASA (tight-binding linear muffin-tin-orbital in the atomic sphere approxima-
tion [41]). Die optische Aufbereitung der erhaltenen Daten wurde mit dem auf
dem IBM Data Explorer basierenden OpenDX Visualization Data Explorer [42]
durchgefu¨hrt.
2.1.8 Gitterenergie und das MAPLE-Konzept
Gitterenergieberechnungen stellen ein wertvolles Hilfsmittel zur Einordnung ei-
ner Kristallstruktur hinsichtlich ihrer Stabilita¨t dar. Die Berechnung ist dabei
unter Anwendung bekannter thermodynamischer Gro¨ßen mittels eines Born-Ha-
ber -Kreisprozesses durchfu¨hrbar. Einen alternativen Weg zur Bestimmung der
Gitterenergie einer Verbindung stellt der thermodynamische Ansatz dar. Eine
Mo¨glichkeit hierfu¨r bieten gitterenergetische Berechnungen nach dem MAPLE-
Konzept (Madelung part of lattice energy) nach R. Hoppe [43–45]. Die Gitter-
energie einer Verbindung kann theoretisch aus drei Anteilen berechnet werden:
UG =
MF · f(zi) ·NL · e2
rKA
+ EnB + EKorr (2.4)
Der Energiebeitrag Enb beschreibt hierbei die Born’sche Abstoßung der Ionen.
EKorr bezeichnet zusa¨tzliche bindende Wechselwirkungen wie kovalente Anteile
und Polarisationsanteile aus Ion-Dipol und Dipol-Dipol-Wechselwirkungen. Fu¨r
u¨berwiegend ionogen aufgebaute Verbindungen kann vereinfachend angenom-
men werden, dass diese Werte beim Vergleich verwandter Kristallstrukturen und
Verbindungen kaum Unterschiede aufweisen und somit zu vernachla¨ssigen sind.
Die Gro¨ße der Gitterenergie wird in solchen Fa¨llen hauptsa¨chlich vom ersten
Term der Gleichung, dem als Coulomb- oder Madelunganteil der Gitterenergie
(MAPLE-Wert) bezeichneten Anteil beeinflusst. Dieser Term beinhaltet neben
dem Madelungfaktor MF, der Loschmidt ’schen Zahl NL, der Elementarladung
e und dem ku¨rzesten Kationen-Anionen-Abstand rKA auch eine Funktion der
Ionenladung f(zi), die bei komplizierten Strukturen mit in den Madelungfaktor
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einbezogen wird. Der Madelungfaktor MF einer Verbindung ergibt sich addi-
tiv aus den partiellen Madelungfaktoren PMF der einzelnen Ionensorten. Unter
Beru¨cksichtigung der Kationen-Anionenabsta¨nde la¨sst sich mit Hilfe der par-
tiellen Madelungfaktoren der Madelunganteil der Gitterenergie (MAPLE) der
jeweiligen Ionensorte bestimmen. Um eine bessere Vergleichbarkeit der MAPLE-
Werte fu¨r unterschiedliche Strukturen und Ionenladungen zu gewa¨hrleisten, ist
eine Normierung der Gro¨ßen auf die Einheitsladung bzw. Einheitsladung und
Einheitsentfernung notwendig. Dies erfolgt durch die Einfu¨hrung der Werte









Hierbei bezeichnet zi die Ladungsstufe des betrachteten Teilchens und rKA den
ku¨rzesten Kationen-Anionen-Abstand. Im Idealfall sollte jedes Ion unter Beru¨ck-
sichtigung seiner Ladung den gleichen Beitrag zum Madelunganteil der Gitte-
renergie beitragen. Da die MAPLE-Werte jedoch eine Funktion der Absta¨nde
der na¨chsten Nachbarn und der Ladung sind, gilt dies streng genommen nur fu¨r
einfach aufgebaute Verbindungen. Bei komplexeren Kristallstrukturen, in denen
die Nachbarschaft der einzelnen Atome sehr unterschiedlich sein kann, sollten Io-
nen gleicher Sorte sehr a¨hnliche Beitra¨ge zum Madelunganteil der Gitterenergie
beisteuern.
Die in dieser Arbeit durchgefu¨hrten gitterenergetischen Betrachtungen wur-
den unter Verwendung des ComputerprogrammsMAPLE von R. Hu¨benthal und
R. Hoppe angefertigt [46].
2.2 Pra¨parative Grundlagen
2.2.1 Solvothermalsynthese
Gerade in der ju¨ngeren Vergangenheit fu¨hrte der gestiegene Bedarf an Materia-
lien in einkristalliner Form (z. B. fu¨r die Halbleiter- oder Schmuckindustrie) zu
einer Optimierung klassischer Verfahren zur Kristallzu¨chtung. Neben Methoden
der Kristallbildung aus festen Phasen, Gasphasen oder Schmelzen stellt die Syn-
these aus Lo¨sungen eine gute Verfahrensvielfalt zur Kristallzu¨chtung bereit. Der
einfachste Weg der Synthese von Einkristallen besteht hierbei in der Kristallisati-
on aus gesa¨ttigten oder u¨bersa¨ttigten Lo¨sungen. Dies la¨sst sich oft schon durch
einfaches Verdampfen des Lo¨sungsmittels erreichen. Fu¨r Substanzen, die bei
Normalbedingungen nur sehr schlecht lo¨slich sind, sto¨ßt diese Methode jedoch
schnell an ihre Grenzen. Vielseitiger einsetzbar ist die Solvothermalsynthese und
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deren Spezialfall, die Hydrothermalsynthese. Da im Rahmen dieser Arbeit nur
wa¨ssrige Lo¨sungsmittel zum Einsatz kamen, soll im Folgenden na¨her auf den
Teilbereich der Hydrothermalsynthese eingegangen werden. Fu¨r Umsetzungen
und Kristallisationen in nicht-wa¨ssrigen Lo¨sungsmitteln sei an dieser Stelle auf
die Literatur verwiesen [47–49].
Als Hydrothermalsynthese bezeichnet man hierbei eine heterogene Reaktion
in einem wa¨ssrigen Lo¨sungsmittel oberhalb von 100 °C und 1 bar [50]. Fa¨lsch-
licherweise wird oft auch die hydrothermale Kristallzu¨chtung als Hydrothermal-
synthese bezeichnet, obwohl keine chemische Reaktion stattfindet. Die hydro-
thermale Kristallzu¨chtung stellt also nur einen Spezialfall der Umkristallisation,
in diesem Fall unter hydrothermalen Bedingungen, dar. Ein Beispiel hierfu¨r
ist die Erzeugung von Quarzkristallen aus Quarzsand in wa¨ssrigen alkalischen
Lo¨sungen. Sowohl die Hydrothermalsynthese als auch die hydrothermale Um-
kristallisation bilden den Ausgangspunkt unza¨hliger Mineralien und natu¨rlicher
Edelsteine. Hierbei ist bemerkenswert, dass auch unter Normalbedingungen nur
sehr wenig lo¨sliche Verbindungen, wie z. B. Quecksilber(II)-sulfid (vgl. Kapitel
1) unter hydrothermalen Bedingungen gut kristallieren [51]. Dies konnte unter
anderem bereits 1967 am Beispiel der Hydrothermalsynthese von CuS und CuSe
gezeigt werden [52]. Eine U¨bersicht der solvothermalen Darstellung verschiede-
ner Substanzen wurde wenig spa¨ter von A. Rabenau und H. Rau zusammenge-
stellt [53].
Die verbesserte Lo¨slichkeit wird durch mehrere Teilaspekte hervorgerufen.
Zum Einen wirken sich die ho¨heren Temperaturen oft vorteilhaft auf die gelo¨ste
Substanzmenge aus. Wichtiger ist jedoch das mit steigendem Druck und stei-
gender Temperatur ho¨here Ionenprodukt des Wassers. So liegt der pKW-Wert
bei 1000 °C und 10 kbar bei einem Zahlenwert von 7,85. Bei weiter gesteiger-
tem Druck gibt es Anzeichen fu¨r eine vollsta¨ndige Dissoziation in H3O
+- und
OH−-Ionen [54]. Durch die gesteigerte Dissoziation des Lo¨sungsmittels und oft-
mals durch weiteren Zusatz komplexbildender Substanzen (sog. Mineralisatoren)
lassen sich auch schwerlo¨sliche Verbindungen in Lo¨sung bringen. Als Minerali-
satoren finden hierbei oftmals Halogenidionen Verwendung, meist in Form der
konzentrierten Halogenwasserstoffsa¨uren.
Neben der genannten Erho¨hung des Dissoziationsgrades fu¨hren hydrothermale
Bedingungen auch zu einer Steigerung der Moleku¨lbeweglichkeit bei gleichzeiti-
ger Abnahme der Viskosita¨t. Diese Aspekte tragen wiederum zur Erho¨hung der
Reaktions- oder Kristallisationsgeschwindigkeit bei.
Bei der praktischen Durchfu¨hrung der Hydrothermalsynthese, der hydrother-
malen Kristallzu¨chtung oder allgemein der Solvothermalsynthese ist aus sicher-
heitstechnischen Gru¨nden das Druck-Temperatur-Verhalten des verwendeten
Lo¨sungsmittels von entscheidender Bedeutung. Speziell die Wahl geeigneter Re-
aktionsgefa¨ße wird durch den gewa¨hlten Druck- und Temperaturbereich be-
stimmt. Hierbei ist zu beachten, dass der Innendruck des Reaktionsgefa¨ßes vom
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jeweiligen Fu¨llungsgrad beinflusst wird. Eine U¨bersicht dieses Zusammenhangs
ist in Abbildung 2.1 dargestellt.
Bei Reaktionstemperaturen bis etwa 190 °C und Dru¨cken bis maximal 80 bar
genu¨gen meist Ampullen aus Glas oder Quarzglas, die eine visuelle Kontrolle
des Reaktionsverlaufs gestatten. Fu¨r ho¨here Temperaturen bzw. ho¨here Dru¨cke
ist die Verwendung von Autoklaven erforderlich. Hierbei kann der Autoklav
selbst als Reaktionsgefa¨ß dienen oder nur als Druckbeha¨lter genutzt werden. Die
im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Autoklaven wurden im Arbeitskreis von
Herrn Prof. Dr. H. Jacobs fu¨r Reaktionen in Salzschmelzen entwickelt und halten
einem Innendruck von maximal 1,5 kbar stand. Die Bauart dieser Autoklaven
ist in Abbildung 2.2 dargestellt.
Beim Einsatz als Druckbeha¨lter wird der Autoklav mit einer Quarzglasam-
pulle und einem geeigneten Gegendruckmittel befu¨llt und verschlossen. Art und
Menge des Gegendruckmittels sind so zu wa¨hlen, dass ein Druck im Autoklaven
aufgebaut wird, der etwas oberhalb des Innendrucks der Ampulle liegt. Auf die-
se Weise la¨sst sich die mechanische Belastung der Quarzglasampulle mo¨glichst
gering halten. Als Gegendruckmittel kommen oft niedrigsiedende Alkane oder
Trockeneis zum Einsatz. Im Verlauf der hier durchgefu¨hrten Untersuchungen
wurde destilliertes Wasser verwendet.
2.2.2 Darstellung der verwendeten Edukte
Silber(I)-iodid
Die Darstellung von Silber(I)-iodid erfolgt aufgrund der Lichtempfindlichkeit
von Silber(I)-Verbindungen unter Rotlicht als Abwandlung der unter [56] be-
schriebenen Methode.
3,40 g (0,02 mol) AgNO3 (p.a., Merck) und etwa 4,36 mL (0,03 mol) HI (57 %,
p.a., Fluka) werden in jeweils 30 mL destilliertem Wasser gelo¨st. Diese Lo¨sun-
gen werden innerhalb von etwa 15 Minuten unter Ru¨hren in 50 mL heißes dest.
Wasser gegeben. Das so gefa¨llte Silber(I)-iodid wird in einer Nutsche gesammelt
und dreimal mit je 20 mL heißem dest. Wasser gewaschen. Zur weiteren Reini-
gung wird jeweils dreimal mit je 20 mL Ethanol und Diethylether gewaschen.
Das Reaktionsprodukt wird bei 130 °C 12 Stunden lang im O¨lpumpenvakuum
getrocknet.
Die Darstellung von Silber(I)-chlorid und Silber(I)-bromid kann auf entspre-
chende Weise durchgefu¨hrt werden.
Quecksilber(II)-thiocyanat
2,63 g (0,01 mol) Hg(NO3)2 (p.a., Merck) werden in 50 mL destilliertem Was-
ser gelo¨st und mit 0,5 mL 40 %iger Salpetersa¨ure angesa¨uert. In einem zweiten
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Abbildung 2.1: Druck-Temperatur-Diagramm fu¨r Wasser in Abha¨ngigkeit vom






(a) Schematische Darstellung. (b) Fotografie eines Autoklaven mit Quarzglasam-
pulle.
Abbildung 2.2: Aufbau der verwendeten Versuchsautoklaven.
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Gefa¨ß werden 1,52 g (0,02 mol) (NH4)SCN (p.a., Riedel de Hae¨n) in 50 mL gelo¨st.
Diese Lo¨sung wird langsam zu der Hg(NO3)2-Lo¨sung gegeben. Der gebildete wei-
ße Niederschlag wird abgesaugt und mit Wasser gewaschen. Zur abschließenden
Reinigung wird das so erhaltene Hg(SCN)2 aus Ethanol umkristallisiert [57].
Man erha¨lt ro¨ntgenographisch phasenreines Quecksilber(II)-thiocyanat.
Kupfer(I)-sulfid
1,27 g (0,02 mol) Kupferpulver (p.a., Merck) und 0,32 g (0,01 mol) Schwe-
fel (p.a., Alfa Aesar) werden nach inniger Verreibung im Achatmo¨rser in eine
Quarzglasampulle (∅innen= 6 mm) gefu¨llt. Diese wird evakuiert, in der Knall-
gasbrennerflamme abgeschmolzen und bei 400 °C fu¨nf Tage lang getempert [57].








In der Vergangenheit war das quaterna¨re System Silber-Quecksilber-Schwefel-
Halogen bereits mehrfach Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Be-
reits im Jahre 1954 beschrieben L. Suchow und G. R. Pond erste differenz-
thermoanalytische Experimente zur Erstellung des Phasendiagramms des qua-
sibina¨ren Systems Ag2S:HgI2 [58]. Hierbei erhielten sie Hinweise auf eine Ver-
bindung der Zusammensetzung Ag2HgSI2, deren Elementarzellenparameter je-
doch mit Hilfe der durchgefu¨hrten pulverdiffraktometrischen Messungen nicht
bestimmt werden konnten.
In Anlehnung an diese Untersuchungen beschrieben T. P. Karataeva und
V. V. Sviridov im Jahre 1970 die Synthese einer Verbindung der Zusammenset-
zung Ag2HgSBr2 [59], die jedoch spa¨ter von R. Blachnik und H. A. Dreisbach
widerlegt werden konnte [60, 61].
R. Blachnik und H. A. Dreisbach gelang in den achtziger Jahren des letzten
Jahrhunderts ebenfalls die Synthese der Verbindungen AgHgSBr und AgHgSI
durch Festko¨rperreaktionen der entsprechenden Silber(I)-halogenide mit Queck-
silber(II)-sulfid. Durch Umsetzung von Silber(I)-iodid mit Quecksilber(II)-sele-
nid war ebenfalls die Synthese der verwandten Verbindung AgHgSeI mo¨glich.
An allen erhaltenen Substanzen wurden ro¨ntgenpulverdiffraktometrische Unter-
suchungen durchgefu¨hrt, eine Indizierung der Daten gelang allerdings nur fu¨r die
Verbindung AgHgSI. Die Verbindung kristallisiert im orthorhombischen Kristall-
system mit den Elementarzellenparametern a=7,723(3) A˚, b=8,470(3) A˚ und
c=7,073(3) A˚. Eine Bestimmung der zugeho¨rigen Kristallstruktur gelang nicht.
Die Synthese von Kristallen dieser Verbindung fu¨r einkristalldiffraktometrische
Messungen war ebenfalls nicht mo¨glich. Der Zersetzungspunkt von AgHgSI wur-
de von R. Blachnik und H. A. Dreisbach mit 593 K bestimmt. Weiterhin konnte
im Rahmen dieser Arbeiten gezeigt werden, dass das von T. P. Karataeva und
V. V. Sviridov beschriebene Pulverdiffraktogramm der Verbindung Ag2HgSBr2
lediglich eine U¨berlagerung der Beugungsbilder von AgHgSBr und AgBr dar-
stellt. Das von L. Suchow und G. R. Pond beschriebene Ag2HgSI2 wurde von
R. Blachnik und H. A. Dreisbach als metastabile Phase besta¨tigt.
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Im Jahr 1990 beschrieben R. Blachnik und K. Lytze die Verbindung AgHgSCl,
deren Elementarzellenparameter aus ro¨ntgenpulverdiffraktometrischen Messun-
gen erhalten wurden [62]. Die Verbindung kristallisiert hiernach orthorhombisch
mit a=10,24(1) A˚, b=12,73(3) A˚ und c=9,023(5) A˚. Weiterhin wurden durch
differenzthermoanalytische Untersuchungen Hinweise auf die Existenz einer Sub-
stanz der Zusammensetzung AgHg2S2Cl erhalten.
Im Bereich der Mineralogie existieren drei Vertreter aus dem Bereich der Sil-
ber(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide. Im Jahre 1987 beschrieben E. H. Nickel
et al. erstmals den in Cap Garonne (Frankreich), Broken Hill (Neusu¨dwales)
und Coppin Pool (Australien) gefundenen Perroudit [63, 64]. Die Zusammen-
setzung dieses Minerals wird von den Autoren mit Hg5−xAg4+xS5−x(Cl,Br,I)4+x
angegeben. Die untersuchte Probe kristallisierte orthorhombisch in der Raum-
gruppe P21212 (Nr. 18) mit a=17,47(3) A˚, b=12,23(2) A˚ und c=4,29(2) A˚.
B. Mason, W. Mumme und H. Sarp gelang im Jahre 1992 erstmals die Charak-
terisierung des in Cap Garonne (Frankreich) gefundenen Capgaronnits [65]. Das
Mineral kristallisiert orthorhombisch in der Raumgruppe P21212 (Nr. 18) mit
den Elementarzellenparametern a=6,803(8) A˚, b=12,87(1) A˚ und c=4,528(7) A˚
und der idealisierten Zusammensetzung HgAg(Cl,Br,I)S. Als ju¨ngsten Vertreter
der Silber(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide im Bereich der Mineralogie charak-
terisieren H. Sarp, J. Sanz-Gysler und P. Perroud im Jahre 1997 das Mineral
Iltisit [66]. Das in Cap Garonne (Frankreich) gefundene Mineral der idealisierten
Zusammensetzung HgSAg(Cl,Br) kristallisiert hexagonal mit den Elementarzel-
lenparametern a=8,234(4) A˚ und c=19,38(1) A˚.
Im Zuge der dieser Arbeit vorangegangenen Diplomarbeit wurden die von
R. Blachnik und H. A. Dreisbach beschriebenen Ergebnisse im Bereich der Sil-
ber(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide gro¨ßtenteils besta¨tigt [1]. Eine Kristall-
strukturlo¨sung gelang fu¨r keine der genannten Verbindungen, jedoch war anhand
von pulverdiffraktometrischen Aufnahmen die Bestimmung der Elementarzellen-
parameter fu¨r AgHgSBr mo¨glich. Die Verbindung kristallisiert orthorhombisch
mit a=9,464(4) A˚, b=9,404(3) A˚ und c=4,654(4) A˚. Bei Untersuchungen zur
Verbindung AgHgSI wurden erstmals Hinweise auf eine weitere Phase gleicher
oder a¨hnlicher Zusammensetzung beobachtet.
Im Verlauf dieser Doktorarbeit wurde bekannt, dass Herr M. Rompel aus
der Arbeitsgruppe von Herrn Prof. Dr. J. Beck der Universita¨t Bonn im Rah-
men seiner Promotion ebenfalls Untersuchungen im Bereich der Mu¨nzmetall(I)-
Quecksilber(II)-sulfidhalogenide durchfu¨hrte. Es wurde jedoch festgestellt, dass
sich die bis dahin erzielten Ergebnisse beider Parteien nur geringfu¨gig u¨ber-
schnitten, sondern vielmehr sehr sinnvoll erga¨nzten. Die durchgefu¨hrten Unter-
suchungen der Mu¨nzmetall(I)-Quecksilber(II)-selenidhalogenide durch M. Rom-
pel ermo¨glichten mit den eigenen Untersuchungen der entsprechenden sulfidi-
schen Verbindungen einen umfassenden U¨berblick u¨ber das Themengebiet der
quaterna¨ren Quecksilber(II)-chalkogenidhalogenide. Im Bereich der Silberver-
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Tabelle 3.1: U¨bersicht der von M. Rompel beschriebenen Verbindungen der Zu-
sammensetzung AgHgYX (Y=S, Se und X=Cl, Br, I).
Verbindung
Raumgruppentyp a/A˚ b/A˚ c/A˚ β/°
AgHgSCl
P21/c (Nr. 14) 4,5153(4) 6,7727(6) 12,758(2) 92,766(2)
AgHgSeCl
P21/c (Nr. 14) 4,662(2) 6,877(3) 12,975(5) 93,13(3)
AgHgSBr
Pmma (Nr. 51) 9,648(8) 4,661(4) 9,426(6)
AgHgSI
Pmma (Nr. 51) 10,159(2) 4,6477(5) 9,849(2)
AgHgSeBr
Pbam (Nr. 55) 13,340(2) 6,9719(7) 4,7437(5)
bindungen wurde die Substanzklasse der Silber(I)-Quecksilber(II)-sulfidchloride
von M. Rompel weiter untersucht, wa¨hrend im Rahmen der hier dokumentier-
ten Arbeit sta¨rkeres Augenmerk auf die entsprechenden Iodide gelegt wurde.
Die Untersuchungen im Bereich der Silber(I)-Quecksilber(II)-sulfidbromide wa-
ren in beiden Arbeitsgruppen anna¨hernd gleich weit fortgeschritten, so dass
die Ergebnisse gemeinschaftlich vero¨ffentlicht wurden [67]. Fu¨r die Silber(I)-
Quecksilber(II)-sulfidhalogenide stellte M. Rompel im Rahmen seiner 2001 ab-
geschlossenen Dissertation die Kristallstrukturen von AgHgSCl, AgHgSBr und
β-AgHgSI vor [68]. Außerdem gelang die Strukturbestimmung der verwandten
Verbindungen AgHgSeCl und AgHgSeBr. Die ermittelten Raumgruppentypen
und Elementarzellenparameter sind in Tabelle 3.1 dargestellt. In dieser wie auch
in allen anderen Tabellen dieser Arbeit beziehen sich die in Klammern gesetzten
Werte fu¨r die Standardabweichung jeweils auf die letzten angegebenen Stellen.
3.2 Die Verbindung α-AgHgSI
3.2.1 Darstellungsmethode
Durch die hydrothermale Umsetzung von Silberiodid mit rotem Quecksilbersul-
fid ist α-Silber(I)-Quecksilber(II)-sulfidiodid zuga¨nglich. Zur Synthese der ge-
nannten Verbindung wurden 251,1 mg (1,07 mmol) AgI (eigene Herstellung, vgl.
Abschnitt 2.2.2) und 248,9 mg (1,07 mmol) α-HgS (p.a., Alfa Aesar) in einem






Die La¨nge des Balkens am oberen Bild-
rand entspricht 200 µm.
stanzgemenge wurde mit 0,5 mL Iodwasserstoffsa¨ure (7%) u¨berschichtet und
die Ampulle nach Evakuieren zugeschmolzen. Der Fu¨llungsgrad der Ampulle
betrug ca. 40%. Nach dem Verschließen wurde diese in einen Stahlautoklav ein-
gebracht. Das verbleibende Innenvolumen des Autoklavs wurde zu 40% mit dest.
Wasser gefu¨llt. Daraufhin wurde der Stahlbeha¨lter verschlossen. Die Umsetzung
erfolgte bei 300 °C in einem Zeitraum von 20 Tagen. Nach dem Abku¨hlen auf
Raumtemperatur konnte α-AgHgSI in Form von transparenten gelben, teilweise
stark verwachsenen Prismen und Pla¨ttchen erhalten werden. Eine rasterelektro-
nenmikroskopische Aufnahme einiger α-AgHgSI-Kristalle zeigt Abbildung 3.1.
Die Darstellung von α-AgHgSI war ebenfalls durch die Umsetzung a¨quimo-
larer Mengen von Silberiodid und Quecksilbersulfid auf dem Wege der Fest-
stoffreaktion bei 300 °C mo¨glich. Mit Hilfe dieser Darstellungsmethode konnten
jedoch nur mikrokristalline Pra¨parate erhalten werden. Die Synthese erfolgte
hierbei auf dem bereits von R. Blachnik und H. A. Dreisbach angegebenen Re-
aktionsweg [61]. Bei der hier erhaltenen Verbindung α-AgHgSI handelt es sich
somit um das zuvor von R. Blachnik und H. A. Dreisbach synthetisierte und
nicht na¨her charakterisierte AgHgSI. Die Einordnung von α-Silber(I)-Quecksil-
ber(II)-sulfidiodid in den Literaturzusammenhang erfolgt in Abschnitt 3.2.4 auf
Seite 40.
3.2.2 Einkristallstrukturanalyse
Zur Einkristallstrukturanalyse von α-Silber(I)-Quecksilber(II)-sulfidiodid wur-
den ausgewa¨hlte Kristalle in Glaskapillaren mit 0,3 mm Innendurchmesser be-
festigt und eingeschmolzen.
Die ro¨ntgenographischen Messungen zur Bestimmung der Kristallstruktur er-
folgten an der Universita¨t Bonn mit einem κ-CCD-Vierkreisdiffraktometer. Die
Datenreduktion der Reflexintensita¨ten wurde mit dem Programmpaket Den-
zo/Scalepack [69] durchgefu¨hrt. Die Bestimmung der Raumgruppe erfolgte unter
Zuhilfenahme des Programms ABSEN [70]. Die Kristallstruktur konnte mit di-
28
3.2 Die Verbindung α-AgHgSI
Abbildung 3.2: Ausschnitt aus der Kristallstruktur von α-AgHgSI mit einem
perspektivischen Blick entlang der kristallographischen a-Achse.
Die Koordinationsspha¨ren der Silberatome sind durch Tetraeder
dargestellt.
rekten Methoden [71] bestimmt werden, die Strukturverfeinerung erfolgte basie-
rend auf F2 mit anisotropen Auslenkungsparametern fu¨r alle Atome [72]. Wegen
des hohen linearen Absorptionskoeffizienten wurde der Datensatz einer numeri-
schen Absorptionskorrektur unterworfen. Die Kristallgestalt wurde dazu mit
dem Kriterium der besten Mittelung u¨ber symmetriea¨quivalente Reflexe opti-
miert [73].
In Tabelle 3.2 sind die kristallographischen Daten von α-AgHgSI sowie Ein-
zelheiten zur Datenerfassung und zur Kristallstrukturbestimmung zusammenge-
fasst. Eine U¨bersicht u¨ber die ermittelten relativen Ortskoordinaten der Atome
sowie u¨ber die a¨quivalenten isotropen thermischen Auslenkungsparameter liefert
Tabelle 3.3. Tabelle 3.4 zeigt die anisotropen thermischen Auslenkungsparame-
ter. Die Tabellen 3.5 und 3.6 enthalten eine U¨bersicht ausgewa¨hlter interatoma-
rer Absta¨nde und Bindungswinkel in α-AgHgSI.
3.2.3 Diskussion der Kristallstruktur von α-AgHgSI
Die Verbindung α-Silber(I)-Quecksilber(II)-sulfidiodid kristallisiert in der Raum-
gruppe P212121 (Nr. 19) mit vier Formeleinheiten pro Elementarzelle. In Abbil-
dung 3.2 ist ein Ausschnitt aus der Kristallstruktur wiedergegeben. Die Darstel-
lung zeigt einen perspektivischen Blick entlang der kristallographischen a-Achse.
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Raumgruppentyp P212121 (Nr. 19)
Elementarzellenparameter a = 7,0747(1) A˚
b = 7,7318(2) A˚
c = 8,4753(2) A˚
Volumen der Elementarzelle 463,60 A˚3
Formeleinheiten pro Elementarzelle 4
berechnete Dichte 6,70 g·cm−3
gemessenene Dichte 6,67(2) g·cm−3
Farbe gelb
Kristallgestalt Pla¨ttchen
Kristallgro¨ße 0,2 × 0,3 × 0,1 mm3
Absorptionskoeffizient µ 44,19 mm−1
Diffraktometer κ-CCD (Nonius)
Ro¨ntgenstrahlung Molybda¨n-Kα¯ (λ=0,71073 A˚)
Messbereich
Reflexbereich
7,2° ≤ 2θ ≤ 60,1°
-9 ≤ h ≤ 9
-10 ≤ k ≤ 10
-11 ≤ l ≤ 11
Zahl der gemessenenen Reflexe 11069
Zahl der unabha¨ngigen Reflexe 1347
Completeness 95,1%
interner R-Wert 7,85 %
F000 784,0
Strukturlo¨sung Direkte Methoden (SHELXS86 )
Strukturverfeinerung Kleinste Fehlerquadrate (SHELXL93 )
Zahl der verfeinerten Parameter 39
R-Wert fu¨r alle Reflexe 4,26 %
R-Wert fu¨r [Anzahl] Reflexe > 4σ 3,92 % [1249]
wR2 11,12 %
Goodness of Fit GooF 1,098
minimale Restelektronendichte -2,84 e·A˚−3
maximale Restelektronendichte 3,48 e·A˚−3 [d(Ag)=1,19 A˚]
30
3.2 Die Verbindung α-AgHgSI
Tabelle 3.3: Relative Ortskoordinaten der Atomlagen und Parameter der a¨qui-
valenten thermischen Auslenkung Ueq/A˚
2 in α-AgHgSI mit Ueq =
1
3
(U11 + U22 + U33).
Atom Wyckoffsymbol x y z Ueq
Hg 4a 0,25048(9) 0,23446(8) 0,01110(7) 0,0405(2)
Ag 4a 0,9068(3) 0,1730(2) 0,4015(2) 0,0741(6)
I 4a 0,9949(1) 0,3866(1) 0,64986(9) 0,0315(2)
S 4a 0,9988(5) 0,3587(4) 0,1524(4) 0,0303(6)
Tabelle 3.4: Parameter Uij/A˚
2 der anisotropen thermischen Auslenkung der Ato-
me in α-AgHgSI entsprechend exp(−2pi2(U11h2(a∗)2+U22k2(b∗)2+
· · ·+ U12hka∗b∗)).
Atom U11 U22 U33 U23 U13 U12
Hg 0,0267(3) 0,0420(3) 0,0527(3) -0,0008(2) 0,0084(2) 0,0049(2)
Ag 0,116(2) 0,0454(7) 0,0609(9) -0,0069(7) -0,0026(9) -0,0096(9)
I 0,0328(4) 0,0272(4) 0,0343(4) 0,0030(3) 0,0011(3) 0,0010(4)
S 0,028(1) 0,029(1) 0,034(1) -0,002(1) 0,006(1) -0,0007(8)
Tabelle 3.5: Ausgewa¨hlte interatomare Absta¨nde in α-AgHgSI.
Atome Abstand / A˚ Atome Abstand / A˚
Hg - S 2,351(5) (x2) I - Ag 2,748(2)
Hg - I 3,482(5) (x2) I - Ag 2,982(3)
Hg - Hg 3,5505(6) (x2) I - Hg 3,482(5) (x2)
Hg - I 3,635(2) I - Hg 3,635(2)
Hg - Ag 3,644(2) I - Hg 3,745(5)
Hg - Ag 3,737(6) I - S 4,01(3)
Hg - I 3,745(5) I - S 4,088(3)
Ag - S 2,561(4) S - Hg 2,351(5) (x2)
Ag - S 2,635(4) S - Ag 2,561(4)
Ag - I 2,748(2) S - Ag 2,635(4)
Ag - I 2,982(3) S - I 4,01(3)
Ag - Hg 3,644(2) S - I 4,088(3)
Ag - Hg 3,737(6) S - S 4,205(2) (x2)
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Tabelle 3.6: Ausgewa¨hlte Bindungswinkel in α-AgHgSI.
Atome Winkel Atome Winkel
S - Hg - S 172,5(2)° Ag - I - Ag 90,98(5)°








Weitere Werte in Abbildung 3.4 Weitere Werte in Abbildung 3.9
S - Ag - S 108,05(8)° Hg - S - Hg 98,1(1)°




I - Ag - I 115,24(7)° Ag - S - Ag 136,4(1)°
Eine Betrachtung der Quecksilber-Schwefel-Teilstruktur in dieser Verbindung
zeigt nahezu planare Quecksilber-Schwefel-Zickzackketten, in denen jedes Queck-
silberatom anna¨hernd linear von zwei Schwefelatomen umgeben ist. Diese Ket-
ten sind in Richtung der kristallographischen a-Achse in der Kristallstruktur
angeordnet. Die durch die Planarita¨t der Zickzackketten gebildeten Ebenen sind
gegeneinander verkippt und bilden zueinander einen Winkel von 66°. Diese An-
ordnung la¨sst sich mit dem in Abbildung 3.3 nicht-perspektivischen Blick ent-
lang der kristallographischen a-Achse erkennen. Durch die entgegengesetzte Ver-
kippung der HgS-Ketten aus der ac-Ebene ergibt sich die dargestellte Schichten-
abfolge entlang der kristallographischen b-Achse. Die Zwischenra¨ume zwischen
den Quecksilber-Schwefel-Ketten werden durch AgS2I2-Tetraeder gefu¨llt, die bei
der Beschreibung der Koordinationsspha¨re der Silberatome na¨her erla¨utert wer-
den.
Zuna¨chst wird jedoch auf die Koordination der Quecksilberatome eingegangen.
Die Quecksilberatome werden in den Hg-S-Ketten nahezu linear von zwei Schwe-
felatomen umgeben. Der Abstand zu den beiden Schwefelatomen betra¨gt 2,35 A˚
und liegt somit im Bereich der Quecksilber-Schwefel-Bindungsla¨ngen vergleich-
barer Verbindungen wie Zinnober (2,37 A˚ [9]) oder Ag2HgS2 (2,38 A˚ [74]). Die
Koordinationsspha¨re der Quecksilberatome wird durch vier Iodatome komplet-
tiert, die eine fast planare Ebene senkrecht zur Hg-S-Bindungsachse aufspannen.
Zwei dieser Iodatome weisen zum Quecksilberatom einen Abstand von 3,48 A˚
auf, die zwei anderen Iodatome sind mit Absta¨nden von 3,64 A˚ und 3,75 A˚
deutlich weiter entfernt, wodurch sich fu¨r das Quecksilberatom eine [2+2+2]-
Koordination in Form eines verzerrten Oktaeders ergibt. Die Quecksilber-Iod-
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Abbildung 3.3: Verkippung der durch die Quecksilber-Schwefel-Ketten aufge-
spannten Ebenen in α-AgHgSI.
Absta¨nde innerhalb dieser verzerrten Oktaeder liegen deutlich u¨ber den beim
Vergleich mit Literaturdaten zu erwartenden Werten von etwa 2,7 A˚ bis 2,8 A˚.
Die Bindungen zwischen Quecksilber und Iod sind somit nur als sekunda¨re, sehr
schwache attraktive Wechselwirkungen anzusehen. Die beschriebene Quecksil-
ber-Umgebung ist in Abbildung 3.4 dargestellt. Die interatomaren Absta¨nde
und Bindungswinkel sind ebenfalls aufgefu¨hrt.
Die beschriebenen Oktaeder sind in Richtung der kristallographischen a-Achse
entlang der Quecksilber-Schwefel-Ketten u¨ber gemeinsame Fla¨chen in Form
einer all-trans-Anordnung zu unendlichen Oktaederstra¨ngen verknu¨pft. Diese
Stra¨nge sind wiederum untereinander u¨ber gemeinsame Oktaederecken (Iod-
atome) verbunden, wodurch sich das Motiv einer verzerrt hexagonalen Stabpa-
ckung ergibt [75]. Abbildung 3.5(a) zeigt einen einzelnen dieser Oktaederstra¨nge,
in Abbildung 3.5(b) ist die Stabpackung mit Blick entlang der kristallographi-
schen a-Achse dargestellt.
Die Silberatome in α-AgHgSI sind verzerrt tetraedrisch von je zwei Schwefel-
und zwei Iodatomen umgeben. Diese Tetraeder sind u¨ber gemeinsame Ecken
verknu¨pft und verbinden in der Struktur die Quecksilber-Schwefel-Ketten. Die
interatomaren Absta¨nde der Silber-Iod-Bindungen betragen 2,75 A˚ und 2,98 A˚











Hg - Sa 2,351(5) A˚
Hg - Sb 2,351(5) A˚
Hg - Ic 3,482(5) A˚
Hg - Id 3,745(5) A˚
Hg - Ie 3,482(5) A˚
Hg - If 3,635(2) A˚
Atome Winkel
Sa - Hg - Sb 172,5(2)°
Ic - Hg - Id 71,42(8)°
Ic - Hg - Ie 111,31(6)°
Id - Hg - If 104,51(6)°
Ie - Hg - If 72,76(8)°
Sa - Hg - Ic 84,4(1)°
Sa - Hg - Id 88,5(2)°
Sa - Hg - Ie 91,9(1)°
Sa - Hg - If 93,86(8)°
Abbildung 3.4: Koordinationsspha¨re des Hg-Atoms in α-AgHgSI. Die Gro¨ße
der Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit der Atome von 50 %. Ausgewa¨hlte interatomare
Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der nebenstehenden Ta-



















(a) Einzelner Oktaederstrang in α-AgHgSI. (b) Anordnung der Oktaederstra¨nge mit
Blick entlang der kristallographischen
a-Achse.
Abbildung 3.5: Anordnung der durch die Koordinationsspha¨ren der Quecksilber-
atome gebildeten Oktaederketten in α-AgHgSI.
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Ag - S 2,635(4) A˚
Ag - Sa 2,561(4) A˚
Ag - I 2,748(2) A˚
Ag - Ib 2,982(3) A˚
Atome Winkel
S - Ag - Sa 108,05(8)°
I - Ag - Ib 115,24(7)°
S - Ag - I 103,30(9)°
S - Ag - Ib 102,1(1)°
Sa - Ag - I 130,4(1)°
Sa - Ag - Ib 94,7(1)°
Abbildung 3.6: Koordinationsspha¨re des Ag-Atoms in α-AgHgSI. Die Gro¨ße
der Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit der Atome von 50 %. Ausgewa¨hlte interatomare
Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der nebenstehenden Ta-










β-AgI (2,79 A˚ und 2,81 A˚ [76]) oder β-Ag3SI (2,54 A˚ und 3,21 A˚ [77]). Die
Bindungsla¨ngen fu¨r die Silber-Schwefel-Kontakte zeigen mit Werten von 2,56 A˚
und 2,63 A˚ ebenfalls eine mit anderen Silber-Schwefel-Verbindungen vergleichba-
re Gro¨ßenordnung. A¨hnliche Absta¨nde finden sich in α-Ag2S mit Zahlenwerten
zwischen 2,50 A˚ und 2,69 A˚ [78]. Die Koordinationsspha¨re der Silberatome ist
in Abbildung 3.6 dargestellt, ausgewa¨hlte interatomare Absta¨nde und Bindungs-
winkel sind ebenfalls aufgelistet.
Besonders auffa¨llig sind die relativ großen thermischen Auslenkungsparameter
fu¨r die Silberatome in α-AgHgSI. Diese starken Schwingungen fu¨r die Mu¨nzme-
tall-Atome lassen sich in fast allen bisher synthetisierten Mu¨nzmetall(I)-Queck-
silber(II)-sulfidhalogeniden beobachten. M. Rompel konnte bereits in seiner Di-
plomarbeit mit Hilfe von Ro¨ntgenstrukturanalysen bei tiefen Temperaturen fu¨r
vergleichbare Verbindungen eine Lagenfehlordnung der Mu¨nzmetallatome aus-
schließen [79]. Eigene Untersuchungen an α-AgHgSI hinsichtlich einer Lagen-
fehlordnung durch die Verfeinerung verschiedener Fehlordnungsmodelle lieferten
keine entsprechenden Hinweise. Anzeichen fu¨r eine eventuelle Verzwilligung der
untersuchten Kristalle konnten ebenfalls nicht beobachtet werden. Dies la¨sst da-
rauf schließen, dass in α-AgHgSI lediglich thermische Schwingungen vorliegen.
Die Schwefelatome in α-AgHgSI sind verzerrt tetraedrisch von zwei Silber-








S - Hga 2,351(5) A˚
S - Hgb 2,351(5) A˚
S - Ag 2,635(4) A˚
S - Agc 2,561(4) A˚
Atome Winkel
Ag - S - Agc 136,4(1)°
Hga - S - Hgb 98,1(1)°
Ag - S - Hga 96,9(2)°
Ag - S - Hgb 111,9(2)°
Agc - S - Hga 112,4(1)°
Agc - S - Hgb 95,7(1)°
Abbildung 3.7: Koordinationsspha¨re des S-Atoms in α-AgHgSI. Die Gro¨ße
der Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit der Atome von 50 %. Ausgewa¨hlte interatomare
Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der nebenstehenden Ta-











geho¨rigen interatomaren Absta¨nde und Bindungswinkel sind in Abbildung 3.7
dargestellt. Wie schon bei der Diskussion der Koordinationsspha¨ren der Katio-
nen erwa¨hnt, liegen alle Bindungsla¨ngen in der Gro¨ßenordnung vergleichbarer
Verbindungen. Zum besseren Versta¨ndnis der auffa¨lligen Verzerrung der Koordi-
nationspolyeder der Schwefelatome ist eine detailliertere Betrachtung der freien
Elektronenpaare hinsichtlich eines eventuellen lone-pair-Charakters notwendig.
Aus diesem Grund wurde von α-AgHgSI die Elektronenlokalisierungsfunktion be-
rechnet. Die erhaltenen Ergebnisse sind in Abbildung 3.8 in Form von Isofla¨chen
fu¨r zwei verschiedene ELF-Werte dargestellt. Es zeigen sich im Bereich der
Schwefelatome sogar noch fu¨r relativ hohe ELF-Werte deutliche Hinweise auf
eine starke Lokalisierung der freien Elektronenpaare zwischen den beiden koordi-
nierenden Silberatomen. Durch den sterischen Anspruch dieses lone-pairs wird
die beobachtete Verzerrung des Koordinationspolyeders um die Schwefelatome
hervorgerufen. Dies hat zur Folge, dass das aus zwei Quecksilber- und zwei Sil-
beratomen gebildete Tetraeder unter Einbeziehung des lone-pairs anna¨hernd zu
einer stark verzerrten pseudo-trigonalen Bipyramide deformiert wird.
Die Iodatome sind in α-Silber(I)-Quecksilber(II)-sulfidiodid von vier Quecksil-
ber- und zwei Silberatomen in Form eines sehr stark verzerrten trigonalen Pris-
mas koordiniert. Hierbei ist zu beachten, dass das Iodatom in Richtung einer
trigonalen Grundfla¨che aus dem Zentrum verschoben ist. Eine Darstellung dieser
Koordinationsspha¨re zeigt Abbildung 3.9, die nebenstehende Tabelle gibt eine
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(a) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von 0,85. (b) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von 0,90.
Abbildung 3.8: Elektronenlokalisierungsfunktion im Bereich der Schwefelatome
in α-AgHgSI. Schwefelatome sind gelb, Quecksilberatome rot
und Silberatome grau dargestellt. Die entsprechenden Isofla¨chen
wurden blau eingezeichnet.
U¨bersicht der interatomaren Absta¨nde und Bindungswinkel. Zur U¨berpru¨fung
des Einflusses freier Elektronenpaare auf die Form des Koordinationspolyeders
wurde auch fu¨r die Umgebung der Iodatome die Elektronenlokalisierungsfunkti-
on berechnet. Die erhaltenen Ergebnisse sind in Abbildung 3.10 als Isofla¨chen
fu¨r zwei verschiedene ELF-Werte dargestellt. Wie schon bei den Schwefelatomen
weisen auch die freien Elektronen der Iodatome einen deutlichen p-Charakter
auf. Die Lokalisierung der Elektronen ist erwartungsgema¨ß mit Zahlenwerten der
ELF von etwa 0,7 bis 0,75 etwas schwa¨cher ausgepra¨gt als bei den Schwefelato-
men, liegt aber noch deutlich u¨ber dem Wert von 0,5 fu¨r eine homogene Vertei-
lung. Die Elektronenpaare am Iodatom weisen in Richtung der im Vergleich zu
den Silberatomen weiter entfernten Quecksilberatome und bedingen eine Verzer-
rung des Koordinationspolyeders. Durch diese Verzerrung resultieren mit etwa
60° sehr spitze Bindungswinkel zwischen den beiden auf der gleichen Seite des
freien Elektronenpaares angeordneten Quecksilber-Iod-Bindungen. Gleichzeitig
wird der Winkel zwischen den auf verschiedenen Seiten des lone-pairs befindli-
chen Quecksilber-Iod-Bindungen aufgeweitet.
Die Schwefel- und Iodatome in α-AgHgSI bilden zusammen das Motiv einer
verzerrt hexagonal dichtesten Kugelpackung. Die Schwefel- und Iodionen bil-
den innerhalb einer hexagonalen Schicht eine leicht gewinkelte Kettenstruktur
aus, das der in Abbildung 1.5 vorgestellten 1-1-Anordnung enspricht. Die Sil-
berionen besetzen innerhalb dieser Packung ein Viertel der vorhandenen Tetra-
ederlu¨cken, die Quecksilberatome sind bei der Ha¨lfte der Oktaederlu¨cken sehr











I - Ag 2,748(2) A˚
I - Aga 2,982(3) A˚
I - Hga 3,482(5) A˚
I - Hgb 3,745(5) A˚
I - Hgc 3,635(2) A˚
I - Hgd 3,480(3) A˚
Atome Winkel
Ag - I - Aga 90,98(5)°
Hga - I - Hgb 58,71(1)°
Hga - I - Hgc 136,88(5)°
Hga - I - Hgd 106,48(6)°
Hgb - I - Hgc 106,16(7)°
Hgb - I - Hgd 143,53(5)°
Hgc - I - Hgd 59,83(2)°
Ag - I - Hga 110,98(7)°
Ag - I - Hgb 123,16(6)°
Ag - I - Hgc 110,4(1)°
Ag - I - Hgd 92,93(9)°
Aga - I - Hga 124,34(6)°
Aga - I - Hgb 66,36(6)°
Aga - I - Hgc 65,99(4)°
Aga - I - Hgd 123,35(6)°
Abbildung 3.9: Koordinationsspha¨re des I-Atoms in α-AgHgSI. Die Gro¨ße
der Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit der Atome von 50 %. Ausgewa¨hlte interatomare
Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der nebenstehenden Ta-















net. Anders als die im folgenden vorgestellten Kristallstrukturen von Ag2HgSI2,
CuHgSI und CuHg2S2I leitet sich die Kristallstruktur von α-AgHgSI nicht direkt
vom Wurtzitstrukturtyp ab, da innerhalb dieser Kristallstruktur ein anderes Be-
setzungsmuster der Lu¨cken im Anionenteilgitter gebildet wird. Ein Ausschnitt
der Kristallstruktur von α-AgHgSI, der dieses Besetzungsmuster verdeutlicht,
ist in Abbildung 3.11 dargestellt.
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(a) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von 0,71. (b) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von 0,72.
Abbildung 3.10: Elektronenlokalisierungsfunktion im Bereich der Iodatome in
α-AgHgSI. Iodatome sind gru¨n, Quecksilberatome rot und Sil-
beratome grau dargestellt. Die entsprechenden Isofla¨chen wur-
den blau eingezeichnet.
Abbildung 3.11: Anordnung der Koordinationspolyeder in α-AgHgSI im Hin-
blick auf die verzerrt hexagonal dichteste Packung der Schwefel-




3.2.4 Vergleich der Kristallstruktur von α-AgHgSI mit
bereits bekannten Verbindungen
Die Verbindung α-AgHgSI konnte erstmals von R. Blachnik und H. A. Dreis-
bach synthetisiert und beschrieben werden [61]. Hierbei gelang jedoch, abgesehen
von der Indizierung der erhaltenen Ro¨ntgenpulverdaten, keinerlei Aussage u¨ber
die Kristallstruktur. Die genannte Metrik zeigt eine gute U¨bereinstimmung mit
den in dieser Arbeit ermittelten kristallographischen Daten. Ebenfalls stimmt
das von R. Blachnik und H. A. Dreisbach beschriebene Ro¨ntgenpulverdiffrakto-
gramm mit den hier fu¨r α-AgHgSI erhaltenen Messdaten gut u¨berein, so dass
davon ausgegangen werden kann, dass das auf dem Wege der Festko¨rperreaktion
erhaltene AgHgSI identisch mit dem hier beschriebenen α-AgHgSI ist.
Einen Ansatzpunkt zur Einordnung der Kristallstruktur von α-AgHgSI in
den Literaturkontext liefert die auffa¨llige Anordnung der Quecksilber-Schwefel-
Ketten. In den bisher u¨ber siebzig in der Literatur beschriebenen sulfidischen
Quecksilber-Verbindungen findet sich keine Kristallstruktur mit nahezu plana-
ren Quecksilber-Schwefel-Ketten, die ein a¨hnliches Verkippungsmuster wie in
α-AgHgSI bilden (vgl. Abbildung 3.3). Strukturen, in denen planare, parallel
ausgerichtete Zickzack-Ketten aus Quecksilber- und Schwefelatomen auftreten,
finden sich im Bereich der Mu¨nzmetall(I)-Quecksilber(II)-chalkogenidhalogenide
beispielsweise bei β-CuHgSCl, AgHgSCl, AgHgSeBr und AgHgSeCl [68]. Eine
Verkippung dieser Ketten und somit eine Aufhebung der Parallelita¨t wurde in
keiner dieser Verbindungen beobachtet. Auch die in anderen Verbindungsklas-
sen auftretenden planaren Quecksilber-Stickstoff- oder Quecksilber-Sauerstoff-
Zickzackketten wie in [HgNH2]Cl oder in Hg(OH)(NO3) sind innerhalb der Kris-
tallstruktur parallel zueinander ausgerichtet [80–82]. Lediglich in der 1973 von
D. Grdenic undM. Sikirica erstmals beschriebenen und 1979 von C. St˚alhandske
strukturell gekla¨rten Verbindung Hg(OH)F treten planare Quecksilber-Sauer-
stoff-Zickzackketten auf, die eine vergleichbare Verkippung zueinander aufweisen
wie die hier beschriebenen Quecksilber-Schwefel-Ketten in α-AgHgSI [83, 84].
Das basische Quecksilber(II)-fluorid Hg(OH)F kristallisiert orthorhombisch
in der Raumgruppe P212121 (Nr. 19) mit a=4,9568(6) A˚, b=5,9042(7) A˚ und
c=6,8630(11) A˚ und vier Formeleinheiten pro Elementarzelle. In der Kristall-
struktur bilden die Quecksilberatome zusammen mit den Sauerstoffatomen der
Hydroxidgruppen planare Zickzackketten, die entlang der kristallographischen
c-Achse verlaufen und das Motiv einer verzerrt hexagonalen Stabpackung bilden
[75]. Der Winkel gegenseitiger Verkippung der Kettenebenen zueinander betra¨gt
hier 56°, wa¨hrend er in α-AgHgSI mit 66° etwas gro¨ßer ist. Ein Vergleich der bei-
den Strukturen hinsichtlich der Anordnung der Quecksilber-Chalkogen-Ketten
ist in Abbildung 3.12 dargestellt. Um eine bessere U¨bersicht zu gewa¨hrleisten
sind in den Teilabbildungen 3.12(b) und 3.12(d) nur die Quecksilber-Chalkogen-
Ketten gezeigt.
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(a) Kristallstruktur von Hg(OH)F (Darstel-
lung aller Atomsorten).
(b) Kristallstruktur von Hg(OH)F (Darstel-
lung ohne H- und F-Atome).
(c) Kristallstruktur von α-AgHgSI (Darstel-
lung aller Atomsorten).
(d) Kristallstruktur von α-AgHgSI (Darstel-
lung ohne Ag- und I-Atome).
Abbildung 3.12: Vergleich der Kristallstrukturen von Hg(OH)F und α-AgHgSI.
Der Winkel der Sauerstoff-Quecksilber-Sauerstoff-Baueinheiten in Hg(OH)F
sind mit 177,2° etwas na¨her an der Linearita¨t als in α-AgHgSI mit 172,5°. Wei-
terhin ist zu beachten, dass die Quecksilber-Chalkogen-Zickzackketten in beiden
Fa¨llen geringfu¨gig von der Planarita¨t abweichen. Die Positionen der Quecksil-
beratome liegen alternierend oberhalb und unterhalb der Verbindungslinie der
benachbarten Sauerstoff- bzw. Schwefelatome. Die Entfernung der Atome von
dieser Verbindungslinie betra¨gt in α-AgHgSI 0,15 A˚, in Hg(OH)F ist die Abwei-
chung mit 0,06 A˚ deutlich geringer.
Ein weitaus besserer Strukturvergleich von α-AgHgSI gelingt mit der eben-
falls im Rahmen dieser Arbeit synthetisierten und charakterisierten Verbindung
Kupfer(I)-Quecksilber(II)-sulfidiodid, die in Abschnitt 4.2 na¨her erla¨utert wird.
CuHgSI bildet wie auch α-AgHgSI gegeneinander verkippte Quecksilber-Schwe-
fel-Zickzackketten, so dass diese beiden Verbindungen die ersten Vertreter einer
solchen Quecksilber-Teilstruktur im Bereich der Sulfidverbindungen darstellen.





Zur weiteren Charakterisierung von α-AgHgSI wurden FT-IR- und Raman-
Spektren aufgenommen. Die Raman-Spektroskopie wurde hierbei unter Verwen-
dung eines Argon-Lasers der Erregerwellenla¨nge λ=647,10 nm durchgefu¨hrt.
Das Spektrum ist in Abbildung 3.14 dargestellt. Das FT-IR-Spektrum von
α-AgHgSI ist in Abbildung 3.13 wiedergegeben.
Im Raman-Spektrum zeigen sich neben den bei kleinen Wellenzahlen auftre-
tenden Gitterschwingungen sechs verschiedene Linien. Die Linie bei 297 cm−1
ist dabei der symmetrischen Hg-S-Valenzschwingung zuzuordnen, wa¨hrend die
schwache Linie bei 345 cm−1 durch die asymmetrische Hg-S-Valenzschwingung
hervorgerufen wird [85]. Die Signale bei 211 cm−1 und 124 cm−1 sind beide
Ag-I-Valenzschwingungen zuzuordnen, wa¨hrend die Linie bei 254 cm−1 durch
eine Ag-S-Valenzschwingung bedingt ist [86, 87]. Die Linie bei 324 cm−1 konnte
keiner Schwingung zugeordnet werden.
Im FT-IR-Spektrum ist die Bande bei 340 cm−1 mit hoher Wahrscheinlichkeit
der asymmetrischen Hg-S-Valenzschwingung zuzuordnen, wa¨hrend das Signal
bei 357 cm−1 einer Deformationsschwingung der I-Hg-S-Gruppe zugeschrieben
werden kann [88]. Die Bande bei 124 cm−1 und die bei 211 cm−1 beobachtete
Schulter sind Ag-I-Valenzschwingungen zuzuordnen. Die bei 222 cm−1 beobach-












































Abbildung 3.13: FT-IR-Spektrum von α-AgHgSI.
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Abbildung 3.14: Raman-Spektrum von α-AgHgSI.
3.3 Die Verbindung β-AgHgSI
3.3.1 Darstellungsmethode
Die Darstellung von β-AgHgSI erfolgte durch hydrothermale Umsetzung von Sil-
beriodid mit rotem Quecksilbersulfid. Hierzu wurden 251,1 mg (1,07 mmol) AgI
(eigene Herstellung, vgl. Abschnitt 2.2.2) und 248,9 mg (1,07 mmol) α-HgS (p.a.,
Alfa Aesar) in einem Achatmo¨rser innig vermengt und in eine Quarzglasampulle
u¨berfu¨hrt. Das Substanzgemenge wurde mit 0,5 mL Iodwasserstoffsa¨ure (7%)
u¨berschichtet und die Ampulle nach Evakuieren zugeschmolzen. Der Fu¨llungs-
grad der Ampulle betrug ca. 40%. Die Umsetzung erfolgte bei 180 °C in ei-
nem Zeitraum von 21 Tagen. Nach dem Abku¨hlen auf Raumtemperatur konnte
β-AgHgSI in Form von stark verwachsenen transparenten gelben Prismen und
Pla¨ttchen erhalten werden. Eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme ei-
nes auf diesem Wege erhaltenen Kristallverbandes zeigt Abbildung 3.15.
Die Synthese von β-AgHgSI war ebenfalls durch die Umsetzung a¨quimola-
rer Mengen von Silberiodid und Quecksilbersulfid in anderen Lo¨sungsmitteln
bzw. Lo¨sungsmittelkonzentrationen mo¨glich. So gelang die Darstellung phasen-
reiner mikrokristalliner Pra¨parate unter Verwendung von destilliertem Wasser,
konzentrierter Iodwasserstoffsa¨ure und konzentrierter, frisch destillierter Iodwas-
serstoffsa¨ure. Ebenfalls konnte die Umsetzung in Ethylenglykol und Diethylen-






Die La¨nge des Balkens am oberen Bild-
rand entspricht 200 µm.
3.3.2 Einkristallstrukturanalyse
Zur Einkristallstrukturanalyse von β-Silber(I)-Quecksilber(II)-sulfidiodid wur-
den ausgewa¨hlte Kristalle in Glaskapillaren mit 0,3 mm Innendurchmesser be-
festigt und eingeschmolzen.
Aufgrund vorangegangener ro¨ntgenographischer Untersuchungen wurden fu¨r
die Silberatome in β-AgHgSI ungewo¨hnlich große thermische Auslenkungpara-
meter ermittelt. Um eine genauere Aussage u¨ber eventuelle Fehlordnungen in-
nerhalb der Kristallstruktur zu ermo¨glichen, wurden die ro¨ntgenographischen
Messungen mittels eines κ-CCD-Vierkreisdiffraktometers bei 100 K und bei
Raumtemperatur durchgefu¨hrt. Die Datenreduktion der gemessenen Reflexin-
tensita¨ten wurde mit dem Programmpaket Denzo/Scalepack [69] vorgenommen.
Fu¨r die anschließende numerische Absorptionskorrektur wurde die Kristallge-
stalt mit Hilfe des Programms Euhedral [89] optimiert, wobei die Gu¨te der Mitte-
lung der Intensita¨ten symmetriea¨quivalenter Reflexe als Optimierungskriterium
diente. Die Strukturlo¨sung erfolgte nach dem Prinzip der direkten Methoden
mit Hilfe des Programms SHELXS86 [71]. Zur Strukturverfeinerung nach der
Methode der kleinsten Fehlerquadrate wurde das Programm SHELXL97 [90]
verwendet. Hierbei wurde neben einem nicht-fehlgeordneten Modell der Kristall-
struktur auch eine Fehlordnung der Silberatome verfeinert, womit eine deutli-
che Verbesserung der Gu¨tefaktoren und eine Verminderung der beobachteten
Restelektronendichte erreicht wurde. Die ermittelten Gu¨tefaktoren sind in den
Tabellen 3.7 und 3.8 gegenu¨bergestellt. Hierbei ist das ausgeordnete Strukturmo-
dell mit Modell A bezeichnet, wa¨hrend die Kristallstruktur mit fehlgeordneten
Silberatomen als Modell F benannt ist.
In den Tabellen 3.7 und 3.8 sind weiterhin die kristallographischen Daten von
β-AgHgSI sowie Einzelheiten zur Datenerfassung und zur Kristallstrukturbe-
stimmung fu¨r die beiden Messungen bei 100 K und Raumtemperatur zusammen-
gefasst. Die Tabelle 3.9 liefert eine U¨bersicht u¨ber die ermittelten relativen Orts-
koordinaten der Atome sowie u¨ber die a¨quivalenten isotropen thermischen Aus-
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Abbildung 3.16: Ausschnitt aus der Kristallstruktur von β-AgHgSI mit perspek-
tivischem Blick entlang [010] fu¨r das ausgeordnete Strukturmo-
dell.
lenkungsparameter. Die anisotropen thermischen Auslenkungsparameter sind in
Tabelle 3.10 wiedergegeben. Ausgewa¨hlte interatomare Absta¨nde enthalten die
Tabellen 3.11 und 3.12, ausgewa¨hlte Bindungswinkel sind bei der Diskussion der
Koordinationsspha¨ren angegeben.
3.3.3 Diskussion der Kristallstruktur von β-AgHgSI
Fu¨r die folgende Diskussion der Kristallstrukur sowie die gezeigten Abbildungen
werden die Daten der Tieftemperaturmessung von β-AgHgSI zugrunde gelegt.
Die beiden Strukturmodelle werden vergleichend gegenu¨bergestellt. Wenn nicht
anders angegeben beziehen sich alle La¨ngen- und Winkelangaben auf das Struk-
turmodell mit Silberfehlordnung.
Die Verbindung β-Silber(I)-Quecksilber(II)-sulfidiodid kristallisiert mit vier
Formeleinheiten pro Elementarzelle in der Raumgruppe Pmma (Nr. 51) [67].
Ein Ausschnitt aus der Kristallstruktur ist in Abbildung 3.16 dargestellt.
Die Kristallstruktur von β-AgHgSI la¨sst sich formell in zwei Teilstrukturen
unterteilen. Bei der ersten dieser Baueinheiten handelt es sich um die plana-
ren Quecksilber-Schwefel-Ketten, die entlang der kristallographischen a-Achse
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3 Silber(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide
Tabelle 3.7: Kristallographische Daten von β-AgHgSI und Angaben zur Struk-
turbestimmung fu¨r die Messung bei 100 K. Das Strukturmodell oh-
ne Fehlordnung der Silberatome ist hierbei mitModell A bezeichnet,






Raumgruppentyp Pmma (Nr. 51)
Elementarzellenparameter a = 10,022(2) A˚
b = 4,6343(5) A˚
c = 9,898(1) A˚
Volumen der Elementarzelle 459,71 A˚3
Formeleinheiten pro Elementarzelle 4
Farbe gelb
Kristallgestalt Pla¨ttchen
Kristallgro¨ße 0,01 × 0,1 × 0,15 mm3
Absorptionskoeffizient µ 44,57 mm−1
Diffraktometer κ-CCD (Nonius)
Ro¨ntgenstrahlung Molybda¨n-Kα¯ (λ=0,71073 A˚)
Messbereich
Reflexbereich
5,1° ≤ 2θ ≤ 60,2°
-7 ≤ h ≤ 14
-6 ≤ k ≤ 3
-13 ≤ l ≤ 8
Zahl der gemessenenen Reflexe 1441




Strukturlo¨sung Direkte Methoden (SHELXS86 )
Strukturverfeinerung Kleinste Fehlerquadrate (SHELXL97 )
Zahl der verfeinerten Parameter
R-Wert fu¨r alle Reflexe
R-Wert fu¨r [Anzahl] Reflexe>4σ
wR2
Goodness of Fit GooF
minimale Restelektronendichte
maximale Restelektronendichte
Modell A Modell F
30 38
4,17% 3,53%
4,03% [656] 3,38% [656]
8,88% 7,23%
1,147 1,130
-5,78 e·A˚−3 -2,48 e·A˚−3
5,52 e·A˚−3 3,41 e·A˚−3
[d(Ag)=0,78 A˚] [d(Hg)=0,83 A˚]
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3.3 Die Verbindung β-AgHgSI
Tabelle 3.8: Kristallographische Daten von β-AgHgSI und Angaben zur Struk-
turbestimmung fu¨r die Messung bei 295 K. Das Strukturmodell oh-
ne Fehlordnung der Silberatome ist hierbei mitModell A bezeichnet,






Raumgruppentyp Pmma (Nr. 51)
Elementarzellenparameter a = 10,145(2) A˚
b = 4,6415(5) A˚
c = 9,840(2) A˚
Volumen der Elementarzelle 463,32 A˚3
Formeleinheiten pro Elementarzelle 4
berechnete Dichte 6,70 g·cm−3
gemessenene Dichte 6,67(4) g·cm−3
Farbe gelb
Kristallgestalt Pla¨ttchen
Kristallgro¨ße 0,01 × 0,1 × 0,15 mm3
Absorptionskoeffizient µ 44,22 mm−1
Diffraktometer κ-CCD (Nonius)
Ro¨ntgenstrahlung Molybda¨n-Kα¯ (λ=0,71073 A˚)
Messbereich
Reflexbereich
5,1° ≤ 2θ ≤ 60,0°
-7 ≤ h ≤ 14
-3 ≤ k ≤ 6
-8 ≤ l ≤ 13
Zahl der gemessenenen Reflexe 1345




Strukturlo¨sung Direkte Methoden (SHELXS86 )
Strukturverfeinerung Kleinste Fehlerquadrate (SHELXL97 )
Zahl der verfeinerten Parameter
R-Wert fu¨r alle Reflexe
R-Wert fu¨r [Anzahl] Reflexe>4σ
wR2
Goodness of Fit GooF
minimale Restelektronendichte
maximale Restelektronendichte
Modell A Modell F
30 38
5,73 4,58
5,09 [583] 3,93 [583]
11,00% 7,35%
1,078 1,092
-5,20 e·A˚−3 -2,39 e·A˚−3
4,10 e·A˚−3 1,86 e·A˚−3
[d(Ag)=0,91 A˚] [d(I)=0,80 A˚]
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3 Silber(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide
Tabelle 3.9: Relative Ortskoordinaten der Atomlagen und Parameter der a¨qui-
valenten thermischen Auslenkung Ueq/A˚
2 in β-AgHgSI mit Ueq =
1
3
(U11 + U22 + U33). Das Strukturmodell ohne Fehlordnung der Sil-
beratome ist mit Modell A bezeichnet, Modell F kennzeichnet das
Modell mit Fehlordnung der Silberlagen.
Modell A - Messung bei 100 K
Atom Wyckoffsymbol x y z Ueq Besetzung
Hg(1) 2f 1/4 1/2 0,76111(9) 0,0135(2)
Hg(2) 2d 0 1/2 1/2 0,0133(2)
Ag 4i 0,0764(2) 0 0,2092(2) 0,0304(4)
I(1) 2e 1/4 0 0,4728(1) 0,0103(3)
I(2) 2e 1/4 0 0,9879(1) 0,0111(3)
S 4j 0,0136(4) 1/2 0,7403(4) 0,0113(7)
Modell F - Messung bei 100 K
Atom Wyckoffsymbol x y z Ueq Besetzung
Hg(1) 2f 1/4 1/2 0,76111(7) 0,0136(2)
Hg(2) 2d 0 1/2 1/2 0,0134(2)
Ag(1) 4i 0,087(1) 0 0,2136(8) 0,014(2) 0,45(8)
Ag(2) 4i 0,064(3) 0 0,201(2) 0,039(3) 0,55(8)
I(1) 2e 1/4 0 0,4728(1) 0,0104(3)
I(2) 2e 1/4 0 0,9879(1) 0,0112(3)
S 4j 0,0137(3) 1/2 0,7401(3) 0,0112(6)
Modell A - Messung bei 295 K
Atom Wyckoffsymbol x y z Ueq Besetzung
Hg(1) 2f 1/4 1/2 0,7587(1) 0,0360(4)
Hg(2) 2d 0 1/2 1/2 0,0361(4)
Ag 4i 0,0688(3) 0 0,2060(3) 0,0786(1)
I(1) 2e 1/4 0 0,4730(2) 0,0274(5)
I(2) 2e 1/4 0 0,9920(2) 0,0304(5)
S 4j 0,0166(5) 1/2 0,7407(5) 0,0266(1)
Modell F - Messung bei 295 K
Atom Wyckoffsymbol x y z Ueq Besetzung
Hg(1) 2f 1/4 1/2 0,75877(9) 0,0363(3)
Hg(2) 2d 0 1/2 1/2 0,0365(3)
Ag(1) 4i 0,089(2) 0 0,2163(9) 0,044(2) 0,40(5)
Ag(2) 4i 0,051(3) 0 0,193(2) 0,077(4) 0,59(6)
I(1) 2e 1/4 0 0,4728(1) 0,0278(3)
I(2) 2e 1/4 0 0,9921(1) 0,0308(3)
S 4j 0,0167(3) 1/2 0,7409(4) 0,0268(7)
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3.3 Die Verbindung β-AgHgSI
Tabelle 3.10: Parameter Uij/A˚
2 der anisotropen thermischen Auslenkung
der Atome in β-AgHgSI entsprechend exp(−2pi2(U11h2(a∗)2 +
U22k
2(b∗)2 + · · ·+ U12hka∗b∗)).
Modell A - Messung bei 100 K
Atom U11 U22 U33 U23 U13 U12
Hg(1) 0,0083(4) 0,0154(4) 0,0170(5) 0 0 0
Hg(2) 0,0135(4) 0,0145(4) 0,0121(4) 0 -0,0017(3) 0
Ag 0,0402(9) 0,0127(7) 0,0383(9) 0 0,0239(7) 0
I(1) 0,0078(6) 0,0086(6) 0,0144(7) 0 0 0
I(2) 0,0117(6) 0,0122(6) 0,0093(6) 0 0 0
S 0,010(1) 0,010(2) 0,014(2) 0 0,001(1) 0
Modell F - Messung bei 100 K
Atom U11 U22 U33 U23 U13 U12
Hg(1) 0,0082(3) 0,0155(3) 0,0171(4) 0 0 0
Hg(2) 0,0137(3) 0,0144(3) 0,0122(3) 0 -0,0017(2) 0
Ag(1) 0,019(3) 0,011(2) 0,011(5) 0 0,006(3) 0
Ag(2) 0,036(6) 0,014(2) 0,068(6) 0 0,033(4) 0
I(1) 0,0078(5) 0,0086(5) 0,0146(5) 0 0 0
I(2) 0,0119(5) 0,0123(5) 0,0096(5) 0 0 0
S 0,010(1) 0,011(1) 0,013(1) 0 -0,001(1) 0
Modell A - Messung bei 295 K
Atom U11 U22 U33 U23 U13 U12
Hg(1) 0,0212(5) 0,0422(7) 0,0445(7) 0 0 0
Hg(2) 0,0386(7) 0,0405(7) 0,0293(6) 0 -0,0061(5) 0
Ag 0,098(2) 0,036(1) 0,102(2) 0 0,059(2) 0
I(1) 0,0220(8) 0,0248(9) 0,035(1) 0 0 0
I(2) 0,0317(9) 0,0364(1) 0,0231(9) 0 0 0
S 0,022(2) 0,029(2) 0,029(2) 0 0,001(2) 0
Modell F - Messung bei 295 K
Atom U11 U22 U33 U23 U13 U12
Hg(1) 0,0214(4) 0,0429(5) 0,0446(5) 0 0 0
Hg(2) 0,0389(5) 0,0406(5) 0,0300(4) 0 -0,0062(3) 0
Ag(1) 0,042(4) 0,044(3) 0,045(6) 0 0,012(3) 0
Ag(2) 0,068(7) 0,030(2) 0,132(7) 0 0,056(5) 0
I(1) 0,0221(5) 0,0249(6) 0,0362(7) 0 0 0
I(2) 0,0319(6) 0,0371(7) 0,0232(6) 0 0 0
S 0,021(1) 0,029(2) 0,031(2) 0 0,001(1) 0
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3 Silber(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide
Tabelle 3.11: Ausgewa¨hlte interatomare Absta¨nde in β-AgHgSI fu¨r das fehlge-
ordnete Strukturmodell bei 100 K.
Atome Abstand / A˚ Atome Abstand / A˚
Hg(1) - S 2,377(3) (x2) I(1) - Ag(1) 3,04(1)
Hg(1) - I(2) 3,226(1) (x2) I(1) - Ag(2) 3,27(2) (x2)
Hg(1) - Hg(2) 3,600(1) (x2) I(1) - Hg(2) 3,423(1) (x4)
Hg(1) - I(1) 3,676(1) (x2) I(1) - Hg(1) 3,676(1) (x2)
Hg(1) - Ag(2) 3,93(2) (x4) I(1) - S 4,098(3) (x4)
Hg(1) - Ag(1) 4,10(1) (x4) I(1) - S 4,240(3) (x4)
Hg(1) - Hg(1) 4,634(1) (x2) I(1) - I(1) 4,634(1) (x2)
Hg(2) - S 2,380(3) (x2) I(2) - Ag(1) 2,77(1) (x2)
Hg(2) - I(2) 3,423(1) (x4) I(2) - Ag(2) 2,82(2) (x2)
Hg(2) - Hg(1) 3,600(1) (x2) I(2) - Hg(1) 3,226(1) (x2)
Hg(2) - Ag(1) 3,763(7) (x4) I(2) - Ag(2) 3,66(3) (x2)
Hg(2) - Ag(2) 3,81(2) (x4) I(2) - Ag(1) 3,92(1) (x2)
Hg(2) - Hg(2) 4,634(1) (x2) I(2) - S 4,122(3) (x4)
Ag(1) - Ag(2) 0,26(3) S - Hg(1) 2,377(3)
Ag(1) - S 2,567(6) (x2) S - Hg(2) 2,380(3)
Ag(1) - I(2) 2,77(1) S - Ag(2) 2,51(1) (x2)
Ag(1) - I(1) 3,04(1) S - Ag(1) 2,56(6) (x2)
Ag(1) - Ag(1) 3,28(3) S - I(1) 4,098(3) (x2)
S - I(2) 4,122(3) (x2)
Ag(2) - Ag(1) 0,26(3)
Ag(2) - S 2,51(1) (x2)
Ag(2) - I(2) 2,81(2)
Ag(2) - I(1) 3,27(2)
Ag(2) - Ag(1) 3,50(3)
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Tabelle 3.12: Ausgewa¨hlte interatomare Absta¨nde in β-AgHgSI fu¨r das fehlge-
ordnete Strukturmodell bei 295 K.
Atome Abstand / A˚ Atome Abstand / A˚
Hg(1) - S 2,374(3) (x2) I(1) - Ag(1) 3,09(1)
Hg(1) - I(2) 3,265(1) (x2) I(1) - Ag(2) 3,41(1) (x2)
Hg(1) - Hg(2) 3,594(1) (x2) I(1) - Hg(2) 3,448(1) (x4)
Hg(1) - I(1) 3,647(1) (x2) I(1) - Hg(1) 3,647(1) (x2)
Hg(1) - Ag(2) 3,86(2) (x4) I(1) - S 4,138(3) (x4)
Hg(1) - Ag(1) 4,15(1) (x4) I(1) - S 4,236(3) (x4)
Hg(1) - Hg(1) 4,642(1) (x2) I(1) - I(1) 4,642(1) (x2)
Hg(2) - S 2,376(4) (x2) I(2) - Ag(1) 2,75(1) (x2)
Hg(2) - I(2) 3,448(1) (x4) I(2) - Ag(2) 2,83(3) (x2)
Hg(2) - Hg(1) 3,594(1) (x2) I(2) - Hg(1) 3,265(1) (x2)
Hg(2) - Ag(1) 3,740(8) (x4) I(2) - Ag(2) 3,56(3) (x2)
Hg(2) - Ag(2) 3,84(2) (x4) I(2) - Ag(1) 4,00(1) (x2)
Hg(2) - Hg(2) 4,642(1) (x2) I(2) - S 4,135(3) (x4)
Ag(1) - Ag(2) 0,44(3) S - Hg(1) 2,374(3)
Ag(1) - S 2,589(7) (x2) S - Hg(2) 2,376(4)
Ag(1) - I(2) 2,75(1) S - Ag(2) 2,50(1) (x2)
Ag(1) - I(1) 3,01(1) S - Ag(1) 2,59(7) (x2)
Ag(1) - Ag(1) 3,27(3) S - I(2) 4,135(3) (x2)
S - I(1) 4,138(3) (x2)
Ag(2) - Ag(1) 0,44(3)
Ag(2) - S 2,50(1) (x2)
Ag(2) - I(2) 2,83(3)
Ag(2) - I(1) 3,41(3)











Hg(1) - S,Sa 2,377(3) A˚
Hg(1) - I(1),I(1)b 3,676(1) A˚
Hg(1) - I(2),I(2)b 3,226(1) A˚
Atome Winkel
S - Hg(1) - Sa 170,0(2)°
S - Hg(1) - I(1),I(1)b 86,10(6)°
S - Hg(1) - I(2),I(2)b 93,49(5)°
Sa - Hg(1) - I(1),I(1)b 86,10(6)°
Sa - Hg(1) - I(2),I(2)b 93,49(5)°
I(1) - Hg(1) - I(1)b 78,15(3)°
I(2) - Hg(1) - I(2)b 91,81(3)°
I(1) - Hg(1) - I(2) 95,02(2)°
I(1)b - Hg(1) - I(2)b 95,02(2)°
Abbildung 3.17: Koordinationsspha¨re des Hg(1)-Atoms in β-AgHgSI. Die Gro¨ße
der Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit der Atome von 80 %. Ausgewa¨hlte interatoma-
re Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der nebenstehenden
Tabelle aufgelistet. Die verwendeten Indizes entsprechen folgen-
den Symmetrieoperationen: a:1
2
-x, 1-y, z; b:x, 1+y, z.
verlaufen. Die zweite Teilstruktur wird durch die Koordinationsspha¨ren der Sil-
beratome aufgebaut und la¨sst sich als Stra¨nge aus AgS2I2-Tetraederdoppeln
beschreiben. Diese Stra¨nge sind entlang der kristallographischen b-Achse ange-
ordnet.
Der Aufbau der Quecksilber-Schwefel-Ketten erfolgt durch zwei kristallogra-
phisch unterschiedliche Quecksilberatome Hg(1) und Hg(2) sowie ein Schwefel-
atom S. Die Koordinationsspha¨re des Quecksilberatoms Hg(1) ist in Abbildung
3.17 dargestellt, ausgewa¨hlte interatomare Absta¨nde und Bindungswinkel die-
ser Koordinationsspha¨re sind ebenfalls angegeben. Das Atom Hg(1) wird von
zwei Schwefelatomen anna¨hernd linear koordiniert. Die Koordinationsspha¨re
wird durch zwei Iodatome I(1) und zwei Iodatome I(2) zu einem verzerrten
Oktaeder erga¨nzt. Die vorliegenden Quecksilber-Schwefel-Absta¨nde liegen mit
2,38 A˚ in der fu¨r vergleichbare Verbindungen zu erwartenden Gro¨ßenordnung.
Entsprechende Bindungsla¨ngen finden sich in Zinnober mit 2,37 A˚ [9] oder in
Quecksilber(II)-sulfidiodid Hg3S2I2 mit Werten zwischen 2,40 A˚ und 2,42 A˚ [91].
Die Absta¨nde des Hg(1)-Atoms zu den koordinierenden I(1) und I(2) liegen
mit 3,23 A˚ und 3,68 A˚ deutlich u¨ber dem Erwartungsbereich von 2,7-2,8 A˚, so
dass die entsprechenden Kontakte lediglich als sekunda¨re, schwache attraktive
Wechselwirkungen anzusehen sind. Die Art der prima¨ren Koordinationsspha¨re
des Hg(1)-Atoms in β-AgHgSI entspricht der aus anderen quaterna¨ren Queck-
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Hg(2) - S,Sa 2,380(3) A˚
Hg(2) - I(1),I(1)b 3,423(1) A˚
Hg(2) - I(1)c,I(1)d 3,423(1) A˚
Atome Winkel
S - Hg(2) - Sa 180,0°
S - Hg(2) - I(1),I(1)d 92,09(5)°
S - Hg(2) - I(1)b,I(1)c 87,92(5)°
Sa - Hg(2) - I(1),I(1)d 87,92(5)°
Sa - Hg(2) - I(1)b,I(1)c 92,09(5)°
I(1) - Hg(2) - I(1)b 94,80(1)°
I(1)b - Hg(2) - I(1)c 85,20(1)°
I(1)c - Hg(2) - I(1)d 94,80(1)°
I(1)d - Hg(2) - I(1) 85,20(1)°
Abbildung 3.18: Koordinationsspha¨re des Hg(2)-Atoms in β-AgHgSI. Die Gro¨ße
der Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit der Atome von 80 %. Ausgewa¨hlte interatoma-
re Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der nebenstehenden
Tabelle aufgelistet. Die verwendeten Indizes entsprechen folgen-
den Symmetrieoperationen: a:-x, y, 1-z; b:-1
2
+x, -y, 1-z; c:-1
2
+x,
1-y, 1-z; d:x, 1+y, z.
silber-sulfidhalogeniden bereits bekannten Umgebung. Eine a¨hnliche [2+2+2]-
Koordination wird ebenfalls in dem in Abschnitt 3.2 beschriebenen α-AgHgSI
beobachtet.
Das Quecksilberatom Hg(2) ist von zwei Schwefelatomen und vier Iodato-
men I(1) ebenfalls verzerrt oktaedrisch umgeben. Die Verzerrung des Oktaeders
ist jedoch beim Hg(2) deutlich weniger ausgepra¨gt als beim zuvor beschriebe-
nen Hg(1)-Atom. So ist die Koordination des Quecksilberatoms Hg(2) durch
die beiden Schwefelatome vollsta¨ndig linear. Die vier Absta¨nde zwischen Hg(2)
und I(1) sind alle gleich und auch die I(1)-Hg(2)-I(1)-Winkel sind nahezu recht-
winklig. Die Koordinationsspha¨re des Quecksilberatoms Hg(2) ist zusammen
mit ausgewa¨hlten interatomaren Absta¨nden und Bindungswinkeln in Abbildung
3.18 dargestellt. Auch hier liegen die Bindungsla¨ngen der Quecksilber-Schwefel-
Kontakte mit 2,38 A˚ im Erwartungsbereich. Die Quecksilber-Iod-Kontakte sind
wiederum mit einem Wert von 3,24 A˚ deutlich vergro¨ßert.
Erste Verfeinerungen der Kristallstruktur von β-AgHgSI lieferten fu¨r die Sil-
beratome ungewo¨hnlich große thermische Auslenkungsparameter. Aus diesem
Grund wurde fu¨r die Verbindung in weiteren Verfeinerungszyklen ein Struk-









Ag(1) - Sb,Sc 2,567(6) A˚
Ag(1) - I(2)a 2,77(1) A˚
Ag(1) - I(1) 3,04(1) A˚
Atome Winkel
Sb - Ag(1) - Sc 129,0(5)°
I(1) - Ag(1) - I(2)a 111,2(4)°
I(1) - Ag(1) - Sb,Sc 93,5(2)°







Ag(2) - Sb,Sc 2,51(1) A˚
Ag(2) - I(2)a 2,82(2) A˚
Ag(2) - I(1) 3,27(2) A˚
Atome Winkel
Sb - Ag(2) - Sc 134,4(9)°
I(1) - Ag(2) - I(2)a 103,9(9)°
I(1) - Ag(2) - Sb,Sc 89,3(5)°







Ag - Sb,Sc 2,536(2) A˚
Ag - I(2)a 2,797(2) A˚
Ag - I(1) 3,136(2) A˚
Atome Winkel
Sb - Ag - Sc 132,0(2)°
I(1) - Ag - I(2)a 107,85(6)°
I(1) - Ag - Sb,Sc 91,9(1)°
I(2)a - Ag - Sb,Sc 112,06(8)°
Abbildung 3.19: Koordinationsspha¨re des Ag-Atoms in β-AgHgSI. Die oberen
beiden Abbildungen zeigen die Umgebung der Ag(1)- und
Ag(2)-Lage im fehlgeordneten Strukturmodell, die untere Ab-
bildung die Umgebung im ausgeordneten Modell. Die Gro¨ße
der Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit der Atome von 80 %. Ausgewa¨hlte interatoma-
re Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der nebenstehenden
Tabelle aufgelistet. Die verwendeten Indizes entsprechen folgen-
den Symmetrieoperationen: a:x, y, -1+z; b:-x, -1+y, 1-z; c:-x, y,
1-z.
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3.3 Die Verbindung β-AgHgSI
Modell ergeben sich zwei teilbesetzte Silberlagen mit einem Abstand von 0,25 A˚,
die beide etwa zur Ha¨lfte besetzt sind. Mit Hilfe dieses Strukturmodells ergaben
sich fu¨r eines der beiden Silberatome deutlich kleinere thermische Auslenkungs-
parameter, wa¨hrend sie fu¨r das zweite Silberatom Ag(2) weiterhin vergro¨ßert
waren. Die Gu¨tefaktoren wurden mit Hilfe des fehlgeordneten Strukturmodells
merklich verbessert. Die Restelektronendichten innerhalb des Strukturmodells
wurden durch die Annahme einer Silber-Fehlordnung ebenfalls deutlich verklei-
nert. Anzeichen fu¨r eine eventuelle Verzwilligung, die die ungewo¨hlichen thermi-
schen Auslenkungsparameter erkla¨ren ko¨nnte, wurden nicht beobachtet.
In Abbildung 3.19 ist die Koordinationsspha¨re der beiden teilbesetzten Silber-
lagen Ag(1) und Ag(2) dargestellt. Weiterhin ist die Koordinationspha¨re des Sil-
beratoms Ag aus dem nicht-fehlgeordneten Strukturmodell gezeigt. Ausgewa¨hlte
interatomare Absta¨nde und Bindungswinkel sind fu¨r alle drei Teilabbildungen
aufgefu¨hrt. Die Silberatome sind von zwei Schwefelatomen und einem Iodatom
der Sorte I(2) anna¨hernd trigonal planar koordiniert. Die Koordinationsspha¨re
wird durch ein weiteres Halogenatom I(1) zu einem stark verzerrten Tetraeder
erga¨nzt. Die Silber-Schwefel-Absta¨nde liegen mit Werten von etwa 2,5 A˚ bis
2,6 A˚ in der fu¨r a¨hnliche Verbindungen ermittelten Gro¨ßenordnung. Vergleich-
bare Bindungsla¨nge finden sich mit Werten von 2,50 A˚ bis 2,63 A˚ in α-Ag2S
[78]. Auch die Bindungsla¨ngen der Silber-Iod-Kontakte sind mit Werten von
2,8 A˚ bis 3,2 A˚ mit den Absta¨nden in anderen Verbindungen vergleichbar. Hier
lassen sich β-AgI (2,79 A˚ und 2,81 A˚ [76]) oder β-Ag3SI (2,54 A˚ und 3,21 A˚
[77]) anfu¨hren.
Die beschriebenen Tetraeder sind u¨ber gemeinsame Halogenatome zu Tetra-
ederdoppeln kantenverknu¨pft, was eine mo¨gliche Erkla¨rung zur Auslenkung der
Silberatome aus den Tetraederzentren darstellt. Die durch die Kantenverknu¨p-
fung der Tetraeder hervorgerufenen geringen Silber-Silber-Absta¨nde fu¨hren zu
einer sta¨rkeren Abstoßung der Kationen und so zu einer Verschiebung in Rich-
tung einer Tetraederfla¨che.
Die Anordnung der Silberatome innerhalb der Kristallstruktur von β-AgHgSI
unter Beru¨cksichtigung der anisotropen thermischen Auslenkungsparameter ist
in Abbildung 3.20 dargestellt. Es ergibt sich eine bevorzugte Auslenkung der
Silberatome in Richtung der benachbarten Tetraederlu¨cken, die in der Abbil-
dung durch Pfeile hervorgehoben ist. Diese Tatsache spricht ebenfalls fu¨r eine
Fehlordnung der Silberatome innerhalb der Kristallstruktur von β-AgHgSI, wo-
bei mo¨glicherweise Anteile der Silberatome Positionen innerhalb der benachbar-
ten Tetraederlu¨cken besetzen. Genauere Untersuchungen hierzu wurden mittels
gitterenergetischer Berechnungen durchgefu¨hrt, deren Ergebnisse in Abschnitt
3.3.4 beschrieben sind.
Aufgrund der ausgepra¨gten Anisotropie der thermischen Auslenkungsparame-
ter erschien die Beweglichkeit der Silberatome innerhalb der Kristallstruktur
mo¨glich. Aus diesem Grund wurden an β-AgHgSI elektrische Leitfa¨higkeitsmes-
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Abbildung 3.20: Ausschnitt aus der Kristallstruktur von β-AgHgSI mit perspek-
tivischem Blick entlang [010] fu¨r das ausgeordnete Strukturmo-
dell. Die Gro¨ße der Schwingungsellipsoide entspricht einer Auf-
enthaltswahrscheinlichkeit der Atome von 80%. Eine mo¨gliche
Fehlordnung der Silberatome sind durch Pfeile hervorgehoben.
sungen mittels Impedanzspektroskopie durchgefu¨hrt. Hierzu wurde ein Pressling
(Durchmesser 13 mm, Dicke 1 mm) der Substanz unter Argonatmospha¨re mit
einem Impedanz Analyser HP4192 (Hewlett Packard) mit blockiernden Elek-
troden aus Platin-Blech in einem Frequenzbereich von 100 Hz bis 500 kHz un-
tersucht. Der beobachtete Temperaturbereich umfasste hierbei Werte zwischen
25 °C und 250 °C. Auf eine Untersuchung bei ho¨heren Temperaturen wurde ver-
zeichtet, um eine Zersetzung der Substanz zu vermeiden (vgl. Abschnitt 3.3.6).
Die ermittelten Leitfa¨higkeitswerte fu¨r β-AgHgSI ordnen die Substanz mit Wer-
ten von maximal 5,0·10−3 S·cm−1 lediglich in den Bereich schlechter Ionenleiter
ein. Die beobachtete Aktivierungsenergie betrug hierbei etwa 32 kJ·mol−1.
Die Schwefelatome in β-AgHgSI weisen eine verzerrt tetraedrische Koordinati-
on auf, die durch zwei Silberatome (bzw. vier teilbesetzte Silberlagen) und je ein
Quecksilberatom der Sorten Hg(1) und Hg(2) gebildet wird. Die Schwefelatome
sind hier aus dem Zentrum der Tetraeder in Richtung der durch die Silberato-
me und das Hg(1)-Atom aufgespannten Fla¨che verschoben. Die Bindungswinkel
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S - Hg(1) 2,378(4) A˚
S - Hg(2) 2,382(4) A˚
S - Ag(1)a,Ag(1)b 2,536(2) A˚
Atome Winkel
Hg(1) - S - Hg(2) 98,3(1)°
Ag(1)a - S - Ag(1)b 132,0(2)°
Hg(1) - S - Ag(1)a 109,71(9)°
Hg(1) - S - Ag(1)b 109,71(9)°
Hg(2) - S - Ag(1)a 100,2(1)°
Hg(2) - S - Ag(1)b 100,2(1)°
Abbildung 3.21: Koordinationsspha¨re des S-Atoms in β-AgHgSI. Die Ag(2)-
Atome sind zur besseren U¨bersicht weggelassen. Die Gro¨ße
der Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit der Atome von 80 %. Ausgewa¨hlte interatoma-
re Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der nebenstehenden
Tabelle aufgelistet. Die verwendeten Indizes entsprechen folgen-
den Symmetrieoperationen: a:-x, 1+y, 1-z; b:-x, y, 1-z.
und interatomaren Absta¨nde liegen wie schon bei den Kationen beschrieben in
der zu erwartenden Gro¨ßenordnung. Abbildung 3.21 zeigt eine Darstellung der
Koordinationsspha¨re zusammen mit ausgewa¨hlten Winkeln und Absta¨nden. Im
Vergleich zu dem in Abschnitt 3.2 diskutierten α-AgHgSI weisen die Koordi-
nationspolyeder der Schwefelatome bei β-AgHgSI geringere Verzerrungen der
idealen Tetraedergestalt auf.
Zur Analyse des sterischen Anspruchs vorhandener einsamer Elektronenpaare
in β-AgHgSI wurden ebenfalls Berechnungen der Elektronenlokalisierungsfunkti-
on durchgefu¨hrt. Abbildung 3.22 zeigt die ELF fu¨r zwei verschiedene Isowerte im
Bereich der Koordinationsspha¨re der Schwefelatome. Eine Berechnung der ELF
fu¨r das fehlgeordnete Strukturmodell war aus programmtechnischen Gru¨nden
nicht mo¨glich, so dass die Kristallstrukturdaten des ausgeordneten Modells ver-
wendet wurden. Wie schon bei α-AgHgSI beobachtet zeigen sich deutliche Anzei-
chen fu¨r einen ausgepra¨gten p-Charakter der freien Elektronenpaare der Schwe-
felatome. Im Gegensatz zu anderen in dieser Arbeit beschriebenen Verbindun-
gen ist die Lokalisierung der Elektronenpaare und damit die Werte der ELF
bei β-AgHgSI geringer ausgepra¨gt. Hieraus resultiert ein geringerer sterischer
Anspruch der Elektronenpaare und damit eine geringere Verzerrung des Koor-
dinationspolyeders. Inwieweit eine Einbeziehung der Silber-Fehlordnung in das
Strukturmodell die Form der ELF a¨ndert, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht
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(a) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von 0,80. (b) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von 0,85.
Abbildung 3.22: Elektronenlokalisierungsfunktion im Bereich der Schwefelato-
me in β-AgHgSI. Schwefelatome sind gelb, Quecksilberato-
me rot und Silberatome grau dargestellt. Die entsprechenden
Isofla¨chen wurden blau eingezeichnet.
ermittelt werden. Aufgrund der Position der zweiten Silberlage innerhalb der
Kristallstruktur ist jedoch eine sta¨rkere Verzerrung des Koordinationspolyeders
der Schwefelatome zu erwarten. Dies wu¨rde wiederum fu¨r eine geringfu¨gig sta¨rke-
re Lokalisierung der freien Elektronenpaare der Schwefelatome in β-AgHgSI spre-
chen. In diesem Fall wu¨rde die ELF a¨hnliche Werte annehmen, wie sie schon bei
α-AgHgSI beschrieben wurden.
Die beiden kristallographisch unterschiedlichen Iodatome in β-AgHgSI zeigen
eine sehr unterschiedliche Koordinationsspha¨re. Bis zu einem Abstand von 3,2 A˚
ist das Iodatom I(1) lediglich von zwei Silberatomen (bzw. vier teilbesetzten Sil-
berlagen) koordiniert, wobei der Abstand mit 3,14 A˚ gegenu¨ber vergleichbaren
Verbindungen deutlich vergro¨ßert ist. Zusa¨tzlich zu den beide genannten Sil-
beratomen wird das Iodatom I(1) von vier Atomen der Sorte Hg(2) in einem
Abstand von 3,42 A˚ anna¨hernd quadratisch planar koordiniert. Die Koordinati-
onsspha¨re wird durch zwei weitere Quecksilberatome der Sorte Hg(1) in einem
Abstand von 3,68 A˚ vervollsta¨ndigt, wobei die beiden Hg(1)-Atome auf der
den Silberatomen entgegengesetzen Seite der Hg(2)-Ebene liegen. Die Koordi-
nationsspha¨re ist zusammen mit ausgewa¨hlten interatomaren Absta¨nden und
Bindungswinkeln in Abbildung 3.23 dargestellt.
Die Iodatome der Sorte I(2) sind von zwei Quecksilberatomen Hg(1) und zwei
Silberatomen (bzw. vier teilbesetzten Silberlagen) verzerrt tetraedrisch koordi-
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I(1) - Ag(1),Ag(1)a 3,136(2) A˚
I(1) - Hg(2),Hg(2)a 3,423(1) A˚
I(1) - Hg(2)b,Hg(2)c 3,423(1) A˚
I(1) - Hg(1),Hg(1)c 3,676(1) A˚
Atome Winkel
Ag(1) - I(1) - Ag(1)a 67,39(7)°
Hg(1) - I(1) - Hg(1)c 78,15(3)°
Hg(2) - I(1) - Hg(2)b 94,09(1)°
Hg(2)a - I(1) - Hg(2)d 94,09(1)°
Hg(2) - I(1) - Hg(2)c 85,20(1)°
Hg(2)a - I(1) - Hg(2)b 85,20(1)°
Abbildung 3.23: Koordinationsspha¨re des I(1)-Atoms in β-AgHgSI. Die Ag(2)-
Atome sind zur besseren U¨bersicht weggelassen. Die Gro¨ße
der Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit der Atome von 80 %. Ausgewa¨hlte interatoma-
re Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der nebenstehenden
Tabelle aufgelistet. Die Indizes entsprechen folgenden Symme-
trieoperationen: a:1
2
-x, -y, z; b:1
2







I(2) - Ag(1)a,Ag(1)b 2,797(2) A˚
I(2) - Hg(1),Hg(1)c 3,226(1) A˚
Atome Winkel
Hg(1) - I(2) - Hg(1)c 91,82(4)°
Ag(1)a - I(2) - Ag(1)b 76,90(8)°
Hg(1) - I(2) - Ag(1)a 123,02(2)°
Hg(1) - I(2) - Ag(1)b 123,02(2)°
Hg(1)c - I(2) - Ag(1)a 123,02(2)°
Hg(1)c - I(2) - Ag(1)b 123,02(2)°
Abbildung 3.24: Koordinationsspha¨re des I(2)-Atoms in β-AgHgSI. Die Ag(2)-
Atome sind zur besseren U¨bersicht weggelassen. Die Gro¨ße
der Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit der Atome von 80 %. Ausgewa¨hlte interatoma-
re Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der nebenstehenden
Tabelle aufgelistet. Die Indizes entsprechen folgenden Symme-
trieoperationen: a:1
2
-x, -y, 1+z; b:x, y, 1+z; c:x, -1+y, z.
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Abbildung 3.25: Ausschnitt aus der Kristallstruktur von β-AgHgSI mit per-
spektivischem Blick entlang [010]. Dargestellt ist die parallele
Schichtung der Quecksilber-Schwefel-Ketten entlang der kris-
tallographischen b-Achse. Auf die Darstellung der Silberfehl-
ordnung wurde aus Gru¨nden der U¨bersicht verzichtet.
niert, wobei die vorliegenden Winkel sehr stark vom idealen Tetraederwinkel
abweichen. Die Koordinationsspha¨re ist zusammen mit ausgewa¨hlten Bindungs-
winkeln und interatomaren Absta¨nde in Abbildung 3.24 wiedergegeben. Wie
schon bei den Kationen erla¨utert liegen die interatomaren Absta¨nde im Bereich
der entsprechenden bina¨ren Iodide oder vergleichbarer Verbindungen.
Betrachtet man zuna¨chst die Quecksilber-Schwefel-Teilstruktur in β-AgHgSI,
so ergeben sich wie bereits oben erwa¨hnt Quecksilber-Schwefel-Ketten in einer
burgzinnenartigen Anordnung. Die Ketten verlaufen entlang der kristallographi-
schen a-Achse und bilden Schichten parallel zur (101)-Ebene. Die Stapelung
dieser HgS-Ebenen erfolgt hierbei in jeder neuen Schicht entsprechend der vor-
hergehenden, wodurch sich eine parallele Anordnung der Quecksilber-Schwefel-
Ketten ergibt. Ein Ausschnitt der Kristallstruktur in Abbildung 3.25 zeigt in
einem perspektivischen Blick entlang der kristallographischen b-Achse diese An-
ordnung innerhalb zweier dieser Schichten.
Der Aufbau der Quecksilber-Schwefel-Ketten erfolgt durch die zwei kristallo-
graphisch unterschiedlichen Quecksilberatome Hg(1) und Hg(2) sowie ein Schwe-
felatom S. Hierbei verlaufen die oben beschriebenen Schwefel-Quecksilber-Schwe-
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Abbildung 3.26: Darstellung der Quecksilber-Koordination in β-AgHgSI. Die
obere Quecksilber-Schwefel-Kette zeigt die Anordnung von
Quecksilber und Schwefel ohne umgebende Iodatome, die un-
tere Kette beschreibt die Anordnung und die Verknu¨pfung der
verzerrten HgS2I4-Oktaeder.
fel-Bindungsachsen fu¨r das Hg(1) parallel zur kristallographischen a-Achse und
fu¨r das Hg(2) nahezu parallel zur kristallographischen c-Achse. Durch die Erwei-
terung der Koordinationsspha¨re um die vier umgebenden Iodatome ergeben sich
aus den planaren HgS-Ketten Stra¨nge verzerrter fla¨chenverknu¨pfter Oktaeder,
die untereinander u¨ber gemeinsame Kanten miteinander verbunden sind. Abbil-
dung 3.26 zeigt jeweils eine Quecksilber-Schwefel-Kette ohne und mit umgeben-
de Iodatome. In der unteren Kette ist die beschriebene Oktaederverknu¨pfung
dargestellt.
Die Koordinationsspha¨ren der Silberatome bilden u¨ber gemeinsame Iodatome
verbundene kantenverknu¨pfte Tetraeder. Die so gebildeten Tetraederdoppel sind
entlang der kristallographischen b-Achse u¨ber gemeinsame Ecken zu eindimen-
sional unendlichen Tetraederdoppelstra¨ngen miteinander verknu¨pft.
Eine Betrachtung der Anionenteilstruktur zeigt, dass die Schwefel- und Iod-
atome in β-AgHgSI zusammen das Motiv einer verzerrten hexagonalen Kugelpa-
ckung bilden. Hierbei ist zu beachten, dass die hexagonalen Schichten gegenein-
ander versetzt angeordnet sind, so dass sich eine Abweichung von einer hexago-
nal dichtesten Anordnung ergibt. Die Anionenanordnung innerhalb der Ebenen
entspricht dem in Abbildung 1.5 gezeigten 0-0-Muster aus ungewinkelten Rei-
hen von Iod- Schwefelatomen. Die Ebenen sind in Richtung [101] innerhalb der
61
3 Silber(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide






Abbildung 3.27: Darstellung der hexagonalen Anionenanordnung in β-AgHgSI.
Die hexagonalen Schichten sind im linken Teil der Abbildung
durch blaue Linien hervorgehoben. Im rechten Teil der Abbil-
dung sind die Koordinationsspha¨ren der Silber- und Quecksil-
beratome als Polyeder eingezeichnet.
Kristallstruktur gestapelt. Eine Darstellung der hexagonalen Anordnung ist in
Abbildung 3.27 wiedergegeben. Die hexagonalen Anionenschichten sind durch
blaue Linien verdeutlicht.
3.3.4 Gitterenergetische Betrachtungen
Die Silberatome in β-AgHgSI sind verzerrt tetraedrisch von je zwei Schwefel- und
zwei Iodatomen umgeben. Jeweils zwei dieser Tetraeder sind u¨ber gemeinsame
Halogenatome miteinander kantenverknu¨pft. Diese Anordnung ist aufgrund ei-
nes geringeren Silber-Silber-Abstandes in vielen Fa¨llen energetisch ungu¨nstiger,
als eine allseitige Eckenverknu¨pfung der Koordinationspolyeder [92]. Da weiter-
hin fu¨r die Silberatome ungewo¨hnlich große thermische Auslenkungsparameter
ermittelt wurden, wurde ein gitterenergetischer Vergleich zwischen der ermit-
telten Kristallstruktur von β-AgHgSI und einer hypothetischen Kristallstruk-
tur von β-AgHgSI durchgefu¨hrt. Innerhalb der hypothetischen Kristallstruktur
wurde durch eine Verschiebung der Silberatome entsprechend dem in Abbildung
3.20 dargestellten Modell eine allseitige Eckenverknu¨pfung der Koordinationspo-
lyeder angenommen. Zu diesem Zweck wurden die kristallographischen Daten
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Tabelle 3.13: Relative Ortskoordinaten der Atomlagen in β-AgHgSI im Raum-
gruppentyp P1 (Nr. 1) und gea¨nderte Silberpositionen zur Erzeu-
gung einer Eckenverknu¨pfung der Koordinationspolyeder.
Originaldaten (kantenverknu¨pfte Tetraeder)
Atom Wyckoffsymbol x y z
Hg(1) 1a 0,2500 0,5000 0,7587
Hg(2) 1a 0,7500 0,5000 0,2413
Hg(3) 1a 0,0000 0,5000 0,5000
Hg(4) 1a 0,5000 0,5000 0,5000
Ag(1) 1a 0,0688 0,0000 0,2060
Ag(2) 1a 0,4312 0,0000 0,2060
Ag(3) 1a 0,5688 0,0000 0,7940
Ag(4) 1a 0,9312 0,0000 0,7940
I(1) 1a 0,2500 0,0000 0,4730
I(2) 1a 0,7500 0,0000 0,5270
I(3) 1a 0,2500 0,0000 0,9920
I(2) 1a 0,7500 0,0000 0,0080
S(1) 1a 0,0166 0,5000 0,7407
S(2) 1a 0,4834 0,5000 0,7407
S(3) 1a 0,5166 0,5000 0,2593
S(4) 1a 0,9834 0,5000 0,2593
Gea¨nderte Silberpositionen (eckenverknu¨pfte Tetraeder)
Atom Wyckoffsymbol x y z
Ag(1) 1a 0,1250 0,0000 0,2500
Ag(2) 1a 0,5000 0,0000 0,1250
Ag(3) 1a 0,6250 0,0000 0,7500
Ag(4) 1a 0,0166 0,0000 0,7500
(a) Urspru¨ngliche Silberpositionen. (b) Gea¨nderte Silberpositionen.
Abbildung 3.28: Ausschnitte der Kristallstruktur von β-AgHgSI mit urspru¨ngli-
chen und gea¨nderten Silberpositionen. Die Koordinationspoly-
eder der Silberatome sind grau hervorgehoben.
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Tabelle 3.14: Gitterenergieberechnungen zu β-AgHgSI.
Originaldaten (kantenverknu¨pfte Tetraeder)
Madelungfaktor : 7,1514
Coulombanteil der Gitterenergie : 4181,28 kJ·mol−1
Atom min. Abstand MAPLE ∗MAPLE 1MAPLE
[pm] [kJ·mol−1] [kJ·mol−1 ] [kJ·A˚·mol−1 ]
Hg(1) 238 369,26 92,32 219,30
Hg(2) 238 369,26 92,32 219,31
Hg(3) 238 332,28 83,07 197,34
Hg(4) 238 332,28 83,07 197,33
Ag(1) 254 126,41 126,48 300,29
Ag(2) 254 126,41 126,48 300,29
Ag(3) 254 126,41 126,41 300,29
Ag(4) 254 126,41 126,41 300,29
S(1) 238 427,57 106,89 253,94
S(2) 238 427,57 106,89 253,94
S(3) 238 427,57 106,89 253,93
S(4) 238 427,57 106,89 253,93
I(1) 321 118,22 118,22 280,84
I(2) 321 118,22 118,22 280,84
I(3) 280 70,03 70,03 166,36
I(4) 280 70,03 70,03 166,36
Gea¨nderte Silberpositionen (eckenverknu¨pfte Tetraeder)
Madelungfaktor : 7,0876
Coulombanteil der Gitterenergie : 4143,95 kJ·mol−1
Atom min. Abstand MAPLE ∗MAPLE 1MAPLE
[pm] [kJ·mol−1] [kJ·mol−1 ] [kJ·A˚·mol−1 ]
Hg(1) 238 360,02 90,00 213,81
Hg(2) 238 367,16 91,79 218,06
Hg(3) 238 341,47 85,37 202,80
Hg(4) 238 341,27 85,32 202,68
Ag(1) 254 117,44 117,44 278,98
Ag(2) 268 125,44 125,44 297,99
Ag(3) 254 119,52 119,52 283,93
Ag(4) 264 123,62 123,62 293,68
S(1) 238 419,31 104,83 249,03
S(2) 238 416,45 104,11 247,33
S(3) 238 418,74 104,69 248,69
S(4) 238 415,62 103,90 246,84
I(1) 254 119,49 119,49 283,87
I(2) 254 117,55 117,55 279,26
I(3) 264 81,78 81,78 194,28
I(4) 279 74,92 74,92 177,98
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Tabelle 3.15: Gitterenergieberechnungen zu β-AgHgSI. Vergleich mit ausgewa¨hl-
ten Edukten sowie mit α-AgHgSI.
Atom min. Abstand MAPLE ∗MAPLE 1MAPLE
[pm] [kJ·mol−1] [kJ·mol−1 ] [kJ·A˚·mol−1 ]
β-AgI Coulombanteil der Gitterenergie: 809,06 kJ·mol−1
Ag 280 96,64 96,64 270,34
I 280 96,64 96,64 270,34
γ-AgI Coulombanteil der Gitterenergie: 808,98 kJ·mol−1
Ag 281 96,63 96,63 271,76
I 281 96,63 96,63 271,76
β-HgS Coulombanteil der Gitterenergie: 3579,24 kJ·mol−1
Hg 254 427,53 106,88 271,76
S 254 427,53 106,88 271,76
α-AgHgSI Coulombanteil der Gitterenergie: 4224,47 kJ·mol−1
Hg 235 375,77 93,94 220,82
Ag 256 117,14 117,14 275,35
I 275 91,20 91,20 214,38
S 235 425,08 106,27 249,80
von β-AgHgSI in den Raumgruppentyp P1 (Nr. 1) transformiert wodurch sich
die in Tabelle 3.13 angegebenen relativen Ortkoordinaten fu¨r die Atome inner-
halb der Elementarzelle ergaben. Hierbei wurden die bei 295 K fu¨r das ausge-
ordnete Strukturmodell ermittelten Werte zugrunde gelegt. Fu¨r die Erzeugung
der hypothetischen Struktur wurden die Ortskoordinaten der Silberatome auf
die ebenfalls in Tabelle 3.13 angegebenen Werte gea¨ndert. Auf diese Weise erhal-
ten die Silberatome Positionen in den Zentren von S2I2-Tetraedern, die allseitig
u¨ber gemeinsame Ecken verknu¨pft sind. Die Ortskoordinaten der restlichen Ato-
me innerhalb der Elementarzelle wurde beibehalten. Ein Vergleich der beiden
Kristallstrukturen im Hinblick auf die Verknu¨pfung der Koordinationspolyeder
der Silberatome ist in Abbildung 3.28 gezeigt. Die Ergebnisse der gitterenergeti-
schen Berechnungen mit dem Computerprogramm MAPLE [46] sind in Tabelle
3.14 aufgefu¨hrt.
Die Betrachtung der 1MAPLE- und ∗MAPLE-Werte belegt eine relativ aus-
gewogene Verteilung der Beitra¨ge zum Madelunganteil der Gitterenergie, wobei
die Unterschiede bei der hypothetischen Kristallstruktur geringer ausfallen, als
beim mittels der Ro¨ntgenstrukturanalyse erhaltenen Modell. Alle beobachteten
Werte liegen im auch in den Edukten und in α-AgHgSI beobachteten Gro¨ßenbe-
reich (vgl. Tabelle 3.15). Der Vergleich der Madelunganteile der Gitterenergie
beider Kristallstrukturen besta¨tigt das anhand der Ro¨ntgenstrukturanalyse ent-
wickelte Strukturmodell. Die Strukturvariante mit einer vollsta¨ndigen Eckenver-
knu¨pfung der Koordinationspolyeder der Silberatome ist um etwa 0,9% energe-
tisch ungu¨nstiger, als eine Kristallstruktur mit kantenverknu¨pften Tetraedern.
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Die nur geringe Abweichung der beiden Energiewerte la¨sst jedoch eine vereinzel-
te Bildung von Bereichen mit der angenommenen Anordnung der Silberatome in
eckenverknu¨pften Tetraedern mo¨glich erscheinen. Diese Tatsache wa¨re ebenfalls
eine Erkla¨rung fu¨r die bei den Silberatomen ermittelte auffa¨llige Anisotropie der
thermischen Auslenkungsparameter.
3.3.5 Vergleich der Kristallstruktur von β-AgHgSI mit
bereits bekannten Verbindungen
Im Gegensatz zu α-AgHgSI finden sich in der Literatur keine Berichte, die Hin-
weise auf die Existenz und Eigenschaften von β-AgHgSI geben. Ein direkter
Vergleich der hier erhaltenen Ergebnisse mit fru¨heren Arbeiten ist also nicht
mo¨glich.
Zur Einordnung der Kristallstruktur von β-AgHgSI in den Literaturkontext
liefert das von E.H. Carlson synthetisierte und von S. Dˇurovicˇ strukturell cha-
rakterisierte γ-Hg3S2Cl2 eine gute Vergleichsmo¨glichkeit [93, 94]. Die Autoren be-
schreiben die Kristallstruktur dieser Verbindung als eine Order-Disorder-Struk-
tur mit diffusen Streifen im Ro¨ntgenbeugungsbild. Eine Beschreibung der Real-
struktur sowie die Zuordnung eines Raumgruppentyps ist aufgrund der auftreten-
den Fehlordnungen nicht mo¨glich. Eine ausschließliche Betrachtung der scharfen
Reflexe im Beugungsbild liefert eine gemittelte Kristallstruktur von γ-Hg3S2Cl2
mit orthorhombischer Symmetrie. Die Verbindung kristallisiert demnach in der
Raumgruppe Pbmm mit a=9,328 A˚, b=8,410A˚ und c=4,541 A˚ und zwei Formel-
einheiten pro Elementarzelle. Der Raumgruppentyp Pbmm entspricht hierbei
einer Nicht-Standardaufstellung (cab) des Raumgruppentyps Pmma. Zur bes-
seren Vergleichbarkeit wird in den folgenden Betrachtungen die Elementarzelle
in die Standardaufstellung transformiert. Die Transformationmatrix lautet hier-
bei zeilenweise (0 1 0, 0 0 1, 1 0 0). Zusa¨tzlich erfolgt eine Verschiebung um
y+1
2
. Die transformierten Lageparameter sind Tabelle 3.16 den Originaldaten
gegenu¨bergestellt und mit denen von β-AgHgSI verglichen. Um einen besseren
Vergleich zu ermo¨glichen wurden in der Tabelle einige Atomlagen durch symme-
triea¨quivalente Lagen ersetzt.
Vergleichende Strukturausschnitte von γ-Hg3S2Cl2 und β-AgHgSI sind in Ab-
bildung 3.29 dargestellt. In der Kristallstruktur des terna¨ren Quecksilber(II)-
sulfidchlorids existieren drei kristallographisch unabha¨ngige Quecksilberlagen,
von denen die vierza¨hlige Lage des Hg(2) nur halb besetzt ist. Diese Lage ent-
spricht im β-AgHgSI der Position der Silberatome. Die beiden verbleibenden
Quecksilberatome Hg(1) und Hg(2) bilden zusammen mit dem Schwefelatom die
ebenfalls burgzinnenartig angeordnete Quecksilber-Schwefel-Kette. Hierbei ist
zu bemerken, dass diese Kette in β-AgHgSI deutlich geringeren Deformationen
unterliegt als in γ-Hg3S2Cl2. Die Verknu¨pfung der parallel verlaufenden Ketten
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(a) Strukturausschnitt von β-AgHgSI. (b) Strukturausschnitt von γ-Hg3S2Cl2.
Abbildung 3.29: Vergleich der Kristallstruktur von β-AgHgSI und der transfor-
mierten Kristallstruktur von γ-Hg3S2Cl2 mit einem Blick ent-
lang der kristallographischen b-Achse. Die teilbesetzten Queck-
silberlagen in γ-Hg3S2Cl2 sind grau hervorgehoben.
Tabelle 3.16: Lageparameter von β-AgHgSI und γ-Hg3S2Cl2. Symmetrieope-
rationen sind mit Kleinbuchstaben gekennzeichnet. Hierbei gilt:
a = (-1
2
+x, 1-y 1-z), b = (-1
2
+x, -y, 1-z) und c = (-x, y, 1-z).
Hg3S2Cl2
Wyckoff- Originaldaten [94] Transformierte Daten
Atom Symbol x y z x y z
Hg(1) 2d 1/2 0 0 0 1/2 1/2
Hg(2) 4i 0,2218 -0,0528 1/2 0,0528 0 0,2218
Hg(3) 2f 0,1987 1/4 0 -1/4 1/2 0,1987
Cl(1) 2e 0,4708 1/4 1/2 -1/4 0 0,4708
Cl(2) 2e 0,0162 1/4 1/2 -1/4 0 0,0162
S(1) 4j 0,2471 -0,0345 0 0,0345 1/2 0,2471
β-AgHgSI (Modell A bei 295 K )
x y z
Hg(2) 2d 0 1/2 1/2
Ag 4i 0,0688 0 0,2060
Hg(1)a 2f -1/4 1/2 0,2413
I(1)b 2e -1/4 0 0,5270
I(2)b 2e -1/4 0 0,0080
S c 4j -0,0165 1/2 0,2593
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erfolgt u¨ber die teilbesetzte Hg(2)-Position. Die Kristallstruktur der Verbindung
β-AgHgSI la¨sst sich somit direkt aus der gemittelten Struktur von γ-Hg3S2Cl2
herleiten, indem man die mit zweiwertigen Quecksilberatomen halbbesetzte La-
ge vollsta¨ndig mit einem einwertigen Silberatom besetzt.
3.3.6 Thermoanalytische Untersuchungen
Zur Untersuchung einer eventuelle Phasenumwandlung zwischen den beiden Mo-
difikationen von AgHgSI wurden thermoanalytische Messungen an β-AgHgSI
durchgefu¨hrt.
Die DTA-Messungen wurden unter Argonatmospha¨re mittels einer STA 409C -
Anlage (Netzsch) von Herrn Dr. R. Niewa am Max-Planck-Institut fu¨r Chemi-
sche Physik fester Stoffe in Dresden durchgefu¨hrt. Als Probengefa¨ße dienten
selbstgefertigte Tiegel aus Quarzglas. Die Messkurven sind in Abbildung 3.30
wiedergegeben. In Abbildung 3.31 ist eine nachtra¨glich durchgefu¨hrte Messung
des besonders relevanten Temperaturbereichs dargestellt.
Im untersuchten Temperaturbereich lassen sich fu¨r β-AgHgSI drei endotherme
Messsignale beobachten. Das erste, nur sehr schwach ausgepra¨gte Signal tritt bei
einer Temperatur von 273 °C auf und ist der Phasenumwandlung von β-AgHgSI
nach α-AgHgSI zuzuordnen. Diese Tatsache ließ sich durch eine ro¨ntgenpulver-
diffraktometrische Untersuchung des Umwandlungsproduktes nach Abschluss
der DTA-Messung besta¨tigen. Weiteres Aufheizen der Probe fu¨hrte bei einer
Temperatur von 306 °C zur Zersetzung von α-AgHgSI in Silber(I)-iodid und
Quecksilber(II)-sulfid. Auch die Produkte dieser Umwandlung ließen sich ro¨nt-
genpulverdiffraktometrisch charakterisieren. Das dritte Messereignis bei einer
Temperatur von 336 °C la¨sst sich der beginnenden Zersetzung von Quecksil-
ber(II)-sulfid zuordnen. Die beobachtete Zersetzungstemperatur liegt dabei et-
wa im Bereich der in der Literatur genannten Werte [7], wobei anzumerken ist,
dass der Zersetzungspunkt von Quecksilbersulfid von verschiedenen Autoren
mit stark unterschiedlichen Werten beziffert wurde. Eine zusa¨tzliche Vera¨nde-
rung der Zersetzungstemperatur durch die Gegenwart der neben HgS noch im
Tiegel vorhandenen Substanzen wie z.B. AgI ist ebenfalls nicht auszuschließen.
Der Mechanismus der Phasenumwandlung zwischen β-AgHgSI und α-AgHgSI
konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden. Beide Kristallstruk-
turen weisen durch eine hexagonale Anordnung sehr a¨hnliche Anionenteilgitter
auf. Die Unterschiede der beiden Teilstrukturen in Form und Stapelung der hexa-
gonalen Anionenschichten ko¨nnen durch geringe Verschiebungen innerhalb des
Anionengitters aufgehoben werden. Eine Betrachtung der Quecksilberumgebun-
gen zeigt andererseits signifikante Unterschiede bei den Verknu¨pfungsmustern
innerhalb der Oktaederstra¨nge. Wa¨hrend in α-AgHgSI eine all-trans-Fla¨chenver-
knu¨pfung der Oktaeder vorliegt, werden die Oktaeder in β-AgHgSI u¨ber gemein-
same Fla¨chen in Form einer alternierenden cis-trans-Abfolge verknu¨pft. Diese
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Abbildung 3.30: Differenzthermoanalyse von β-AgHgSI. Darstellung der Auf-
heizkurve im Temperaturbereich von 25 °C bis 375 °C. Messsi-



















Abbildung 3.31: Differenzthermoanalyse von β-AgHgSI. Detailmessung im Be-
reich der Phasenumwandlung von β-AgHgSI zu α-AgHgSI.
Messsignale in positiver Richtung sind endotherm.
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Unterschiede der Polyederanordnungen weisen darauf hin, dass die Phasenum-
wandlung zwischen α-AgHgSI und β-AgHgSI nur unter deutlichen Vera¨nderun-
gen der Kristallstruktur realisierbar ist.
3.3.7 Schwingungsspektroskopische Untersuchungen
Zur weitergehenden Charakterisierung von β-AgHgSI wurden FT-IR- und Ra-
man-Spektren aufgenommen. Das FT-IR-Spektrum ist in Abbildung 3.32 ge-
zeigt. Das in Abbildung 3.33 gezeigte Raman-Spektrum wurde unter Verwen-
dung eines Argon-Lasers der Erregerwellenla¨nge λ=647,10 nm angefertigt.
Im Raman-Spektrum von β-AgHgSI zeigen sich neben den bei kleinen Wellen-
zahlen auftretenden Gitterschwingungen vier Linien. Hiervon werden die Signale
bei 295 cm−1 und 343 cm−1 der symmetrischen und asymmetrischen Hg-S-Va-
lenzschwingung zugeordnet [85], wa¨hrend die Linien bei 218 cm−1 und 255 cm−1
einer Ag-I- bzw. einer Ag-S-Valenzschwingung zuzuordnen sind [86, 87].
Im FT-IR-Spektrum ist die Bande bei 343 cm−1 der asymmetrischen Hg-S-Va-
lenzschwingung zuzuordnen, wa¨hrend das Signal bei 356 cm−1 durch eine Defor-
mationsschwingung der I-Hg-S-Gruppe hervorgerufen wird [88]. Die Banden bei
231 cm−1 und 148 cm−1 sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Hg-I-Valenzschwin-














































Abbildung 3.32: FT-IR-Spektrum von β-AgHgSI.
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Abbildung 3.33: Raman-Spektrum von β-AgHgSI.
3.4 Die Verbindung Ag2HgSI2
3.4.1 Darstellungsmethode
Die Synthese von Ag2HgSI2 erfolgte durch feststoffchemische Umsetzung von Sil-
beriodid mit schwarzem Quecksilbersulfid (Metacinnabarit). Zu diesem Zweck
wurden 534,9 mg (2,28 mmol) AgI (eigene Herstellung, vgl. Abschnitt 2.2.2)
und 265,1 mg (1,14 mmol) β-HgS (p.a., Aldrich) in dem Achateinsatz einer
Kugelmu¨hle fu¨r 5 Stunden bei 50 Umdrehungen pro Minute vermahlen. Zur
U¨berpru¨fung auf mechanochemische Reaktionen in der Mu¨hle wurde das so be-
handelte Eduktgemenge abschließend pulverdiffraktometrisch untersucht, wobei
in keinem der durchgefu¨hrten Experimente eine Umwandlung beim Mahlvor-
gang festgestellt werden konnte. Die Umsetzung des Eduktgemenges erfolgte in
einer evakuierten Quarzglasampulle bei 120 °C in einem Zeitraum von 110 Ta-
gen. Nach dem Abku¨hlen der Probe auf Raumtemperatur konnte Ag2HgSI2 in
Form von gelbem, mikrokristallinem Pulver erhalten werden.
Die Darstellung von Ag2HgSI2 auf dem Wege der Solvothermalsynthese ge-
lang in keinem der durchgefu¨hrten Experimente. Die feststoffchemische Umset-
zung von Silberiodid und rotem Quecksilbersulfid (α-HgS, Zinnober) im molaren





Da in keinem der durchgefu¨hrten Experimente fu¨r ro¨ntgenographische Unter-
suchungen geeignete Einkristalle von Ag2HgSI2 synthetisiert werden konnten,
musste die Strukturanalyse anhand von Ro¨ntgenpulvermethoden erfolgen. Die
Messungen wurden mittels eines automatischen Pulverdiffraktometers PW1050
(Philips) durchgefu¨hrt. Die Intensita¨tsdaten konnten unter Verwendung der Pro-
gramme ITO [25] und Treor90 [26] indiziert werden. Durch eine Analyse der
Reflexindizes der beobachteten Reflexe konnte mit Hilfe der Auslo¨schungsbedin-
gungen die Raumgruppe Cmc21 (Nr. 36) ermittelt werden. Die Kristallstruktur
von Ag2HgSI2 konnte mit dem Programmpaket EXPO [95, 96] bestimmt und
teilweise verfeinert werden. Die weitere Rietveld -Verfeinerung wurde mit dem
Programm GSAS durchgefu¨hrt [97].
Die auf diese Weise bestimmten kristallographischen Daten von Ag2HgSI2 so-
wie Einzelheiten zur Datenerfassung und zur Kristallstrukturbestimmung sind
in Tabelle 3.17 zusammengefasst. In Abbildung 3.34 ist eine vergleichende Dar-
stellung der gemessenen Intensita¨ten mit den aus den Strukturdaten berechne-
ten Werten gezeigt. Tabelle 3.18 zeigt die relativen Ortskoordinaten der Atome
sowie die isotropen thermischen Auslenkungsparameter. Auf eine anisotrope Ver-
feinerung der thermischen Auslenkungsparameter musste aufgrund der geringen
Datenmenge verzichtet werden. Die Tabellen 3.19 und 3.20 enthalten ausgewa¨hl-
te interatomare Absta¨nde und Bindungswinkel in Ag2HgSI2.
3.4.3 Diskussion der Kristallstruktur von Ag2HgSI2
Die Verbindung Ag2HgSI2 kristallisiert in der Raumgruppe Cmc21 (Nr. 36) mit
vier Formeleinheiten pro Elementarzelle [98]. Ein Ausschnitt der Kristallstruk-
tur ist in Abbildung 3.35 wiedergegeben. Die Darstellung zeigt einen perspekti-
vischen Blick entlang der kristallographischen b-Achse.
Die Quecksilberatome werden in Ag2HgSI2 wie schon in den zuvor diskutier-
ten quaterna¨ren Quecksilbersulfidhalogeniden von zwei Schwefelatomen nahezu
linear koordiniert. Die interatomaren Absta¨nde zu den beiden Schwefelatomen
betragen 2,38 A˚ und 2,52 A˚. Die Absta¨nde sind damit geringfu¨gig gro¨ßer als in
den zuvor beschriebenen Silber(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogeniden, liegen aber
noch im Wertebereich anderer Quecksilber-Schwefel-Verbindungen. So betra¨gt
der Hg-S-Abstand in Ag2HgS2 2,38 A˚ [74], in Al2HgS4 betra¨gt er 2,52 A˚ [18].
Die Koordinationsspha¨re der Quecksilberatome wird durch vier Iodatome ver-
vollsta¨ndigt, die eine nahezu planare Ebene senkrecht zur Quecksilber-Schwe-
fel-Bindungsachse aufspannen. Hierdurch ergibt sich fu¨r das Quecksilberatom
eine verzerrt oktaedrische Koordination. Die Quecksilber-Iod-Absta¨nde liegen
mit 3,38 A˚ und 3,59 A˚ wie schon bei den beiden Modifikationen von AgHgSI
deutlich u¨ber den Literaturwerten fu¨r Quecksilber-Iod-Bindungen von 2,7 A˚ bis
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Raumgruppentyp Cmc21 (Nr. 36)
Elementarzellenparameter a = 13,8435(6) A˚
b = 7,4697(3) A˚
c = 7,1029(3) A˚
Volumen der Elementarzelle 734,49 A˚3
Formeleinheiten pro Elementarzelle 4
berechnete Dichte 6,35 g·cm−3
gemessenene Dichte 6,34(1) g·cm−3
Farbe gelb
Pulverdiffraktometer PW1050 (Philips)
Ro¨ntgenstrahlung Kupfer-Kα¯ (λ=1,54178 A˚)
Meßbereich 7,0° ≤ 2θ ≤ 90,0°
Schrittweite 0,02°
Messzeit pro Step 14 s
Lo¨sungsverfahren Direkte Methoden (SIRPOW92 )
Zahl der Messpunkte 4160
Zahl der Reflexe 47
Verfeinerung Kleinste Fehlerquadrate (GSAS )







Tabelle 3.18: Relative Ortskoordinaten der Atomlagen und Parameter der isotro-
pen thermischen Auslenkung Uiso/A˚
2 in Ag2HgSI2 entsprechend
Tiso(sinθ/λ) = e
−8piUiso(sinθ/λ)2 .
Atom Wyckoffsymbol x y z Uiso
Ag 8b 0,3366(4) 0,1606(5) 0,766(1) 0,0531
I 8b 0,1528(3) 0,2840(4) 0,677(1) 0,0351
Hg 4a 1/2 0,5157(7) 0,918(1) 0,0406





















Abbildung 3.34: Vergleich der Messdaten mit dem aus den Strukturdaten fu¨r
Ag2HgSI2 berechneten Pulverdiffraktogramm.
Tabelle 3.19: Ausgewa¨hlte interatomare Absta¨nde in Ag2HgSI2.
Atome Abstand / A˚ Atome Abstand / A˚
Hg - S 2,38(2) I - Ag 2,779(7)
Hg - S 2,52(2) I - Ag 2,887(5)
Hg - I 3,380(7) (x2) I - Ag 2,953(9)
Hg - I 3,588(7) (x2) I - Hg 3,380(7)
Hg - Ag 3,650(6) (x2) I - S 4,12(2)
Hg - Hg 3,56(1) (x2) I - I 4,231(6)
Ag - S 2,509(9) S - Hg 2,38(2)
Ag - I 2,779(7) S - Hg 2,52(2)
Ag - I 2,887(5) S - Ag 2,509(9) (x2)
Ag - I 2,953(9) S - I 4,12(2) (x2)
Ag - Hg 3,650(6) S - S 4,90(3) (x2)
Ag - Ag 4,286(8) (x2)
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Tabelle 3.20: Ausgewa¨hlte Bindungswinkel in Ag2HgSI2.
Atome Winkel Atome Winkel
S - Hg - S 175,6(7)° Hg - I - Hg 61,5(1)°
I - Hg - I 72,14(9)° Ag - I - Ag 94,5(2)°
77,18(9)° 102,7(2)°
105,3(1)° (x2) 102,9(2)°
Weitere Werte in Abbildung 3.36 Weitere Werte in Abbildung 3.38
S - Ag - I 99,9(2)° Hg - S - Hg 93,0(7)°
102,6(2)° Ag - S - Ag 128,7(2)°
130,7(2)° Ag - S - Hg 93,0(1)° (x2)
I - Ag - I 103,3(3)° 115,2(1)° (x2)
108,7(2)°
110,7(2)°
Abbildung 3.35: Ausschnitt der Kristallstruktur von Ag2HgSI2 mit perspektivi-











Hg - S 2,52(2) A˚
Hg - Sa 2,38(2) A˚
Hg - Ib 3,380(7) A˚
Hg - Ic 3,380(7) A˚
Hg - Id 3,588(7) A˚
Hg - Ie 3,588(7) A˚
Atome Winkel
S - Hg - Sa 175,5(6)°
Ib - Hg - Ic 77,50(9)°
Ib - Hg - Id 105,1(1)°
Ic - Hg - Ie 105,1(1)°
Id - Hg - Ie 72,26(8)°
S - Hg - Ib,c 94,07(6)°
S - Hg - Id,e 84,91(6)°
Sa - Hg - Ib,c 89,41(7)°
Sa - Hg - Id,e 91,49(6)°
Abbildung 3.36: Koordinationsspha¨re des Hg-Atoms in Ag2HgSI2. Ausgewa¨hlte
interatomare Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der neben-
stehenden Tabelle aufgelistet. Die verwendeten Indizes entspre-
























2,8 A˚. Diese Bindungen sind somit nur als sekunda¨re, sehr schwache attrak-
tive Wechselwirkungen anzusehen. Die resultierende [2+2+2]-Koordination der
Quecksilberatome ist in Abbildung 3.36 dargestellt. Die interatomaren Absta¨nde
und ausgewa¨hlte Bindungswinkel sind ebenfalls aufgefu¨hrt.
Die Silberatome in Ag2HgSI2 sind verzerrt tetraedrisch von drei Iodatomen
und einem Schwefelatom umgeben. Die interatomaren Absta¨nde fu¨r die Silber-
Iod-Bindungen liegen im Bereich zwischen 2,78 A˚ und 2,95 A˚ und zeigen somit ei-
ne a¨hnliche Gro¨ße wie in β-AgI (2,79 A˚ und 2,81 A˚ [76]) oder in β-Ag3SI (2,54 A˚
und 3,21 A˚ [77]). Der Abstand zwischen Silber- und Schwefel-Atom besitzt mit
2,51 A˚ ebenfalls eine mit a¨hnlichen Bindungen vergleichbare Gro¨ßenordnung (in
β-Ag3SI mit 2,53 A˚ [77]). Die Koordinationsspha¨re der Silberatome ist in Abbil-
dung 3.37 zusammen mit den zugeho¨rigen Werten der interatomaren Absta¨nde
und Bindungswinkel dargestellt.
Die Koordinationsspha¨re der Iodatome in Ag2HgSI2 ist recht unregelma¨ßig.
Die Iodatome befinden sich oberhalb einer durch Silberatome gebildeten Drei-
ecksfla¨che und werden auf der anderen Seite von zwei Quecksilberatomen koor-
diniert. Die Art der Koordination erinnert hierbei an die bereits in α-AgHgSI
beschriebenen verzerrten trigonalen Prismen, wobei im Falle des Ag2HgSI2 ei-
ne durch Quecksilber besetzte Ecke entfernt und ein weiteres Quecksilberatom
durch ein Silberatom ersetzt wurde. Die Koordinationsspha¨re ist in Abbildung
76






Ag - S 2,509(9) A˚
Ag - I 2,779(7) A˚
Ag - Ia 2,887(5) A˚
Ag - Ib 2,953(9) A˚
Atome Winkel
S - Ag - I 130,7(2)°
S - Ag - Ia 102,9(2)°
S - Ag - Ib 100,1(2)°
I - Ag - Ia 108,7(2)°
I - Ag - Ib 102,9(3)°
Ia - Ag - Ib 110,5(2)°
Abbildung 3.37: Koordinationsspha¨re des Ag-Atoms in Ag2HgSI2. Ausgewa¨hlte
interatomare Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der neben-
stehenden Tabelle aufgelistet. Die verwendeten Indizes entspre-












3.38 dargestellt. Ausgewa¨hlte Bindungswinkel und interatomare Absta¨nde sind
ebenfalls angegeben. Wie bereits bei der Beschreibung der Kationen erwa¨hnt lie-
gen die interatomaren Absta¨nde alle in der Gro¨ßenordnung der fu¨r vergleichbare
Verbindungen beobachteten Bindungsla¨ngen. Eine Betrachtung des sterischen
Anspruchs der freien Elektronenpaare der Iodatome mit Hilfe der Elektronen-
lokalisierungsfunktion zeigt Anzeichen fu¨r einen ausgepra¨gten p-Charakter. Die
erhaltenen Ergebnisse fu¨r die ELF sind in Abbildung 3.41 in Form von Isofla¨chen
fu¨r zwei verschiedene Werte dargestellt. Unter Einbeziehung des freien Elektro-
nenpaares ergeben sich fu¨r die Iodatome Koordinationspolyeder aus jeweils drei
Silberatomen, zwei Quecksilberatomen und dem einsamen Elektronenpaar gebil-
dete pseudo-trigonale Prismen, in denen das Iodatom in Richtung der aus den
Silberatomen aufgespannten Dreiecksfla¨che verschoben ist.
Die Schwefelatome in Ag2HgSI2 sind verzerrt tetraedrisch von zwei Queck-
silber- und zwei Silberatomen umgeben. Hierdurch ergibt sich das in Abbil-
dung 3.40 dargestellte Koordinationspolyeder. Die Zahlenwerte der interatoma-
ren Absta¨nde und Bindungswinkel sind ebenfalls angegeben. Wie bereits bei
α-AgHgSI deutet die Verzerrung des Koordinationspolyeders um die Schwefel-
atome auf einen starken sterischen Anspruch der freien Elektronenpaare des
Schwefels hin. Zur Besta¨tigung dieser Annahme wurden auch fu¨r die Schwe-









I - Ag 2,779(7) A˚
I - Aga 2,953(9) A˚
I - Agb 2,887(5) A˚
I - Hga 3,588(7) A˚
I - Hgc 3,380(7) A˚
Atome Winkel
Hga - I - Hgc 61,4(1)°
Hga - I - Ag 116,7(2)°
Hga - I - Aga 67,0(1)°
Hga - I - Agb 138,6(1)°
Hgc - I - Ag 105,2(1)°
Hgc - I - Aga 128,0(2)°
Hgc - I - Agb 119,9(1)°
Ag - I - Aga 103,0(2)°
Ag - I - Agb 103,1(2)°
Aga - I - Agb 94,4(2)°
Abbildung 3.38: Koordinationsspha¨re des I-Atoms in Ag2HgSI2. Ausgewa¨hlte
interatomare Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der neben-
stehenden Tabelle aufgelistet. Die verwendeten Indizes entspre-
















(a) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von 0,71. (b) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von 0,72.
Abbildung 3.39: Elektronenlokalisierungsfunktion im Bereich der Iodatome in
Ag2HgSI2. Iodatome sind gru¨n, Quecksilberatome rot und Sil-
beratome grau dargestellt. Die entsprechenden Isofla¨chen wur-
den blau eingezeichnet.
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S - Hg 2,52(2) A˚
S - Hga 2,38(2) A˚
S - Ag 2,509(9) A˚
S - Agb 2,509(9) A˚
Atome Winkel
Ag - S - Agb 128,7(2)°
Hg - S - Hga 93,0(8)°
Ag - S - Hg 93,0(1)°
Ag - S - Hga 115,2(1)°
Agb - S - Hg 93,0(1)°
Agb - S - Hga 115,2(1)°
Abbildung 3.40: Koordinationsspha¨re des S-Atoms in Ag2HgSI2. Ausgewa¨hlte
interatomare Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der neben-
stehenden Tabelle aufgelistet. Die verwendeten Indizes entspre-




durchgefu¨hrt. Die erhaltenen Ergebnisse sind in Abbildung 3.41 in Form von
Isofla¨chen fu¨r zwei verschiedene ELF-Werte dargestellt. Es ergibt sich eine star-
ke Verzerrung des Koordinationspolyeders durch den sterischen Anspruch ein-
samer Elektronenpaare mit p-Charakter. Das aus zwei Quecksilber- und zwei
Silberatomen gebildete Tetraeder wird so unter Einbeziehung des lone-pairs zu
einer pseudo-trigonalen Bipyramide deformiert.
Die Schwefel- und Iodatome bilden in Ag2HgSI2 zusammen das Motiv einer
verzerrten hexagonal dichtesten Packung, in der die Silberatome ein Drittel der
vorhandenen Tetraederlu¨cken besetzen, wa¨hrend ein Drittel der vorhandenen
Oktaederlu¨cken mit Quecksilber gefu¨llt ist. Dieses Auffu¨llungsmuster ist in Ab-
bildung 3.42 in einem Blick entlang der kristallographischen c-Achse dargestellt.
Die durch Quecksilber besetzten Oktaederlu¨cken sind in dieser Abbildung rot
hervorgehoben, die durch Silber besetzten Tetraederlu¨cken sind grau dargestellt.
Deutlich zu erkennen ist ebenfalls die hexagonale Anordnung der Schwefel- und
Iodatome parallel zur ab-Ebene. Die Anionen bilden dabei das in Abbildung 1.6
(S. 11) diskutierte Wabenmuster W-0.
Die Koordinationspolyeder der Quecksilberatome sind u¨ber gemeinsame Fla¨-
chen in Form einer all-trans-Anordnung zu eindimensional unendlichen Okta-
ederstra¨ngen verknu¨pft. Diese sind parallel zur kristallographischen c-Achse in
der Kristallstruktur angeordnet und bilden das Motiv einer verzerrt hexagonalen
Stabpackung. Die Oktaederstra¨nge werden hierbei durch die Koordinationspoly-




(a) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von 0,85. (b) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von 0,90.
Abbildung 3.41: Elektronenlokalisierungsfunktion im Bereich der Schwefelato-
me in Ag2HgSI2. Schwefelatome sind gelb, Quecksilberato-
me rot und Silberatome grau dargestellt. Die entsprechenden
Isofla¨chen wurden blau eingezeichnet.
Die Verzerrungen dieser hexagonalen Struktur werden durch den sterischen
Anspruch der an den Schwefel- und Iodatomen befindlichen freien Elektronen-
paare hervorgerufen. Fu¨r die Schwefelatome wird durch die Lage der hohen
Elektronendichte im Bereich zwischen den koordinierenden Silberatomen der
Ag-S-Ag-Bindungswinkel mit einem Wert von etwa 129° deutlich u¨ber den fu¨r
ein ideales Tetraeder beobachteten Wert von 109,5° aufgeweitet. Diese Aufwei-
tung fu¨hrt zu einer Deformation der Kristallstruktur in Richtung der kristallo-
graphischen a-Achse. Die entsprechenden interatomaren Absta¨nde fu¨r die ver-
zerrt hexagonale Anionenteilstruktur sind in Abbildung 3.43 wiedergegeben. Die
Aufweitung der Schwefelumgebung fu¨hrt zu einer Elongation der Schwefel-Iod-
Absta¨nde auf 4,81 A˚ zu Lasten der Iod-Iod-Absta¨nde, die lediglich einen Wert
von 4,23 A˚ haben.
3.4.4 Vergleich der Kristallstruktur von Ag2HgSI2 mit bereits
bekannten Verbindungen
Wie im letzten Abschnitt bereits erla¨utert bilden die Schwefel- und Iodatome in
Ag2HgSI2 zusammen das Motiv einer verzerrten hexagonal dichtesten Kugelpa-
ckung, wobei die Verzerrung durch den sterischen Anspruch der freien Elektro-
nenpaare an den Schwefel- und auch an den Iodatomen erkla¨rt werden konnte.
Innerhalb der durch die Anionen gebildeten hexagonal dichtesten Packung be-
setzen die Quecksilberatome ein Drittel der vorhandenen Oktaederlu¨cken. Diese
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Abbildung 3.42: Ausschnitt aus der Kristallstruktur von Ag2HgSI2 mit perspek-
tivischem Blick entlang der kristallographischen c-Achse. Die
durch Quecksilber besetzten Oktaderlu¨cken sind rot hervorge-
hoben, die durch Silber besetzten Tetraederlu¨cken grau.
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Abbildung 3.43: Anionenteilstruktur von Ag2HgSI2 mit einem Blick entlang der









































































Abbildung 3.44: Gruppe-Untergruppe-Beziehung zwischen Cmc21 und P63mc
und Vergleich der Lageparameter von Wurtzit und Ag2HgSI2
entsprechend [99].
Koordinationspolyeder sind entlang der kristallographischen c-Achse u¨ber ge-
meinsame Fla¨chen miteinander verknu¨pft. Die Silberatome befinden sich in ei-
nem Drittel der vorhandenen Tetraederlu¨cken, wobei die Tetraeder allseitig u¨ber
gemeinsame Ecken miteinander verbunden sind.
Ein Vergleich der sich durch dieses Besetzungsmuster ergebenden Struktur mit
den bisher in der Literatur beschriebenen Strukturtypen ergibt weder im hexago-
nalen Kristallsystem noch in Form einer Verzerrungsvariante eine U¨bereinstim-
mung. Verbindungen, in denen in einer hexagonalen Packung sowohl Tetraeder-
als auch Oktaederlu¨cken besetzt sind, existieren in der Verbindungsklasse der
Olivine, beispielsweise bei Forsterit Mg2SiO4. Diese silicatischen Kristallstruk-
turen zeigen jedoch alle ein anderes Besetzungsverha¨ltnis der Lu¨cken. Als Ar-
chetyp der hier beschriebenen Verbindung ergibt sich eine Zusammensetzung
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(a) Ausschnitt der Kristallstruktur von
Ag2HgSI2.
(b) Ausschnitt der Kristallstruktur von ZnS
(Wurtzit).
Abbildung 3.45: Vergleichende Darstellung der Kristallstrukturen von Ag2HgSI2
und Wurtzit.
der Form A2BX2Y oder bei gleichgeladenen Anionen der Form A3X3. Hierbei
wird das oktaedrisch koordinierte Quecksilberion durch ein einwertiges Kation
auf einer Tetraederlu¨cke ersetzt. Ein Strukturtyp mit diesen Vorraussetzungen
ist der des Wurtzits. Die hexagonale Modifikation des Zinksulfids kristallisiert
in der Raumgruppe P63mc (Nr. 186) mit zwei Formeleinheiten pro Elementar-
zelle und den Elemtentarzellenparametern a=b=3,818 A˚ und c=6,260 A˚ [100].
Die Schwefelatome bilden in der Kristallstruktur eine hexagonal dichteste Ku-
gelpackung, in der die Zinkatome die Ha¨lfte der vorhandenen Tetraederlu¨cken
besetzen. Die Verknu¨pfung der Tetraeder untereinander erfolgt u¨ber gemeinsa-
me Ecken. Zwischen den beiden Raumgruppentypen von Ag2HgSI2 und Wurt-
zit kann die in Abbildung 3.44 wiedergegebene Gruppe-Untergruppe-Beziehung
formuliert werden. Zur Darstellung wurde die in [99] empfohlene Form eines
Obergruppe-Untergruppe-Stammbaums verwendet.
In Abbildung 3.45 ist eine vergleichende Darstellung der beiden Kristallstruk-
turen gezeigt. Man erkennt deutlich die A¨hnlichkeit der atomaren Anordnungen,
die vergleichbare Ausrichtung der Koordinationspolyeder sowie die vereinzel-



































Abbildung 3.46: Differenzthermoanalyse und Thermogravimetrie von Ag2HgSI2.
Dargestellt ist der erste Aufheizzyklus der Probe zwischen 50 °C
und 300 °C mit einer Heizrate von 2 °C/min. Die DTA ist
durch die blaue Kurve symbolisiert, die TG ist gru¨n dargestellt.
Messsignale in positiver Richtung sind endotherm.
3.4.5 Thermoanalytische Untersuchungen
Fru¨here Untersuchungen der Verbindung Ag2HgSI2 durch R. Blachnik und H. A.
Dreisbach lieferten Hinweise auf eine mo¨gliche Metastabilita¨t dieser Verbindung
bei Raumtemperatur [61]. Da weiterhin viele der bisher untersuchten Mu¨nzme-
tall(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide Polymorphie zeigten, wurde Ag2HgSI2
ebenfalls thermoanalytisch untersucht. Die Messungen wurden mittels eines
Thermoanalyzers TA1 (Mettler) in einem Temperaturbereich von 20 °C bis
300 °C mit Heizraten zwischen 2 °C/min und 6 °C/min in Quarzglastiegeln
durchgefu¨hrt. Die erhaltenen Messdaten sind in Abbildung 3.46 dargestellt. Das
Diagramm zeigt den ersten Aufheizzyklus zwischen 50 °C und 300 °C. Die Heiz-
rate dieser Messung betrug 2 °C/min. Gezeigt sind die Messkurven fu¨r die DTA
und die gemittelte TG.
Bei diesen Analysen konnte lediglich im ersten Heizzyklus ein endothermer
Effekt bei 242°C beobachtet werden, ab dem gleichzeitig eine Abnahme der Pro-
benmasse zu registrieren war. Mit Hilfe von ro¨ntgenpulverdiffraktometrischen
Messungen konnte dieses Signal der Zersetzung von Ag2HgSI2 in α-AgHgSI und
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β-AgI zugeordnet werden. Weitere Hinweise auf eventuelle Phasenumwandlun-
gen konnten nicht beobachtet werden. Die Messergebnisse lassen jedoch vermu-
ten, dass es sich bei der Verbindung Ag2HgSI2 nicht, wie von R. Blachnik und
H. A. Dreisbach beschrieben, um eine bei Raumtemperatur metastabile Verbin-
dung handelt.
3.4.6 Schwingungsspektroskopische Untersuchungen
Zur weiteren Charakterisierung von Ag2HgSI2 wurden außerdem FT-IR- und Ra-
man-Spektren aufgenommen. Das Raman-Spektrum wurde unter Verwendung
eines Argon-Lasers der Erregerwellenla¨nge λ=647,10 nm angefertigt und ist in
Abbildung 3.48 gezeigt. Das FT-IR-Spektrum von Ag2HgSI2 ist in Abbildung
3.47 wiedergegeben.
Im Raman-Spektrum zeigt sich neben den bei kleinen Wellenzahlen auftre-
tenden Gitterschwingungen lediglich eine Linie bei 295 cm−1, die der symme-
trischen Hg-S-Valenzschwingung zuzuordnen ist. Die im IR-Spektrum auftreten-
den Banden bei 344 cm−1 und 356 cm−1 sind auf die asymmetrische Hg-S-Va-
lenzschwingung sowie eine Deformationsschwingung der I-Hg-S-Gruppe zuru¨ck-
zufu¨hren [85]. Die Bande bei 232 cm−1 la¨sst sich einer Valenzschwingung der






































































Die Arbeiten zur Verbindungsklasse der Kupfer(I)-Quecksilber(II)-sulfidhaloge-
nide entstanden meist in engem Zusammenhang mit den Untersuchungen der
entsprechenden Silberverbindungen (vgl. Abschnitt 3.1, Seite 25).
Erste Untersuchungen zu den Verbindungen CuHgSCl und CuHgSBr wurden
von M. Guillo, B. Mercey und A. Deschanvres im Jahre 1979 beschrieben [101].
Ihnen gelang die Synthese der beiden genannten Verbindungen durch Festko¨rper-
reaktionen zwischen Quecksilber(II)-sulfid und dem entsprechenden Kupfer(I)-
halogenid. Aufgrund von ro¨ntgenpulverdiffraktometrischen Messungen konnten
die Kristallstrukturen von CuHgSCl und CuHgSBr bestimmt werden. Beide
Substanzen kristallisieren isotyp im Raumgruppentyp Pbam (Nr. 55). Die Ele-
mentarzellenparameter von CuHgSCl betragen a=9,844(5) A˚, b=17,752(7) A˚
und c=4,095(2) A˚, die entsprechenden Werte fu¨r CuHgSBr sind a=10,045(6) A˚,
b=17,752(7) A˚ und c=4,128(2) A˚. Durch chemische Transportreaktionen ge-
lang im Rahmen derselben Arbeit ebenfalls die Synthese von Einkristallen bei-
der Verbindungen. Diese waren jedoch von schlechter Qualita¨t, so dass eine
Strukturaufkla¨rung anhand der ermittelten Pulverdaten erfolgen musste. Die
gleiche Arbeitsgruppe konnte ein Jahr spa¨ter u¨ber die Kristallstruktur der Ver-
bindung CuHgSeCl berichten [102]. Die Verbindung kristallisiert ebenfalls in der
Raumgruppe Pbam (Nr. 55) mit den Elementarzellenparametern a=6,9444(9) A˚,
b=12,7561(19) A˚ und c=4,2526(5) A˚, weist jedoch eine andere Struktur als die
zuvor genannten Sulfidhalogenide auf.
R. Blachnik und H. A. Dreisbach erhielten in ihren Arbeiten erste Hinweise
auf eine Verbindung der Zusammensetzung CuHgSI [60, 61]. Eine Bestimmung
der Kristallstruktur gelang nicht, jedoch wurde aufgrund des Reflexmusters der
Ro¨ntgenpulverdiffraktometrie eine gro¨ßere A¨hnlichkeit mit den schon bekannten
Silberverbindungen als mit den von M. Guillo, B. Mercey und A. Deschanvres
beschriebenen Verbindungen CuHgSCl und CuHgSBr vermutet.
Im Rahmen weiterer Arbeiten gelang R. Blachnik und K. Lytze die Synthe-
se einer Verbindung der Zusammensetzung CuHg2S2Cl [62]. Die Elementarzel-
lenparameter dieser Verbindung konnten mittels Ro¨ntgenpulverdiffraktometrie
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bestimmt werden. Die Verbindung kristallisiert im tetragonalen Kristallsystem
mit a=26,443(4) A˚ und c=4,092(1) A˚. Eine Kristallstrukturbestimmung dieser
Verbindung gelang nicht.
Im Gegensatz zu den verwandten Silber(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogeniden
sind bei den entsprechenden Kupfer(I)-Verbindungen bisher keine natu¨rlich vor-
kommenden Minerale bekannt.
In der diesen Untersuchungen vorangehenden Diplomarbeit gelang die Erarbei-
tung eines Strukturvorschlages fu¨r die Verbindung CuHgSI aufgrund von ro¨nt-
genographischen Pulveruntersuchungen [1]. Die Verbindung kristallisiert dem-
nach in der Raumgruppe Pna21 (Nr. 33) mit den Elementarzellenparametern
a=7,170 A˚, b=8,327 A˚ und c=6,981 A˚. Eine endgu¨ltige Verifizierung dieser Kris-
tallstruktur sowie eine weitergehende Verfeinerung waren jedoch im Rahmen
der Diplomarbeit aus Zeitgru¨nden nicht mo¨glich. Neben den Untersuchungen zu
CuHgSI konnten außerdem Hinweise fu¨r eine Verbindung der Zusammensetzung
CuHg2S2I erhalten werden. Eine Indizierung der fu¨r diese Substanz ermittelten
Ro¨ntgenpulverdaten gelang jedoch nicht.
In seiner Diplomarbeit gelang M. Rompel die Synthese und Charakterisie-
rung der Verbindungen α-CuHgSCl und CuHgSBr, wobei er die von M. Guillo,
B. Mercey und A. Deschanvres ermittelten Strukturbeschreibungen konkretisie-
ren konnte [79]. Nach den vonM. Rompel gewonnenen Daten kristallisieren beide
Verbindungen isotyp im Raumgruppentyp Pbam (Nr. 55). Die Gitterparameter
betragen fu¨r α-CuHgSCl a=9,8401(8) A˚, b=17,751(2) A˚ und c=4,0959(3) A˚. Fu¨r
CuHgSBr wurden a=10,0031(9) A˚, b=18,332(2) A˚ und c=4,1246(3) A˚ ermittelt.
In der folgenden Dissertation konnte M. Rompel die Kristallstruktur von
β-CuHgSCl bestimmen und die verwandte Verbindung CuHgSeBr charakteri-
sieren [68]. β-CuHgSCl kristallisiert orthorhombisch mit den Elementarzellenpa-
rametern a=12,517(2) A˚, b=6,884(5) A˚ und c=4,079(3) A˚ in der Raumgruppe
Pbam (Nr. 55). Die Unterschiede zur Kristallstruktur von α-CuHgSCl bestehen
in einer unterschiedlichen Bauweise der HgS-Ketten sowie einer vera¨nderten
Verknu¨pfung dieser Ketten u¨ber die Koordinationspolyeder um die Kupferato-
me. Die Verbindung CuHgSeBr kristallisiert isotyp zu den in Abschnitt 3.1 be-
reits genannten Substanzen AgHgSBr und AgHgSI im Raumgruppentyp Pmma
(Nr. 51). Die von M. Rompel ermittelten Elementarzellenparameter betragen
a=10,201(3) A˚, b=4,312(1) A˚ und c=9,256(3) A˚.
Im Anschluss an seine Dissertation gelang M. Rompel die strukturchemische
Charakterisierung der Hochtemperaturphase von CuHgSBr [103]. Das zuvor be-
schriebene CuHgSBr geht bei einer Temperatur von 323 K in diese Hochtem-
peraturmodifikation u¨ber, die im Raumgruppentyp Pmam (Nr. 51) kristalli-
siert. Die Elementarzellenparameter betragen a=10,092(3) A˚, b=9,1840(4) A˚
und c=4,1381(2) A˚, wobei die Elementarzelle etwa das halbe Volumen der Zelle
der Tieftemperaturmodifikation umfasst.
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4.2.1 Darstellungsmethode
Die Darstellung von Kupfer(I)-Quecksilber(II)-sulfidiodid kann sowohl durch sol-
vothermale als auch durch feststoffchemische Umsetzung von Kupferiodid mit
rotem Quecksilbersulfid erfolgen. Fu¨r die Feststoffreaktion wurden 225,1 mg
(1,2 mmol) CuI (p.a., Fluka) mit 274,9 mg (1,2 mmol) α-HgS (p.a., Alfa Aesar)
in einem Achatmo¨rser innig vermengt und in eine Quarzglasampulle u¨berfu¨hrt,
welche evakuiert und zugeschmolzen wurde. Das Eduktgemenge wurde in einer
Bunsenbrennerflamme aufgeschmolzen und in einem scharfen Wasserstrahl abge-
schreckt, um eine optimale Durchmischung der Ausgangssubstanzen zu gewa¨hr-
leisten. Die Umsetzung erfolgte bei 300 °C in einem Zeitraum von etwa 250
Tagen. Nach dem Abku¨hlen auf Raumtemperatur konnte CuHgSI in Form dun-
kelroter Kristalle erhalten werden.
Eine schnellere Darstellungsmethode zur Erzeugung von kristallinen CuHgSI-
Pra¨paraten bot die Solvothermalsynthese. Hierzu wurden die oben angegebenen
Eduktmengen in eine Quarzglasampulle u¨berfu¨hrt und mit 0,5 mL 7%iger Iod-
wasserstoffsa¨ure u¨berschichtet. Die Ampulle wurde nach dem Evakuieren und
Zuschmelzen in einen Stahlautoklav u¨berfu¨hrt. Der Fu¨llungsgrad der Ampulle
betrug etwa 40%. Das nach Einsatz der Ampulle verbleibende Innenvolumen des
Autoklavs wurde dementsprechend zu 40% mit destilliertem Wasser gefu¨llt, um
im Verlauf der Reaktion einen ausreichend hohen Gegendruck zu gewa¨hrleisten.
Die Umsetzung erfolgte bei 300 °C in einem Zeitraum von 30 Tagen. Auch hierbei
konnte CuHgSI in Form dunkelroter Kristalle erhalten werden. Eine rasterelek-
tronenmikroskopische Aufnahme einiger auf diesem Wege erhaltener Kristalle
ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Eine hydrothermale Umsetzung bei niedrige-
ren Temperaturen im Bereich von 180 °C fu¨hrt zur Bildung mikrokristalliner
Pra¨parate.
An mehreren Kristallen durchgefu¨hrte EDX-Analysen ergaben die mittlere
Zusammensetzung 23 atom% Cu, 28 atom% Hg, 27 atom% I und 22 atom% S.
Diese Werte zeigen eine gute U¨bereinstimmung mit der mittels Ro¨ntgenstruk-
turanalyse ermittelten Zusammensetzung CuHgSI.
4.2.2 Einkristallstrukturanalyse
Zur Analyse der Kristallstruktur von Kupfer(I)-Quecksilber(II)-sulfidiodid wur-
den ausgewa¨hlte Kristalle in Glaskapillaren mit 0,3 mm Innendurchmesser be-
festigt und eingeschmolzen.
Die ro¨ntgenographischen Messungen zur Bestimmung der Kristallstruktur
wurden mit einem κ-CCD-Vierkreisdiffraktometer durchgefu¨hrt. Die gemesse-






Die La¨nge des Balkens am oberen Bild-
rand entspricht 100 µm.
[69] einer Datenreduktion unterzogen. Die Lo¨sung der Kristallstruktur wurde
auf dem Wege der direkten Methoden mit dem Programm SHELXS86 [71]
durchgefu¨hrt, die anschließende Strukturverfeinerung erfolgte basierend auf F2
mit anisotropen Auslenkungsparametern fu¨r alle Atome mit dem Programm
SHELXL93 [72].
In Tabelle 4.1 sind die kristallographischen Daten von CuHgSI, sowie Einzel-
heiten zur Datenerfassung und Kristallstrukturbestimmung zusammengefasst.
Die Tabelle 4.2 liefert eine U¨bersicht u¨ber die ermittelten relativen Ortskoor-
dinaten der Atome sowie u¨ber die a¨quivalenten isotropen thermischen Auslen-
kungsparameter. Die anisotropen thermischen Auslenkungsparameter sind in
Tabelle 4.3 dargestellt. Die Tabellen 4.4 und 4.5 enthalten eine U¨bersicht aus-
gewa¨hlter interatomarer Absta¨nde und Bindungswinkel in CuHgSI.
4.2.3 Diskussion der Kristallstruktur von CuHgSI
Kupfer(I)-Quecksilber(II)-sulfidiodid kristallisiert in der Raumgruppe Pna21
(Nr. 33) mit vier Formeleinheiten pro Elementarzelle [104]. Ein Ausschnitt der
Kristallstruktur ist in Abbildung 4.2 mit perspektivischem Blick in Richtung
der kristallographischen c-Achse wiedergegeben.
Eine Betrachtung der Quecksilber-Schwefel-Teilstruktur in dieser Verbindung
zeigt nahezu planare Zickzackketten. Diese Ketten sind entlang der kristallogra-
phischen c-Achse in der Kristallstruktur angeordnet. Die durch die Planarita¨t
der Ketten aufgespannten Ebenen sind gegeneinander verkippt und bilden zu-
einander einen Winkel von 63°. Die Verkippung der Ketten ist zusammen mit
der daraus resultierenden Schichtenabfolge mit nicht-perspektivischem Blick ent-
lang [001] in Abbildung 4.3 dargestellt. Die Zwischenra¨ume in der Quecksilber-
Schwefel-Teilstruktur werden durch verzerrte CuS2I2-Tetraeder gefu¨llt, die bei
der Beschreibung der Koordinationsspha¨re der Kupferatome na¨her erla¨utert wer-
den sollen.
Zuna¨chst soll jedoch auf die Koordination der Quecksilberatome in CuHgSI
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Raumgruppentyp Pna21 (Nr. 33)
Elementarzellenparameter a = 7,183(1) A˚
b = 8,343(2) A˚
c = 6,989(1) A˚
Volumen der Elementarzelle 418,84 A˚3
Formeleinheiten pro Elementarzelle 4
berechnete Dichte 6,71 g·cm−3
gemessenene Dichte 6,71(1) g·cm−3
Farbe dunkelrot
Kristallgestalt Pla¨ttchen
Kristallgro¨ße 0,1 × 0,2 × 0,2 mm3
Absorptionskoeffizient µ 49,32 mm−1
Diffraktometer κ-CCD (Nonius)
Ro¨ntgenstrahlung Molybda¨n-Kα¯ (λ=0,71073 A˚)
Messbereich
Reflexbereich
7,0° ≤ 2θ ≤ 56,6°
-9 ≤ h ≤ 9
-10 ≤ k ≤ 10
-9 ≤ l ≤ 9
Zahl der gemessenenen Reflexe 3892
Zahl der unabha¨ngigen Reflexe 1030
Completeness 96,9%
interner R-Wert 5,53 %
F000 712,0
Strukturlo¨sung Direkte Methoden (SHELXS86 )
Strukturverfeinerung Kleinste Fehlerquadrate (SHELXL93 )
Zahl der verfeinerten Parameter 39
R-Wert fu¨r alle Reflexe 4,60 %
R-Wert fu¨r [Anzahl] Reflexe > 4σ 4,30 % [946]
wR2 10,49 %
Goodness of Fit GooF 1,094
minimale Restelektronendichte -2,42 e·A˚−3
maximale Restelektronendichte 3,57 e·A˚−3 [d(Hg)=0,84 A˚]
91
4 Kupfer(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide
Tabelle 4.2: Relative Ortskoordinaten der Atomlagen und Parameter der a¨qui-
valenten thermischen Auslenkung Ueq/A˚
2 in CuHgSI mit Ueq =
1
3
(U11 + U22 + U33).
Atom Wyckoffsymbol x y z Ueq
Hg 4a 0,0280(1) 0,95721(8) 0,1831(2) 0,0403(3)
Cu 4a 0,0817(3) 0,3658(3) 0,2960(4) 0,0415(6)
I 4a 0,9075(1) 0,6283(1) 0,4037(1) 0,0242(3)
S 4a 0,1089(5) 0,8466(4) 0,8838(8) 0,0225(7)
Tabelle 4.3: Parameter Uij/A˚
2 der anisotropen thermischen Auslenkung der Ato-
me in CuHgSI entsprechend exp(−2pi2(U11h2(a∗)2 + U22k2(b∗)2 +
· · ·+ U12hka∗b∗)).
Atom U11 U22 U33 U23 U13 U12
Hg 0,0378(4) 0,0500(5) 0,0330(4) -0,0108(3) 0,0068(4) -0,0013(3)
Cu 0,028(1) 0,038(1) 0,058(2) -0,002(1) -0,001(1) -0,0008(8)
I 0,0217(4) 0,0261(5) 0,0248(5) 0,0006(4) -0,0006(4) -0,0003(3)
S 0,020(2) 0,025(2) 0,022(2) 0,003(1) 0,001(1) -0,001(1)
Tabelle 4.4: Ausgewa¨hlte interatomare Absta¨nde in CuHgSI.
Atome Abstand / A˚ Atome Abstand / A˚
Hg - S 2,359(4) I - Cu 2,633(3)
Hg - S 2,369(4) I - Cu 2,743(3)
Hg - I 3,212(1) I - Hg 3,212(1)
Hg - I 3,264(1) I - Hg 3,264(1)
Hg - Cu 3,520(3) I - Hg 3,954(1)
Hg - Hg 3,5893(7) (x2) I - S 3,966(4)
Hg - Cu 3,899(3) I - S 3,988(4)
Hg - I 3,954(1) I - Hg 3,999(1)
Hg - Cu 3,971(3)
Hg - I 3,999(1)
Cu - S 2,311(4) S - Cu 2,311(4)
Cu - S 2,322(4) S - Cu 2,322(4)
Cu - I 2,633(3) S - Hg 2,359(4)
Cu - I 2,743(3) S - Hg 2,369(4)
Cu - Hg 3,520(3) S - S 3,937(3) (x2)
Cu - Hg 3,616(3) S - I 3,966(4)
Cu - Hg 3,899(3)
Cu - Hg 3,971(3)
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4.2 Die Verbindung CuHgSI
Abbildung 4.2: Ausschnitt der Kristallstruktur von CuHgSI mit einem per-
spektivischen Blick entlang [001]. Die Koordinationsspha¨ren der





Abbildung 4.3: Verkippung der durch die Quecksilber-Schwefel-Ketten aufge-
spannten Ebenen in CuHgSI.
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4 Kupfer(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide
Tabelle 4.5: Ausgewa¨hlte Bindungswinkel in CuHgSI.
Atome Winkel Atome Winkel
S - Hg - S 153,8(1)° Cu - I - Cu 106,70(7)°








Weitere Werte in Abbildung 4.4 Weitere Werte in Abbildung 4.9
S - Cu - S 116,4(1)° Hg - S - Hg 98,8(1)°




I - Cu - I 106,52(9)° Cu - S - Cu 123,3(2)°
eingegangen werden. Die Quecksilberatome sind wie bereits oben beschrieben
innerhalb der HgS-Ketten von jeweils zwei Schwefelatomen koordiniert. Die
beiden Quecksilber-Schwefel-Bindungen bilden zueinander einen Winkel von
153,8°. Der Bindungswinkel weicht damit stark von der in Quecksilber-Schwefel-
Verbindungen sonst ha¨ufig beobachteten Linearita¨t ab. Die Absta¨nde zu den bei-
den Schwefelatomen liegen mit 2,36 A˚ und 2,37 A˚ im Bereich der Bindungsla¨ngen
in vergleichbaren Verbindungen wie bespielsweise Zinnober (2,37 A˚ [9]) oder
Ag2HgS2 (2,38 A˚ [74]). Die Koordinationsspha¨re der Quecksilberatome wird
durch zwei Iodatome erga¨nzt, die in einem Abstand von 3,21 A˚ und 3,26 A˚
zum Quecksilberatom angeordnet sind. Die Bindungsla¨ngen zeigen hierbei eine
a¨hnliche Gro¨ßenordnung wie in vergleichbaren Verbindungen. So betragen bei-
spielsweise die Quecksilber-Iod-Absta¨nde in Hg3S2I2 zwischen 3,03 A˚ und 3,30 A˚
[91], in NaHg2O2I liegen die Absta¨nde bei 3,33 A˚ [105, 106]. Zwei weitere Iod-
atome vervollsta¨ndigen die Koordinationsspha¨re der Quecksilberatome zu einer
[2+2+2]-Koordination, wobei deren Absta¨nde mit Werten von 3,95 A˚ und 4,00 A˚
auf eine nur sehr schwache attraktive Quecksilber-Iod-Wechselwirkung hindeu-
ten. Die beschriebene Koordinationsspha¨re der Quecksilberatome in CuHgSI ist
in Abbildung 4.4 dargestellt. Die interatomaren Absta¨nde und Bindungswinkel
sind ebenfalls aufgefu¨hrt.
Die durch die Koordinationsspha¨ren der Quecksilberatome gebildeten, stark
verzerrten Oktaeder sind in Richtung [001] entlang der Quecksilber-Schwefel-
Ketten u¨ber gemeinsame Fla¨chen in einer all-trans-Anordnung zu unendlichen
Stra¨ngen verknu¨pft. Diese Oktaederstra¨nge sind u¨ber gemeinsame Ecken ver-
bunden und bilden so das Motiv einer verzerrt hexagonalen Stabpackung [75].
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Hg - Sa 2,369(4) A˚
Hg - Sb 2,359(4) A˚
Hg - Ic 3,264(1) A˚
Hg - Id 3,212(1) A˚
Hg - Ie 3,954(1) A˚
Hg - If 3,999(1) A˚
Atome Winkel
Sa - Hg - Sb 153,8(1)°
Ic - Hg - Id 79,15(3)°
Ic - Hg - Ie 109,08(2)°
Id - Hg - If 109,15(2)°
Ie - Hg - If 62,4(2)°
Sa - Hg - Ic 101,0(1)°
Sa - Hg - Id 101,8(1)°
Sa - Hg - Ie 73,4(1)°
Sa - Hg - If 74,9(1)°
Abbildung 4.4: Koordinationsspha¨re des Hg-Atoms in CuHgSI. Die Gro¨ße der
Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahrschein-
lichkeit der Atome von 50 %. Die Bindungslinien zu den zwei
weiter entfernten Iodatomen sind heller gezeichnet. Ausgewa¨hl-
te interatomare Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der ne-
benstehenden Tabelle aufgelistet. Die verwendeten Indizes ent-
sprechen folgenden Symmetrieoperationen: a:-x, 2-y, -1
2
+z; b:x,














(a) Einzelner Oktaederstrang in CuHgSI. Die
Bindungslinien zu den weiter entfernten Iod-
atomen sind nicht eingezeichnet.
(b) Anordnung der Oktaederstra¨nge mit
Blick entlang der kristallographischen
c-Achse.
Abbildung 4.5: Anordnung der durch die Koordinationsspha¨ren der Quecksilber-









Cu - Sc 2,322(4) A˚
Cu - Sd 2,311(4) A˚
Cu - Ia 2,743(3) A˚
Cu - Ib 2,633(3) A˚
Atome Winkel
Sc - Cu - Sd 116,4(1)°
Ia - Cu - Ib 106,52(9)°
Ia - Cu - Sc 107,1(1)°
Ia - Cu - Sd 103,8(1)°
Ib - Cu - Sc 106,2(1)°
Ib - Cu - Sd 116,0(1)°
Abbildung 4.6: Koordinationsspha¨re des Cu-Atoms in CuHgSI. Die Gro¨ße
der Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit der Atome von 50 %. Ausgewa¨hlte interatomare
Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der nebenstehenden Ta-
belle aufgelistet. Die verwendeten Indizes entsprechen folgenden
Symmetrieoperationen: a:1-x, 1-y, -1
2










Ein einzelner dieser die Oktaederstra¨nge ist in Abbildung 4.5(a) dargestellt, Ab-
bildung 4.5(b) verdeutlicht die Anordnung der Stra¨nge zueinander.
Die Koordinationsspha¨re der Kupferatome in CuHgSI wird durch zwei Schwe-
felatome und zwei Iodatome in Form des in Abbildung 4.6 dargestellten verzerr-
ten Tetraeders gebildet. Diese Tetraeder sind u¨ber gemeinsame Ecken miteinan-
der verknu¨pft und verbinden in der Kristallstruktur die Quecksilber-Schwefel-
Ketten.
Die interatomaren Absta¨nde fu¨r die Kupfer-Iod-Bindungen betragen 2,63 A˚
und 2,74 A˚ und sind somit geringfu¨gig la¨nger als die Distanzen in vergleichba-
ren Verbindungen. So betragen die Kupfer-Iod-Absta¨nde in γ-CuI 2,64 A˚ [107]
oder in β-Cu2HgI4 2,61 A˚ [108]. Die Bindungsla¨ngen fu¨r die Kupfer-Schwefel-
Kontakte zeigen mit Werten von 2,31 A˚ und 2,32 A˚ eine mit vergleichbaren Ver-
bindungen u¨bereinstimmende Gro¨ßenordnung. A¨hnliche Absta¨nde finden sich
in AgCuS mit Werten zwischen 2,26 A˚ und 2,29 A˚ [109] oder in KCu3S2 mit
Bindungsla¨ngen zwischen 2,24 A˚ und 2,40 A˚ [110].
Die Schwefelatome in Kupfer(I)-Quecksilber(II)-sulfidiodid sind verzerrt te-
traedrisch von zwei Kupferatomen und zwei Quecksilberatomen umgeben. Die
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S - Hga 2,359(4) A˚
S - Hgb 2,369(4) A˚
S - Cuc 2,322(4) A˚
S - Cud 2,311(4) A˚
Atome Winkel
Hga - S - Hgb 98,8(1)°
Cuc - S - Cud 123,3(2)°
Hga - S - Cuc 112,8(2)°
Hga - S - Cud 116,5(2)°
Hgb - S - Cuc 97,2(1)°
Hgb - S - Cud 101,2(2)°
Abbildung 4.7: Koordinationsspha¨re des S-Atoms in CuHgSI. Die Gro¨ße der
Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahrschein-
lichkeit der Atome von 50 %. Ausgewa¨hlte interatomare
Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der nebenstehenden Ta-
belle aufgelistet. Die verwendeten Indizes entsprechen folgenden
Symmetrieoperationen: a:x, y, 1+z; b:-x, 2-y, 1
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(a) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von 0,85. (b) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von 0,90.
Abbildung 4.8: Elektronenlokalisierungsfunktion im Bereich der Schwefelatome
in CuHgSI. Schwefelatome sind gelb, Quecksilberatome rot und




Koordinationsspha¨re sowie die zugeho¨rigen interatomaren Absta¨nde und Bin-
dungswinkel sind in Abbildung 4.7 dargestellt. Die Bindungsla¨ngen liegen, wie
bereits bei der Diskussion der Koordinationsspha¨ren der Kationen erwa¨hnt, alle
im Gro¨ßenordnungsbereich vergleichbarer Verbindungen. Wie bereits bei den im
vorhergehenden Kapitel vorgestellten Silberverbindungen, weist das Koordinati-
onspolyeder des Schwefelatoms in CuHgSI deutliche Verzerrungen auf, die auf
den sterischen Anspruch freier Elektronenpaare hindeuten. Um diese Annahme
zu u¨berpru¨fen, wurde von CuHgSI die Elektronenlokalisierungsfunktion berech-
net. Die Ergebnisse der ELF im Umkreis der Schwefelatome sind in Abbildung
4.8 fu¨r zwei verschiedene Isofla¨chen dargestellt. A¨hnlich wie bei den Silber(I)-
Quecksilber(II)-sulfidhalogeniden weisen die freien Elektronenpaare des Schwe-
fels auch in CuHgSI einen ausgepra¨gten p-Charakter auf. Das Koordinationspo-
lyeder wird demnach unter Einbeziehung der freien Elektronen zu einer pseudo-
trigonalen Bipyramide erga¨nzt.
Die Iodatome in CuHgSI sind von zwei Kupfer- und zwei Quecksilberatomen
verzerrt teraedrisch umgeben. Bezieht man die zwei deutlich weiter entfernten
Quecksilberatome noch in die Koordinationsspha¨re ein, so ergibt sich als Koordi-
nationspolyeder ein stark verzerrtes trigonales Prisma. Eine Darstellung dieser
Umgebung zeigt Abbildung 4.9, die Bindungslinien zu den weiter entfernten
Iodatomen sind gestrichelt eingezeichnet. Die nebenstehende Tabelle gibt eine
U¨bersicht der interatomaren Absta¨nde und Bindungswinkel.
Eine Betrachtung der fu¨r die Umgebung der Iodatome berechnete Elektronen-
lokalisierungsfunktion zeigt a¨hnliche Zusammenha¨nge wie bei den zuvor disku-
tierten Silberverbindungen. Die Elektronen des Iodatoms weisen ebenfalls einen
ausgepra¨gten p-Charakter auf, der in Abbildung 4.10 in Form zweier verschiede-
ner Isofla¨chen dargestellt ist. Der sterische Anspruch der Elektronenpaare fu¨hrt
zu einer Deformation der Bindungswinkel, so dass innerhalb des Koordinations-
polyeders Hg-I-Hg-Winkel von unter 60° beobachtet werden ko¨nnen.
Wie bereits in den zuvor beschriebenen Silberverbindungen bilden auch die
Schwefel- und Iodatome in CuHgSI das Motiv einer verzerrt hexagonal dichtes-
ten Kugelpackung. Die Verzerrung dieses Anionenteilgitters wird durch den steri-
schen Anspruch der freien Elektronenpaare der Schwefel- und Iodatome hervorge-
rufen. Die hexagonalen Schichten werden dabei in dem in Abbildung 1.5 (S. 10)
mit 1-1 bezeichneten Anordnungsmuster mit Schwefel- und Iodatomen gefu¨llt.
Innerhalb dieser verzerrt hexagonalen Packung besetzen die Kupferatome ein
Viertel der vorhandenen Tetraederlu¨cken. Die Quecksilberatome sind innerhalb
der Ha¨lfte der vorhandenen Oktaederlu¨cken angeordnet. Durch die starke Ab-
weichung des S-Hg-S-Bindungswinkels und der damit verbundenen Verschiebung
der Quecksilberatome in Richtung zweier der vier umgebenden Iodatome (vgl.
Abbildung 4.4) la¨sst sich die Koordinationsspha¨re der Quecksilberatome na¨he-
rungsweise auch als stark verzerrtes Tetraeder beschreiben. Basierend hierauf
ergibt sich fu¨r die Besetzung der Lu¨cken im verzerrt hexagonalen Anionenteil-
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I - Cub 2,633(3) A˚
I - Cue 2,743(3) A˚
I - Hga 3,212(1) A˚
I - Hgb 3,264(1) A˚
I - Hgc 3,954(1) A˚
I - Hgd 3,999(1) A˚
Atome Winkel
Cub - I - Cue 106,70(7)°
Hga - I - Hgb 100,67(4)°
Hga - I - Hgc 59,04(2)°
Hga - I - Hgd 121,67(3)°
Hgb - I - Hgc 138,29(3)°
Hgb - I - Hgd 58,19(2)°
Hgc - I - Hgd 99,36(3)°
Cub - I - Hga 94,67(6)°
Cub - I - Hgb 115,99(7)°
Cub - I - Hgc 102,53(6)°
Cub - I - Hgd 143,52(6)°
Cue - I - Hga 120,51(6)°
Cue - I - Hgb 116,69(6)°
Cue - I - Hgc 62,31(5)°
Cue - I - Hgd 59,53(5)°
Abbildung 4.9: Koordinationsspha¨re des I-Atoms in CuHgSI. Die Gro¨ße der
Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahrschein-
lichkeit der Atome von 50 %. Ausgewa¨hlte interatomare
Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der nebenstehenden Ta-












+z; d:1-x, 2-y, 1
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+z; e:1-x, 1-y, 1
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+z.
gitter eine Belegung jeweils eines Viertels der Tetraederlu¨cken mit Kupfer und
Quecksilber. Als Archetyp dieses Strukturtyps der Zusammensetzung ABXY
bzw. A2X2 ist a¨hnlich wie bereits bei Ag2HgSI2 der Wurtzitstrukturtyp anzuse-
hen. Anders als in α-AgHgSI wird in CuHgSI ein dem Wurtzit entsprechendes
Besetzungsmuster der Tetraederlu¨cken ausgebildet. Eine vergleichende Darstel-
lung der Strukturen von CuHgSI und Wurtzit ist in Abbildung 4.11 wiedergege-
ben. Zwischen den beiden Raumgruppentypen von CuHgSI und Wurtzit kann
die in Abbildung 4.12 dargestellte Gruppe-Untergruppe-Beziehung formuliert
werden. Eine deutlichere U¨bereinstimmmung der z-Parameter der Kationenpo-
sitionen la¨sst sich daru¨ber hinaus durch eine Umkehrung der c-Richtung und
eine damit verbundene alternative Besetzung der Tetraederlu¨cken erreichen.
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4 Kupfer(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide
(a) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von 0,71. (b) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von 0,72.
Abbildung 4.10: Elektronenlokalisierungsfunktion im Bereich der Iodatome in
CuHgSI. Idoatome sind gru¨n, Quecksilberatome rot und Kup-
feratome grau dargestellt. Die entsprechenden Isofla¨chen wur-
den blau eingezeichnet. Es sind nur die beiden na¨hergelegenen
Quecksilberatome eingezeichnet.
(a) Ausschnitt der Kristallstruktur von
CuHgSI.
(b) Ausschnitt der Kristallstruktur von ZnS
(Wurtzit).
Abbildung 4.11: Vergleichende Darstellung der Kristallstrukturen von CuHgSI
und Wurtzit.
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Abbildung 4.12: Gruppe-Untergruppe-Beziehung zwischen Pna21 und P63mc




4.2.4 Vergleich der Kristallstruktur von CuHgSI mit bereits
bekannten Verbindungen
Die Verbindung CuHgSI konnte erstmals von R. Blachnik und H. A. Dreisbach
synthetisiert, jedoch nicht strukturell charakterisiert werden. Eine Indizierung
der erhaltenen Ro¨ntgenpulverdaten war den Autoren ebenfalls nicht mo¨glich
[61].
Neben der bereits angesprochenen strukturellen Verwandtschaft mit Wurtzit
zeigt die Kristallstruktur von CuHgSI gerade beim Vergleich der Quecksilber-
Schwefel-Ketten deutliche A¨hnlichkeiten mit der in Abschnitt 3.2 vorgestellten
Verbindung α-AgHgSI. Wie auch in der Silberverbindung sind die in CuHgSI
auftretenden planaren Quecksilber-Schwefel-Zickzackketten gegeneinander ver-
kippt angeordnet. Der Verkippungswinkel betra¨gt bei CuHgSI 63°, wa¨hrend
in α-AgHgSI die Verkippung mit 66° nur geringfu¨gig sta¨rker ausgepra¨gt ist.
A¨hnliche Quecksilber-Chalkogen-Ketten sind zuvor lediglich in der Verbindung
Hg(OH)F beobachtet worden, so dass α-AgHgSI und CuHgSI bisher die einzigen
Vertreter einer solchen Kettenanordnung im Bereich der Quecksilber-Schwefel-
Verbindungen darstellen.
Der Bindungswinkel der von einem Quecksilberatom ausgehenden Quecksil-
ber-Schwefel-Bindungen zueinander ist im Fall des α-AgHgSI mit 172,5° deutlich
na¨her an der Linearita¨t als bei CuHgSI mit 153,8°. Die Koordinationsspha¨ren
der Quecksilberatome werden in beiden Verbindungen durch vier Iodatome zu ei-
ner [2+2+2]-Koordination erweitert, wobei zwei der Quecksilber-Iod-Absta¨nde
in CuHgSI deutlich elongiert sind. Sowohl in CuHgSI als auch in α-AgHgSI wer-
den die so erhaltenen verzerrten Oktaeder u¨ber gemeinsame Fla¨chen zu Stra¨ngen
verknu¨pft, die untereinander u¨ber gemeinsame Ecken miteinander verbunden
sind. Eine vergleichende Darstellung dieser Oktaeder-Stra¨nge in beiden Verbin-
dungen ist in Abbildung 4.13 dargestellt. In Abbildung 4.13(b) sind fu¨r CuHgSI
nur die beiden ku¨rzeren Quecksilber-Iod-Absta¨nde eingezeichnet. Der auffa¨lligs-
te Unterschied der beiden Teilstrukturen bleibt die deutliche Abweichung von
der Linearita¨t der S-Hg-S-Baueinheiten im Falle des CuHgSI. Eine mo¨gliche Er-
kla¨rung dieser sta¨rkeren Deformation ist in der unterschiedlichen Anordnung
der Mu¨nzmetallatome in den beiden Verbindungen zu suchen.
In Abbildung 4.14 ist fu¨r α-AgHgSI und CuHgSI jeweils ein senkrechter Blick
auf die Kante der Quecksilber-Schwefel-Kette dargestellt. Fu¨r die jeweils nach
oben zeigenden Schwefelatome sind die Koordinationspolyeder der angrenzen-
den Mu¨nzmetallatome eingezeichnet. Es zeigt sich, dass die um die Kupferato-
me im CuHgSI gebildeten Tetraeder entlang der Quecksilber-Schwefel-Kette eine
parallele Anordnung zueinander bilden. Die Spitzen der Tetraeder zeigen also
auf beiden Seiten der Kette in dieselbe Richtung. In der Kristallstruktur von
α-AgHgSI bilden die Tetraeder entlang der Quecksilber-Schwefel-Kette hinge-
gen eine antiparallele Anordnung, so dass die Spitzen der gegenu¨berliegenden
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4.2 Die Verbindung CuHgSI
(a) Oktaederstrang in α-AgHgSI.
(b) Oktaederstrang in CuHgSI.
Abbildung 4.13: Vergleich der Quecksilberkoordinationen in α-AgHgSI und
CuHgSI.
Tetraeder in entgegengesetzte Richtungen zeigen. Eine mo¨gliche Erkla¨rung fu¨r
diese Anordnung ist der gro¨ßere Platzbedarf der Silberatome im Vergleich zu
den Kupferatomen. Hierdurch ist eine parallele, sozusagen ekliptische Anord-
nung der Mu¨nzmetallatome wie bei CuHgSI nicht mo¨glich, so dass das System
eine antiparallele, gestaffelte Anordnung bevorzugt. Diese gestaffelte Anordnung
sorgt außerdem fu¨r eine gleichma¨ßigere Verteilung der durch die Silberkationen
erzeugten positiven Ladungen u¨ber die Kettenstruktur. Diese Gleichma¨ßigkeit
wird im Falle des CuHgSI durch die ekliptische Anordnung der Kupferkationen
aufgehoben. Die so erzeugten Schwerpunkte positiver Ladung fu¨hren zu einer Ab-
stoßung der Quecksilberatome, was eine sta¨rkere Deformation der Quecksilber-
Schwefel-Kette zur Folge hat. In Abbildung 4.15 ist zur weiteren Erla¨uterung
eine vergleichende Darstellung der entsprechenden Teilstrukturen in α-AgHgSI
und CuHgSI gezeigt. Dargestellt ist ein Blick auf die Fla¨che der Quecksilber-
Schwefel-Kette mit den oberhalb und unterhalb an die Schwefelatome angren-
zenden Koordinationspolyeder der Mu¨nzmetallatome.
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4 Kupfer(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide
(a) Strukturausschnitt aus α-AgHgSI. Senkrechter Blick auf eine Quecksilber-Schwefel-
Kette mit angrenzenden Silber-Koordinationspolyedern.
(b) Strukturausschnitt aus CuHgSI. Senkrechter Blick auf eine Quecksilber-Schwefel-Kette
mit angrenzenden Kupfer-Koordinationspolyedern.
Abbildung 4.14: Vergleichende Darstellung der Mu¨nzmetallanordnungen in
α-AgHgSI und CuHgSI.
Zusammenfassend la¨sst sich sagen, dass die in den Kristallstrukturen von
CuHgSI und α-AgHgSI auftretenden Unterschiede gut mit dem Austausch des
Mu¨nzmetallkations und den damit gea¨nderten sterischen Anspru¨chen zu er-
kla¨ren sind. Interessant wa¨re in diesem Zusammenhang auch die Struktur der
entsprechenden Gold(I)-Verbindung, soweit diese existiert. Entsprechende Un-
tersuchungen im Rahmen dieser Arbeit fu¨hrten zu keinem Ergebnis.
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4.2 Die Verbindung CuHgSI
(a) Strukturausschnitt aus α-AgHgSI. Blick auf die Fla¨che einer Quecksilber-Schwefel-Kette
mit angrenzenden Silber-Koordinationspolyedern.
(b) Strukturausschnitt aus CuHgSI. Blick auf die Fla¨che einer Quecksilber-Schwefel-Kette
mit angrenzenden Kupfer-Koordinationspolyedern.
Abbildung 4.15: Vergleich der Mu¨nzmetallanordnungen entlang der Quecksilber-






































Abbildung 4.16: Differenzthermoanalyse und Thermogravimetrie von CuHgSI.
Dargestellt ist der erste Aufheizzyklus der Probe zwischen 50 °C
und 400 °C mit einer Heizrate von 4 °C/min. Die DTA ist
durch die blaue Kurve symbolisiert, die TG ist gru¨n dargestellt.
Messsignale in positiver Richtung sind endotherm.
4.2.5 Thermoanalytische Untersuchungen
Die differenzthermoanalytischen Messungen an CuHgSI wurden in einem Tem-
peraturbereich von 20 °C bis 400 °C durchgefu¨hrt. Die Heizrate bei der Messung
betrug 4 °C/min. Die erhaltenen Messkurven fu¨r das DTA-Signal und die Ther-
mogravimetrie sind in Abbildung 4.16 dargestellt.
Im DTA-Signal konnten im untersuchten Temperaturbereich zwei endotherme
Ereignisse bei 313 °C und 353 °C aufgezeichnet werden. Da bei 313° C zeitgleich
eine Abnahme des Probengewichts von etwa 39% zu verzeichnen ist, ist der bei
dieser Temperatur beobachtete Umwandlungspunkt als Zersetzung von CuHgSI
und Sublimation von HgS und HgI2 zu interpretieren. Dies konnte durch die
Auswertung der nach der DTA-Untersuchung aufgenommenen Ro¨ntgenpulver-
daten besta¨tigt werden. Im aufgenommenen Pulverdiffraktogramm konnten nur
Reflexe von CuI und β-HgS beobachtet werden.
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4.2 Die Verbindung CuHgSI
4.2.6 Schwingungsspektroskopische Untersuchungen
Zur weiteren Charakterisierung von CuHgSI wurden außerdem FT-IR- und Ra-
man-Spektren angefertigt. Das in Abbildung 4.18 gezeigte Raman-Spektrum
wurde mit der Erregerwellenla¨nge λ=647,10 nm unter Verwendung eines Argon-
Lasers angefertigt.
Auch nach wiederholten Messungen konnten fu¨r CuHgSI weder im FT-IR-
Spektrum noch im Raman-Spektrum einzelne Signale zufriendenstellend auf-
gelo¨st werden. Im Raman-Spektrum zeigen sich neben den bei kleinen Wellen-
zahlen auftretenden Gitterschwingungen Intensita¨ten bei 130 bis 140 cm−1, die
mit hoher Wahrscheinlichkeit Cu-I-Valenzschwingungen zuzuordnen sind [111].
Weitere schwache Intensita¨ten bei etwa 300 cm−1 sind wahrscheinlich durch
Hg-S-Valenzschwingungen zu begru¨nden [85].
Im FT-IR-Spektrum ließen sich auch nach wiederholten Messversuchen kei-












































Abbildung 4.18: Raman-Spektrum von CuHgSI.
4.3 Die Verbindung CuHg2S2I
4.3.1 Darstellungsmethode
Die Verbindung CuHg2S2I kann durch hydrothermale Umsetzung von Kupfer-
iodid mit rotem Quecksilbersulfid dargestellt werden. Zur Synthese wurden
145,2 mg (0,76 mmol) CuI (p.a., Fluka) und 354,8 mg (1,52 mmol) α-HgS (p.a.,
Alfa Aesar) in einem Achatmo¨rser innig vermengt und in eine Quarzglasampulle
u¨berfu¨hrt. Das Substanzgemenge wurde mit 0,5 mL 7%iger Iodwasserstoffsa¨ure
u¨berschichtet und die Ampulle nach Evakuieren zugeschmolzen. Der Fu¨llungs-
grad der Ampulle betrug ca. 40%. Die so vorbereitete Ampulle wurde in einen
Stahlautoklaven eingebracht, dessen verbleibendes Innenvolumen zu 40% mit
dest. Wasser gefu¨llt wurde. Nach dem Verschließen des Druckbeha¨lters erfolg-
te die Umsetzung bei 300 °C in einem Zeitraum von 150 Tagen. Nach dem
Abku¨hlen auf Raumtemperatur konnte CuHg2S2I in Form von nahezu schwar-
zen Prismen erhalten werden. Eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme
eines auf diese Weise erhaltenen Kristallverbandes ist in Abbildung 4.19 darge-
stellt. An mehreren Kristallen durchgefu¨hrte EDX-Analysen ergaben die mittle-
re Zusammensetzung 17 atom% Cu, 32 atom% Hg, 17 atom% I und 34 atom%
S. Diese Werte zeigen eine gute U¨bereinstimmung mit der mittels der Ro¨ntgen-
strukturanalyse ermittelten Zusammensetzung CuHg2S2I.
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Abbildung 4.19:
Rasterelektronenmikroskopische Auf-
nahme eines CuHg2S2I-Kristalls. Die
La¨nge des Balkens am oberen Bild-
rand entspricht 100 µm.
Die Darstellung von CuHg2S2I war ebenfalls durch festko¨rperchemische Um-
setzung der oben angegebenen Mengen an CuI und α-HgS mo¨glich, jedoch konn-
ten auf diesem Wege nur mikrokristalline Pra¨parate erhalten werden.
4.3.2 Einkristallstrukturanalyse
Zur Einkristallstrukturanalyse an Kupfer(I)-Diquecksilber(II)-disulfidiodid wur-
den ausgewa¨hlte Einkristalle in Glaskapillaren mit 0,3 mm Innendurchmesser
befestigt und eingeschmolzen.
Die ro¨ntgenographischen Messungen wurden unter Verwendung eines κ-CCD-
Vierkreisdiffraktometers durchgefu¨hrt. Die gemessenen Reflexintensita¨ten wur-
den mit Hilfe des Programmpaketes Denzo/Scalepack [69] einer Datenreduktion
unterzogen. Die Lo¨sung der Kristallstruktur erfolgte unter Anwendung des Pro-
gramms SHELXS86 [71] auf dem Wege direkter Methoden. Die anschließende
Strukturverfeinerung wurde basierend auf F2 mit anisotropen Auslenkungspara-
metern fu¨r alle Atome mit dem Programm SHELXL97 [90] durchgefu¨hrt.
In Tabelle 4.6 sind Einzelheiten zur Datenerfassung und Kristallstrukturbe-
stimmung sowie die kristallographischen Daten von CuHg2S2I zusammengefasst.
Die Tabelle 4.7 zeigt eine U¨bersicht der ermittelten relativen Ortskoordinaten
der Atome, sowie der a¨quivalenten isotropen thermischen Auslenkungsparame-
ter. Die anisotropen thermischen Auslenkungsparameter sind in Tabelle 4.8 wie-
dergegeben. Die Tabellen 4.9 und 4.10 enthalten eine U¨bersicht ausgewa¨hlter
interatomarer Absta¨nde und Bindungswinkel in CuHg2S2I.
4.3.3 Diskussion der Kristallstruktur von CuHg2S2I
Die Verbindung Kupfer(I)-Diquecksilber(II)-disulfidiodid kristallisiert mit vier
Formeleinheiten pro Elementarzelle in der Raumgruppe Cmc21 (Nr. 36) [104].
Ein Ausschnitt aus der Kristallstruktur ist in Abbildung 4.20 wiedergegeben.
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Raumgruppentyp Cmc21 (Nr. 36)
Elementarzellenparameter a = 12,618(3) A˚
b = 7,224(1) A˚
c = 6,937(1) A˚
Volumen der Elementarzelle 632,30 A˚3
Formeleinheiten pro Elementarzelle 4
Farbe dunkelrot bis schwarz
Kristallgestalt Wu¨rfel
Kristallgro¨ße 0,2 × 0,2 × 0,2 mm3
Absorptionskoeffizient µ 57,17 mm−1
Diffraktometer κ-CCD (Nonius)
Ro¨ntgenstrahlung Molybda¨n-Kα¯ (λ=0,71073 A˚)
Messbereich
Reflexbereich
7,0° ≤ 2θ ≤ 61,7°
-18 ≤ h ≤ 18
-10 ≤ k ≤ 10
-9 ≤ l ≤ 9
Zahl der gemessenenen Reflexe 3776
Zahl der unabha¨ngigen Reflexe 1039
Completeness 99,5%
interner R-Wert 6,30 %
F000 1096,0
Strukturlo¨sung Direkte Methoden (SHELXS86 )
Strukturverfeinerung Kleinste Fehlerquadrate (SHELXL97 )
Zahl der verfeinerten Parameter 33
R-Wert fu¨r alle Reflexe 4,73 %
R-Wert fu¨r [Anzahl] Reflexe > 4σ 3,81 % [874]
wR2 8,79 %
Goodness of Fit GooF 1,048
minimale Restelektronendichte -2,15 e·A˚−3
maximale Restelektronendichte 2,55 e·A˚−3 [d(Cu/Hg)=0,66 A˚]
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Tabelle 4.7: Relative Ortskoordinaten der Atomlagen und Parameter der a¨qui-
valenten thermischen Auslenkung Ueq/A˚
2 in CuHg2S2I mit Ueq =
1
3
(U11 + U22 + U33).
Wyckoff-
Atom symbol x y z Ueq Besetzung
Hg(1) 4a 0 0,2605(2) 0,5195(1) 0,0480(4)
Hg(2) 8b 0,1993(1) 0,3808(2) 0,9056(2) 0,0481(5) 0,470(7)
Cu 8b 0,1993(1) 0,3808(2) 0,9056(2) 0,0481(5) 0,530(7)
I 4a 0 0,1825(2) 0,0614(2) 0,0234(3)
S 8b 0,1819(3) 0,3316(6) 0,5662(7) 0,0357(8)
Tabelle 4.8: Parameter Uij/A˚
2 der anisotropen thermischen Auslenkung der Ato-
me in CuHg2S2I entsprechend exp(−2pi2(U11h2(a∗)2 + U22k2(b∗)2 +
· · ·+ U12hka∗b∗)).
Atom U11 U22 U33 U23 U13 U12
Hg(1) 0,0245(4) 0,0678(7) 0,0517(6) 0,0098(5) 0 0
Hg(2) 0,0478(7) 0,0518(8) 0,0448(7) -0,013(5) -0,0027(5) 0,0048(5)
Cu 0,0478(7) 0,0518(8) 0,0448(7) -0,013(5) -0,0027(5) 0,0048(5)
I 0,0272(5) 0,0212(5) 0,0219(5) 0,0007(5) 0 0
S 0,027(1) 0,039(2) 0,041(2) -0,009(2) -0,001(2) -0,003(1)
Tabelle 4.9: Ausgewa¨hlte interatomare Absta¨nde in CuHg2S2I. Die mit Hg(2)
und Cu statistisch besetzten Lagen sind nur mit Cu gekennzeichnet.
Atome Abstand / A˚ Atome Abstand / A˚
Hg(1) - S 2,374(4) (x2) I - Cu 3,089(1) (x2)
Hg(1) - I 3,214(2) I - Hg(1) 3,214(2)
Hg(1) - I 3,227(2) I - Hg(1) 3,227(2)
Hg(1) - Cu 3,696(2) (x2) I - Hg(1) 3,802(2)
Hg(1) - Cu 3,775(2) (x2) I - S 4,016(4)
Hg(1) - Hg(1) 4,900(2) (x2) I - I 4,357(2) (x2)
Cu - S 2,368(5) S - Cu 2,368(5)
Cu - S 2,391(5) S - Hg(1) 2,374(4)
Cu - S 2,417(4) S - Cu 2,391(5)
Cu - I 3,089(1) S - Cu 2,417(4)
Cu - Hg(1) 3,696(2) S - S 4,000(3) (x2)
Cu - Hg(1) 3,775(2) S - I 4,016(4)
Cu - Cu 3,832(2) (x2) S - S 4,064(4) (x2)
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Tabelle 4.10: Ausgewa¨hlte Bindungswinkel in CuHg2S2I. Die mit Hg(2) und Cu
statistisch besetzten Lagen sind nur mit Cu gekennzeichnet.
Atome Winkel Atome Winkel
S - Hg(1) - S 150,4(1)° Cu - I - Cu 108,98(3)°
I - Hg(1) - I 76,28(3)° Cu - I - Hg(1) 60,80(3)°
I - Hg(1) - I 85,14(4)° Cu - I - Hg(1) 65,50(3)°
I - Hg(1) - I 94,38(3)° Cu - I - Hg(1) 105,28(4)°
I - Hg(1) - I 104,20(4)° Cu - I - Hg(1) 115,47(3)°
Weitere Werte in Abbildung 4.21 Weitere Werte in Abbildung 4.24
S - Cu - S 113,4(2)° Cu - S - Hg(1) 102,4(2)°
S - Cu - S 114,6(2)° Cu - S - Hg(1) 104,8(2)°
S - Cu - S 125,8(2)° Cu - S - Hg(1) 113,6(2)°
Weitere Werte in Abbildung 4.22 Weitere Werte in Abbildung 4.23
Die Darstellung zeigt einen perspektivischen Blick in Richtung der kristallogra-
phischen b-Achse.
In der Kristallstruktur von CuHg2S2I besetzen die vorhandenen Kationen zwei
kristallographisch unabha¨ngige Positionen. Hg(1)-Atome befinden sich hierbei
auf einer vierza¨hligen Lage, wa¨hrend Hg(2)- und Cu(1)-Atome zu gleichen Teilen
auf einer achtza¨hligen Lage statistisch verteilt angeordnet sind.
Hg(1)-Atome werden in CuHg2S2I a¨hnlich wie auch in den anderen bisher
beschriebenen Verbindungen von zwei Schwefelatomen anna¨hernd linear koor-
diniert. Der Bindungswinkel der beiden Quecksilber-Schwefel-Bindungen weist
mit 150,4° die bisher sta¨rkste bei den Mu¨nzmetall-Quecksilber-sulfidhalogeniden
beobachtete Deformation von der Linearita¨t auf. Die interatomaren Absta¨nde
liegen mit einem Wert von 2,37 A˚ im Bereich der Bindungsla¨nge in Zinnober
(2,38 A˚ [9]) oder anderer Quecksilber-Schwefel-Verbindungen. Die Koordinati-
onsspha¨re der Hg(1)-Atome wird durch zwei Iodatome zu einem verzerrten Tetra-
eder erga¨nzt, in dem das Quecksilberatom eine Position außerhalb der Zentrums
besetzt. Die zwei Iodatome besitzen einen Abstand von etwa 3,2 A˚ zum Queck-
silberatom, was darauf hindeutet, dass die Quecksilber-Iod-Bindungen aufgrund
der beobachteten interatomaren Absta¨nde nur als sekunda¨re, sehr schwache at-
traktive Wechselwirkungen anzusehen sind. Vergro¨ßert man den betrachteten
Radius um das Quecksilberatom auf u¨ber 4,0 A˚ so wird die Umgebung der
Hg(1)-Atome durch zwei weitere Iodatome in Absta¨nden von 3,80 A˚ und 4,03 A˚
zu einer [2+2+2]-Koordination erweitert. Die Art der Koordinationsspha¨re er-
innert hierbei stark an die schon in CuHgSI beobachtete Umgebung der Queck-
silberatome, wobei die Verschiebung des Quecksilberatoms in Richtung zweier
der umgebenden Iodatome noch deutlicher ausgepra¨gt ist. Die Koordinations-
spha¨re der Hg(1)-Atome in CuHg2S2I ist deshalb besser als verzerrtes Tetraeder
zu beschreiben, in dem das Quecksilberatom in Richtung der durch die beiden
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Abbildung 4.20: Ausschnitt der Kristallstruktur von CuHg2S2I mit einem per-
spektivischen Blick entlang [010]. Die Koordinationsspha¨ren
der Kupfer-Atome sind durch Tetraeder dargestellt.
Schwefelatome gebildeten Tetraederkante aus dem Zentrum verschoben ist. Ab-
bildung 4.21 zeigt die Koordinationsspha¨re der Hg(1)-Atome zusammen mit den
interatomaren Absta¨nden und ausgewa¨hlten Bindungswinkeln. Die Bindungs-
linien zu den beiden weiter entfernten Iodatomen sind farblich abgeschwa¨cht
eingezeichnet.
Die von den Atomen Cu und Hg(2) statistisch besetzte Position besitzt eine
verzerrt tetraedrische Koordination aus drei Schwefelatomen und einem Iod-
atom. Das Kation besetzt dabei eine in Richtung der durch die Schwefelatome
aufgespannte Dreiecksfla¨che verschobene Position außerhalb des Tetraederzen-
trums. Die beschriebene Koordinationsspha¨re ist in Abbildung 4.22 dargestellt.
Die interatomaren Absta¨nde und Bindungswinkel sind ebenfalls angegeben. Die
Metall-Schwefel-Absta¨nde liegen mit Werten zwischen 2,37 A˚ und 2,42 A˚ sowohl
fu¨r Kupfer als auch fu¨r Quecksilber im Wertebereich vergleichbarer Verbindun-
gen. So betra¨gt der Kupfer-Schwefel-Abstand in KCu3S2 zwischen 2,24 A˚ und
2,40 A˚ [110], in BaCu2S2 liegt die Bindungsla¨nge bei 2,41 A˚ [112]. Vergleichba-
re Quecksilber-Schwefel-Bindungsla¨ngen finden sich in Zinnober mit 2,38 A˚ [9]
oder in Hg3S2I2 mit Werten zwischen 2,40 A˚ und 2,42 A˚ [91]. Der in der hier
betrachteten Koordinationsspha¨re beobachtete Metall-Iod-Abstand liegt mit ei-
ner La¨nge von 3,089 A˚ in der Gro¨ßenordnung der entsprechenden interatomaren
Absta¨nde in Hg3S2I2 (dHg−I=3,00-3,22 A˚ [91]). Bindungsla¨ngen fu¨r Kupfer(I)-
Iod-Bindungen liegen in den meisten Verbindungen bei Werten um 2,6 A˚ bis
2,7 A˚ und somit unterhalb des hier beobachteten Abstandes.









S Atome AbstandHg(1) - S,Sa 2,374(4) A˚
Hg(1) - I 3,227(2) A˚
Hg(1) - Ib 3,214(2) A˚
Hg(1) - Ic 3,802(2) A˚
Hg(1) - Id 4,034(2) A˚
Atome Winkel
S - Hg(1) - Sa 150,4(1)°
I - Hg(1) - Ib 85,14(4)°
Ib - Hg(1) - Ic 76,28(3)°
Ic - Hg(1) - Id 94,38(3)°
Id - Hg(1) - I 104,20(4)°
S - Hg(1) - I 99,9(1)°
S - Hg(1) - Ib 101,7(1)°
S - Hg(1) - Ic 84,1(1)°
S - Hg(1) - Id 77,0(1)°
Abbildung 4.21: Koordinationsspha¨re des Hg(1)-Atoms in CuHg2S2I. Die Gro¨ße
der Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit der Atome von 50 %. Ausgewa¨hlte interatoma-
re Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der nebenstehenden
Tabelle aufgelistet. Die verwendeten Indizes entsprechen folgen-
den Symmetrieoperationen: a:-x, y, z; b:-x, -y, 1
2




nen konnte im Rahmen dieser Arbeit bisher noch nicht beobachtet werden. Die
Quecksilber-Koordinationsspha¨ren a¨hnelten alle der auch fu¨r das Hg(1)-Atom
in CuHg2S2I beobachteten verzerrten [2+2+2]-Koordination aus zwei Schwe-
fel und vier Halogenatomen. Hierbei konnten deutliche Unterschiede im Ver-
zerrungsgrad der Koordinationspolyeder beschrieben werden. So zeigen sich in
den Silberverbindungen geringere Deformationen, so dass die Koordination der
Quecksilberatome als ein aus zwei Schwefel und vier Halogenatomen aufgebautes
Oktaeder beschrieben werden kann. In den beiden Kupferverbindungen CuHgSI
und CuHg2S2I zeigen sich fu¨r die Halogenatome zwei na¨here und zwei weitere in-
teratomare Absta¨nde. Zusammen mit der deutlicheren Deformation des S-Hg-S-
Bindungswinkels ergibt sich so fu¨r die Quecksilberatome der Sorte Hg(1) in
CuHg2S2I eine stark verzerrt tetraedrische Koordination. Wa¨hrend die Umge-
bung der Hg(1)-Atome in CuHg2S2I jedoch immer noch deutliche Gemeinsam-
keiten mit der oktaedrischen Koordination in Zinnober zeigt, lassen sich bei den
Atomen der Sorte Hg(2) deutliche Parallelen zur tetraedrischen Koordination
beispielsweise in Metacinnabarit erkennen (vgl. Kapitel 1).
Fu¨r Kupfer(I)-Ionen werden sowohl tetraedrische, als auch trigonale plana-
re Koordinationsspha¨ren beobachtet. Eine Verschiebung des Kations aus dem
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Cu/Hg(2) - S 2,391(5) A˚
Cu/Hg(2) - Sa 2,368(5) A˚
Cu/Hg(2) - Sb 2,417(4) A˚
Cu/Hg(2) - Ic 3,089(1) A˚
Atome Winkel
S - Cu/Hg(2) - Sa 125,8(2)°
Sa - Cu/Hg(2) - Sb 113,4(2)°
Sb - Cu/Hg(2) - S 114,6(2)°
Ic - Cu/Hg(2) - S 101,6(1)°
Ic - Cu/Hg(2) - Sa 99,6(1)°
Ic - Cu/Hg(2) - Sb 92,8(1)°
Abbildung 4.22: Koordinationsspha¨re des Cu- und Hg(2)-Atoms in CuHg2S2I.
Die Gro¨ße der Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufent-
haltswahrscheinlichkeit der Atome von 50 %. Ausgewa¨hlte in-
teratomare Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der neben-
stehenden Tabelle aufgelistet. Die verwendeten Indizes entspre-









+z; c:x, y, 1+z.
Tetraederzentrum in Richtung der durch die Schwefelatome aufgespannte Drei-
ecksfla¨che ist somit nicht u¨berraschend. A¨hnliche Koordinationsspha¨ren fu¨r Kup-
fer(I)-Ionen treten unter Anderem in den verschiedenen Modifikationen des Kup-
fer(I)-sulfids auf. Hier sind die Kupferionen tetraedrisch, trigonal-planar und
linear von Schwefelatomen umgeben [113, 114].
Zu den fu¨r die kristallographische Lage erhaltenen Besetzungsfaktoren ist an-
zumerken, dass die erhaltenen Werte in einem Bereich von etwa der vierfachen
Standardabweichung mit den theoretisch zu erwartenden Besetzungen von 0,5
u¨bereinstimmen. Inwieweit die leicht erho¨hte Besetzung der Position mit Kup-
ferionen auf das eventuelle Vorhandensein geringer Mengen Kupfer(II)-ionen
hindeutet, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht gekla¨rt werden. Oxidative Pro-
zesse bei Kupfer(I)-Verbindungen konnten besonders im Bereich der Mu¨nzme-
tall(I)-Quecksilber(II)-sulfidchloride bei einigen Umsetzungen in geringem Maße
beobachtet werden. Bei Pra¨paraten zur Synthese von CuHg2S2I konnten jedoch
in keinem der durchgefu¨hrten Experimente Anzeichen fu¨r solche Redoxreaktio-
nen ermittelt werden, so dass Erho¨hung der Oxidationsstufe der Kupferionen in
CuHg2S2I unwahrscheinlich ist.
Ob die statistische Besetzung der genannten Position mit einer erho¨hten Be-









S - Hg(1) 2,374(4) A˚
S - Cu 2,391(5) A˚
S - Cua 2,417(4) A˚
S - Cub 2,368(5) A˚
Atome Winkel
Hg(1) - S - Cu 104,8(2)°
Hg(1) - S - Cua 113,6(2)°
Hg(1) - S - Cub 102,4(2)°
Cu - S - Cua 119,4(2)°
Cu - S - Cub 108,9(2)°
Cua - S - Cub 106,4(2)°
Abbildung 4.23: Koordinationsspha¨re des S-Atoms in CuHg2S2I. Die Gro¨ße
der Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit der Atome von 50 %. Ausgewa¨hlte interatomare
Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der nebenstehenden Ta-
belle aufgelistet. Die fehlbesetzten kristallographischen Lagen
sind zur besseren U¨bersicht nur mit Cu gekennzeichnet. Die
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leitfa¨higkeit der Substanz ermittelt werden. Auf entsprechende impedanzspek-
troskopische Untersuchungen an CuHg2S2I musste jedoch verzichtet werden, da
die Verbindung nicht in ausreichender Menge phasenrein pra¨pariert werden konn-
te.
Die Schwefelatome in CuHg2S2I sind verzerrt tetraedrisch von einer Hg(1)-
Lage und drei der fehlbesetzten Cu- bzw. Hg(2)-Lagen umgeben. Hierdurch
ergibt sich die in Abbildung 4.23 dargestellte Koordinationsspha¨re mit den an-
gegebenen Werte fu¨r die interatomaren Absta¨nde und Bindungswinkel. Wie be-
reits bei der Diskussion der Koordinationsspha¨ren der Kationen erwa¨hnt, liegen
die interatomaren Absta¨nde zwischen den Schwefel- und den Metall-Atomen
im zu erwartenden Gro¨ßenbereich. Es fa¨llt auf, dass die Verzerrung der Tetra-
edergeometrie nicht so ausgepra¨gt ist, wie in den bisher beschriebenen Mu¨nzme-
tall(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogeniden. Eine mo¨gliche Erkla¨rung hierfu¨r wa¨re
ein schwa¨cherer p-Charakter der freien Elektronenpaare des Schwefelatoms und
der damit verbundene geringere sterische Anspruch. Die Berechnung der Elek-
tronenlokalisierungsfunktion ko¨nnte hierfu¨r wertvolle Hinweise liefern. Auf eine
Berechnung der ELF musste jedoch fu¨r CuHg2S2I leider verzichtet werden, da
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die beobachtete Cu/Hg-Fehlordnung zu Verfa¨lschungen der erhaltenen Werte
fu¨hren kann und die Behandlung einer solchen Teilbesetzung programmtech-
nisch nicht mo¨glich ist.
Die Koordinationsspha¨re der Iodatome wird durch vier Hg(1)-Lagen und zwei
weitere teilbesetzte Cu/Hg(2)-Lagen aufgebaut. Hierbei bilden die Hg(1)-Atome
eine verzerrt quadratisch planare Umgebung um das zentrale Iodatom, die ober-
halb und unterhalb durch je eine Cu/Hg(2)-Position erga¨nzt wird. Die so auf-
gebaute unregelma¨ßig geformte Koordiniationsspha¨re ist in Abbildung 4.24 zu-
sammen mit ausgewa¨hlten interatomaren Absta¨nden und Bindungswinkeln dar-
gestellt.
A¨hnlich wie in den Kristallstrukturen von α- und β-AgHgSI, Ag2HgSI2 und
CuHgSI bilden die Schwefel- und Iodatome auch in CuHg2S2I zusammen das
Motiv einer verzerrten hexagonal dichtesten Kugelpackung. Die Anordnung der
beiden Anionensorten ist hierbei aufgrund der vera¨nderten Zusammensetzung
im Vergleich zu Ag2HgSI2 invertiert und entspricht dem in Abbildung 1.6 (S.
11) mit W-0 gekennzeichneten wabenartigen Muster. In der hexagonalen Ku-
gelpackung werden ein Sechstel der vorhandenen Tetraederlu¨cken durch Hg(1)-
Atome gefu¨llt, wa¨hrend ein Drittel der vorhandenen Tetraederlu¨cken von der
statistisch besetzten Cu/Hg(2)-Lage besetzt wird. Dieses Auffu¨llungsmuster ist
in Abbildung 4.25 mit einem Blick entlang der kristallographischen c-Achse dar-
gestellt. Die mit nicht-fehlgeordneten Hg(1)-Atomen besetzten Tetraederlu¨cken
sind rot eingezeichnet, wa¨hrend die durch Cu- und Hg(2)-Atome statistisch be-
setzten Tetraederlu¨cken grau hervorgehoben sind. Die Koordinationspolyeder
der Kationen sind allseitig mit weiteren Tetraedern eckenverknu¨pft. Deutlich
zu erkennen ist ebenfalls die verzerrt hexagonale Anordnung der Schwefel- und
Iodatome parallel zur ab-Ebene.
4.3.4 Vergleich der Kristallstruktur von CuHg2S2I mit bereits
bekannten Verbindungen
Anders als in Ag2HgSI2, wo auch ein Teil der vorhandenen Oktaederlu¨cken der
verzerrten hexagonal dichtesten Packung mit Kationen besetzt werden, sind in
CuHg2S2I nur Tetraederlu¨cken besetzt. Mit der bekannten Summenformel er-
gibt sich fu¨r den Archetyp von CuHg2S2I die Zusammensetzung AB2X2Y oder
bei gleichgeladenen Anionen A3X3. Zusammen mit der genannten Anordnung
der besetzten Tetraederlu¨cken ergibt sich fu¨r CuHg2S2I eine enge strukturelle
Verwandtschaft zur Kristallstruktur des Wurtzits [100]. In der hexagonalen Mo-
difikation des Zinksulfids bilden die Schwefelatome das Motiv einer hexagonal
dichtesten Kugelpackung in der die Zinkatome die Ha¨lfte der vorhandenen Te-
traederlu¨cken besetzen. Die Verknu¨pfung dieser Tetraeder erfolgt allseitig u¨ber











I - Cua,Cub 3,089(1) A˚
I - Hg(1) 3,227(2) A˚
I - Hg(1)a 3,802(2) A˚
I - Hg(1)c 4,034(2) A˚
I - Hg(1)d 3,214(2) A˚
Atome Winkel
Cua - I - Cub 108,98(3)°
Hg(1) - I - Hg(1)d 105,25(4)°
Hg(1)d - I - Hg(1)a 93,32(4)°
Hg(1)a - I - Hg(1)c 77,34(3)°
Hg(1)c - I - Hg(1) 84,08(4)°
Abbildung 4.24: Koordinationsspha¨re des I-Atoms in CuHg2S2I. Die Gro¨ße
der Schwingungsellipsoide entspricht einer Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit der Atome von 50 %. Ausgewa¨hlte interatomare
Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der nebenstehenden Ta-
belle aufgelistet. Die fehlbesetzten kristallographischen Lagen
sind zur besseren U¨bersicht nur mit Cu gekennzeichnet. Die
verwendeten Indizes entsprechen folgenden Symmetrieoperatio-
nen: a:x, y, -1+z; b:-x, y, -1+z; c:-x, 1-y, -1
2
+z; d:-x, -y, -1
2
+z.
Abbildung 4.25: Ausschnitt aus der Kristallstruktur von CuHg2S2I mit ei-
nem perspektivischen Blick entlang der kristallographischen
c-Achse. Die durch nicht-fehlgeordnete Hg(1)-Atome besetzten
Tetraeder sind rot hervorgehoben, die durch Cu- und Hg(2)-
Atome gemischt-besetzten Tetraeder grau.
118






































































Abbildung 4.26: Gruppe-Untergruppe-Beziehung zwischen Cmc21 und P63mc
und Vergleich der Lageparameter von Wurtzit und CuHg2S2I
entsprechend [99].
bei der Strukturbeschreibung von Ag2HgSI2 gezeigt werden konnte, la¨sst sich
zwischen dem Raumgruppentyp des Wurtzits (P63mc, Nr. 186) und dem Raum-
gruppentyp von CuHg2S2I die in Abbildung 4.26 dargestellte Gruppe-Untergrup-
pe-Beziehung herstellen.
In Abbildung 4.27 ist eine vergleichende Darstellung der beiden Kristallstruk-
turen von Wurtzit und CuHg2S2I gezeigt. Man erkennt deutlich die A¨hnlichkeit
der atomaren Anordnung und die vergleichbare Ausrichtung der Koordinations-
polyeder. Weiterhin zeigt sich die deutliche Verschiebung der Hg(1)-Atome aus
den Tetraederzentren in Richtung der koordinierenden Schwefelatome.
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(a) Ausschnitt der Kristallstruktur von
CuHg2S2I.
(b) Ausschnitt der Kristallstruktur von ZnS
(Wurtzit).
Abbildung 4.27: Vergleichende Darstellung der Kristallstrukturen von CuHg2S2I
und Wurtzit.
4.3.5 Thermoanalytische Untersuchungen
Zur Ermittlung eventueller Phasenumwandlungen oder Zersetzungspunkte wur-
den an CuHg2S2I thermoanalytische Untersuchungen durchgefu¨hrt. Die Messun-
gen erfolgten in einem Temperaturbereich von 20 °C bis 350 °C. Ho¨here Mess-
temperaturen wurden vermieden, um eine Bescha¨digung der installierten Mess-
elektronik durch eventuell abdampfende Quecksilberverbindungen zu vermeiden.
Die Heizrate bei der Messung betrug 4 °C/min. Die erhaltenen Messdaten fu¨r
DTA und Thermogravimetrie sind in Abbildung 4.28 aufgetragen.
Im untersuchten Temperaturbereich konnten keine Phasenumwandlungs- oder
Zersetzungspunkte fu¨r CuHg2S2I detektiert werden, so dass davon ausgegan-
gen werden kann, dass die Verbindung nach der DTA noch unzersetzt vorliegt.
Diese Annahme konnte durch ro¨ntgenpulverdiffraktometrische Untersuchungen
besta¨tigt werden. Erst gegen Ende der Messung ist eine leichte Abnahme des
Probengewichts zu verzeichnen. Inwieweit es sich hierbei um eine beginnende
Zersetzung handelt, konnte im Rahmen der hier durchgefu¨hrten Untersuchun-
gen nicht zweifelsfrei gekla¨rt werden.
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Abbildung 4.28: Differenzthermoanalyse und Thermogravimetrie von CuHg2S2I.
Dargestellt ist der erste Aufheizzyklus der Probe zwischen 50 °C
und 350 °C mit einer Heizrate von 4 °C/min. Die DTA ist
durch die blaue Kurve symbolisiert, die TG ist gru¨n dargestellt.
Messsignale in positiver Richtung sind endotherm.
4.3.6 Schwingungsspektroskopische Untersuchungen
Neben dem in Abbildung 4.29 gezeigten FT-IR-Spektrum wurde auch ein Ra-
man-Spektrum unter Verwendung eines Argon-Lasers mit der Erregerwellenla¨n-
ge λ=647,10 nm angefertigt. Dieses Spektrum ist in Abbildung 4.30 wiedergege-
ben.
Wa¨hrend im Raman-Spektrum auch nach wiederholten Versuchen neben den
bei kleinen Wellenzahlen auftretenden Gitterschwingungen keine Linien auf-
gelo¨st werden konnten, zeigen sich im FT-IR-Spektrum zwei sehr breite Signale
bei 338 cm−1 und 235 cm−1. Die Bande bei 338 cm−1 ist hierbei der asym-
metrischen Hg-S-Valenzschwingung zuzuordnen [85]. Das Signal bei 235 cm−1
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit durch eine Cu/Hg-S-Valenzschwingung der
zweiten kristallographischen Quecksilber-Lage hervorgerufen. Die extreme Ver-

























































Sowohl Kupfer(I)-iodid als auch Quecksilber(II)-sulfid besitzen Modifikationen,
die den Zinkblende-Strukturtyp aufweisen. So kristallisiert β-HgS in der Raum-
gruppe F4¯3m mit a=5,872 A˚ [10], wa¨hrend γ-CuI bei gleicher Raumgruppe Ele-
mentarzellenparameter von a=6,100 A˚ aufweist [107]. Aufgrund dieser Betrach-
tungen scheint die Synthese von Phasen der Zusammensetzung CuxHg1−xS1−xIx
mo¨glich, deren Kristallstrukturen eine Verwandtschaft zum Zinkblende-Struk-
turtyp aufweisen.
In verschiedenen Experimenten zur Synthese von CuHgSI und CuHg2S2I konn-
ten einzelne Kristalle entsprechender Zusammensetzungen isoliert werden, die
jedoch meist von sehr schlechter Qualita¨t waren. Aufgrund dieser Probleme ge-
lang lediglich fu¨r einen dieser Kristalle die Erarbeitung eines zufriedenstellenden
Kristallstrukurmodells.
4.4.1 Darstellungsmethode
Die Synthese der Mischkristalls CuxHg1−xS1−xIx gelingt sowohl durch festko¨rper-
chemische als auch durch solvothermale Umsetzung von Kupfer(I)-iodid mit Zin-
nober. Fu¨r die Festko¨rperreaktion wurden 310,4 mg (1,63 mmol) CuI (p.a., Flu-
ka) mit 189,6 mg (0,81 mmol) α-HgS (p.a., Alfa Aesar) in einem Achatmo¨rser
innig vermengt und in eine Quarzglasampulle unter Vakuum eingeschmolzen.
Das Eduktgemenge wurde in einer Bunsenbrennerflamme aufgeschmolzen und
in einem scharfen Wasserstrahl abgeschreckt, um eine optimale Durchmischung
der Ausgangssubstanzen zu gewa¨hrleisten. Die Umsetzung erfolgte bei 300 °C
in einem Zeitraum von etwa 300 Tagen. Nach dem Abku¨hlen auf Raumtem-
peratur konnte die entsprechende Verbindung in mikrokristalliner Form erhal-
ten werden. Eine Indizierung des Ro¨ntgenpulverdiffraktogramms mit dem Pro-
gramm Treor90 [26] lieferte die Elementarzellenparameter a=5,978 A˚. Nach
der Vegard ’schen Regel sollten sich die Elementarzellenparameter linear mit der
Zusammensetzung a¨ndern [115]. Mit Hilfe der ermittelten Elementarzelle ist
somit unter Verwendung der kristallographischen Daten der beiden Reinstoffe
β-HgS und γ-CuI eine Abscha¨tzung der Zusammensetzung fu¨r den untersuch-
ten Kristall durchfu¨hrbar. Auf diesem Wege ergibt sich eine Zusammensetzung
von CuxHg1−xS1−xIx mit x=0,465. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass die Ve-
gard ’sche Regel in vielen Fa¨llen nur anna¨hernd erfu¨llt ist und sich meist deutli-
che Abweichungen von der Linearita¨t ergeben.
Zur Darstellung von Einkristallen der Phasen CuxHg1−xS1−xIx erwies sich die
Solvothermalsynthese bei Temperaturen von 300 °C als erfolgreich. Eine mit
den Eduktsubstanzen sowie 0,5 mL 7%iger Iodwasserstoffsa¨ure befu¨llte Quarz-
glasampulle wurde hierzu in einen Stahlautoklav eingeschlossen und bei 300 °C
40 Tage lang getempert. Bei dieser Syntheseroute kamen verschiedene Edukt-
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verha¨ltnisse mit x(CuI)=0,25. . . 0,75 zum Einsatz. Die so erhaltenen Pra¨parate
enthielten neben Kristallen der Zusammensetzung CuxHg1−xS1−xIx als Haupt-
bestandteil CuHgSI oder CuHg2S2I in meist mikrokristalliner Form. Der fu¨r die
hier beschriebenen kristallographischen Untersuchungen verwendete Einkristall
wurde aus einem Pra¨parat der Zusammensetzung x(CuI):x(HgS)=1:2 isoliert,
das weiterhin auch Kristalle von CuHg2S2I enthielt.
4.4.2 Einkristallstrukturanalyse
Zur Einkristallstrukturanalyse von CuxHg1−xS1−xIx wurde der zu untersuchen-
de Kristall in einer Glaskapillare mit 0,2 mm Innendurchmesser befestigt und
eingeschmolzen.
Die ro¨ntgenographischen Messungen wurden mit einem κ-CCD-Vierkreisdif-
fraktometer durchgefu¨hrt. Die gemessenen Reflexintensita¨ten wurden mit Hilfe
des Programmpaketes Denzo/Scalepack [69] einer Datenreduktion unterzogen.
Die Bestimmung der Kristallstruktur erfolgte unter Anwendung des Programms
SHELXS86 [71] auf dem Wege direkter Methoden. Die anschließende Struk-
turverfeinerung wurde basierend auf F2 mit dem Programm SHELXL97 [90]
durchgefu¨hrt.
Bei der Ro¨ntgenstrukturanalyse konnten U¨berstrukturreflexe beobachtet wer-
den, die auf eine Verdreifachung der Elementarzellenparameter von 5,9946(7) A˚
auf 17,971(2) A˚ und damit eine um den Faktor 27 gro¨ßere Elementarzelle hin-
deuten. Die Bestimmung und Verfeinerung wurde sowohl fu¨r die U¨berstruktur
als auch fu¨r die Substruktur angestrebt, konnte jedoch leider nur fu¨r die kleine-
re Elementarzelle umgesetzt werden. Die Einzelheiten zur Datenerfassung und
Kristallstrukturbestimmung sowie die kristallographischen Daten der Substruk-
tur sind in Tabelle 4.11 zusammengefasst. Die Tabelle 4.12 zeigt eine U¨bersicht
der ermittelten relativen Ortskoordinaten der Atome, sowie der a¨quivalenten
isotropen thermischen Auslenkungsparameter. Weiterhin sind in der Tabelle die
aufgrund der Ro¨ntgenstrukturanalyse ermittelten Besetzungsfaktoren den nach
der Vegard ’schen Regel bestimmten Zahlenwerten gegenu¨bergestellt. Die Tabelle
4.13 entha¨lt eine U¨bersicht ausgewa¨hlter interatomarer Absta¨nde. Die Bindungs-
winkel innerhalb der ersten Koordinationsspha¨ren entsprechen dem idealen Te-
traederwinkel von 109,5° und wurden somit nicht mehr gesondert aufgefu¨hrt.
4.4.3 Diskussion der Kristallstruktur von CuxHg1−xS1−xIx
(x=0,76)
Die Mischphase CuxHg1−xS1−xIx mit x=0,76 kristallisiert in der Raumgruppe
F4¯3m (Nr. 216) mit vier Formeleinheiten pro Elementarzelle. Ein Ausschnitt
aus der Kristallstruktur ist in Abbildung 4.31 dargestellt.
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Raumgruppentyp F4¯3m (Nr. 216)
Elementarzellenparameter a = 5,9946(7) A˚
Volumen der Elementarzelle 215,42 A˚3
Formeleinheiten pro Elementarzelle 4
Farbe dunkelgrau bis schwarz
Kristallgestalt Splitter
Kristallgro¨ße 0,1 × 0,1 × 0,15 mm3
Absorptionskoeffizient µ 47,98 mm−1
Diffraktometer κ-CCD (Nonius)
Ro¨ntgenstrahlung Molybda¨n-Kα¯ (λ=0,71073 A˚)
Messbereich
Reflexbereich
7,0° ≤ 2θ ≤ 58,5°
-8 ≤ h ≤ 8
-8 ≤ k ≤ 8
-8 ≤ l ≤ 8
Zahl der gemessenenen Reflexe 1075
Zahl der unabha¨ngigen Reflexe 48
Completeness 99,2%
interner R-Wert 2,80 %
F000 744,0
Strukturlo¨sung Direkte Methoden (SHELXS86 )
Strukturverfeinerung Kleinste Fehlerquadrate (SHELXL97 )
Zahl der verfeinerten Parameter 6
R-Wert fu¨r alle Reflexe 6,73 %
R-Wert fu¨r [Anzahl] Reflexe > 4σ 6,73 % [48]
wR2 16,94 %
Goodness of Fit GooF 1,306
minimale Restelektronendichte -10,72 e·A˚−3
maximale Restelektronendichte 11,42 e·A˚−3 [d(S)=0,95 A˚]
Tabelle 4.12: Relative Ortskoordinaten der Atomlagen und Parameter der a¨qui-
valenten thermischen Auslenkung Ueq/A˚




(U11 + U22 + U33).
Wyckoff- Besetzung Besetzung
Atom symbol x y z Ueq (SHELXL97) (Vegard ’sche Regel)
Hg 4a 0 0 0 0,0278(4) 0,2420(5) 0,461
Cu 4a 0 0 0 0,0278(4) 0,7580(4) 0,539
S 4c 0,25 0,25 0,25 0,117(2) 0,2420(5) 0,461
I 4c 0,25 0,25 0,25 0,117(2) 0,7580(4) 0,539
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Tabelle 4.13: Ausgewa¨hlte interatomare Absta¨nde in CuxHg1−xS1−xIx.
Atome Abstand / A˚
Hg/Cu - S/I 2,5957(3) (x4)
Hg/Cu - Hg/Cu 4,239(1) (x12)
S/I - Hg/Cu 2,5957(3) (x4)
S/I - S/I 4,239(1) (x12)
Abbildung 4.31: Ausschnitt der Kristallstruktur von CuxHg1−xS1−xIx mit
x=0,76.
Die mit Hilfe der Ro¨ntgenstrukturanalyse ermittelte Zusammensetzung des
Mischkristalls mit CuxHg1−xS1−xIx (x=0,76) weist deutliche Unterschiede zu den
mittels der Vegard ’schen Regel bestimmten Stoffmengenanteilen (x=0,54) auf.
Hierzu ist zu bemerken, dass genaue Messungen der Elementarzellenparameter
ha¨ufig deutliche Abweichungen von der von Vegard angenommenen Linearita¨t er-
geben. Weiterhin sind auch fu¨r die aus der Ro¨ntgenstrukturanalyse gewonnenen
Besetzungsfaktoren aufgrund der noch nicht endgu¨ltigen Strukturverfeinerung
geringe Abweichungen wahrscheinlich. Fu¨r die folgende Strukturbeschreibung
wird die Zusammensetzung CuxHg1−xS1−xIx mit x=0,76 verwendet.
Die Substruktur von CuxHg1−xS1−xIx ist isotyp zum Zinkblende-Struktur-
typ. Die Kationenpositionen sind statistisch von etwa 76 atom% Kupfer und
24 atom% Quecksilber besetzt. Die Kationen sind jeweils von vier Anionenpo-
sitionen in einem Abstand von 2,60 A˚ tetraedrisch umgeben. Der interatoma-
re Abstand liegt hierbei erwartungsgema¨ß zwischen den in γ-CuI und β-HgS
beobachteten Kationen-Anionen-Absta¨nden von 2,64 A˚ bzw. 2,54 A˚ [10, 107].
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Die Anionen sind entsprechend von vier Kationenpositionen im selben Abstand
ebenfalls ideal tetraedrisch umgeben.
Wie bereits erwa¨hnt, konnten bei der Analyse der ro¨ntgendiffraktometrischen
Daten Hinweise auf eine 27-fache U¨berstruktur des untersuchten Kristalls er-
halten werden. Innerhalb dieser gro¨ßeren Elementarzelle liegt mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine zumindest partielle Ausordnung der Ionen vor, so dass die
vollsta¨ndige statistische Verteilung aufgehoben wird. Leider konnte im Rahmen
dieser Arbeit die U¨berstruktur der Verbindung CuxHg1−xS1−xIx nicht gekla¨rt
werden, da eine zufriedenstellende Verfeinerung der Messdaten aufgrund der zu
geringen Kristallqualita¨t nicht mo¨glich war. Weitere Untersuchungen deuten da-
rauf hin, dass die Zusammensetzung von CuxHg1−xS1−xIx mit x=0,76 innerhalb
gewisser Grenzen als variabel anzusehen ist. Die endgu¨ltige Phasenbreite konnte
jedoch nicht ermittelt werden.
4.5 Die Verbindung γ-CuHgSCl
Im Zuge der in dieser Arbeit zum Themengebiet der Kupfer-Quecksilber(II)-
sulfidhalogenide durchgefu¨hrten Untersuchungen gelang die Synthese einer wei-
teren quaterna¨ren Verbindung in einkristalliner Form. Die sto¨chiometrische Zu-
sammensetzung der Verbindung konnte bisher noch nicht zweifelsfrei gekla¨rt
werden. Mittels EDX-Analysen konnten die folgenden molaren Anteile bestimmt
werden: 18 mol% Schwefel, 24 mol% Chlor, 31 mol% Kupfer und 27 mol%
Quecksilber. Aufgrund dieser Zahlenwerte wird die Verbindung im Folgenden
als γ-CuHgSCl bezeichnet1.
4.5.1 Darstellungsmethode
Kristalle der hier beschriebenen Verbindung konnten aus Umsetzung von Kup-
fer(II)-chlorid-dihydrat mit Quecksilber(II)-sulfid erhalten werden. Hierzu wur-
den 123,4 mg (0,08 mmol) CuCl2·2 H2O (p.a., Merck) mit 376,6 mg (0,16 mmol)
α-HgS (p.a., Alfa Aesar) in einem Achatmo¨rser innig vermengt und in eine
Quarzglasampulle u¨berfu¨hrt. Diese wurde nach Evakuieren zugeschmolzen. Die
Umsetzung des Substanzgemenges erfolgte bei 350 °C in einem Zeitraum von 10
Tagen. Nach dem Abku¨hlen auf Raumtemperatur konnte γ-CuHgSCl in Form
von dunkelroten unregelma¨ßig geformten Kristallen erhalten werden. Eine raster-
elektronenmikroskopische Aufnahme eines γ-CuHgSCl-Kristallverbandes ist in
Abbildung 4.32 dargestellt. Als Nebenprodukte wurden in den meisten Pra¨para-
ten die Verbindungen α- und β-CuHgSCl in Form orangeroter Kristalle erhalten.







bandes. Die La¨nge des Balkens am
oberen Bildrand entspricht 20 µm.
Außerdem konnte beim O¨ffnen der Ampullen ein stechend-riechendes Gas beob-
achtet werden, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um durch Hydrolyse
und Redoxprozesse gebildetes SO2 und HCl handelt.
4.5.2 Einkristallstrukturanalyse
Zur Analyse der Kristallstruktur von γ-Kupfer(I)-Quecksilber(II)-sulfidchlorid
wurden ausgewa¨hlte Kristalle in Glaskapillaren mit 0,3 mm Innendurchmesser
befestigt und eingeschmolzen.
Die ro¨ntgenographischen Messungen wurden mit einem κ-CCD-Vierkreisdif-
fraktometer durchgefu¨hrt. Die Datenreduktion der gemessenen Reflexintensita¨-
ten erfolgte mit Hilfe des Programmpakets Denzo/Scalepack [69], die Lo¨sung
der Kristallstruktur wurde auf dem Wege der direkten Methoden mit dem Pro-
gramm SHELXS86 [71] durchgefu¨hrt. Die anschließende Strukturverfeinerung
erfolgte basierend auf F2 mit dem Programm SHELXL97 [90].
Hierbei ist zu erwa¨hnen, dass eine zweifelsfreie Bestimmung der Raumgrup-
pe und damit eine endgu¨ltige Lo¨sung der Kristallstruktur auch nach genauer
Analyse verschiedener Einkristalle nicht mo¨glich war, so dass im Rahmen die-
ses Berichts nur charakteristische Strukturfragmente von γ-CuHgSCl diskutiert
werden ko¨nnen.
In Tabelle 4.14 sind die kristallographischen Daten von γ-CuHgSCl sowie Ein-
zelheiten zur Datenerfassung und zur Kristallstrukturbestimmung zusammenge-
fasst. Die Tabelle 4.15 liefert eine U¨bersicht u¨ber die ermittelten relativen Orts-
koordinaten der Atome sowie u¨ber die a¨quivalenten isotropen thermischen Aus-
lenkungsparameter. Die anisotropen thermischen Auslenkungsparameter sind in
Tabelle 4.16 dargestellt. Die Tabelle 4.17 entha¨lt eine U¨bersicht ausgewa¨hlter
interatomarer Absta¨nde in γ-CuHgSCl.
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Raumgruppentyp P4 (Nr. 81)
Elementarzellenparameter a = 13,138(2) A˚
c = 4,1038(8) A˚
Volumen der Elementarzelle 708,30 A˚3
Formeleinheiten pro Elementarzelle 8
Farbe dunkelrot
Kristallgestalt Block
Kristallgro¨ße 0,1 × 0,1 × 0,2 mm3
Absorptionskoeffizient µ 50,36 mm−1
Diffraktometer κ-CCD (Nonius)
Ro¨ntgenstrahlung Molybda¨n-Kα¯ (λ=0,71073 A˚)
Messbereich
Reflexbereich
7,0° ≤ 2θ ≤ 72,7°
-5 ≤ h ≤ 5
-18 ≤ k ≤ 18
-18 ≤ l ≤ 18
Zahl der gemessenenen Reflexe 12618
Zahl der unabha¨ngigen Reflexe 3411
Completeness 99,4%
interner R-Wert 7,25 %
F000 1136,0
Strukturlo¨sung Direkte Methoden (SHELXS86 )
Strukturverfeinerung Kleinste Fehlerquadrate (SHELXL97 )
Zahl der verfeinerten Parameter 74
R-Wert fu¨r alle Reflexe 12,73 %
R-Wert fu¨r [Anzahl] Reflexe > 4σ 10,75 % [2538]
wR2 31,51 %
Goodness of Fit GooF 1,079
minimale Restelektronendichte -6,62 e·A˚−3
maximale Restelektronendichte 19,65 e·A˚−3 [d(Cu)=0,65 A˚]
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Tabelle 4.15: Relative Ortskoordinaten der Atomlagen und Parameter der a¨qui-
valenten thermischen Auslenkung Ueq/A˚
2 in γ-CuHgSCl mit Ueq =
1
3
(U11 + U22 + U33).
Atom Wyckoffsymbol x y z Ueq
Hg(1) 4h 0,38158(7) 0,35189(8) 0,5102(5) 0,0237(3)
Hg(2) 4h 0,88162(7) 0,14806(8) 0,4909(5) 0,0239(3)
Cu(1) 4h 0,0166(6) 0,3459(9) 0,904(5) 0,156(8)
Cu(2) 4h 0,1537(9) 0,4825(6) 0,899(4) 0,157(8)
Cl(1) 1c 1/2 1/2 0 0,018(2)
Cl(2) 1a 0 0 0 0,018(2)
Cl(3) 4h 0,2888(4) 0,2112(5) 0,004(2) 0,021(1)
Cl(4) 2g 0 1/2 0,133(3) 0,029(2)
S(1) 4h 0,2477(6) 0,4692(7) 0,478(4) 0,044(3)
S(2) 4h 0,0305(7) 0,2536(6) 0,516(4) 0,037(2)
Tabelle 4.16: Parameter Uij/A˚
2 der anisotropen thermischen Auslenkung
der Atome in γ-CuHgSI entsprechend exp(−2pi2(U11h2(a∗)2 +
U22k
2(b∗)2 + · · ·+ U12hka∗b∗)).
Atom U11 U22 U33 U23 U13 U12
Hg(1) 0,0195(4) 0,0243(5) 0,0272(5) -0,0019(6) -0,0002(6) -0,003(3)
Hg(2) 0,0192(4) 0,0244(5) 0,0282(5) -0,0016(6) 0,0002(6) 0,003(3)
Cu(1) 0,047(4) 0,119(8) 0,30(2) -0,19(1) -0,015(7) 0,005(4)
Cu(2) 0,126(8) 0,044(4) 0,30(2) 0,007(6) 0,19(1) -0,002(4)
Cl(1) 0,020(2) 0,020(2) 0,016(4) 0 0 0
Cl(2) 0,020(2) 0,020(2) 0,015(4) 0 0 0
Cl(3) 0,022(2) 0,024(2) 0,019(2 -0,008(3) 0,005(3) -0,007(2)
Cl(4) 0,013(4) 0,017(4) 0,056(6) 0 0 0,004(3)
S(1) 0,018(3) 0,031(4) 0,084(8) 0,016(6) -0,034(5) -0,005(3)
S(2) 0,034(4) 0,017(3) 0,060(6) -0,019(5) 0,008(6) -0,003(2)
130
4.5 Die Verbindung γ-CuHgSCl
Tabelle 4.17: Ausgewa¨hlte interatomare Absta¨nde in γ-CuHgSCl.
Atome Abstand / A˚ Atome Abstand / A˚
Hg(1) - S(1) 2,342(9) Hg(2) - S(2) 2,354(9)
Hg(1) - S(1) 2,391(9) Hg(2) - S(2) 2,400(9)
Hg(1) - Cl(3) 3,001(7) Hg(2) - Cl(3) 3,005(7)
Hg(1) - Cl(3) 3,036(7) Hg(2) - Cl(3) 3,034(7)
Hg(1) - Cl(1) 3,201(2) Hg(2) - Cl(2) 3,203(2)
Hg(1) - Cl(1) 3,254(2) Hg(2) - Cl(2) 3,251(3)
Cu(1) - S(2) 2,01(2) Cu(2) - S(1) 2,13(2)
Cu(1) - S(2) 2,80(2) Cu(2) - S(1) 2,68(2)
Cu(1) - Cl(4) 2,24(1) Cu(2) - Cl(4) 2,25(1)
Cu(1) - Cl(3) 3,11(1) Cu(2) - Cl(3) 3,12(1)
S(1) - Cu(2) 2,13(2) S(2) - Cu(1) 2,01(2)
S(1) - Cu(2) 2,68(2) S(2) - Cu(1) 2,80(2)
S(1) - Hg(1) 2,342(9) S(2) - Hg(2) 2,354(9)
S(1) - Hg(1) 2,391(9) S(2) - Hg(2) 2,400(9)
Cl(1) - Hg(1) 3,201(2) (x4) Cl(2) - Hg(2) 3,203(2) (x4)
Cl(1) - Hg(1) 3,254(2) (x4) Cl(2) - Hg(2) 3,251(3) (x4)
Cl(3) - Cu(1) 3,11(1) Cl(4) - Cu(1) 2,24(1) (x2)
Cl(3) - Cu(2) 3,12(1) Cl(4) - Cu(2) 2,25(1) (x2)
Cl(3) - Hg(1) 3,001(7) Cl(4) - Cu(2) 3,74(2) (x2)
Cl(3) - Hg(1) 3,036(7) Cl(4) - Cu(1) 3,76(2) (x2)
Cl(3) - Hg(2) 3,005(7)
Cl(3) - Hg(2) 3,034(7)
4.5.3 Diskussion der Kristallstruktur von γ-CuHgSCl
Entsprechend der hier diskutierten Strukturlo¨sung kristallisiert die Verbindung
γ-CuHgSCl in der Raumgruppe P4 (Nr. 81) mit acht Formeleinheiten pro Ele-
mentarzelle. Ein Ausschnitt aus der Kristallstruktur ist in Abbildung 4.33 wie-
dergegeben. Die Darstellung zeigt einen perspektivischen Blick in Richtung der
kristallographischen c-Achse.
Die beiden kristallographisch verschiedenen Quecksilberatome in γ-CuHgSCl
sind jeweils von zwei Schwefelatomen nahezu linear koordiniert. So betragen
die beobachteten Schwefel-Quecksilber-Schwefel-Bindungswinkel fu¨r das Hg(1)-
Atom 173,4(3)° und fu¨r das Hg(2)-Atom 174,1(3)°. Die Koordinationsspha¨re der
beiden Quecksilberatome wird durch jeweils vier Chloratome vervollsta¨ndigt,
die eine deformiert quadratische Fla¨che senkrecht zur Quecksilber-Schwefel-Bin-
dungsachse bilden. Auf diese Weise ergibt sich fu¨r beide Quecksilberatome ei-
ne verzerrt oktaedrische Umgebung, a¨hnlich der bereits in den anderen Mu¨nz-
metall(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogeniden beobachteten Form. Die Koordinati-
onsspha¨ren der beiden Quecksilberatome sind in Abbildung 4.34 gezeigt. Die
interatomaren Absta¨nde zwischen Quecksilber und Schwefel entsprechen mit
Werten von 2,34 A˚ bis 2,40 A˚ den in vergleichbaren Verbindungen beobachteten
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Abbildung 4.33: Ausschnitt der Kristallstruktur von γ-CuHgSCl mit perspek-
tivischem Blick entlang [001]. Die Quecksilbersulfidbaueinhei-

















Abbildung 4.34: Koordinationsspha¨re der Quecksilberatome in γ-CuHgSCl. Die
verwendeten Indizes entsprechen folgenden Symmetrieoperatio-
nen: a:1-y, x, 1-z; b:x, y, 1+z; c:-y, x, 1-z; d:-y, x, -z.
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Abbildung 4.35: Koordinationsspha¨re der Kupferatome in γ-CuHgSCl. Die ver-
wendeten Indizes entsprechen folgenden Symmetrieoperationen:
a:x, y, 1+z; b:-y, x, 1-z; c:y, 1-x, 1-z.
Entfernungen. So betragen entsprechende Bindungsla¨ngen in Zinnober 2,38 A˚
[9]. Die ermittelten Quecksilber-Chlor-Absta¨nde betragen zwischen 3,00 A˚ und
3,25 A˚ und liegen somit nur geringfu¨gig u¨ber dem in Hg3S2Cl2 beobachteten
Wert von 2,92 A˚ [116, 117].
Jeweils vier der nahezu linearen Quecksilber-Schwefel-Baueinheiten werden
in γ-CuHgSCl u¨ber gemeinsame Schwefelatom zu quadratischen Ringen mitein-
ander verknu¨pft. Die Ringe werden dabei entweder nur aus Hg(1)- und S(1)-
Atomen oder aus Hg(2)- und S(2)-Atomen gebildet. Durch die Periodizita¨t der
Kristallstruktur ergibt sich eine parallele Stapelung dieser Ringe in Richtung
der kristallographischen c-Achse. Die Schichtung dieser Baueinheiten ist in Ab-
bildung 4.36 zu erkennen. Bezieht man die umgebenden Chloratome in die Be-
trachtung mit ein, so ergeben sich Baueinheiten aus vier fla¨chenverknu¨pften
Oktaedern, die untereinander mit sechs weiteren dieser Baueinheiten u¨ber ge-
meinsame Oktaederkanten verbunden sind.
Die Kupferatome in γ-CuHgSCl besetzen zwei kristallographisch unterschied-
liche Lagen. Beide Atomsorten Cu(1) und Cu(2) sind jeweils von zwei Schwe-
felatomen und einem Chloratom verzerrt trigonal planar umgeben. Die Koor-
dinationsspha¨re wird bei beiden Kupferlagen durch ein Chloratom zu einem
stark deformierten Tetraeder vervollsta¨ndigt. Die Umgebungen der beiden Kup-
feratome sind in Abbildung 4.35 dargestellt. Die Absta¨nde der Kupferatome zu
den benachbarten Schwefelatomen weisen fu¨r beide Kupferatome einen ku¨rze-
ren und einen la¨ngeren Abstand auf. Hierbei liegt der ku¨rzere Bindungabstand
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Abbildung 4.36: Ausschnitt aus der Kristallstruktur von γ-CuHgSCl mit einem
perspektivischen Blick entlang [001]. Die Korrdinationsspha¨ren
der Kupferatome sind als Tetraeder dargestellt.
bei 2,01 A˚ fu¨r Cu(1) bzw. 2,13 A˚ fu¨r Cu(2). Der gro¨ßere Abstand weist einen
Wert von 2,80 A˚ fu¨r Cu(1) bzw. 2,68 A˚ fu¨r Cu(2) auf. Die beobachteten Wer-
te zeigen damit deutliche Abweichungen zu den in den anderen Modifikationen
von CuHgSCl beobachteten interatomaren Kupfer-Schwefel-Absta¨nden von etwa
2,20 A˚ [68], wobei anzumerken ist, dass vor Allem die ermittelten Kupferlagen
der vorla¨ufigen Kristallstruktur von γ-CuHgSCl noch fehlerbehaftet sein ko¨nnen.
Die fu¨r die Kupfer-Chlor-Absta¨nde beobachteten Werte von 2,24 A˚ und 3,10 A˚
fu¨r Cu(1) und 2,25 A˚ und 3,12 A˚ fu¨r Cu(2) zeigen gute U¨bereinstimmungen mit
den in α-CuHgSCl und β-CuHgSCl ermittelten Gro¨ßen von 2,27 A˚ und 3,15 A˚
bzw. 2,28 A˚ und 3,11 A˚ [68].
Die durch die Koordinationsspha¨ren der Kupferatome aufgebauten Tetraeder
sind u¨ber die durch die beiden Chloratome gebildete Kante zu Tetraederdoppeln
verknu¨pft, die wiederum u¨ber die Schwefelatome in Richtung der kristallogra-
phischen c-Achse zu eindimensional unendlichen Stra¨ngen eckenverknu¨pft sind.
Zwei der so erhaltenen Stra¨nge sind wiederum u¨ber gemeinsame Chloratome
verbunden. Die Lage der Tetraederstra¨nge innerhalb der Kristallstruktur von
γ-CuHgSCl ist in Abbildung 4.36 mit perspektivischem Blick entlang der kris-
tallographischen c-Achse dargestellt.
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Abbildung 4.37: Koordinationsspha¨re der Schwefelatome in γ-CuHgSCl. Die ver-
wendeten Indizes entsprechen folgenden Symmetrieoperationen:
a:y, 1-x, 1-z; b:x, y, -1+z; c:y, -x, 1-z.
A¨hnlich wie in den zuvor diskutierten Mu¨nzmetall(I)-Quecksilber(II)-sulfidha-
logeniden sind die Schwefelatome in γ-CuHgSCl verzerrt tetraedrisch von zwei
Quecksilber- und zwei Kupferatomen umgeben. Die Koordinationsspha¨ren der
beiden kristallographisch unabha¨ngigen Schwefelatome S(1) und S(2) sind in Ab-
bildung 4.37 dargestellt. Wie bereits bei der Diskussion der Kationen erwa¨hnt,
liegen die beobachteten interatomaren Absta¨nde zum u¨berwiegenden Teil im
Bereich vergleichbarer Verbindungen.
Die Chloratome in γ-CuHgSCl besetzen vier kristallographisch unabha¨ngige
Lagen. Die Koordinationsspha¨ren der einzelnen Chloratome sind in Abbildung
4.38 wiedergegeben. Die Atome der Sorte Cl(1) werden verzerrt wu¨rfelfo¨rmig
von acht Atomen der Sorte Hg(1) umgeben. Eine solche Umgebung findet sich
fu¨r das Atom Cl(2), das ebenfalls verzerrt wu¨rfelfo¨rmig von acht Atomen der
Sorte Hg(2) umgeben ist. Eine entsprechende wu¨rfelfo¨rmige Koordination konn-
te bisher in keinem der hier diskutierten quaterna¨ren Quecksilbersulfidhaloge-
nide beobachtet werden. Die fu¨r die Cl(3)-Atome beobachtete Koordinationss-
pha¨re erinnert stark an die fu¨r die Iodatome in α-AgHgSI ermittelten verzerrten
trigonalen Prismen aus zwei Silber- und vier Quecksilberatomen. Die Atome
der Sorte Cl(3) sind hier entsprechend von zwei Kupfer- und vier Quecksilber-
atomen umgeben. Die Atome der Sorte Cl(4) zeigen die ungewo¨hnlichste der
beobachteten Umgebungen. Die Chloratome befinden sich oberhalb einer von
vier Kupferatomen aufgespannten Rechtecksfla¨che. Die na¨chstgro¨ßeren Kupfer-

































Abbildung 4.38: Koordinationsspha¨re der Chloratome in γ-CuHgSCl. Die ver-
wendeten Indizes entsprechen folgenden Symmetrieoperationen:
a:1-y, x, 1-z; b:1-y, x, -z; c:x, y, -1+z, d:y, 1-x, 1-z; e:1-x, 1-y,
z; f:1-x, 1-y, -1+z; g:y, 1-x, -z; h:y, -x, 1-z; i:y, -x, -z; j:-y, x, -z;
k:-x, -y, -1+z; l:-y, x, 1-z; m:-x, -y, z; n:-x, 1-y, -1+z.
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Abbildung 4.39: Strukturauschnitt aus γ-CuHgSCl mit Darstellung der verzerr-
ten hexagonal dichtesten Kugelpackung der Anionen.
verzerrten Wu¨rfel, in dem das Cl(4)-Atom eine Position außerhalb des Zentrums
besetzt. Diese interatomaren Absta¨nde liegen jedoch mit Werten von 3,74 A˚ weit
oberhalb des sonst fu¨r entsprechende Kontakte beobachteten Gro¨ßenordnungs-
bereichs. Weiterhin sei noch erwa¨hnt, dass besonders die Lage der Atome Cl(4)
zum derzeitigen Stand der Kristallstrukturverfeinerung noch signifikante Fehler
aufweisen ko¨nnen.
Die Chlor- und Schwefelatome in γ-CuHgSCl bilden zusammen das Motiv
einer verzerrten hexagonalen Kugelpackung, wobei die hexagonalen Schichten
gegeneinander versetzt angeordnet sind, so dass sich eine deutliche Abweichung
von einer dichtesten Anordnung ergibt. Die so aufgebauten, leicht gewellten
Schichten sind in Richtung der kristallographischen a-Achse u¨bereinander gesta-
pelt. Die Anionen bilden innerhalb der hexagonalen Schichten das in Abbildung
1.5 (S. 10) mit 0-0 bezeichnete Anordnungsmuster aus ungewinkelten Stra¨ngen
einer Anionensorte aus. Innerhalb der hexagonalen Kugelpackung bilden die
Kupfer und Quecksilberatome das in Abbildung 4.39 mit Blickrichtung senk-
recht auf eine hexagonale Anionenschicht gezeigte Besetzungsmuster. Abgesehen
von einem anderen Besetzungsmuster der Oktader- und Tetraederlu¨cken weist




Tabelle 4.18: Gitterenergieberechnungen zu γ-CuHgSCl.
Madelungfaktor: 7,1514
Coulombanteil der Gitterenergie: 4384,81 kJ·mol−1
Atom min. Abstand MAPLE ∗MAPLE 1MAPLE
[pm] [kJ·mol−1] [kJ·mol−1 ] [kJ·A˚·mol−1 ]
Hg(1) 234 365,62 91,40 183,70
Hg(2) 235 360,21 90,05 180,99
Cu(1) 201 151,90 151,90 305,28
Cu(2) 213 148,30 148,30 298,04
S(1) 213 422,34 105,59 212,20
S(2) 201 427,60 106,90 214,84
Cl(1) 320 149,22 149,22 202,00
Cl(2) 320 152,60 152,60 173,06
Cl(3) 300 100,51 100,51 212,20
Cl(4) 224 86,11 86,11 214,84
4.5.4 Gitterenergetische Betrachtungen
Aufgrund der deutlichen Unterschiede der Koordinationspolyeder der Chlorato-
me und der energetisch ungu¨nstigen Kantenverknu¨pfung der Koordinationspo-
lyeder der Kupferatome wurden an γ-CuHgSCl gitterenergetische Berechnun-
gen durchgefu¨hrt. Die bei diesen Rechnungen mit dem Programm MAPLE [46]
erhaltenen Gro¨ßen sind in Tabelle 4.18 zusammengefasst. Die Analyse der ein-
zelnen Werte zeigt bei den 1MAPLE-Werten fu¨r die einzelnen Ionensorten eine
relativ gleichma¨ßige Verteilung mit etwas erho¨hten Werten fu¨r die Kupferio-
nen. Die Hauptanteile des Madelunganteils der Gitterenergie entfallen aufgrund
der doppelten Ionenladung auf Quecksilber und Schwefel. Eine vergleichende
U¨bersicht der Edukte und der beiden Verbindungen α- und β-CuHgSCl ist in
Tabelle 4.19 dargestellt. Die fu¨r γ-CuHgSCl bestimmten MAPLE-Werte liegen
alle im fu¨r entsprechende Verbindungen beobachteten Gro¨ßenbereich. Der ermit-
telte Coloumbanteil der Gitterenergie liegt nahezu exakt zwischen den beiden
fu¨r α-CuHgSCl und β-CuHgSCl bestimmten Werten. Hinweise auf eventuelle
Auffa¨lligkeiten bestimmter Atomlagen ergeben sich aufgrund der gitterenergeti-
schen Berechnungen nicht.
138
4.5 Die Verbindung γ-CuHgSCl
Tabelle 4.19: Gitterenergieberechnungen zu γ-CuHgSCl. Vergleich mit aus-
gewa¨hlten Edukten und verwandten Verbindungen.
Atom min. Abstand MAPLE ∗MAPLE 1MAPLE
[pm] [kJ·mol−1] [kJ·mol−1 ] [kJ·A˚·mol−1 ]
γ-CuCl Coulombanteil der Gitterenergie: 957,07 kJ·mol−1
Cu 238 114,32 114,32 271,76
Cl 238 114,32 114,32 271,76
β-HgS Coulombanteil der Gitterenergie: 3579,24 kJ·mol−1
Hg 254 427,53 106,88 271,76
S 254 427,53 106,88 271,76
α-CuHgSCl Coulombanteil der Gitterenergie: 4354,34 kJ·mol−1
Hg(1) 236 327,21 81,80 184,71
Hg(2) 236 380,73 95,18 214,92
Cu(1) 226 151,43 151,43 341,93
Cu(2) 228 154,05 154,05 347,86
S(1) 226 435,64 108,91 245,92
S(2) 228 424,00 106,00 239,35
Cl(1) 227 76,16 76,16 171,98
Cl(2) 256 131,20 131,20 296,26
β-CuHgSCl Coulombanteil der Gitterenergie: 4402,37 kJ·mol−1
Hg 237 366,26 91,56 207,20
Cu 226 148,93 148,93 337,02
S 226 428,07 107,08 242,17
Cl 228 108,43 108,43 245,38
4.5.5 Vergleich der Kristallstruktur von γ-CuHgSCl mit
bereits bekannten Verbindungen
Im Jahr 1990 gelang R. Blachnik und K. Lytze im Rahmen von Phasenunter-
suchungen des Systems CuCl-HgS die Synthese einer Verbindung, deren Zusam-
mensetzung mit CuHg2S2Cl angegeben wurde [62]. Aus ro¨ntgenographischen
Pulveruntersuchungen konnten die Elementarzellenparameter im tetragonalen
Kristallsystem mit a=26,444(3) A˚ und 4,092(1) A˚ ermittelt werden. Diese Pa-
rameter entsprechen mit auffallend guter U¨bereinstimmung der vierfachen Ele-
mentarzelle von γ-CuHgSCl. Hinweise auf eine entsprechende U¨berstruktur wur-
den jedoch fu¨r keinen der untersuchten γ-CuHgSCl-Kristalle beobachtet. Da sich
weiterhin keine Anzeichen fu¨r einen U¨berschuss an Quecksilber und Schwefel in
der Verbindung auffinden ließen, muss die hier angegebene Zusammensetzung
von CuHgSCl als korrekt angenommen werden. Inwieweit die von R. Blachnik
und K. Lytze beschriebene Verbindung eine Verwandtschaft mit der Kristall-
struktur von γ-CuHgSCl aufweist oder ob im untersuchten System noch eine
weitere Phase der Zusammensetzung CuHg2S2Cl existiert, konnte im Rahmen
dieser Untersuchungen nicht zweifelsfrei gekla¨rt werden.
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Im Bereich der Kupfer(I)-Quecksilber(II)-sulfidchloride konnten bereits zwei
Verbindungen der Zusammensetzung CuHgSCl synthetisiert und strukturell cha-
rakterisiert werden [68]. Die hier beschriebene dritte Modifikation dieser Verbin-
dung weist im strukturellen Aufbau deutliche Unterschiede zur Kristallstruk-
tur von α- und β-CuHgSCl auf. Wa¨hrend in α-CuHgSCl eine burgzinnenar-
tige Anordnung der Quecksilbersulfid-Ketten beobachtet werden kann und in
β-CuHgSCl eine Quecksilber-Schwefel-Zickzackkette vorliegt, zeigt die γ-Modi-
fikation dieser Verbindung isolierte Quecksilber-Schwefel-Vierringe.
Eine vergleichbare ringfo¨rmige Anordnung der Quecksilbersulfid-Baueinhei-
ten findet sich in einer Reihe verschiedener Quecksilberchalkogenid-Verbindun-
gen wie beispielsweise in α-Hg3S2Br2 [14], wobei hier jeweils zwei Ringe u¨ber
weitere Quecksilberatome zu isolierten Wu¨rfeln verknu¨pft sind. Im Bereich der
quaterna¨ren Quecksilber(II)-sulfidhalogenide zeigt γ-CuHgSCl eine enge struktu-
relle Verwandtschaft mit der im Jahre 1986 von R. Blachnik,W. Buchmeier und
H. A. Dreisbach beschriebenen Verbindung PbHg2S2I2 [118]. Die genannte Ver-
bindung kristallisiert in der Raumgruppe P4/mbm (Nr. 127) mit a=13,501(1) A˚
und c=4,593(1) A˚ und vier Formeleinheiten pro Elementarzelle. Ein Ausschnitt
der Kristallstruktur von PbHg2S2I2 ist in Abbildung 4.40(a) dargestellt. Wie in
γ-CuHgSCl weist auch die Kristallstruktur der Bleiverbindung isolierte Hg4S4-
Ringe auf, die u¨bereinander entlang der kristallographischen c-Achse gestapelt
vorliegen. Die Ausrichtung der Ringe entspricht hierbei aufgrund der Trans-
lationssymmetrie der Ausrichtung des Ringes in der vorhergehenden Schicht.
Innerhalb einer Schicht weisen die Quecksilber-Schwefel-Vierecke eine leichte
Verdrehung zueinander auf, die bei γ-CuHgSCl mit 14° deutlich geringer ist als
bei PbHg2S2I2 mit 36°.
Unterschiede zwischen beiden Kristallstrukturen ergeben sich auch durch die
verschiedenen Koordinationsspha¨ren der Kupfer- bzw. Blei-Kationen. Wa¨hrend
die Kupferionen in γ-CuHgSCl verzerrt tetraedrisch umgeben sind, ergibt sich
fu¨r die Bleiionen in PbHg2S2I2 eine Koordinationsspha¨re aus fu¨nf Iod- und vier
Schwefelatomen in Form eines dreifach u¨berkappten trigonalen Prismas. Die
Umformung der Koordinationsspha¨re wird dabei in γ-CuHgSCl durch eine Ver-
schiebung des Cl(4)-Atoms aus der durch Quecksilber und Schwefel gebildeten
Ebene realisiert. Diese Anionenverschiebung fu¨hrt in γ-CuHgSCl zur Ausbildung
einer verzerrten hexagonal dichtesten Packung aus Chlor- und Schwefelatomen.
Eine solche Kugelpackung kann in PbHg2S2I2 nicht beobachtet werden. Das
fu¨r die Mu¨nzmetall(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide gefundene Strukturprin-
zip einer hexagonal dichtesten Anionenanordnung kann somit nicht universell
auf andere quaterna¨re Quecksilber(II)-sulfidhalogenide u¨bertragen werden.
Leider lieferte die genaue Analyse der Kristallstruktur von PbHg2S2I2 kei-
ne neuen Erkenntnisse, um die bei der Strukturlo¨sung von γ-CuHgSCl auftre-
tenden Probleme zu lo¨sen. Die eigene U¨berpru¨fung der Kristallstruktur von
PbHg2S2I2 ermo¨glichte die Besta¨tigung der von R. Blachnik, W. Buchmeier
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(a) Ausschnitt aus der Kristallstruktur von PbHg2S2I2 mit per-
spektivischem Blick entlang [001].
(b) Ausschnitt aus der Kristallstruktur von γ-CuHgSCl mit per-
spektivischem Blick entlang [001].
Abbildung 4.40: Ausschnitt der Kristallstruktur von PbHg2S2I2 und Vergleich




und H. A. Dreisbach erhaltenen Daten. Die Strukturverfeinerung gelang hierbei
ohne Probleme auch fu¨r die Bleiatome und deren Umgebung. Genauere Einbli-
cke in die Kristallstruktur ko¨nnte in folgenden Untersuchungen eine Analyse
der Zusammensetzung liefern, um einen eventuellen Kupfer- bzw. Chlor-Unter-
schuss und damit eine auftretende Teilbesetzung ermitteln zu ko¨nnen. Entspre-
chende Analysen ko¨nnten auch einen eventuellen Zusammenhang zu der von
R. Blachnik und K. Lytze beschriebenen Verbindung CuHg2S2Cl ermo¨glichen.
Eine Durchfu¨hrung entsprechender Analysen war im Rahmen dieser Arbeit auf-
grund von unzureichenden Substanzmengen an phasenreinem γ-CuHgSCl leider
nicht mo¨glich.
Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass die bereits fu¨r PbHg2S2I2
beschriebene Teilstruktur aus Quecksilber-, Schwefel- und Halogenatomen mit
kleinen Abwandlungen auch im Bereich der Mu¨nzmetall-Quecksilber-sulfidhalo-
genide beobachtet werden kann. Die Vera¨nderungen innerhalb der Kristallstruk-
tur ergeben sich hierbei durch die unterschiedlichen Koordinationsspha¨ren der
Metallatome. Die Tatsache, dass die genannte Teilstruktur selbst bei einer Va-
riation der Metallwertigkeit aufrecht erhalten wird, la¨sst die Existenz weiterer




Neben den in den Kapiteln 3 und 4 beschriebenen Untersuchungen zum The-
mengebiet der Mu¨nzmetall(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide wurde in weite-
ren Experimenten die Mo¨glichkeit der Synthese verwandter quaterna¨rer Verbin-
dungen u¨berpru¨ft. Neben der Substitution der Halogenidatome durch Pseudoha-
logenide wurde auch der mo¨gliche Ersatz der Mu¨nzmetallkationen durch andere
einwertige Kationen untersucht. Erga¨nzend wurden verschiedene Experimente
zur Synthese von Mu¨nzmetall(I)-Cadmium(II)-sulfidhalogeniden und Mu¨nzme-
tall(I)-Bismut(III)-sulfidhalogeniden durchgefu¨hrt. Auf einen Ersatz der Sulfidio-
nen durch Selenid oder Tellurid wurde verzichtet. Die Substanzklasse der Mu¨nz-
metall(I)-Quecksilber(II)-selenidhalogenide wurde von M. Rompel im Rahmen
seiner zeitgleich durchgefu¨hrten Dissertation umfassend behandelt [68]. Auf dem
Gebiet der entsprechenden Telluride konnten bisher erst terna¨re Quecksilber(II)-
telluridhalogenide beschrieben werden [14, 116, 117, 119–121]. Die Synthesemo¨g-
lichkeiten entsprechender quaterna¨rer Verbindungen wurden im Rahmen dieser
Arbeit zur Vermeidung einer zu breiten Themenvielfalt nicht na¨her untersucht.
5.1 Substitution der Halogenatome
5.1.1 Allgemeines
Im Bereich der Quecksilber(II)-chalkogenidpseudohalogenide existieren vor Al-
lem fu¨r die entsprechenden Oxide mehrere detaillierte Arbeiten, die sich je-
doch hauptsa¨chlich auf das Teilgebiet der Silber(I)-Quecksilber(II)-oxidnitrate
konzentrieren. So gelang M. Jansen und U. Bilow 1992 die Beschreibung der
Clathrat-Verbindung HgAg6O8(NO3) [122], wa¨hrend T.J. Mormann und W.
Jeitschko im Jahre 1999 die Substanz AgHg2O2(NO3) charakterisieren konnten
[123].
Zum Themenbereich der Quecksilber(II)-sulfidpseudohalogenide wurden bis-
her so gut wie keine Untersuchungen durchgefu¨hrt. Eine der wenigen der Ver-
bindungsklasse zuzuordnenden Substanzen ist das im Jahre 1923 von Y. Venka-
taramaiah und S. V. Raghava Rao dargestellte Hg(HS)(SCN) [124], das jedoch
in der spa¨teren Literatur nicht weiter beschrieben wurde.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurden Untersuchungen zur Synthese von Mu¨nzme-
tall(I)-Quecksilber(II)-sulfidpseudohalogeniden fu¨r die Pseudohalogenide Cya-
nid, Nitrat und Thiocyanat durchgefu¨hrt.
Fu¨r die Cyanide wurden hierbei unterschiedliche Gemenge aus Kupfer(I)- bzw.
Silber(I)-cyanid mit Quecksilber(II)-sulfid umgesetzt. Die Reaktion erfolgte bei
diesen Experimenten sowohl auf hydrothermalem Wege mit Wasser als Lo¨sungs-
mittel als auch auf dem Wege der Festko¨rperreaktion bei verschiedenen Tempe-
raturen. Die so erhaltenen Pra¨parate wurden anschließend ro¨ntgenpulverdiffrak-
tometrisch charakterisiert. In keinem der durchgefu¨hrten Experimente konnten
Hinweise auf die Bildung von Quecksilber(II)-sulfidcyaniden erhalten werden.
Entsprechend zu den oben genannten oxidischen Quecksilber(II)-nitraten wur-
den ebenfalls Experimente zur Darstellung von Quecksilber(II)-sulfidnitraten
durchgefu¨hrt. Hierzu wurden unterschiedliche Gemenge von Quecksilber(II)-ni-
trat und Silber(I)- bzw. Kupfer(I)-sulfid auf dem Wege der Feststoffreaktion
umgesetzt. Die Umsetzung erfolgte hierbei bei unterschiedlichen Temperaturen
im dynamischen Vakuum, um ein Bersten der verwendeten Ampulle durch den
aufgrund von gasfo¨rmigen Reaktionsprodukten erzeugten Druckanstieg zu ver-
hindern. Die Charakterisierung der so erhaltenen Pra¨parate mittels Ro¨ntgenpul-
verdiffraktometrie zeigte neben deutlichen Phasenanteilen von Quecksilber(II)-
oxid keine Hinweise auf Quecksilber(II)-sulfidnitrate, so dass auf weitere Expe-
rimente verzichtet wurde.
Auf dem Gebiet der Thiocyanate wurden Experimente zur Reproduzierbar-
keit der von Y. Venkataramaiah und S. V. Raghava Rao beschriebenen Ver-
bindung Hg(HS)(SCN) [124] durchgefu¨hrt, die jedoch nicht zum gewu¨nschten
Ergebnis fu¨hrten. Zur Synthese von Mu¨nzmetall(I)-Quecksilber(II)-sulfidhaloge-
niden wurden weiterhin unterschiedliche Gemenge von Hg(SCN)2 und verschie-
denen Mu¨nzmetall(I)-halogeniden und -sulfiden sowohl hydrothermal als auch
feststoffchemisch umgesetzt. Die so erhaltenen Pra¨parate wurden ro¨ntgenpulver-
diffraktometrisch charakterisiert und zeigten in den meisten Fa¨llen nur die Refle-
xe der entsprechenden Eduktgemenge. Auch eine solvothermale Umsetzung der
Edukte in Ethylen- und Diethylenglykol fu¨hrte nicht zum gewu¨nschten Ergeb-
nis. Da die entsprechenden Thiocyanate eine recht geringe thermische Stabilita¨t
aufwiesen, wurden weiterhin Umsetzungsversuche in verschiedenen Lo¨sungsmit-
teln bei Raumtemperatur vorgenommen. Hierbei kam als Lo¨sungungsmittel vor
allem Pyridin zum Einsatz, da das ansonsten relativ schwerlo¨sliche Hg(SCN)2
hierin eine gute Lo¨slichkeit aufweist. Eine Synthese von Mu¨nzmetall(I)-Quecksil-
ber(II)-sulfidthiocyanaten war zwar auch unter Anwendung dieses Reaktionswe-
ges nicht mo¨glich, jedoch konnten bei diesen Experimenten Kristalle der im fol-
genden beschriebenen Verbindung mit der wahrscheinlichen Zusammensetzung
CuHg(py)3(SCN)3 erhalten und teilweise charakterisiert werden.
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talls. Die La¨nge des Balkens am obe-
ren Bildrand entspricht 100 µm.
5.1.2 Die Verbindung CuHg(py)3(SCN)3
Darstellungsmethode
Die Verbindung CuHg(py)3(SCN)3 wurde bei Untersuchungen zur Darstellung
von Kupfer(I)-Quecksilber(II)-sulfidthiocyanaten in Form großer gelber Kristalle
erhalten. Zur Synthese wurden 200,8 mg (1,26 mmol) Cu2S (eigene Herstellung,
vgl. Abschnitt 2.2.2) in eine Lo¨sung von 799,2 mg (2,52 mmol) Hg(SCN)2 (ei-
gene Herstellung, vgl. Abschnitt 2.2.2) in 20 mL Pyridin (p.a., Fluka) gegeben
und u¨ber Nacht bei Raumtemperatur geru¨hrt. Anschließend ließ man die so er-
haltene Lo¨sung u¨ber etwa 10 Tage bei Raumtemperatur eintrocknen, wodurch
CuHg(py)3(SCN)3 in Form großer gelblicher Kristalle erhalten wurde. Eine ras-
terelektronenmikroskopische Aufnahme eines Kristallfragments ist in Abbildung
5.1 dargestellt.
Einkristallstrukturanalyse
Zur Einkristallstrukturanalyse von CuHg(py)3(SCN)3 wurden ausgewa¨hlte Kris-
talle in Glaskapillaren von 0,3 mm Innendurchmesser befestigt und eingeschmol-
zen.
Die ro¨ntgenographischen Messungen wurden mit einem κ-CCD-Vierkreisdif-
fraktometer durchgefu¨hrt. Die so ermittelten Reflexintensita¨ten wurden unter
Anwendung des Programmpakets Denzo/Scalepack [69] einer Datenreduktion
unterzogen. Die vorla¨ufige Lo¨sung der Kristallstruktur erfolgte mit dem Pro-
gramm SHELXS86 [71] auf demWege der direkten Methoden, die anschließende
Strukturverfeinerung erfolgte basierend auf F2 mit dem Programm SHELXL97
[90].
Bei der Bestimmung und Verfeinerung der Kristallstruktur ergaben sich trotz
guter Qualita¨t der Einkristalle Probleme, die auf eine mo¨gliche Fehlordnung, der
in der Struktur eingelagerten Pyridin-Baueinheiten zuru¨ckzufu¨hren sind. Eine
Messung des Kristalls bei tieferen Temperaturen (100 K) brachte hinsichtlich
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dieser Annahme jedoch keine weiteren Erkenntnisse.
Die Verfeinerung der Strukturdaten erlaubt bisher nur eine sichere Aussa-
ge zur Lage der Schweratome Kupfer und Quecksilber, wa¨hrend die weiteren
Atomlageparameter noch mit gro¨ßeren Unsicherheiten behaftet sind. Weiterhin
ist eine endgu¨ltige Aussage u¨ber den Raumgruppentyp der Verbindung noch
nicht mo¨glich, außerdem musste die Verfeinerung ohne Beru¨cksichtigung der
anisotropen thermischen Auslenkungsparameter erfolgen. Trotz Allem lassen
sich aus den erfolgten Strukturbestimmungen und -verfeinerungen bereits cha-
rakteristische Fragmente der Kristallstruktur beschreiben und diskutieren. Eine
genauere Ermittlung der Kristallstruktur von CuHg(py)3(SCN)3 sollte Gegen-
stand zuku¨nftiger Untersuchungen sein.
In Tabelle 5.1 sind Einzelheiten zur Datenerfassung und Kristallstrukturbe-
stimmung sowie die kristallographischen Daten von CuHg(py)3(SCN)3 zusam-
mengefasst. Die Tabelle 5.2 zeigt eine U¨bersicht der ermittelten relativen Ortsko-
ordinaten der Atome sowie der berechneten isotropen thermischen Auslenkungs-
parameter. Eine U¨bersicht ausgewa¨hlter interatomarer Absta¨nde und Bindungs-
winkel findet sich bei der Diskussion der Kristallstruktur im na¨chsten Unterab-
schnitt.
Diskussion der Kristallstruktur von CuHg(py)3(SCN)3
Die bisherige Lo¨sung der Kristallstruktur von CuHg(py)3(SCN)3 legt den Raum-
gruppentyp P212121 (Nr. 19) zugrunde. Die Elementarzelle beinhaltet vier For-
meleinheiten.
Die Quecksilberatome in CuHg(py)3(SCN)3 sind von drei Schwefelatomen na-
hezu trigonal planar umgeben. Die interatomaren Absta¨nde zu den drei Schwe-
felatomen liegen hierbei alle bei etwa 2,52 A˚ und somit geringfu¨gig u¨ber dem
fu¨r Hg(SCN)2 beobachteten Wert von 2,38 A˚ [125]. Der Wert der Quecksilber-
Schwefel-Kontakte in CuHg(py)3(SCN)3 entspricht jedoch dem beispielsweise
in CuHg(SCN)4 ermittelten Hg-S-Abstand von 2,53 A˚ [126]. Die beobachteten
S-Hg-S-Bindungswinkel liegen mit Werten zwischen 119,4° und 121,1° alle sehr
nah am Idealwert von 120°. Eine vergleichbare nahezu planare Umgebung ei-
nes Quecksilberatoms mit drei Thiocyanatgruppen la¨sst sich beispielsweise in
[(C6H5)4P][Hg(SCN)3] beobachten, wobei dort die Abweichungen von der Pla-
narita¨t sta¨rker ausgepra¨gt sind, als in der hier beschriebenen Verbindung [127].
Die Koordinationsspha¨re der Quecksilberatome wird durch die Stickstoffato-
me zweier Pyridinringe zu einer leicht verzerrten trigonalen Bipyramide erga¨nzt.
Die interatomaren Absta¨nde zwischen den Quecksilber- und den Stickstoffato-
men liegt hierbei im Bereich von 2,6 A˚ bis 2,7 A˚ und damit u¨ber den Bin-
dungsla¨ngen vergleichbarer Verbindungen. So finden sich in [HgBr2(py)2] Ab-
sta¨nde von etwa 2,38 A˚ [128], in [Hg(py)2][Cr2O7] von 2,10 A˚ [129] und in
[HgI2(py)2] von 2,42 A˚ [130]. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass die Koordinati-
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Raumgruppentyp P212121 (Nr. 19)
Elementarzellenparameter a = 8,438(2) A˚
b = 15,333(3) A˚
c = 17,267(4) A˚
Volumen der Elementarzelle 2234,05 A˚3
Formeleinheiten pro Elementarzelle 4
Farbe hellgelb transparent
Kristallgestalt Pla¨ttchen
Kristallgro¨ße 0,2 × 0,2 × 0,2 mm3
Absorptionskoeffizient µ 4,61 mm−1
Diffraktometer κ-CCD (Nonius)
Ro¨ntgenstrahlung Molybda¨n-Kα¯ (λ=0,71073 A˚)
Messbereich
Reflexbereich
7,0° ≤ 2θ ≤ 56,6°
-11 ≤ h ≤ 11
-20 ≤ k ≤ 20
-22 ≤ l ≤ 23
Zahl der gemessenenen Reflexe 5562
Zahl der unabha¨ngigen Reflexe 3087
Completeness 92,7%
interner R-Wert 4,41 %
F000 1180,0
Strukturlo¨sung Direkte Methoden (SHELXS86 )
Strukturverfeinerung Kleinste Fehlerquadrate (SHELXL97 )
Zahl der verfeinerten Parameter 117
R-Wert fu¨r alle Reflexe 11,18 %
R-Wert fu¨r [Anzahl] Reflexe > 4σ 6,49 % [3087]
wR2 25,05 %
Goodness of Fit GooF 1,219
minimale Restelektronendichte -2,71 e·A˚−3
maximale Restelektronendichte 1,78 e·A˚−3 [d(Hg)=0,45 A˚]
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Tabelle 5.2: Relative Ortskoordinaten der Atomlagen und Parameter der isotro-
pen thermischen Auslenkung Uiso/A˚
2 in CuHg(py)3(SCN)3 entspre-
chend Tiso(sinθ/λ) = e
−8piUiso(sinθ/λ)2 . Die Lagen der Wasserstoffato-
me konnten nicht verfeinert werden und sind daher nicht angegeben.
Atom Wyckoffsymbol x y z Uiso
Hg(1) 4a 0,2501(1) 0,16661(4) 0,25220(3) 0,050(2)
Cu(1) 4a 0,2492(4) 0,4968(1) 0,3627(1) 0,0494(4)
S(1) 4a 0,5092(7) 0,2500(5) 0,2503(7) 0,052(1)
S(2) 4a 0,9924(7) 0,2492(5) 0,2508(7) 0,054(2)
S(3) 4a 0,2459(8) 0,0021(4) 0,2561(2) 0,058(1)
N(1) 4a 0,837(2) 0,113(1) 0,176(1) 0,062(5)
N(2) 4a 0,967(2) 0,983(1) 0,180(1) 0,068(5)
N(3) 4a 0,388(3) 0,403(2) 0,330(1) 0,085(6)
N(4) 4a 0,244(2) 0,1690(9) 0,4046(7) 0,047(3)
N(5) 4a 0,233(2) 0,158(1) 0,0969(8) 0,053(4)
N(6) 4a 0,245(3) 0,5050(9) 0,4818(7) 0,045(3)
C(1) 4a 0,258(4) 0,163(1) 0,935(1) 0,069(5)
C(2) 4a 0,263(3) 0,172(1) 0,565(1) 0,056(4)
C(3) 4a 0,089(3) 0,998(2) 0,213(1) 0,062(5)
C(4) 4a 0,904(2) 0,167(1) 0,208(1) 0,044(4)
C(5) 4a 0,319(3) 0,230(2) 0,446(1) 0,062(5)
C(6) 4a 0,309(3) 0,219(2) 0,523(2) 0,072(8)
C(7) 4a 0,146(2) 0,216(2) 0,056(1) 0,059(6)
C(8) 4a 0,304(2) 0,106(2) 0,057(1) 0,062(6)
C(9) 4a 0,139(3) 0,104(2) 0,527(2) 0,067(6)
C(10) 4a 0,145(3) 0,115(2) 0,444(1) 0,064(6)
C(11) 4a 0,306(4) 0,111(2) 0,984(2) 0,10(1)
C(12) 4a 0,139(3) 0,230(2) 0,973(2) 0,079(7)
C(13) 4a 0,256(4) 0,509(2) 0,642(1) 0,088(6)
C(14) 4a 0,439(3) 0,333(2) 0,299(1) 0,059(5)
C(15) 4a 0,357(2) 0,447(1) 0,601(1) 0,070(5)
C(16) 4a 0,181(2) 0,557(1) 0,518(1) 0,070(5)
C(17) 4a 0,362(2) 0,454(1) 0,527(1) 0,071(5)
C(18) 4a 0,151(2) 0,565(1) 0,599(1) 0,077(5)
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onszahl der Quecksilberatome in den genannten Verbindungen lediglich bei zwei
([Hg(py)2][Cr2O7]) bzw. vier liegt, so dass eine Verla¨ngerung der Quecksilber-
Stickstoff-Bindungen bei einer Vergro¨ßerung der Koordinationszahl auf 5 nicht
ungewo¨hnlich ist.
Die Koordinationsspha¨re der Quecksilber(II)-Atome in CuHg(py)3(SCN)3 ist
in Abbildung 5.2 dargestellt. Ausgewa¨hlte interatomare Absta¨nde und Bindungs-
winkel sind in der neben der Abbildung stehenden Tabelle aufgelistet.
Eine gute Vergleichsmo¨glichkeit der in CuHg(py)3(SCN)3 beobachteten Queck-
silberkoordination bietet die Verbindung FeHg(µ-Ph2Ppy)2(CO)3(SCN)2 [131].
Hier sind die Quecksilberatome trigonal planar von zwei Thiocyanatgruppen und
einem Eisencarbonylfragment umgeben. Die Koordinationsspha¨re der Quecksil-
beratome wird durch die zwei Pyridinbaueinheiten zweier Diphenylphosphinopy-
ridin-Baugruppen zu einer trigonalen Bipyramide erga¨nzt. Eine Kristallstruktur
mit der in der hier beschriebenen Verbindung beobachteten Baueinheit aus drei
Thiocyanatgruppen und zwei einzelnen Pyridinringen konnte in der Literatur
bisher noch nicht beschrieben werden.
Die Kupferatome in CuHg(py)3(SCN)3 sind von insgesamt vier Stickstoffa-
tomen verzerrt teraedrisch umgeben, wobei drei der Stickstoffatome zu Thio-
cyanatgruppen geho¨ren und das vierte Stickstoffatom Bestandteil eines koor-
dinierenden Pyridinringes ist. Alle interatomaren Absta¨nde liegen mit Werten
von 1,9 A˚ bis 2,1 A˚ in der aus vergleichbaren Verbindungen bekannten Gro¨ßen-
ordnung. So werden beispielsweise in Cu(SCN) Kupfer-Stickstoff-Absta¨nde von
1,93 A˚ beobachtet [132].
Ein Vergleich der in dieser Verbindung beobachteten Prima¨rkoordination der
Kupferionen mit den in anderen Verbindungen gebildeten Umgebungen gestaltet
sich aufgrund der bisher sehr geringen Zahl an Kupfer(I)-thiocyanat-Pyridinsol-
vaten relativ schwierig. Wa¨hrend u¨ber vergleichbare Kupfer(II)-Verbindungen
diverse Berichte existieren, in denen entsprechende Verbindungen beschrieben
werden konnten [133, 134], gibt es zu den vergleichbaren Kupfer(I)-verbindun-
gen bisher lediglich die von A. H. White et al. im Jahre 1984 durchgefu¨hrten
Untersuchungen [135]. Die Autoren konnten hier unter Verwendung von Kup-
fer(I)-thiocyanat und verschieden substituierten Pyridinbasen sieben Kupfer(I)-
thiocyanat-Solvate synthetisieren und strukturell charakterisieren. Die Kupfer-
atome sind innerhalb dieser Verbindungen in der Regel von drei Stickstoffatomen
und einem Schwefelatom verzerrt tetraedrisch koordiniert, wobei zwei der Stick-
stoffatome Pyridinringen zuzuordnen sind. Die beobachteten Kupfer-Stickstoff-
Absta¨nde liegen mit Werten von 1,9 A˚ bis 2,2 A˚ in dem fu¨r CuHg(py)3(SCN)3
beobachteten Gro¨ßenordnungsbereich.
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Hg(1) - S(1) 2,533 A˚
Hg(1) - S(2)d 2,517 A˚
Hg(1) - S(3) 2,523 A˚
Hg(1) - N(4) 2,633 A˚
Hg(1) - N(5) 2,689 A˚
S(3) - C(3)a 1,518 A˚
C(3)a - N(2)b 1,198 A˚
S(2)d - C(4)d 1,642 A˚
C(4)d - N(1)d 1,135 A˚
S(1) - C(14) 1,635 A˚
C(14) - N(3) 1,276 A˚
N(5) - C(8) 1,217 A˚
C(8) - C(11)c 1,256 A˚
C(11)c - C(1)c 1,229 A˚
C(1)c - C(12)c 1,572 A˚
C(12)c - C(7) 1,441 A˚
C(7) - N(5) 1,362 A˚
N(4) - C(5) 1,346 A˚
C(5) - C(6) 1,338 A˚
C(6) - C(2) 1,097 A˚
C(2) - C(9) 1,617 A˚
C(9) - C(10) 1,445 A˚
C(10) - N(4) 1,357 A˚
Atome Winkel
S(1) - Hg - S(2)d 119,5°
S(2)d - Hg - S(3) 119,4°
S(3) - Hg - S(1) 121,1°
N(4) - Hg - N(5) 175,2°
N(4) - Hg - S(1) 91,3°
N(4) - Hg - S(2)d 89,1°
N(4) - Hg - S(3) 89,3°
N(5) - Hg - S(1) 93,4°
N(5) - Hg - S(2)d 88,2°
N(5) - Hg - S(3) 88,6°
Abbildung 5.2: Koordinationsspha¨re des Hg-Atoms in CuHg(py)3(SCN)3. Aus-
gewa¨hlte interatomare Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der
nebenstehenden Tabelle aufgelistet. Die verwendeten Indizes ent-
sprechen folgenden Symmetrieoperationen: a:x, -1+y, z; b:-1+x,
-1+y, z; c:x, y, -1+z; d:-1+x, y, z.
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Cu(1) - N(1)d 2,045 A˚
Cu(1) - N(2)c 1,981 A˚
Cu(1) - N(3) 1,942 A˚
Cu(1) - N(6) 2,061 A˚
S(2)d - C(4)d 1,642 A˚
C(4)d - N(1)d 1,135 A˚
S(3)a - C(3)b 1,518 A˚
C(3)b - N(2)c 1,198 A˚
S(1) - C(14) 1,635 A˚
C(14) - N(3) 1,276 A˚
N(6) - C(16) 1,148 A˚
C(16) - C(18) 1,428 A˚
C(18) - C(13) 1,446 A˚
C(13) - C(15) 1,450 A˚
C(15) - C(17) 1,298 A˚
C(17) - N(6) 1,482 A˚
Atome Winkel
N(1)d - Cu - N(6) 105,7°
N(1)d - Cu - N(2)c 68,8°
N(1)d - Cu - N(3) 140,1°
N(2)c - Cu - N(3) 112,0°
N(2)c - Cu - N(6) 111,2°
N(3) - Cu - N(6) 110,2°
Abbildung 5.3: Koordinationsspha¨re des Cu-Atoms in CuHg(py)3(SCN)3. Aus-
gewa¨hlte interatomare Absta¨nde und Bindungswinkel sind in der
nebenstehenden Tabelle aufgelistet. Die verwendeten Indizes ent-



















5 Untersuchungen verwandter Systeme
5.2 Substitution des Quecksilbers
Neben Experimenten zur Synthese von Mu¨nzmetall(I)-Quecksilber(II)-sulfidha-
logeniden wurden im Rahmen dieser Arbeit auch Untersuchungen zur Darstel-
lung von Mu¨nzmetall(I)-Cadmium(II)- und Mu¨nzmetall(I)-Bismut(III)-sulfidha-
logeniden durchgefu¨hrt.
5.2.1 Cadmium-Verbindungen
Im Bereich der entsprechenden Cadmiumverbindungen finden sich in der Lite-
ratur Hinweise auf eine Substanz der Zusammensetzung Cu2Cd3S2I4. Die Ver-
bindung kristallisiert nach Angabe des Autors im Wurtzit-Strukturtyp mit den
Elementarzellenparametern a=4,247(1) A˚ und c=6,952(1) A˚ [60]. Ziel der in
dieser Arbeit durchgefu¨hrten Untersuchungen sollte eine endgu¨ltige Strukturauf-
kla¨rung von Cu2Cd3S2I4 sowie die Synthese a¨hnlicher Verbindungen sein. Zu
diesem Zweck wurden verschiedene Eduktgemenge bestehend aus Kupfer(I)-
bzw. Silber(I)-halogenid und Cadmium(II)-sulfid sowohl feststoffchemisch als
auch solvothermal bei unterschiedlichen Bedingungen behandelt. Weiterhin ka-
men entsprechend Eduktgemenge aus Kupfer(I)- bzw. Silber(I)-halogenid, Cad-
mium(II)-sulfid und Cadmium(II)-halogenid zum Einsatz. Die Untersuchungen
wurden fu¨r die Halogenide Chlor, Brom und Iod durchgefu¨hrt. Die so erhaltenen
Pra¨parate wurden nach Ablauf der Reaktion ro¨ntgenpulverdiffraktometrisch un-
tersucht. In keinem der durchgefu¨hrten Experimente konnten Hinweise auf qua-
terna¨re Cadmium(II)-sulfidhalogenide erhalten werden, in den meisten Fa¨llen
lagen die Edukte nach Ablauf der Reaktionszeit unvera¨ndert vor. Eine gezielte
Synthese der von Dreisbach beschriebenen Verbindung Cu2Cd3S2I4 konnte eben-
falls nicht durchgefu¨hrt werden. Eine mo¨gliche Erkla¨rung dieses Sachverhalts
wa¨re die schon von Dreisbach vermutete Tatsache, dass es sich bei Cu2Cd3S2I4
nicht um eine isolierte Phase, sondern nur um einen Teil des Lo¨slichkeitsberei-
ches zwischen Kupferiodid und Cadmiumsulfid handelt.
5.2.2 Bismut-Verbindungen
Zum Themenbereich der Mu¨nzmetall(I)-Bismut(III)-sulfidhalogenide existierten
zu Beginn der hier beschriebenen Untersuchungen nur sehr wenige experimen-
telle Erkenntnisse. Im Jahre 1974 beschrieben J. Lewis jr. und V. Kupcˇ´ık ei-
ne Verbindung der Zusammensetzung Bi2Cu3S4Cl, die nach Angabe der Au-
toren im Raumgruppentyp P212121 (Nr. 19) mit den Elementarzellenparame-
tern a=20,719(7) A˚, b=10,308(3) A˚ und c=4,00(1) A˚ kristallisiert [136]. Ein
Jahr spa¨ter gelang K. Mariolacos und V. Kupcˇ´ık die Synthese der isotypen Ver-
bindung Bi2Cu3S4Br [137] mit den Elementarzellenparametern a=20,929(8) A˚,
b=10,440(5) A˚ und c=4,015(4) A˚.
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Abbildung 5.4:
Rasterelektronenmikroskopische Auf-
nahme eines Kristalls des unbe-
kannten Kupfer(I)-Bismut(III)-sulfid-
iodids. Die La¨nge des Balkens am obe-
ren Bildrand entspricht 100 µm.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden zum Themengebiet der Mu¨nzmetall(I)-
Bismut(III)-sulfidhalogenide solvothermale und festko¨rperchemische Experimen-
te mit verschiedenen Eduktzusammensetzungen durchgefu¨hrt. In deren Verlauf
konnten die im folgenden beschriebenen Verbindungen erhalten werden.
Kupfer(I)-Bismut(III)-sulfidiodide
Durch festko¨rperchemische Umsetzung von 135,1 mg (0,71 mmol) Kupfer(I)-
iodid (p.a., Fluka) mit 364,9 mg (0,71 mmol) Bismut(III)-sulfid (99,9%, Al-
fa Aesar) bei 400 °C u¨ber einen Zeitraum von 8 Monaten konnten nahezu
schwarze Kristalle eines bisher in der Literatur nicht beschriebenen Kupfer(I)-
Bismut(III)-sulfidiodids erhalten werden. Kristalle der gleichen Verbindung sind
ebenfalls durch eine solvothermale Umsetzung von 110,2 mg (0,58 mmol) CuI
(p.a., Fluka), 297,6 mg (0,58 mmol) Bi2S3 (99,9%, Alfa Aesar) und 92,1 mg
(0,58 mmol) Cu2S (eigene Herstellung, vgl. Abschnitt 2.2.2) in Gegenwart von
0,5 mL HI-Lo¨sung (7%) bei 300 °C u¨ber 20 Tage zuga¨nglich. Eine rasterelektro-
nenmikroskopische Aufnahme eines auf diesem Wege erhaltenen Kristalls ist in
Abbildung 5.4 zusammen mit einigen Kristallnadeln gleicher Zusammensetzung
dargestellt. Verschiedene Kristalle wurden weiterhin einer EDX-Analyse unter-
zogen. Die ermittelten Elementanteile ergaben 26,1 atom% Kupfer, 19,3 atom%
Bismut, 35,7 atom% Schwefel und 19,0 atom% Iod.
Die beschriebenen Kristalle wurden mit Hilfe eines κ-CCD-Vierkreisdiffrakto-
meters ro¨ntgenographisch untersucht. Als Elementarzellenparameter wurden fu¨r
alle analysierten Kristalle die Werte a=8,02 A˚, b=26,43 A˚ und c=23,59 A˚ im
orthorhombischen Kristallsystem ermittelt. Eine Bestimmung und Verfeinerung
der Kristallstruktur der Verbindung war jedoch nicht mo¨glich. Eine genauere Be-
trachtung der aufgenommenen Beugungsbilder und der daraus mit Hilfe des Pro-
gramms Precession [138] berechneten Precessionaufnahmen lieferten aufgrund
unsystematischer Reflexaufspaltungen Anzeichen fu¨r das Vorliegen einer inkom-
mensurablen Struktur oder eines anderen kristallographischen Problems. Eine
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Abbildung 5.5:
Berechnete Precessionaufnahme
der h0l-Ebene des unbekann-
ten Kupfer(I)-Bismut(III)-
sulfidiodids. Die roten Pfeile
kennzeichnen unsystematische
Reflexaufspaltungen.
entsprechende Aufnahme ist in Abbildung 5.5 wiedergegeben, die Reflexaufspal-
tungen sind durch farbige Pfeile markiert. Auf weitere Untersuchungen dieser
Verbindung wurde aufgrund der kristallographischen Probleme zuna¨chst verzich-
tet.
Silber(I)-Bismut(III)-sulfidchloride
Entsprechend des bei der oben beschriebenen Kupferverbindung angegebenen
Synthesewegs ist eine Verbindung mit der Zusammensetzung AgBi2S3Cl aus
109,0 mg (0,76 mmol) AgCl (p.a., Riedel de Hae¨n) und 391,0 mg (0,76 mmol)
Bi2S3 auf dem Wege der Festko¨rperreaktion bei 400 °C innerhalb von 5 Monaten
darstellbar. Weitere Untersuchungen auf diesem Themengebiet wurden jedoch
eingestellt, da parallel zu den im Rahmen dieser Arbeit durchgefu¨hrten Expe-
rimenten mehrere Artikel zum Themengebiet der Silber(I)-Bismut(III)-sulfidha-
logenide vero¨ffentlicht wurden [139–141]. Bei perso¨nlichen Gespra¨chen wurde
bekannt, dass M. Ruck bereits verschiedene Mu¨nzmetall(I)-Bismut(III)-sulfid-
chloride und -bromide synthetisieren und charakterisieren konnte, so dass eigene
Arbeiten auf dem Gebiet der Bismutverbindungen nicht weiter vorangetrieben
wurden.
5.3 Substitution der Mu¨nzmetalle
Außer zu den quaterna¨ren Quecksilber(II)-sulfidhalogeniden des einwertigen Sil-
bers und Kupfer existieren in der Literatur bisher keine Hinweise zu entspre-
chenden Verbindungen anderer einwertiger Metalle. Im Rahmen dieser Arbeit
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wurden erga¨nzend Experimente zur Synthese von quaterna¨ren Thallium(I)- und
Gold(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide durchgefu¨hrt. Hierzu wurden die ent-
sprechenden Thallium(I)-Halogenide und Gold(I)-Halogenide mit Quecksilber-
sulfid umgesetzt. Bei diesen Pra¨paraten konnten jedoch weder durch Solvother-
malsynthese noch auf dem Wege der Festko¨rperreaktion Hinweise auf entspre-
chende Verbindungen erhalten werden. In weiteren Experimenten zum Ersatz
der Mu¨nzmetall(I)-Kationen durch Alkalimetall-Kationen dienten ebenfalls Al-
kalimetall-Halogenide und Quecksilbersulfid als Edukte. Hier konnten ebenfalls
keine Hinweise auf eine mo¨gliche Umsetzung der Ausgangssubstanzen erhalten
werden.
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Wie bereits in Kapitel 1 diskutiert, weisen Quecksilber(II)-sulfid und verwand-
te Verbindungen eine sehr geringe Lo¨slichkeit in wa¨ssrigen Lo¨sungsmitteln auf.
Quecksilber besitzt weiterhin in seinen Reaktionen eine sehr hohe Affinita¨t zu
Schwefel. Diese beiden Tatsachen werden in der Literatur zumeist mit einem
hohen kovalenten Bindungsanteil der Quecksilber-Schwefel-Bindung erla¨utert.
Fu¨r qualitative Aussagen eines solchen kovalenten Bindungscharakters bietet die
Elektronenlokalisierungsfunktion ein wirkungsvolles Werkzeug. Im Rahmen ver-
schiedener Untersuchungen konnte mit ihrer Hilfe der Bindungscharakter inner-
halb kovalenter und ionogener Substanzen analysiert werden. Das Spektrum der
untersuchten Bindungen reicht hierbei von den klassischen Einfach- und Mehr-
fachbindungen in organischen Moleku¨len wie Ethan, Ethin und Benzol bis hin zu
ionogenen Wechselwirkungen in Salzen wie beispielsweise KCl [39]. Im Rahmen
dieser Arbeit wurde die Elektronenlokalisierungsfunktion zur genaueren Analyse
der Quecksilber-Schwefel-Bindung eingesetzt. Die Berechnungen der ELF wur-
den fu¨r die Modellsubstanz α-HgS (Zinnober) durchgefu¨hrt. Die Rechnungen er-
folgten unter Verwendung des Programmpakets TB-LMTO-ASA (tight-binding
linear muffin-tin-orbital in the atomic sphere approximation [41]). Die optische
Aufbereitung der erhaltenen Daten wurde mit dem auf dem IBM Data Explorer
basierenden OpenDX Visualization Data Explorer [42] durchgefu¨hrt.
Die Elektronenlokalisierungsfunktion fu¨r die Umgebung der Schwefelatome in
Zinnober ist in Abbildung 6.1 fu¨r sechs verschiedene Isofla¨chen dargestellt. Die
in Teilabbildung 6.1(a) dargestellte Isofla¨che fu¨r einen Wert von 0,90 gibt sehr
gut die Lage der beiden freien Elektronenpaare am Schwefelatom wieder. Der
relativ hohe Wert der ELF deutet auf eine sehr ausgepra¨gte Lokalisierung dieser
gepaarten Elektronen hin. Eine Verkleinerung des betrachteten Isowertes auf
0,875 und 0,85 fu¨hrt zu einem Verschmelzen der Isofla¨chen zu einen Halbring
(vgl. Abbildungen 6.1(b) und 6.1(c)). Diese Form der Elektronenlokalisierungs-
funktion errinnert an die in den Mu¨nzmetall(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogeni-
den in der Umgebung der Schwefelatome beobachteten Isofla¨chen. Eine weitere
Verringerung des Isowertes zeigt fu¨r Werte von 0,825 und 0,8125 erste Hinweise
auf eine Lokalisierung von gepaarten Elektronen im Bereich der Quecksilber-
Schwefel-Bindungen (Abbildungen 6.1(d) und 6.1(e)). Diese Zahlenwerte liegen
somit weit u¨ber dem Wert der statistischen Verteilung von 0,5. Die Lokalisie-
rung der Elektronen im Bereich der Quecksilber-Schwefel-Kontakte liefert also
deutliche Hinweise auf eine Kovalenz der betrachteten Bindung.
157
6 Theoretische Betrachtungen
(a) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von
0,900.
(b) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von
0,875.
(c) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von
0,850.
(d) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von
0,825.
(e) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von
0,8125.
(f) ELF-Isofla¨che fu¨r einen Wert von
0,800.
Abbildung 6.1: Elektronenlokalisierungsfunktion in der Umgebung der Schwefel-
atome in Zinnober fu¨r verschiedene Isowerte. Quecksilberatome
sind rot, Schwefelatome gelb dargestellt. Die Isofla¨chen sind blau
eingezeichnet.
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Vor Allem fu¨r die Substanzklasse der Mu¨nzmetall(I)-Quecksilber(II)-sulfidiodi-
de wurden im Rahmen dieser Arbeit vielfa¨ltige neue Erkenntnisse gewonnen.
So gelang es, die Verbindungen α-AgHgSI, β-AgHgSI, CuHgSI und CuHg2S2I
auf hydrothermalem Wege einkristallin zu synthetisieren und strukturchemisch
zu charakterisieren. Die Kristallstruktur von Ag2HgSI2 wurde anhand von ro¨nt-
genographischen Pulveruntersuchungen bestimmt und durch Anwendung von
Rietveld-Methoden verfeinert. Daru¨ber hinaus wurden Hinweise auf eine neu-
artige Modifikation von CuHgSCl sowie auf ein bisher unbekanntes Kupfer(I)-
Quecksilber(II)-thiocyanat-pyridinaddukt erhalten. Weiterhin gelang die Analy-
se von Mischkristallen im System CuI:HgS. In allen drei Fa¨llen wurden konkre-
te Strukturvorschla¨ge fu¨r die Verbindungen erarbeitet. Im Bereich verwandter
Systeme wurden Kristalle eines bisher unbekannten Kupfer(I)-Bismut(III)-sul-
fidiodids dargestellt. Auf eine weitergehende strukturchemische Untersuchung
wurde hier aufgrund von thematischen U¨berschneidungen mit anderen Arbeits-
gruppen verzichtet.
Fu¨r die Kristallstruktur von β-AgHgSI wurden eindimensional-unendliche
Quecksilber-Schwefelketten beobachtet, die eine planare burgzinnenartige An-
ordnung aufweisen. Diese Kettenstruktur wurde bereits fu¨r verschiedene qua-
terna¨re Quecksilber(II)-sulfidhalogenide beschrieben. So finden sich in AgHgSBr,
CuHgSBr und α-CuHgSCl sehr a¨hnliche Strukturmotive. Fu¨r β-AgHgSI wurde
weiterhin die enge strukturelle Verwandtschaft mit γ-Hg3S2Cl2 aufgezeigt. Au-
ßerdem wurde im Rahmen der Kristallstrukturanalyse von β-AgHgSI ein Silber-
Fehlordnungsmodell entwickelt und diskutiert.
In weiteren Untersuchungen wurde die Synthese und strukturchemische Cha-
rakterisierung von α-AgHgSI, der Hochtemperaturmodifikation von β-AgHgSI
durchgefu¨hrt sowie die Phasenumwandlung zwischen den beiden AgHgSI-Modi-
fikationen diskutiert. Die Quecksilbersulfid-Baueinheiten in dieser Kristallstruk-
tur sind in Form von planaren Zickzackketten angeordnet. A¨hnliche Baueinhei-
ten ko¨nnen beispielsweise in β-CuHgSCl und AgHgSCl beobachtet werden. Die
durch die planaren Ketten aufgespannten Ebenen weisen eine charakteristische
Verkippung zueinander auf. A¨hnliches wurde bisher nur fu¨r die Quecksilber-Sau-
erstoff-Ketten in der Kristallstruktur von Hg(OH)F beschrieben. Im Rahmen
der eigenen Untersuchungen gelang außerdem die Synthese und Charakterisie-
rung der Verbindung CuHgSI, deren Kristallstruktur eine enge Verwandtschaft
zu der von α-AgHgSI aufweist. Bei der vergleichenden Gegenu¨berstellung der
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beiden Strukturen wurden signifikante Unterschiede in beiden Kristallstrukturen
mit einer unterschiedlichen Mu¨nzmetall-Anordnung innerhalb des Kristallgitters
erla¨utert.
Neben den Verbindungen der Zusammensetzung MHgSI (M=Ag,Cu) gelang
weiterhin die Synthese zweier Verbindungen mit abweichender Zusammenset-
zung. In Ag2HgSI2 werden innerhalb der Kristallstruktur planare Quecksilber-
Schwefel-Zickzackketten aufgebaut, die parallel zueinander angeordnet sind. Der
Aufbau der Ketten erinnert dabei an die in α-AgHgSI beobachteten Struktu-
ren, wobei hier jedoch keine Verkippung der Kettenebenen beobachtet wird. In-
nerhalb der Kristallstruktur von CuHg2S2I kann fu¨r die Mu¨nzmetall(I)-Queck-
silber(II)-sulfidhalogenide erstmals eine von der Linearita¨t abweichende tetra-
edrische Quecksilberkoordination beobachtet werden, die der Koordination von
Quecksilber in Metacinnabarit entspricht. In den bisherigen Verbindungen wur-
de bisher lediglich eine lineare oder verzerrt lineare Quecksilberumgebung gebil-
det. Weiterhin wurden in CuHg2S2I fu¨r die quaterna¨ren Quecksilbersulfidhaloge-
nide erstmals isolierte HgS2-Baueinheiten beschrieben. Eine Analyse der beob-
achteten Kupfer-Quecksilber-Fehlordnung sollte in zuku¨nftigen Untersuchungen
durch die Bestimmung der Ionenleitfa¨higkeit der Verbindung erga¨nzt werden.
Weiterhin ko¨nnten temperaturabha¨ngige Messungen Aussagen u¨ber eine mo¨gli-
che Ausordnung der Kristallstruktur ermo¨glichen.
Im Rahmen weiterer Experimente wurden im Bereich der Kupfer(I)-Queck-
silber(II)-sulfidiodide strukturelle Untersuchungen an CuI-HgS-Mischkristallen
durchgefu¨hrt. Fu¨r die analysierten Kristalle konnte ein auf Zinkblende basieren-
des Strukturmodell erarbeitet und verfeinert werden, wobei die Zusammenset-
zung der Kristalle mit CuxHg1−xS1−xIx (x=0,76) bestimmt wurde. Hervorzuhe-
ben ist hierbei das parallele Auftreten des Zinkblende- undWurtzit-Strukturtyps
im Bereich der Kupfer(I)-Quecksilber(II)-sulfidiodide. Daru¨ber hinaus konnten
Hinweise fu¨r eine 27-fache U¨berstruktur der Mischkristallphase beobachtet wer-
den. Zuku¨nftige Untersuchungen sollten hier weitere Erkenntnisse ermo¨glichen.
Im Bereich der Kupfer(I)-Quecksilber(II)-sulfidchloride gelang die Darstellung
einer neuen Modifikation von CuHgSCl. Die Kristallstruktur von γ-CuHgSCl
zeigt hierbei eine enge Verwandtschaft zum strukturchemischen Aufbau von
PbHg2S2I2. Die beobachteten Quecksilber-Schwefel-Baugruppen liegen als iso-
lierte Hg4S4-Quadrate vor, die innerhalb der Kristallstruktur parallel angeordnet
sind. Weitere Untersuchungen ko¨nnten hier in Zunkunft eine endgu¨ltige Lo¨sung
der Kristallstruktur ermo¨glichen sowie die Verbindung zu der in der Literatur
beschriebenen strukturchemisch a¨hnlichen Verbindung CuHg2S2Cl aufzeigen.
Bei Untersuchungen im Themenbereich von Kupfer(I)-Bismut(III)-sulfidiodi-
den wurden Hinweise auf eine neuartige Phase erhalten. Die Kristallstruktur
konnte jedoch anhand der untersuchten Einkristalle aufgrund einer naheliegen-
den Inkommensurabilita¨t nicht ermittelt werden. Weitere Untersuchungen im
Themengebiet der Bismutverbindungen wurden aufgrund thematischer U¨ber-
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Abbildung 7.1: Auswahl mo¨glicher Besetzungsmuster von hexagonalen Schich-
ten mit zwei verschiedenen Ionensorten im Verha¨ltnis 1:1 und
Einordnung der bisher strukturell gekla¨rten Mu¨nzmetall(I)-
Quecksilber(II)-sulfidhalogenide. Die in dieser Arbeit vorgestell-
ten Verbindungen sind fettgedruckt.
schneidungen mit anderen Arbeitsgruppen eingestellt.
Bei Versuchen zur Synthese von Mu¨nzmetall(I)-Quecksilber(II)-sulfidthiocya-
naten gelang die Synthese eines bisher unbekannten Kupfer(I)-Quecksilber(II)-
thiocyanat-pyridinadduktes, fu¨r das basierend auf ro¨ntgenographischen Untersu-
chungen die charakteristischen Strukturfragmente beschrieben werden konnten.
Eine Bestimmung und Verfeinerung der Kristallstruktur war aufgrund von Fehl-
ordnungen der Pyridinringe nicht mo¨glich. Da die im Rahmen dieser Arbeit
durchgefu¨hrten Tieftemperaturmessungen zu keinem endgu¨ltigen Ergebnis fu¨hr-
ten, ko¨nnte in Zukunft eine Variation der Syntheseroute oder des Lo¨sungsmittels
Ansa¨tze fu¨r das Versta¨ndnis dieser Kristallstruktur liefern.
Fu¨r die Mu¨nzmetall(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide wurde im Verlauf die-
ser Arbeit ein verbindungsu¨bergreifendes Strukturprinzip entwickelt. So bilden
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Abbildung 7.2: Auswahl mo¨glicher Besetzungsmuster von hexagonalen Schich-
ten mit zwei verschiedenen Ionensorten im Verha¨ltnis 2:1 bzw.
1:2 und Einordnung der bisher strukturell gekla¨rten Mu¨nzme-
tall(I)-Quecksilber(II)-sulfidhalogenide. Die in dieser Arbeit vor-
gestellten Verbindungen sind fettgedruckt.
in der u¨berwiegenden Anzahl der bisher strukturell gekla¨rten Verbindungen die
Schwefel- und Halogenatome das Motiv einer durch den sterischen Anspruch frei-
er Elektronenpaare verzerrten, hexagonal dichtesten Kugelpackung, in der die
Kationen Teile der Tetraeder- und Oktaederlu¨cken besetzen. Eine Unterteilung
der so gebildeten Strukturvarianten in verschiedene Teilgruppen ist u¨ber die
Analyse der Anionenanordnungen innerhalb der hexagonalen Schichten mo¨glich.
Eine Einordnung der bisher strukturell gekla¨rten quaterna¨ren Quecksilber(II)-
sulfidhalogenide der Zusammensetzung MHgSX (M=Ag,Cu; X=Cl,Br,I) in das
in Abbildung 1.5 (S. 10) bereits vorgestellte Schema ist in Abbildung 7.1 gezeigt.
Eine entsprechende Abbildung fu¨r Verbindungen mit einem Anionenverha¨ltnis
von 2:1 bzw. 1:2 zeigt Abbildung 7.2.
Fu¨r die bisher strukturell beschriebenen Verbindungen mit einem Anionen-
verha¨ltnis von 1:1 ergeben sich die mit 0-0 und 1-1 bezeichneten Besetzungs-
muster innerhalb der hexagonalen Schichten, wobei die Bildung ungewinkelter
Anionenstra¨nge nach dem 0-0-Muster bevorzugt stattzufinden scheint. So konn-
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ten fu¨r ein Besetzungsmuster 1-1 bisher lediglich die Verbindungen CuHgSI und
α-AgHgSI aufgefunden werden. Eine Bildung von wabenartigen Anordnungen
nach den Mustern W-1 bis W-3 wurde fu¨r die Verbindungen der Zusammenset-
zung MHgSX (M=Cu,Ag; X=Cl,Br,I) bisher nicht beobachtet. Dies ist aufgrund
des komplexeren Aufbaus dieser Muster a¨hnlich wie fu¨r die sta¨rker gewinkel-
ten Anordnung 1-2, 2-1 usw. nicht u¨berraschend. Im Bereich der Verbindungen
mit Anionenverha¨ltnissen von 1:2 und 2:1 wurden bisher lediglich die Kristall-
strukturen von CuHg2S2I und Ag2HgSI2 bestimmt. Beide Verbindungen bilden
hexagonale Anionenschichten der wabenartigen Anordnung W-0. Verbindungen
mit Besetzungsmustern aus geraden oder gewinkelten Stra¨ngen wie 0-0 oder 1-1
konnten fu¨r diese Anionenverha¨ltnisse bisher nicht beschrieben werden.
Ausgehend von der hexagonalen Anionenanordnung wurden Parallelen der
Kristallstrukturen von CuHg2S2I, CuHgSI und Ag2HgSI2 mit dem Wurtzitstruk-
turtyp beschrieben. Die Vergleichbarkeit wurde durch Angabe der entsprechen-
den Gruppe-Untergruppe-Beziehungen untermauert. Eine entsprechende struk-
turelle Verwandtschaft zwischen α-AgHgSI und Wurtzit liegt aufgrund der mo-
difizierten Besetzung der Tetraederlu¨cken in der Silberverbindung nicht vor.
Zusa¨tzlich zu den Kristallstrukturunterschieden durch die Ionenanordnung
innerhalb der hexagonalen Schichten sollten im realen Kristallgitter Verzerrun-
gen innerhalb der Stapelung der hexagonalen Schichten sowie unterschiedliche
Besetzungen der Lu¨cken mit Kationen eine Vielzahl weiterer Variationen die-
ses Strukturprinzips ermo¨glichen. Ausgehend von dieser U¨berlegung scheint ei-
ne große strukturelle Vielfalt fu¨r diese Verbindungsklasse denkbar. Zuku¨nftige
Untersuchungen werden eine mo¨gliche U¨bertragbarkeit des vorgestellten syste-
matischen Ordnungsprinzips auf bisher strukturell nicht gekla¨rte Verbindungen
darlegen.
Im Bereich der Untersuchungsmethoden hat sich die Berechnung der Elek-
tronenlokalisierungsfunktion als wertvolles Hilfsmittel fu¨r das Versta¨ndnis der
gebildeten Kristallstrukturen bewa¨hrt. So konnten strukturelle Verzerrungen
in allen Fa¨llen u¨ber den sterischen Platzbedarf der freien Elektronenpaare der
Schwefel- oder Halogenatome beschrieben werden. Hervorzuheben ist hierbei die
Tatsache, dass diese noch relativ junge Methode ein wirkungsvolles Werkzeug
auch fu¨r komplexere Kristallstrukturen darstellt. In weitergehende Untersuchun-
gen wurde mit Hilfe von ELF-Berechnungen der kovalente Bindungscharakter
innerhalb von Zinnober diskutiert.
Bei den Synthesemethoden hat sich die Hydrothermalsynthese auch fu¨r die
ansonsten nur schwer lo¨slichen Quecksilbersulfidverbindungen als a¨ußerst wir-
kungsvolles Darstellungsverfahren erwiesen. Eine Erho¨hung der Reaktionstem-
peratur und des Reaktionsdrucks konnte hierbei durch solvothermale Umset-
zungen innerhalb von Stahlautoklaven erreicht werden. Vor Allem durch diese
Variation der Synthesemethode konnte eine signifikante Erho¨hung des Reakti-
onsumsatzes und der Kristallinita¨t der Produkte erreicht werden.
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Titandioxid findet in der Technik vor allen Dingen als Weißpigment Verwendung.
Hierbei wird es nicht nur in weißen, sondern zusammen mit anderen Farbstoffen
zur Erho¨hung der Leuchtkraft und Brillanz auch in anderen Farben eingesetzt.
Neben seiner Anwendung in Lacken und Druckfarben wird es aufgrund seiner Un-
giftigkeit in Kosmetika wie Sonnencremes oder Pudern aber auch in Zahnpasta
oder Salamiumhu¨llungen verwendet. Im Bereich der Anstriche konnte Titandi-
oxid das zuvor ha¨ufig verwendete Bleiweiß verdra¨ngen, da es nicht nur ungiftiger
sondern auch wesentlich langzeitstabiler ist. Neben einem guten Deckvermo¨gen
zeigt TiO2 ebenfalls eine hohe Weißkraft, die durch den hohen Brechungsindex
hervorgerufen wird. So betra¨gt der Brechungsindex von Anatas 2,448-2,561, der
von Rutil 2,616-2,903. Damit besitzen beide Modifikationen einen ho¨heren Wert
als Diamant mit 2,417. Die Verwendung von Titandioxidkristallen als Schmuck-
steine ist jedoch aufgrund der geringen Ha¨rte nicht mo¨glich [142].
In der Natur kommt Titandioxid in drei verschiedenen Modifikationen als
Anatas, Rutil und Brookit vor, von denen nur den beiden erstgenannten eine
technische Bedeutung zukommt. Einer der Gru¨nde hierfu¨r ist die technische Dar-
stellungsmethode: Wa¨hrend Anatas und Rutil sowohl im Labormaßstab als auch
großtechnisch relativ einfach zu synthetisieren sind, gelingt die Darstellung von
Brookit nur unter genau definierten Bedingungen. Eine Mo¨glichkeit der Broo-
kitsynthese ist die hydrothermale Umsetzung in Gegenwart von Alkalimetall-
haltigen basischen Lo¨sungen [143].
In allen drei Modifikationen sind die Titanatome verzerrt oktaedrisch von
sechs Sauerstoffatomen umgeben. Die Sauerstoffatome wiederum sind trigonal
von drei Titanatomen koordiniert. Die Unterschiede in den drei Modifikationen
liegen im abweichenden Verknu¨pfungsgrad der Oktaeder untereinander. So ist
in der Rutil-Modifikation jeder TiO6-Oktaeder mit zwei Oktaedern u¨ber gemein-
same Kanten und acht weiteren Oktaedern u¨ber gemeinsame Ecken verknu¨pft.
In Anatas ist jeder TiO6-Oktaeder mit vier Oktaedern u¨ber gemeinsame Kanten
und vier weiteren Oktaedern u¨ber gemeinsame Ecken verbunden. In Brookit ist
schließlich jeder TiO6-Oktader mit drei Oktaedern kanten- und mit sechs Okta-
edern eckenverknu¨pft. Die Kristallstrukturen der drei Titandioxidmodifkationen




Neben der Verwendung von Titandioxid als Weißpigment wurde in der ju¨nge-
ren Vergangenheit auch die Wirkung des Materials als Photokatalysator immer
mehr zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Erste Hinweise zur
Wechselwirkung von Titandioxid mit Licht wurden hierbei bereits in den drei-
ßiger Jahren des letzten Jahrhunderts beschrieben. So zeigten Farben auf Ti-
tandioxidbasis negative Eigenschaften wie Ausbleichen der Farbstoffe oder Aus-
kreiden der Farben, also eine Zersto¨rung des Bindemittels der Farbe und damit
verbunden ein Auswaschen der Farbpigmente. Genauere Untersuchungen deck-
ten Wechselwirkungen des Weißpigments mit dem Tra¨germaterial unter Einfluss
von UV-Strahlung auf [147, 148]. In weiteren Experimenten konnte eine UV-
induzierte Reduktion von Ti(IV) zu Ti(III) sowie deren Reversibilita¨t durch
Luftsauerstoff nachgewiesen werden [149], was die Entdeckung der photokataly-
tischen Wirkung von Titandioxd bedeutete.
8.2 Photokatalyse und Katalysatormaterialien
Es sei zuna¨chst angemerkt, dass dem Begriff der Photokatalyse in der Litera-
tur eine zum Teil widerspru¨chliche Bedeutung zukommt. Da Katalysatoren im
Verlauf der katalysierten Reaktion nicht verbraucht werden, ist die Photokata-
lyse nicht als Katalyse durch Photonen aufzufassen. Das Katalysatormaterial
ist vielmehr eine halbleitende Substanz, welche die eingestrahlten Photonen auf-
nimmt und die so gewonnene Energie auf die Reaktionspartner u¨bertra¨gt. Eine
Definition der IUPAC fu¨r den Begriff der Photokatalyse lautet [150]:
Photokatalyse ist eine katalytische Reaktion mit Lichtabsorption durch
einen Katalysator oder ein Substrat.
Die Wirkungsweise von Halbleitermaterialien wie beispielsweise Titandioxid
als Photokatalysatoren beruht auf einer Anregung von Elektronen aus dem Va-
lenzband ins Leitungsband. Hierdurch wird durch ein eingestrahltes Photon
genu¨gend großer Energie ein Elektronen-Loch-Paar erzeugt. Dies besteht aus
einem Elektron e−LB im Leitungsband und einem Defektelektron h
+
V B im Valenz-
band. Diese beiden Teilchen lassen sich nun im Idealfall als starkes Reduktions-
bzw. Oxidationsmittel nutzen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass meist die Re-
kombination der beiden Ladungstra¨ger der bevorzugte Vorgang ist. Eine U¨ber-
sicht der zu betrachtenden Prozesse lieferten C. S. Turchis und D. F. Ollis im
Jahre 1990 [151]. Eine Betrachtung der Reaktionkinetik der einzelnen Teilprozes-
se wurde im Jahre 1994 von S. T. Martin, H. Herrmann und M. R. Hoffmann
durchgefu¨hrt [152, 153]. Eine entsprechende U¨bersicht zeigt Tabelle 8.1.
Bei dem Einsatz des photokatalytisch-aktiven Materials in wa¨ssrigen Lo¨sungs-
mitteln ist eine U¨bertragung der durch die Photonen erzeugten Ladungstra¨ger
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a = 4,594 A˚
c = 2,959 A˚
Lageparameter :
Ti 0 0 0
O 0,3048 0,3048 0
Formeleinheiten pro EZ :
Z=2





a = 3,784 A˚
c = 9,515 A˚
Lageparameter :
Ti 0 0 0
O 0 0 0,2081
Formeleinheiten pro EZ :
Z=4





a = 9,174 A˚
b = 5,449 A˚
c = 5,138 A˚
Lageparameter :
Ti 0,1289 0,0972 0,8628
O 0,0095 0,1491 0,1835
O 0,2314 0,1110 0,5366
Formeleinheiten pro EZ :
Z=8
Abbildung 8.3: Kristallstruktur von Brookit [146].
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Tabelle 8.1: Geschwindigkeiten der Teilprozesse bei der Photokatalyse mit Ti-
tandioxid.
1. Erzeugung der Ladungstra¨ger:
TiO2 + hν −→ e−LB + h+V B fs, sehr schnell
2. Abfangen (Trapping) der Ladungstra¨ger:
h+V B + >Ti
IVOH −→ {>TiIVOH•}+ 10 ns, schnell
e−LB + >Ti
IVOH  {>TiIIIOH} 100 ps
e−LB + >Ti
IV −→ >TiIII 10 ns, schnell
3. Rekombination der Ladungstra¨ger:
e−LB + {>TiIVOH•}+ −→ >TiIVOH 100 ns, langsam
h+V B + {>TiIIIOH} −→ >TiIVOH 10 ns, schnell
4. Ladungstransfer u¨ber die Katalysatoroberfla¨che:
{>TiIVOH•}+ + D −→ >TiIVOH + D•+ 100 ns, langsam
{>TiIIIOH} + A −→ {>TiIVOH} + A•− ms, sehr langsam
auf die in Lo¨sung befindlichen Reaktanden notwendig. In den meisten Fa¨llen
geschieht dies u¨ber intermedia¨r gebildete Hydroxylradikale OH•, die aus Hydro-
xylgruppen der Katalysatoroberfla¨che gebildet werden [154, 155]. Ein seltener
beobachteter Reaktionsweg ist der direkte U¨bertrag der Ladungstra¨ger an an
der Katalysatoroberfla¨che adsorbierte Moleku¨le [156].
Fu¨r die Anregung von Elektronen vom Valenzband ins Leitungsband werden
Photonen mit einer definierten Mindestenergie beno¨tigt. Diese Mindestenergie
entspricht der Bandlu¨cke des als Photokatalysator eingesetzten Halbleitermate-
rials. Fu¨r Anatas betra¨gt diese Bandlu¨cke 3,230 eV, der Wert fu¨r Rutil lautet
3,033 eV. Dies bedeutet, dass fu¨r Titandioxid-Photokatalysatoren nur Photo-
nen mit einer Wellenla¨nge unterhalb von 384 nm bzw. 409 nm zur Anregung
genutzt werden ko¨nnen. Abbildung 8.4 macht deutlich, dass dieser nutzbare Be-
reich im natu¨rlichen Sonnenspektrum mit etwa 5 % nur zu einem geringen Anteil
vorhanden ist. Eine Mo¨glichkeit zur besseren Ausnutzung des natu¨rlichen Son-
nenspektrums stellt eine Verkleinerung der Bandlu¨cke dar. Hierdurch ko¨nnte ein
gro¨ßerer Anteil der eintreffenden Photonen zur elektronischen Anregung genutzt
werden. Da jedoch die Gro¨ße der Bandlu¨cke ebenfalls ein Maß fu¨r die Oxidati-
onskraft des Katalysatormaterials ist, wirkt sich eine starke Verkleinerung dieses
Energieunterschiedes direkt negativ auf die katalytische Wirksamkeit aus. Fu¨r
die beiden technisch relevanten Modifikationen von Titandioxid bedeutet dies,
dass Rutil zwar aufgrund seiner geringeren Bandlu¨cke einen etwas gro¨ßeren An-
teil des Sonnenspektrums nutzen kann, Anatas jedoch aufgrund seiner ho¨heren
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Abbildung 8.4: Intensita¨t des natu¨rlichen Sonnenspektrums in Abha¨ngigkeit
von der Wellenla¨nge. Die gru¨ne Kurve zeigt die Intensita¨t außer-
halb der Erdatmospha¨re (AM 0), die rote Kurve das Spektrum
nach Durchdringung der 1,5-fachen Dicke der Erdatmospha¨re
(AM 1,5), die gestrichelte Linie zeigt das Spektrum eines schwar-
zen Strahlers bei einer Temperatur von 5900 K. [157].
Oxidationskraft fu¨r photokatalytische Anwendungen meist die bevorzugte Mo-
difikation darstellt.
Neben Titandioxid ist auch die Verwendung anderer Halbleitermaterialien als
Photokatalysatoren denkbar. Eine U¨bersicht der Gro¨ße der Bandlu¨cken sowie
die Lage des Valenz- und Leitungsbandes relativ zur Lage der Energieniveaus
ausgewa¨hlter Redoxpaare bei pH=0 ist in Abbildung 8.5 dargestellt.
Neben dem kompletten Wechsel des Halbleitermaterials lassen sich auch durch
gezielte Modifizierungen der Materialeigenschaften Lage und Gro¨ße der Bandlu¨-
cke vera¨ndern. Eine Mo¨glichkeit dieser Modifizierungen stellt die gezielte Dotie-
rung des Katalysatormaterials dar. Im Falle des in dieser Arbeit betrachteten
Titandioxids wird hierzu ein geringer Anteil von Titanionen mo¨glichst homo-
gen im Titandioxid-Kristallgitter gegen Fremdionen ausgetauscht, was je nach


















































































Abbildung 8.5: Lage der Valenz- und Leitungsba¨nder verschiedener Halbleiter-
materialien im Vergleich zu den Energieniveaus ausgewa¨hlter Re-
doxpaare bei pH=0 [156].
Bandlu¨cke zur Folge hat. Weiterhin dienen die eingelagerten Fremdionen zur
Stabilisierung der photoinduzierten Elektronen-Loch-Paare durch Abfangen der
Elektronen oder Defektelektronen.
Eine Vera¨nderung der Partikelgro¨ße des Halbleitermaterials kann aufgrund
sogenannter quantum-sized -Effekte ebenfalls einen deutlichen Einfluss auf die
Gro¨ße der Bandlu¨cke ausu¨ben. Hierbei kommt es bei Partikelgro¨ßen unterhalb
von etwa 100 A˚ zu einer Aufhebung der Energieentartung von Valenz- und
Leitungsband, was zu einer deutlichen Vergro¨ßerung der Bandlu¨cke fu¨hrt. So
konnte fu¨r Quecksilber(II)-selenid eine Vergro¨ßerung der Bandlu¨cke von 0,3 eV
fu¨r 500 A˚ große Partikel auf einen Wert von 3,2 eV bei 30 A˚ großen Partikeln
beobachtet werden [158]. A¨hnliche Vera¨nderungen wurden ebenfalls fu¨r andere
Halbleitermaterialien, insbesondere auch fu¨r Titandioxid beschrieben [159, 160].
Neben der Beschaffenheit der Bandlu¨cke ist die Partikelgro¨ße und damit die
Gro¨ße der aktiven Oberfla¨che fu¨r heterogene Reaktionen an photokatalytisch ak-
tiven Halbleitermaterialien von entscheidender Bedeutung. Hierbei ist zwischen
der aktiven, das heißt fu¨r Katalyseprozesse zur Verfu¨gung stehenden Oberfla¨che
und der Gesamtoberfla¨che zu unterscheiden. Diese Unterschiede ergeben sich
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Abbildung 8.6: Verknu¨pfungen von Prima¨rteilchen in Pulvern [161].
durch eine durch Sinterprozesse hervorgerufene Aggregation der Prima¨rteilchen.
Je nach Beschaffenheit und Form der Prima¨rteilchen eines feinkristallinen Ma-
terials lassen sich die durch Verknu¨pfung gebildeten Sekunda¨rpartikel in die in
Abbildung 8.6 dargestellten Kategorien einteilen.
Die einzelnen Unterkategorien werden hierbei nach DIN 53206 (Teil 1) folgen-
dermaßen definiert [161]:
Prima¨rteilchen Durch geeignete physikalische Verfahren (z.B. mit Lichtmikro-
skop, Elektronenmikroskop) als Individuum erkennbares Teilchen.
Aggregat Verwachsener Verband von fla¨chig aneinandergelagerten Prima¨rteil-
chen, dessen Oberfla¨che kleiner ist als die Summe der Prima¨rteilchen.
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Agglomerat Nicht verwachsener Verband von z.B. an Ecken und Kanten anein-
andergelagerten Prima¨rteilchen und/oder Aggregaten, dessen Gesamtober-
fla¨che von der Summe der Einzeloberfla¨chen nicht wesentlich abweicht.
Flockulat In Suspensionen (z.B. in Pigment-Bindemittel-Systemen) auftreten-
des Agglomerat, das durch geringe Scherkra¨fte zerteilt werden kann.
Zur Charakterisierung der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Katalysator-
materialien wurde die Oberfla¨chengro¨ße unter Verwendung zweier sich erga¨nzen-
der Verfahren bestimmt. Die Bestimmung der Adsorptionsisotherme nach der
BET-Methode erlaubt die Bestimmung der spezifischen Oberfla¨che der unter-
suchten Substanz. Diese manchmal auch als a¨ußere Oberfla¨che bezeichnete Kenn-
gro¨ße SBET gibt die fu¨r Adsorptionsprozesse und damit Ladungsu¨bertragung
zur Verfu¨gung stehende Oberfla¨chengro¨ße an. Entsprechend der oben genann-
ten Definitionen handelt es sich dabei um die Gesamtoberfla¨che der im un-
tersuchten Material vorliegenden Aggregate. Zur Ermittlung der Summe der
Oberfla¨chengro¨ße der Prima¨rteilchen wurde die Ro¨ntgenpulverdiffraktometrie
eingesetzt. Hierbei lassen sich aufgrund der Verbreiterung der beobachten Re-
flexe Ru¨ckschlu¨sse auf die Gro¨ße der inneren Oberfla¨che SPD ziehen, die die
Summe der Prima¨rteilchenoberfla¨chen darstellt. Das Verha¨ltnis der aus BET-
Messungen und Ro¨ntgenbeugungsexperimenten ermittelten Oberfla¨chen stellt
dementsprechend eine Maßzahl fu¨r den Aggregationsgrad der Probe dar.
Eines der wichtigsten Einstufungsmerkmale fu¨r ein photokatalytisch aktives
Material wie das in dieser Arbeit untersuchte Titandioxid ist die Abbauleistung
im Vergleich zur einfallenen Strahlung. Entsprechende Aussagen lassen sich recht
zuverla¨ssig aus Modellversuchen gewinnen bei denen der Abbau einer bestimm-
ten Modellsubstanz oder Substanzklasse relativ zur eingestrahlten Lichtinten-
sita¨t und -menge detektiert wird. Zur Quantifizierung der so gewonnenen Daten
finden sich in der Literatur diverse Kenngro¨ßen, die jedoch aufgrund uneinheitli-
cher Messmethoden den direkten Vergleich der Katalysatoren untereinander oft
nicht zulassen. Als mo¨gliche Gro¨ßen sind hier beispielsweise die Photoneneffizi-
enz ζ [162], die auch oft Quanteneffizienz η genannte Quantenausbeute Φ [163]
oder die formale Quanteneffizienz FQE [164] genannt.
ζ =
Reaktionsrate










Da sich die Messung der photokatalytischen Aktivita¨ten der im Rahmen dieser
Arbeit synthetisierten Katalysatormaterialien aufgrund unzureichender Messzei-
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ten und personeller Probleme als schwierig herausstellte, werden die untersuch-
ten Materialien lediglich relativ zueinander eingestuft. Dies erscheint weiterhin
sinnvoll, da noch keine einheitliche Kenngro¨ße der photochemischen Abbauleis-
tung existiert.
8.3 Anwendungen
In der ju¨ngeren Vergangenheit werden Materialien auf Titandioxidbasis in viel-
fa¨ltigen Anwendungsbreichen eingesetzt, die neben der Pigmentierung und der
Photokatalyse auch den Bereich der Photovoltaik umfassen. So entwickelten
B. O’Regan und M. Gra¨tzel in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts
eine auf Titandioxid basierende Solarzelle. Hierbei werden auf einer Titandioxid-
oberfla¨che aufgebrachte Farbstoffmoleku¨le durch Sonnenlicht angeregt und trans-
ferieren Elektronen in das Leitungsband des Halbleitermaterials. Diese Elektro-
nen werden u¨ber leitende Kontakte aus der Zelle entnommen. Zur Regenerati-
on des Farbstoffs findet ein Elektronentransfer von einer in der u¨berstehenden
Lo¨sung befindlichen redox-aktiven Spezies, meist Iodmoleku¨le, statt, die wieder-
um an der Gegenelektrode reduziert und damit regeneriert wird [158, 165]. Die
Optimierung dieser neuartigen Solarzelle dauert noch an [166].
Im Bereich der Photokatalyse werden fu¨r Titandioxid ebenfalls vielfa¨ltige An-
wendungsgebiete beschrieben. Diese umfassen neben der wohl wichtigsten Ver-
wendung von Titandioxid in der solarchemischen Abwasserreinigung auch die
Reinigung von Luft [167, 168]. Im Themenbereich der Katalyse chemischer Re-
aktionen finden sich zum Teil widerspru¨chliche Berichte u¨ber die photochemi-
sche Spaltung von Wasser zur Wasserstoffdarstellung [169–171] oder die Syn-
these von Ammoniak aus Luft und Wasserdampf [172, 173]. Weiterhin werden
Titandioxid-Photokatalysatoren zur Desinfektion [174] oder in medizinischen
Studien zur Beka¨mpfung von Tumorzellen genutzt [175, 176]. In der ju¨ngsten
Vergangenheit werden vor allem in Japan auch immer mehr katalytisch aktive
Oberfla¨chenbeschichtungen auf Titandioxidbasis untersucht, die die Fertigung
selbstreinigender Oberfla¨chen auf Kacheln oder Fensterscheiben ermo¨glichen sol-
len [177].
In den vergangenen Jahren wurden vielfa¨ltige Untersuchungen zum Abbau di-
verser Substanzklassen unter Verwendung von Titandioxid-Photokatalysatoren
durchgefu¨hrt. Neben klassischen Modellsubstanzen wie beispielsweise Oxalsa¨ure
[178, 179] wurde vielfach der photkatalytische Abbau verschiedener Halogenkoh-
lenwasserstoffe charakterisiert [180, 181]. Speziellere Untersuchungen existieren
beispielsweise zu Trichlorethylen [182], Chloroform [183] und Dibromethan [184]
aber auch zu Halogenaromaten wie 4-Chlorphenol [185] und Pentachlorphenol
[186]. Weitere in Abbauversuchen behandelte Substanzklassen umfassen ver-
schiedene Kohlenwasserstoffe oder Alkohole wie Cyclohexan [187] oder Phenol
175
8 Einleitung
[188, 189], aber auch Carbonsa¨uren, wie beispielsweise die Apfelsa¨ure [190]. Der
Abbau einfacher stickstoffhaltiger Verbindungen wie Ammoniak und einfacher
Amine wurde in den vergangenen Jahren im Rahmen verschiedener Projekte der
Arbeitsgemeinschaft Solar des Landes Nordrhein-Westfalen an der Universita¨t
Dortmund untersucht [191–197].
Der Einsatz von Titandioxid zur Detoxifizierung von Abwa¨ssern konzentriert
sich in letzter Zeit immer mehr auf den Abbau solcher Verbindungen, die die u¨bli-
chen biologischen Kla¨rstufen unvera¨ndert passieren oder sogar scha¨digen ko¨nnen.
Hierbei sind vor allem die Substanzklassen der Pflanzenschutzmittel [198–203],
aber auch die der Farbstoffe zu nennen [204, 205]. Weitere Untersuchungen zu
Problemschadstoffen in Abwa¨ssern umfassen die Substanzklassen der Nitrover-
bindungen [206–208], der Polymere [209], der Hormone [210], der Detergenzien
und Tenside [211, 212] sowie diverser Organoschwefelverbindungen [213–216].
Neben der Grundlagenforschung unter Verwendung von Modellsubstanzen
existieren erste Arbeiten zur photokatalytischen Detoxifizierung realer Abwa¨sser
unter Anwendung von Titandioxid-Photokatalysatoren. Neben der photokata-
lysierten Reinigung biologisch vorbehandelter Abwa¨sser aus der Automobilin-
dustrie [217], wurden weiterhin Abwa¨sser aus der Farbstoff- und Detergenzien-
Herstellung nach biologischer Vorkla¨rung verarbeitet [218]. Weitere Arbeiten
behandeln die U¨bertragung der Laborexperimente auf unterschiedliche Reaktor-
typen [219] sowie die Einflu¨sse von Titandioxid-Teilchengro¨ße und Reaktordurch-
messer auf die Abbauleistung [220]. Der weitgehende Einsatz von Titandioxidpul-
vern macht eine Abtrennung des Katalysatormaterials von der flu¨ssigen Phase
nach Ablauf der Reaktion notwendig. Zu diesem Themengebiet existieren eben-
falls bereits mehrere Arbeiten die beispielsweise die Abtrennung des Katalysa-
tormaterials mittels Mikrofiltration oder Sedimentation beschreiben [221, 222].
Im Rahmen der an der Universita¨t Dortmund in den letzten Jahren durch-
gefu¨hrten Arbeiten konnte der erfolgreiche Aufbau und Einsatz einer kombi-
nierten biologisch-photokatalytischen Anlage zur Abwasserreinigung realisiert
werden [223]. Die biologische Kla¨rstufe dieser Anlage bestand hierbei aus einem
vertikalen Pflanzenfilter mit nachgeschaltetem Denitrifikationsteich. Angeschlos-
sen an die biologische Kla¨rstufe kam eine photochemische Stufe in Form eines
CPC-Reaktors zu Einsatz, in dem die im Abwasser noch enthaltenen Restschad-
stoffe unter Anwendung von TiO2 und UV-Bestrahlung mineralisiert werden
konnten. Die Anlage wurde u¨ber einen Zeitraum von etwa 16 Monaten mit
verdu¨nnter Gu¨lle als Modellabwasser stabil betrieben und bilanziert. Parallel zu
den beschriebenen Scale-Up-Versuchen wurden verschiedene Katalysatormate-
rialien synthetisiert und im Labormaßstab charakterisiert [224]. Neben der Er-
mittlung materialspezifischer Kenngro¨ßen, wie spezifische Oberfla¨che, optische
Bandlu¨cke oder Phasenanteil wurden die synthetisierten Katalysatormaterialien
zusa¨tzlich hinsichtlich ihrer photokatalytischen Abbauleistung untersucht. Die
Untersuchungen erfolgten hierbei in einem Modellreaktor im Labormaßstab mit
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Lo¨sungen organischer Aminverbindungen als Modellabwasser.
Abschließende Analysen der genannten Projekte haben gezeigt, dass eine
photokatalytische Kla¨rstufe fu¨r landwirtschaftliche Abwa¨sser nach biologischer
Vorbehandlung zwar funktionsfa¨hig, jedoch wahrscheinlich nicht rentabel ist.
In zuku¨nftigen Projekten sollte deshalb versta¨rktes Augenmerk auf Spezial-
abwa¨sser wie beispielsweise Deponiesickerwa¨sser oder Krankenhausabwa¨sser ge-
legt werden, in denen versta¨rkt fu¨r biologische Kla¨rstufen nicht-abbaubare Sub-
stanzen auftreten.
Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung und Charakterisierung neuartiger Ka-
talysatormaterialien zum Einsatz in der photokatalytischen Abwasserdetoxifizie-
rung. Die Modifizierung der Titandioxid-Katalysatoren sollte hierbei durch ver-
schiedenartige Dotierungskombinationen sowie durch Variation der Syntheserou-
ten erreicht werden. Die dargestellten Katalysatormaterialien wurden hinsicht-
lich Oberfla¨chengro¨ße, Phasenanteil, optischer Bandlu¨cke und verschiedener an-
derer Kenngro¨ßen charakterisiert. Weiterhin wurden fu¨r ausgewa¨hlte Katalysato-
ren Abbauleistungen bei der photochemischen Zersetzung diverser Sulfonamide
bestimmt. Aufgrund personeller Schwierigkeiten konnten die Abbauexperimente







Wie schon bei den Untersuchungen im Themengebiet der Mu¨nzmetall(I)-Queck-
silber(II)-sulfidhalogenide stellt die Ro¨ntgenpulverdiffraktometrie auch bei der
Charakterisierung von dotierten und undotierten Titandioxidkatalysatoren eine
der Standardmethoden dar. Neben einer schnellen U¨berpru¨fung auf ro¨ntgeno-
graphische Phasenreinheit einer Probe ermo¨glicht diese Methode die Ermittlung
verschiedener charakteristischer Messgro¨ßen der untersuchten Materialien.
Eine Verfeinerung der gemessenen Reflexe erlaubt beispielsweise eine Aussa-
ge u¨ber die Phasenzusammensetzung der untersuchten Probensubstanz. Diese
Untersuchungen ermo¨glichen im Bereich der Titandioxidkatalysatoren die Be-
rechnung der Phasenanteile der beiden wichtigsten Modifikationen Anatas und
Rutil. Weiterhin liefert eine Rietveld -Verfeinerung der Ro¨ntgenpulverdaten ei-
ne Aussage u¨ber die Elementarzellenparameter, was wiederum Ru¨ckschlu¨sse auf
den eventuellen Einbau einer Dotierungssubstanz in das Kristallgitter zula¨sst.
Die Verfeinerung der Ro¨ntgenpulverdaten sowie die Ermittlung der Phasenzu-
sammensetzung und der Elementarzellenparameter erfolgte hierbei unter Ver-
wendung des Programm GSAS [97].
Neben den genannten Kenndaten lassen sich aus den ro¨ntgenpulverdiffrakto-
metrischen Untersuchungen weiterhin Aussagen u¨ber die Gro¨ße koha¨rent streu-
ender Bereiche machen. Dies erlaubt die Bestimmung der Kristallinita¨t einer Pro-
be anhand der Verbreiterung ausgewa¨hlter Reflexe und somit eine Abscha¨tzung
der Gesamtoberfla¨che SPD einer Probensubstanz. Diese Gro¨ße gibt dabei die
Oberfla¨che aller Kristallite bei vollsta¨ndiger Separierung an. Bei der Berech-
nung wird dabei von der Annahme ausgegangen, dass alle Teilchen gleich groß
sind und eine kugelfo¨rmige Gestalt mit einem Durchmesser der mittleren Kris-
tallitgro¨ße besitzen. Eine Abweichung von der Kugelform fu¨hrt hierbei zu einer
Vergro¨ßerung der ermittelten Oberfla¨che. Gro¨ßere Abweichungen von der idealen
Kugelform sollten jedoch aufgrund der großen freien Oberfla¨chenenergie kaum
vorliegen. Diese Annahme wird durch durchgefu¨hrte rasterelektronenmikrosko-
pische Untersuchungen unterstu¨tzt.
Die Bestimmung der Reflexbreiten erfolgt durch Auswertung der jeweils inten-
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sita¨tssta¨rksten Reflexe von Anatas (101) und Rutil (110) unter Verwendung des
Programms PeakFit [225] mit der Anpassungsfunktion Voigt. Die Verbreiterung
der Reflexe setzt sich hierbei aus einem proben- und einem gera¨tespezifischen
Teil zusammen, so dass eine Korrektur der ermittelten Halbwertsbreiten H nach
der Funktion von B. E. Warren no¨tig ist. Diese wird mittels der gemessenen







Diese Korrekturfunktion ist streng nur fu¨r die U¨berlagerung von Gauß-Funktio-
nen gu¨ltig. Eine einfach anwendbare Korrekturfunktion fu¨r die hier angepassten
Voigt- und Pseudovoigt-Funktionen existiert nicht. Jedoch sollte aufgrund der ge-
ringen Kristallitgro¨ße und der daraus resultierenden hohen Halbwertsbreite der
untersuchten Reflexe der durch das Gera¨t bedingte Anteil an der Halbwertsbrei-
te sehr gering sein, so dass eine Verwendung der genannten Korrekturfunktion
zula¨ssig erscheint. Aus der so korrigierten Halbwertsbreite la¨sst sich mit Hilfe
der Scherrer -Gleichung die Kristallitgro¨ße L berechnen [226]. Es gilt:
L =
0,94 · λ
B(2θ) · cosθ (9.2)
Hierbei bezeichnet λ die Wellenla¨nge der verwendeten Strahlung, B(2θ) die Halb-
wertsbreite des Reflexes im Bogenmaß und θ den Beugungswinkel. Obwohl die
Scherrer -Gleichung streng nur fu¨r den Ro¨ntgenkleinwinkelbereich gu¨ltig ist, zei-
gen vielfa¨ltige Beispiele aus der Literatur, dass eine U¨bertragung der Beziehung
auf ho¨here Beugungswinkel problemlos gelingt [20, 226]. Die Berechnung der
Kristallitgro¨ße fu¨r Anatas und Rutil unter Verwendung anderer als der oben
genannten Reflexe liefert weitgehend identische Werte, so dass die Annahme
runder Kristallite als gerechtfertigt erscheint.
Der Vergleich der aus der mittleren Kristallitgro¨ße berechneten Oberfla¨che
SPD mit der aus Messungen der spezifischen Oberfla¨che nach der BET-Methode
ermittelten Oberfla¨chengro¨ße SBET ermo¨glicht eines Aussage u¨ber den Verknu¨p-
fungsgrad der Prima¨rteilchen untereinander.
Zur praktischen Durchfu¨hrung der Ro¨ntgenpulveruntersuchungen sei hier auf
Abschnitt 2.1.1 auf Seite 13 verwiesen. Als Winkelbereich fu¨r die Messungen
wurde 15° ≤ 2θ ≤ 60° gewa¨hlt, die Schrittweite betrug 0,01° bei einer Messzeit
von 10 s pro Schritt.
9.1.2 Messungen der spezifischen Oberfla¨chengro¨ße
Die Messung der spezifischen Oberfla¨che einer Substanz nach der BET-Methode
basiert auf der Physisorption eines Gases auf einer Substanzoberfla¨che. Die Me-
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thode wurde im Jahre 1938 von S. Brunauer, P. H. Emmet und E. Teller ent-
wickelt [227] und geht von der Tatsache aus, dass bis zu einem Druck p, der bei
rund einem Viertel des Dampfdrucks p0 bei der entsprechenden Messtempera-
tur liegt, lediglich eine monomolekulare Schicht auf der Feststoffoberfla¨che adsor-
biert wird. Bei bekanntem Platzbedarf eines adsorbierten Gasteilchens la¨sst sich
somit u¨ber das zur Adsorbtion verbrauchte Gasvolumen die Gro¨ße der Fla¨che
bestimmen, an der adsorbiert wird. Als Messgas findet hierbei in der Regel
Stickstoff Verwendung, der nahezu keinerlei Chemisorption aufweist.
Fu¨r die Messung werden etwa 0,3-0,5 g der zu untersuchenden Probe in einem
evakuierbaren Glasro¨hrchen mit flu¨ssigem Stickstoff geku¨hlt. Man dosiert nun
schrittweise das Messgas zu und bestimmt die Werte fu¨r das bei bestimmten
Dru¨cken pi adsorbierte Stickstoff-Volumen. Als Referenz wird zeitgleich eine
leeres Probengefa¨ß temperiert und befu¨llt, was eine genaue Ermittlung des durch
die Probe adsorbierten Gasvolumens erlaubt.
Die Berechung der spezifischen Oberfla¨che erfolgt aus fu¨nf Messpunkten pi in
einem Druckbereich von 0,05 ≤ pi
p0
≤ 0,25. Aus der Steigung M und dem Ordina-
tenabschnitt Y der Auftragung der fu¨nf gemessenen Druck-Volumen-Wertepaare
erfolgt bei bekanntem Platzbedarf eines N2-Moleku¨ls (AN2=0,162 nm
2) die Be-
rechnung der spezifischen Oberfla¨che SBET nach folgender Gleichung.
SBET =
AN2 · 6,023 · 1023
(22414 cm3 · p0)(1018 nm2m2 )(M + Y )
(9.3)
Die Volumendifferenz zwischen der Proben- und Referenzku¨vette la¨sst sich
durch das Befu¨llen beider Ku¨vetten mit Helium bestimmen oder bei Proben
mit bekannter Dichte aus der eingewogenen Probenmasse berechnen. Im Rah-
men dieser Arbeit wurde meist die Methode u¨ber die Berechung aus der Proben-




wurden Messungen mit Helium durchgefu¨hrt. Die Messungen erfolgten
mittels eines Gemini 2370 Surface Area Analyzers (Micromeretics). Die Pro-
ben wurden zur Entfernung eventuell adsorbierter Oberfla¨chenkontaminationen
wie beispielsweise Wasser vor der Messung mit der Probenvorbereitungsstati-
on FlowPrep 060 (Micromeretics) zwei Stunden bei 200 °C im Stickstoffstrom
ausgeheizt.
9.1.3 Rasterelektronenmikroskopie (REM)
Als erga¨nzende Methode zur Untersuchung der Katalysatormaterialien hinsicht-
lich Teilchenform und Teilchengro¨ßenverteilung hat sich die Rasterelektronenmi-
kroskopie bewa¨hrt. Die Probe wird hierbei mit einem leitenden Spezialklebeband
auf einem Aluminium-Probetra¨ger befestigt. Elektrisch nicht-leitende Proben
werden vor dem Einbringen in die Probenkammer mit einer du¨nnen Goldschicht
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besputtert, um die Oberfla¨che elektrisch leitfa¨hig zu machen und so lokale Aufla-
dungen zu vermeiden, die zu einer drastischen Beeintra¨chtigung der Bildqualita¨t
fu¨hren wu¨rden. Die so vorbehandelte Probe wird in die evakuierte Probenkam-
mer eingebracht und mit einem fokussierten Elektronenstrahl abgetastet. Die
Menge der wieder abgestrahlten Sekunda¨relektronen wird detektiert und gibt
Auskunft u¨ber das Oberfla¨chenprofil der Probe. Weitere Einzelheiten zur Theo-
rie und zur praktischen Durchfu¨hrung der Rasterelektronenmikroskopie finden
sich in [228, 229].
Die fu¨r die Titandioxidmaterialien durchgefu¨hrten rasterelektronenmikrosko-
pischen Untersuchungen wurden, wie schon die EDX-Analysen im ersten Teil
dieser Arbeit, mit einem Stereoscan 360 Mikroskop (Cambridge Instruments)
durchgefu¨hrt.
9.1.4 Rasterkraftmikroskopie (AFM)
Die Rasterkraftmikroskopie (Atomic Force Microscopy, AFM) ermo¨glicht anders
als die Rasterelektronenmikroskopie eine hochauflo¨sende Untersuchung auch
nicht-leitender Probenoberfla¨chen. Zur Untersuchung der Oberfla¨che wird die-
se bei der AFM mit einer feinen Spitze aus Silicium abgerastert. Diese Spitze
ist dabei an einer elastischen Federzunge befestigt, deren Auslenkung wieder-
um unter Verwendung eines Laserstrahl detektiert werden kann. Je nach Mess-
verfahren la¨sst sich sowohl direkt die Auslenkung der Feder als auch wie bei
dem im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Tabbing-Modus die A¨nderung der
Schwingfrequenz der Feder durch Wechselwirkungen mit der Probenoberfla¨che
detektieren. Die Feder mit der daran befestigten Messspitze wird zu diesem
Zweck mit ihrer Resonanzfrequenz angeregt und in einem geringen Abstand
u¨ber die Probenoberfla¨che gefu¨hrt. Durch die zwischen Spitze und Oberfla¨che
wirkenden van-der-Waals-Kra¨fte wird die Schwingfrequenz der Feder vera¨ndert,
was einen Ru¨ckschluss auf den Abstand der Spitze zur Oberfla¨che und damit
auf das Oberfla¨chenprofil zula¨sst. Der Vorteil des Tabbing-Modus liegt dabei in
einer geringeren mechanischen Belastung der Messspitzen, da ein Verhaken der
Spitze mit der Oberfla¨che und anschließendes Abbrechen oder Verschmutzen
weitgehend verhindert werden kann.
Im Rahmen dieser Arbeit kam die Rasterkraftmikroskopie ausschließlich bei
Untersuchungen zur Immobilisierung der Katalysatormaterialien zum Einsatz.
Hierzu wurden die Probensubstanzen durch Dip-Coating auf einem Glas- oder
Quarzglas-Tra¨ger abgeschieden, eingebrannt und anschließend rasterkraftmikro-
skopisch untersucht. Die beschriebenen Messungen wurden mit einemMultimode




Eine wichtige Charakterisierungsgro¨ße fu¨r Photokatalysatormaterialien ist die
Gro¨ße der optischen Bandlu¨cke, die einen direkten Ru¨ckschluss auf den maximal
nutzbaren Anteil des Sonnenspektrums zula¨sst. Zur Bestimmung dieser Kenn-
gro¨ße wird der Wendepunkt der Kurve der diffusen Reflexion gemessen, aus dem





Hierbei bezeichnet λR die Wellenla¨nge, die fu¨r den Wendepunkt der Messkurve
der diffusen Reflexion bestimmt wurde. Im Rahmen dieser Arbeit erscheint es
jedoch sinnvoller, die ermittelten Wellenla¨ngen direkt, also ohne die Berechnung
der optischen Bandlu¨cke zu vergleichen, da hierdurch ein direkterer Vergleich
der Katalysatormaterialien hinsichtlich der optimalen Ausnutzung des Sonnen-
spektrums mo¨glich ist.
Die Gro¨ße der optischen Bandlu¨cke von Titandioxidmaterialien wird in den
meisten Fa¨llen durch die Phasenzusammensetzung, also das Anatas-Rutil-Ver-
ha¨ltnis bestimmt. Der Grund dafu¨r ist der Unterschied der optischen Bandlu¨cken
der beiden Modifikationen. Rutil absorbiert Photonen mit einer Wellenla¨nge un-
ter 409 nm, wa¨hrend Anatas bei Wellenla¨ngen unterhalb von 384 nm absorbiert.
Diese Eigenschaft fu¨hrt zu einer sehr leichten Gelbfa¨rbung von Rutil.
Neben dem Phasenverha¨ltnis haben natu¨rlich auch Dotierungen des Titandi-
oxidmaterials einen Einfluss auf die Gro¨ße der optischen Bandlu¨cke. Weiterhin
ist zu beachten, dass bei Kristallitgro¨ßen unterhalb von etwa 10 nm die Energie-
entartung der Ba¨nder aufgehoben wird und die Kristallite quantenmechanisches
Verhalten zeigen. Dies fu¨hrt dazu, dass die Gro¨ße der Bandlu¨cke drastisch erho¨ht
wird.
Die im Rahmen dieser Arbeit durchgefu¨hrten Messungen erfolgten in einem
Wellenla¨ngenbereich zwischen 200 nm und 500 nm mit einem UV/VIS-Spek-
trometer Lambda 15 (Perkin-Elmer) mit eingebauter Ulbricht ’scher Kugel. Die
Steuerung des Gera¨tes sowie die Aufzeichnung der Messwerte erfolgte mittels
des Programmpaketes PECSS [230]. Die Proben wurden vor der Messung mit
Bariumsulfat verrieben und in eine Ha¨lfte der Probenku¨vette gefu¨llt. Als Refe-
renzsubstanz diente reines Bariumsulfat.
9.2 Pra¨parative Grundlagen
Zur Synthese katalytisch aktiver Materialien existieren diverse grundlagenori-
entierte Untersuchungen, die Darstellungsmethoden aus gasfo¨rmigen, flu¨ssigen
oder festen Phasen behandeln. Da ein wesentlicher Teilbereich dieser Arbeit
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die Variationen der Synthesemethode umfasst, sollen die entscheidenen Aspekte
der Pra¨paration in den entsprechenden Unterabschnitten direkt angesprochen
werden. Fu¨r eine allgemeine U¨bersicht zu Synthesemethoden fu¨r Katalysatorma-






Unter dem Begriff Dotierung versteht man den Einbau von Fremdatomen in
einen Halbleiter zwecks Vera¨nderung der elektrischen Eigenschaften des Mate-
rials [233]. Je nach Art des Dotierungselementes unterscheidet man zwischen
zwei Hauptdotierungsvarianten. Unter einer n-Dotierung versteht man allgemein
einen zu einem Elektronenu¨berschuss fu¨hrenden Elementeinbau, wa¨hrend eine
p-Dotierung einen U¨berschuss an positiven Ladungen zur Folge hat.
Fu¨r dotierte Titandioxid-Photokatalysatoren finden sich in der Literatur Un-
tersuchungen zu sowohl p- als auch n-dotierten Materialien. Hierbei bieten sich
Dotierungselemente an, deren Oxide stabil und nicht flu¨chtig sind. Weiterhin ist
fu¨r den Einsatz zur Photokatalyse in flu¨ssigen Phasen auf eine geringe Lo¨slich-
keit der Dotierungselementoxide zu achten, um Auswaschungen zu vermeiden.
Wa¨hrend sich die meisten Arbeiten mit dem Einfluss der Dotierung auf ver-
schiedene Materialeigenschaften bescha¨ftigen, ist die Struktur und Verteilung
der Dotierungselemente im Titandioxid bisher kaum untersucht. Je nach Menge
und Herstellungsverfahren ko¨nnen die Ionen der verwendeten Dotierungssub-
stanz innerhalb der Titandioxidmatrix in Form einer festen Lo¨sung vorliegen.
Diese homogene Verteilung innerhalb des Kristallverbandes ist von der Lo¨slich-
keit des entsprechenden Metalloxides in Titandioxid abha¨ngig, die jedoch fu¨r
die meisten Substanzen noch unbekannt ist. Weiterhin liegt die tatsa¨chlich in
die TiO2-Matrix eingebaute Stoffmenge bei den meisten Synthesemethoden un-
terhalb der maximal mo¨glichen Dotierungskonzentration. Neben dieser relativ
homogenen Verteilung besteht die Mo¨glichkeit der lokalen Bildung bina¨rer oder
tertna¨rer Metalloxide, die sowohl im Inneren des Katalysatormaterials als auch
an der Partikeloberfla¨che auftreten ko¨nnen. Die Bildung solcher o¨rtlichen Kon-
zentrationsmaxima wird durch eine geringe Lo¨slichkeit bzw. durch eine zu hohe
Dotierungssubstanzmenge versta¨rkt. Lokale Oberfla¨chenbedeckungen der TiO2-
Partikel mit U¨bergangsmetalloxiden werden in der Literatur meist unter dem
Begriff surface spreading behandelt [234]. Die Beeinflussung der Materialeigen-
schaften durch die Bildung von Mischphasen oder terna¨ren Oxiden sowie die
Eigenschaften der reinen terna¨ren Oxide wurde in der Vergangenheit vor allem
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fu¨r die Substanzklassen der Erdalkalimetalltitanate untersucht [235–238].
Die Gru¨nde fu¨r eine Dotierung von Titandioxid-Photokatalysatoren sind viel-
fa¨ltig. Einer der wichtigsten Gesichtspunkte hierbei ist die Stabilisierung der
durch die Photonen induzierten Elektronen-Loch-Paare durch sogenanntes trap-
ping und eine damit verbundene Verlangsamung der Rekombination. Die Herab-
setzung der Geschwindigkeit dieser Konkurrenzreaktion bewirkt so eine erho¨hte
Quantenausbeute der Katalysatoren. Es ist jedoch zu bemerken, dass eine un-
geeignete Dotierung innerhalb der Bandlu¨cke des Halbleitermaterials weitere
Energieniveaus erzeugen kann, die als Rekombinationszentren fu¨r die Elektro-
nen-Loch-Paare dienen ko¨nnen und so die katalytische Aktivita¨t des Materials
deutlich verringern ko¨nnen. Diese Beobachtungen wurden vor Allem bei Mo-
lybda¨n- und Vanadium-dotiertem Titandioxid beschrieben [239].
Eine weitere mo¨gliche Auswirkung von Dotierungselementen auf das Halb-
leitermaterial liegt in der Verschiebung der Absorptionskante und einer damit
verbundenen erho¨hten Nutzung des natu¨rlichen Sonnenspektrums. Hierbei ist je-
doch zu beachten, dass eine solche Verschiebung andererseits eine Verminderung
der Oxidationskraft des Katalysators zur Folge haben kann.
Durch den Einbau von Fremdionen in die Titandioxidmatrix lassen sich weiter-
hin Spannungen oder Versetzungen im Kristallverband erzeugen, die im Verlauf
von Oberfla¨chenreaktionen als bevorzugte Adsorptionsstellen fungieren ko¨nnen.
A¨hnliche Reaktionen ko¨nnen durch das oben beschriebene surface spreading her-
vorgerufen werden.
Neben den bisher genannten Einflu¨ssen einer Dotierung auf das Halbleiterma-
terial lassen sich ferner Vera¨nderungen der Phasenzusammensetzung, der mitt-
leren Kristallitgro¨ße oder der spezifischen Oberfla¨che der Katalysatoren feststel-
len. Bisher ist jedoch keine Vorhersage und somit gezielte Beeinflussung dieser
Materialeigenschaften mo¨glich. Weiterhin existieren systematische Untersuchun-
gen bislang nur fu¨r Vanadium-dotierte Photokatalysatoren [240, 241]. Einzelne
Untersuchungen finden sich weiterhin fu¨r die Dotierungselemente Eisen [241–
246], Wolfram [247, 248], Bismut [249], Chrom [241, 250], Calcium [248, 251]
sowie diverse U¨bergangsmetalle [252–254], Edelmetalle [255] und Lanthanoide
[256–258].
Im Rahmen seiner Dissertation gelang es K. Vogelsang den Einfluss verschiede-
ner Dotierungselemente und -konzentrationen auf die physikalischen Eigenschaf-
ten der Titandioxidmaterialien zu beschreiben [224]. Neben der Auswirkung
einer Dotierung auf die spezifische Oberfla¨che, die Kristallitgro¨ße, das Phasen-
verha¨ltnis, die Oberfla¨chenazidita¨t und die Bandlu¨cke wurde die photokatalyti-
sche Aktivita¨t der Katalysatormaterialien anhand von Abbauexperimenten an
Modellsubstanzen in Zusammenarbeit mit T. Ebbinghaus untersucht [223]. Im
Verlauf der genannten Arbeiten wurden sowohl n-dotierte Katalysatoren mit
Aluminium, Gallium, Indium und Eisen als auch p-dotierte Materialien mit Va-
nadium und Niob dargestellt und untersucht. Zusammenfassend konnte keine
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einheitliche Korrelation zwischen Dotierungselement und den untersuchten Ma-
terialeigenschaften ermittelt werden, jedoch ergaben die Untersuchungen insge-
samt einen positiven Einfluss der Dotierung auf die katalytische Aktivita¨t. Die
deutlichste Steigerung der formalen Quanteneffizienz FQE und damit der pho-
tokatalytischen Reaktivita¨t konnte fu¨r die Dotierungselemente Alumium und
Indium ermittelt werden. Die gro¨ßten spezifischen Oberfla¨chen sowie eine bevor-
zugte Bildung der Anatas-Modifikation wurden fu¨r Aluminium- und Zirkonium-
dotierte Titandioxide beobachtet, wa¨hrend die Ausnutzung des natu¨rlichen Son-
nenspektrums fu¨r Zirkonium-dotierte oder reine Titandioxidmaterialien am Bes-
ten gewa¨hrleistet war.
Wa¨hrend im Rahmen der bisher durchgefu¨hrten Untersuchungen immer mono-
dotierte Katalysatormaterialien synthetisiert und charakterisiert wurden, sollte
bei den hier beschriebenen Experimenten daru¨berhinaus der Einfluss einer Bi-
dotierung auf die Materialeigenschaften ermittelt werden. Hierbei kamen Ka-
talysatoren mit einer gleichzeitigen p- und n-Dotierung zum Einsatz, um eine
simultane Stabilisierung des im Halbleitermaterial gebildeten Elektrons und De-
fektelektrons zu erreichen. Um eine gute Vergleichbarkeit mit den von K. Vo-
gelsang beschriebenen Katalysatoren zu gewa¨hrleisten, wurden die bidotierten
Katalysatoren mit der gleichen Pra¨parationsmethode synthetisiert.
10.2 Synthesemethode
Die Synthese der bidotierten Titandioxidkatalysatoren erfolgt u¨ber den Reak-
tionsweg der Ko-Fa¨llung, bei der sowohl die Titandioxidkomponente als auch
das Dotierungselement in gelo¨ster Form miteinander vermischt werden und an-
schließend durch die Entfernung des Lo¨sungsmittel simultan ausgefa¨llt und dann
getempert werden. Gegenu¨ber einer Festko¨rperreaktion bietet dieses Verfah-
ren den Vorteil einer ho¨heren Reaktionsgeschwindigkeit und geringerer thermi-
scher Belastung des Katalysatormaterials, die wiederum durch Sintervorga¨nge
zu einer geringeren spezifischen Oberfla¨che fu¨hren wu¨rde. Weiterhin wu¨rde bei
Festko¨rperreaktionen durch die fu¨r die Diffusionsvorga¨nge beno¨tigten hohen
Temperaturen die Bildung der Rutil-Modifikation bevorzugt, wa¨hrend bei den
relativ niedrigen thermischen Belastungen des gewa¨hlten Reaktionsweges die
Anatas-Modifikation gebildet werden kann.
Die Synthese der Katalysatormaterialien erfolgt in Anlehnung an die von
K. Kato et al. angegebene Darstellungsvorschrift [259]. Zur Pra¨paration der
bidotierten Titandioxidkatalysatoren werden 14,2 g (0,05 mol) Titan(IV)-tetra-
isopropanolat (98%, Chempur), 5,3 g (0,05 mol) Diethanolamin (p.a., Chempur)
und die beiden zur Dotierung verwendeten Substanzen in 100 ml absolutiertem
Ethanol gelo¨st. Da es sich bei den Dotierungssubstanzen meist um an der Luft
nicht hydrolysebesta¨ndige Halogenide handelt, erfolgt die Handhabung und das
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Abwiegen im argongefu¨llten Handschuhkasten. Nachdem alle Substanzen gelo¨st
sind, werden 0,9 ml (0,05 mol) destilliertes Wasser unter sta¨ndigem Ru¨hren lang-
sam in kleinen Tropfen zugegeben, so dass eine klare Lo¨sung erhalten wird. Das
Lo¨sungsmittel wird daraufhin bei etwa 60°C im Rotationsverdampfer abdestil-
liert und der entstandene Feststoff in einen Porzellantiegel u¨berfu¨hrt.
Das so erhaltene Rohprodukt wird an der Luft bei Temperaturen zwischen
400 °C und 600° C in den Titandioxid-Katalysator umgewandelt. Hierbei er-
folgt der Tempervorgang nach einem zweistu¨ndigen Aufheizen des Ofens auf die
gewu¨nschte Temperatur in einem Zeitraum von 15 Stunden. Nach Ablauf dieses
Zeitraums wird der Ofen innerhalb von mindestens zwei Stunden auf Raumtem-
peratur abgeku¨hlt.
10.3 Verwendete Dotierungselemente
Als Dotierungselemente kamen in den hier beschriebenen Versuchsreihen Niob,
Aluminium und Eisen zum Einsatz.
Das Verwendung von Niob als Dotierungselement wurde in vereinzelten Un-
tersuchungen meist zusammen mit Vanadium-dotierten Titandioxidmaterialien
beschrieben. Neben dem Auftreten des oben bereits beschriebenen surface sprea-
dings existieren u¨ber die katalytische Aktivita¨t Nb-dotierter Photokatalysatoren
widerspru¨chliche Angaben [260, 261]. So konnte bei der photokatalytischen H2-
Bildung ein positiver Effekt auf die katalytische Aktivita¨t beobachtet werden,
wa¨hrend die Zersetzung von CCl4 geringfu¨gig vermindert wurde.
Die Lo¨slichkeit von Nb5+-Ionen in Titandioxid ist bisher kaum beschrieben.
Aufgrund des Ionenradius von 0,64 A˚ ist jedoch eine geringfu¨gig ho¨here Lo¨slich-
keit als beispielsweise fu¨r Alumium (0,5% bis 2,0%) zu erwarten.
Aluminium als Dotierungselement fu¨r Titandioxid-Photokatalysatoren ist bis-
her in der Literatur nur sehr wenig untersucht. Neben den von K. Vogelsang
im Rahmen seiner Dissertation beschriebenen Experimenten [224] bescha¨ftigen
sich die meisten Arbeiten mit Gemengen aus TiO2 und Al2O3 mit sehr hohen
Anteilen von Al2O3 oberhalb von 10 Gew.-%, so dass der Begriff Dotierung fu¨r
diese Materialien nicht mehr zutreffend ist [262].
Als Dotierungselement besitzt Aluminium einige vorteilhafte Eigenschaften.
Neben seiner Ungiftigkeit und guten Verfu¨gbarkeit ist das im Katalysatormate-
rial vorliegende Al2O3 in Wasser sowie bei den in ga¨ngigen Abwa¨ssern vorherr-
schenden Bedingungen nahezu unlo¨slich. Weiterhin zeichnet sich das Element
durch eine sehr hohe Redox-Stabilita¨t aus, so dass es im Rahmen der TiO2-
Photokatalyse kaum zu reduzieren ist. Im Rahmen seiner Dissertation konnte
K. Vogelsang weiterhin neben einer erho¨hten formalen Quanteneffizienz fu¨r Alu-




Zur Lo¨slichkeit von Al3+ in Titandioxid ist bisher wenig bekannt. Die beschrie-
benen Daten beziehen sich meist auf relativ hohe Temperaturen oberhalb von
1000 °C und geben nur geringe Lo¨slichkeiten von etwa 0,5% bis 2% an [263]. Ei-
ne mo¨gliche Erkla¨rung fu¨r die relativ geringe Lo¨slichkeit ist hierbei der deutlich
geringere Ionenradius der Al3+-Ions, der bei oktaedrischer Koordination ledig-
lich 0,535 A˚ betra¨gt. Der effektive Ionenradius fu¨r ein oktaedrisch koordiniertes
Ti4+-Ion betra¨gt 0,605 A˚ [264].
Zur Dotierung verschiedener Titandioxidmaterialien mit Eisen-Ionen existie-
ren inzwischen eine Vielzahl von Untersuchungen [241–246]. Gerade in ju¨ngerer
Zeit werden versta¨rkt die Einflu¨sse einer solchen Dotierung auf die photokataly-
tische Aktivita¨t beschrieben, wobei eine zweifelsfreie Aussage u¨ber die Vera¨nde-
rung der Katalysatorwirksamkeit bisher noch nicht erhalten werden konnte.
Wa¨hrend einige Untersuchungen bei einer Dotierung des Titandioxids mit Ei-
sen eine Steigerung der katalytischen Aktivita¨t beschreiben [245], beobachten
andere Autoren eine Abnahme der katalytischen Wirksamkeit [241].
Als Dotierungselement besitzt Eisen einige positive Voraussetzungen. Seine
Oxide sind ungiftig und bei den in ga¨ngigen Abwa¨ssern vorherrschenden pH-
Werten nur schwer lo¨slich. Weiterhin ist Eisen preiswert und auch in großen
Mengen verfu¨gbar. Der Ionenradius von Fe3+ in oktaedrischer Umgebung ist
mit 0,645 A˚ nur geringfu¨gig gro¨ßer als der fu¨r entsprechend koordinierte Ti4+-
Ionen beschriebene Radius von 0,605 A˚, so dass die Verzerrung der Titandi-
oxid-Kristallstruktur nur gering ausfallen sollte [264]. Zur Lo¨slichkeit von Fe3+
in Titandioxid existieren bisher kaum Untersuchungen im Temperaturbereich
unterhalb von 1200 °C, jedoch deuten einzelne Experimente auf eine Lo¨slichkeit
zwischen 0,1% und 1% hin [265].
Zum Einfluss einer Nb-Dotierung auf die katalytische Aktivita¨t der TiO2-
Materialien wurde zu Beginn der hier dokumentierten Arbeiten in Zusammen-
arbeit mit K. Vogelsang eine Versuchsreihe mit Dotierungselementkonzentratio-
nen zwischen 0,5 mol% und 3,0 mol% durchgefu¨hrt. Als Dotierungsverbindung
wurde fu¨r die Katalysatormaterialien NbCl5 verwendet, welches unter Schutz-
gasatmospha¨re eingewogen wurde. Die Pra¨paration der Katalysatoren erfolgte
entsprechend der in Abschnitt 10.2 geschilderten Syntheseroute.
In zwei weiteren Versuchsreihen wurden bidotierte Titandioxidmaterialien mit
den Dotierungselementkombinationen Aluminium/Niob und Eisen/Niob synthe-
tisiert und untersucht. Als Dotierungsverbindungen kamen hierbei AlCl3, NbCl5
und FeCl3 zum Einsatz. Die beno¨tigten Substanzmengen wurden unter Schutz-
gasatmospha¨re eingewogen. Die Pra¨paration der Katalysatormaterialien erfolgte
dann nach der in Abschnitt 10.2 beschriebenen Vorgehensweise.
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Tabelle 10.1: Ermittelte Kenngro¨ßen unterschiedlicher TiO2-Photokatalysato-
ren mit Niobdotierung. H kennzeichnet die Halbwertsbreite im Pul-
verdiffraktogramm, L den mittleren Kristalldurchmesser, SPD die
daraus berechnete spezifische Oberfla¨che, SBET die nach der BET-
Methode bestimmte spezifische Oberfla¨che und λR die Wellenla¨nge
des Wendepunktes der Kurve der diffusen optischen Reflexion.
x(Nb) TT xAnatas H L SPD SBET SPD λR
[mol%] [°C] [%] [°2θ] [A˚] [m2·g−1] [m2·g−1] SBET [nm]
0,5 400 100 0,609 139,7 101,0 70,2 1,44 378
0,5 450 100 0,579 146,9 96,1 66,9 1,44 380
0,5 500 99 0,515 165,4 85,3 48,5 1,76 383
0,5 600 49 0,256 332,6 42,4 8,7 4,88 409
1,0 400 100 0,607 140,3 100,6 68,4 1,47 375
1,0 450 100 0,604 141,0 100,1 64,9 1,54 379
1,0 500 100 0,584 145,9 96,8 59,0 1,64 379
1,0 600 99 0,445 191,5 73,7 48,2 1,53 380
2,0 400 100 0,785 108,5 130,1 81,2 1,60 376
2,0 450 100 0,732 116,4 121,3 71,2 1,70 379
2,0 500 100 0,657 129,5 109,0 69,3 1,57 379
2,0 600 99 0,465 183,1 77,1 54,4 1,42 376
3,0 400 100 0,815 104,5 135,0 89,7 1,51 378
3,0 450 100 0,796 107,0 131,9 76,2 1,73 380
3,0 500 100 0,692 123,0 114,7 66,9 1,71 383
3,0 600 100 0,484 175,9 80,2 54,8 1,46 378
10.4 Experimentelle Ergebnisse
Die fu¨r die dargestellten Katalysatormaterialien ermittelten Kenngro¨ßen sind
fu¨r die einzelnen Versuchsreihen in den Tabellen 10.1 bis 10.3 dargestellt.
Da besonders fu¨r Vanadium- und Niob-dotierte Titandioxidmaterialien im-
mer wieder von Entmischungsvorga¨ngen wa¨hrend des Tempervorgangs berichtet
wird [234], wurden die dargestellten Katalysatorproben mittels Ramanspektro-
skopie auf eventuell auftretende Fremdlinien untersucht. Exemplarisch sind in
den Abbildungen 10.1 bis 10.3 die Ramanspektren fu¨r die bei 600 °C getemper-
ten Katalysatorproben im Wellenzahlbereich zwischen 750 cm−1 und 1200 cm−1
dargestellt.
Fu¨r die monodotierten Materialien ist bei allen Proben bei etwa 798 cm−1
der erste Oberton einer Anatasschwingung der Rasse B1g zu erkennen. Bei den
Katalysatorproben mit einem Niob-Anteil von 2% und 3% ist zusa¨tzlich eine
breite Linie im Bereich von etwa 860 cm−1 zu beobachten, die keiner bekannten
Titandioxid-Schwingung zugeordnet werden kann. Es ist deshalb davon auszuge-
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Tabelle 10.2: Ermittelte Kenngro¨ßen unterschiedlicher TiO2-Photokatalysato-
ren mit Alumium- und Niobdotierung. H kennzeichnet die Halb-
wertsbreite im Pulverdiffraktogramm, L den mittleren Kristall-
durchmesser, SPD die daraus berechnete spezifische Oberfla¨che,
SBET die nach der BET-Methode bestimmte spezifische Oberfla¨che
und λR die Wellenla¨nge des Wendepunktes der Kurve der diffusen
optischen Reflexion.
x(Al,Nb) TT xAnatas H L SPD SBET SPD λR
[mol%] [°C] [%] [°2θ] [A˚] [m2·g−1] [m2·g−1] SBET [nm]
0,5 400 100 0,596 142,8 98,8 65,8 1,50 377
0,5 450 100 0,560 152,1 92,8 59,9 1,55 376
0,5 500 100 0,549 155,1 91,0 54,9 1,66 381
0,5 600 98 0,352 241,8 58,4 33,8 3,92 390
1,0 400 100 0,658 129,5 109,0 69,7 1,56 375
1,0 450 100 0,615 138,5 101,9 64,5 1,58 376
1,0 500 100 0,547 155,6 90,7 57,5 1,58 380
1,0 600 100 0,456 186,7 75,8 47,6 1,59 380
2,0 400 100 0,789 108,0 130,7 88,0 1,49 372
2,0 450 100 0,754 112,9 125,0 82,0 1,52 376
2,0 500 100 0,762 111,7 126,4 73,1 1,73 378
2,0 600 100 0,633 134,4 105,0 66,5 1,58 376
3,0 400 100 0,885 96,2 146,7 93,8 1,55 373
3,0 450 100 0,846 100,6 140,3 87,1 1,61 375
3,0 500 93 0,848 100,4 140,6 79,7 1,76 378
3,0 600 100 0,678 122,5 115,3 60,6 1,90 378
hen, dass dieses Messsignal von Schwingungen einer auf der Oberfla¨che der TiO2-
Partikel abgeschiedenen Schicht von Niob(V)-oxid hervorgerufen wird. Diese An-
nahme wird durch Literaturberichte besta¨tigt [266]. Da die genannten Signale
fu¨r die Nb-dotierten Titandioxidmaterialien nur bei den beiden angesprochenen
Proben auftraten, liegen die Nb-Atome bei geringeren Dotierungskonzentratio-
nen und Tempertemperaturen mit hoher Wahrscheinlichkeit homogen verteilt
im TiO2-Wirtsgitter vor.
Die Ramanspektren der mit Al3+ und und Nb5+ aquimolar dotierten Katalysa-
toren zeigen deutliche A¨hnlichkeiten zu den bereits fu¨r die monodotierten Mate-
rialien beschriebenen Kurvenverla¨ufen. Bei allen Proben ist bei etwa 798 cm−1
wiederum der erste Oberton einer Anatasschwingung der Rasse B1g zu erken-
nen. Zusa¨tzlich tritt bei den Katalysatoren mit ho¨heren Dotierungselementkon-
zentrationen (1% bis 3%) eine breite Linie im Bereich von 860 cm−1 auf, die
wie schon bei den monodotierten Katalysatormaterialien von einer oberfla¨chli-
chen Bedeckung der TiO2-Partikel mit Niob(V)-oxid hervorgerufen wird. Bei
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Tabelle 10.3: Ermittelte Kenngro¨ßen unterschiedlicher TiO2-Photokatalysato-
ren mit Eisen- und Niobdotierung. H kennzeichnet die Halbwerts-
breite im Pulverdiffraktogramm, L den mittleren Kristalldurchmes-
ser, SPD die daraus berechnete spezifische Oberfla¨che, SBET die
nach der BET-Methode bestimmte spezifische Oberfla¨che und λR
die Wellenla¨nge des Wendepunktes der Kurve der diffusen opti-
schen Reflexion.
x(Fe,Nb) TT xAnatas H L SPD SBET SPD λR
[mol%] [°C] [%] [°2θ] [A˚] [m2·g−1] [m2·g−1] SBET [nm]
0,5 400 100 0,658 129,3 109,1 66,4 1,64 375
0,5 450 100 0,542 157,0 89,9 58,4 1,54 373
0,5 500 100 0,479 177,6 79,9 50,3 1,58 376
0,5 600 93 0,220 386,5 36,5 23,6 1,55 375
1,0 400 100 0,667 127,7 110,5 78,9 1,40 373
1,0 450 100 0,599 142,0 99,4 62,4 1,59 376
1,0 500 100 0,576 147,9 95,5 56,9 1,68 378
1,0 600 99 0,326 261,2 54,0 37,2 1,45 377
2,0 400 100 0,794 107,3 131,6 85,4 1,54 376
2,0 450 100 0,743 114,6 123,1 70,3 1,75 378
2,0 500 100 0,680 125,2 112,8 65,0 1,73 379
2,0 600 100 0,428 198,9 71,0 39,8 1,78 376
3,0 400 100 0,849 100,2 140,8 82,0 1,72 378
3,0 450 100 0,794 107,1 131,7 71,0 1,86 381
3,0 500 100 0,625 136,2 103,6 62,9 1,65 381
3,0 600 92 0,343 247,9 56,9 32,6 1,75 377
den bidotierten Katalysatormaterialien mit Aluminium und Niob traten diese
Linien jedoch nur bei den drei genannten Proben auf, so dass fu¨r die bei ge-
ringeren Tempertemperaturen oder mit geringeren Dotierungskonzentrationen
synthetisierten Proben von einer homogenen Verteilung der Dotierungsatome
ausgegangen werden kann.
Die in Abbildung 10.3 gezeigten Ramanspektren der Fe/Nb-dotierten Kata-
lysatormaterialien deuten fu¨r die Proben mit ho¨heren Dotierungselementkon-
zentrationen ebenfalls auf Entmischungsvorga¨nge zwischen Wirtsmaterial und
Dotierungskomponente hin. Neben dem bereits in den oben genannten Spektren
beschriebenen ersten Oberton einer Anatasschwingung bei 798 cm−1 ko¨nnen fu¨r
die Proben mit einer Dotierungskonzentration zwischen 1% und 3% wiederum
stark verbreiterte Linien im Bereich von 860 cm−1 beobachtet werden. Diese
Hinweise auf eine oberfla¨chliche Bedeckung der TiO2-Partikel mit Niob(V)-oxid
traten fu¨r die Fe/Nb-dotierten Katalysatoren nur bei den drei genannten Pro-


















































Abbildung 10.2: Raman-Spektrum der bei 600 °C getemperten Al/Nb-dotierten
Photokatalysatoren.
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Abbildung 10.3: Raman-Spektrum der bei 600 °C getemperten Fe/Nb-
bidotierten Photokatalysatoren.
elementkonzentrationn kann somit wiederum von einer homogenen Verteilung
der Dotierungsatome im TiO2-Wirtsgitter ausgegangen werden.
Die Abbildungen 10.4 bis 10.6 zeigen die mittels der Ro¨ntgenpulverdiffrak-
tometrie ermittelten Anatas-Phasenanteil der einzelnen Katalysatormaterialien.
Die Vergleichswerte fu¨r die undotierten TiO2-Materialien sind der Dissertation
von K. Vogelsang entnommen [224]. Fu¨r die Nb-monodotierten Katalysatoren
zeigt sich ab einer Dotierungskonzentration von 1% eine sehr gute Stabilisierung
der Anatasmodifikation auch bei ho¨heren Reaktiontemperaturen. Lediglich die
Probe mit 0,5%iger Dotierung zeigt bei hohen Calcinierungstemperaturen deut-
liche Phasenanteile von Rutil. Der Effekt der Stabilisierung der Anatas-Modifika-
tion durch Dotierung konnte bereits bei anderen Dotierungselementen besta¨tigt
werden [224].
Wie bei den monodotierten Katalysatoren zeigt sich auch bei den Al/Nb-bi-
dotierten Materialien eine sehr gute Stabilisierung der Anatas-Phase selbst bei
ho¨heren Temperaturen. So genu¨gt bereits eine 0,5%ige Dotierung mit Alumini-
um und Niob, um auch bei 600°C die Bildung von Rutil noch nahezu vollsta¨ndig
zu unterdru¨cken. Die Abnahme des Anatasanteils bei 3%iger Dotierung und
500°C ist mo¨glicherweise auf die bereits oben erwa¨hnten Entmischungsvorga¨nge
zuru¨ckzufu¨hren.
Abbildung 10.6 belegt auch fu¨r eine Bidotierung von Titandioxid mit Eisen





























Abbildung 10.4: Anatas-Anteil von Nb-dotierten Photokatalysatoren in
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Abbildung 10.5: Anatas-Anteil von Al/Nb-dotierten Photokatalysatoren in
Abha¨ngigkeit der Dotierungskonzentration und der Tempertem-
peratur.
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Abbildung 10.6: Anatas-Anteil von Fe/Nb-bidotierten Photokatalysatoren in
Abha¨ngigkeit der Dotierungskonzentration und der Tempertem-
peratur.
relativ geringen Dotierungselementkonzentrationen von 0,5% bis 1,0% erreicht
man bei mittleren Calcinierungstemperaturen eine vollsta¨ndige Unterdru¨ckung
der Rutilmodifikation. Die Verringerung des Anatas-Anteils bei 600°C fu¨r die
3,0%ige Dotierung ist mo¨glicherweise auf die bei den Raman-Untersuchungen
angesprochenen Entmischungsvorga¨nge zuru¨ckzufu¨hren.
In den Abbildungen 10.7 bis 10.9 sind die aus ro¨ntgenographischen Messungen
bestimmten Halbwertsbreiten des (101)-Reflexes der Anatasphase dargestellt.
Erwartungsgema¨ß fu¨hrt eine Steigerung der Calcinierungstemperatur zu einer
Abnahme der im Pulverdiffraktogramm beobachteten Halbwertsbreiten, was auf
eine gesteigerte Kristallinita¨t der Probensubstanz hindeutet. Eine Erho¨hung der
Konzentration der Dotierungselemente wirkt einer verbesserten Kristallinita¨t
durch die Erzeugung von Kristallbaufehlern und Fehlstellen entgegen und fu¨hrt
so zu einer Zunahme der Halbwertsbreite der Beugungsreflexe. Die beschriebe-
nen Zusammenha¨nge lassen sich sowohl fu¨r die monodotierten Proben, als auch
fu¨r die beiden Versuchsreihen mit bidotierten Materialien beobachten.
Aus den ermittelten Halbwertsbreiten lassen sich fu¨r die einzelnen Katalysator-
substanzen die in den Abbildungen 10.10 bis 10.12 dargestellten mittleren Kris-
tallitdurchmesser ableiten. Hierbei ergibt sich wiederum fu¨r die bei ho¨heren Tem-
peraturen calcinierten Proben eine Steigerung der Kristallinita¨t und damit der






















Abbildung 10.7: Halbwertsbreite des (101)-Reflexes der Anatas-Phase in Nb-
dotierten Photokatalysatoren in Abha¨ngigkeit der Dotierungs-
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Abbildung 10.8: Halbwertsbreite des (101)-Reflexes der Anatas-Phase in Al/Nb-
dotierten Photokatalysatoren in Abha¨ngigkeit der Dotierungs-
konzentration und der Tempertemperatur.
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Abbildung 10.9: Halbwertsbreite des (101)-Reflexes der Anatas-Phase in Fe/Nb-
bidotierten Photokatalysatoren in Abha¨ngigkeit der Dotie-

























Abbildung 10.10: Durchschnittliche Kristallitgro¨ße L in Nb-dotierten Photoka-
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Abbildung 10.11: Durchschnittliche Kristallitgro¨ße L in Al/Nb-dotierten Pho-
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Abbildung 10.12: Durchschnittliche Kristallitgro¨ße L in Fe/Nb-bidotierten Pho-
tokatalysatoren in Abha¨ngigkeit der Dotierungskonzentration
und der Tempertemperatur.
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Abbildung 10.13: Aus PD-Daten berechnete spezifische Oberfla¨che von Nb-
dotierten Photokatalysatoren in Abha¨ngigkeit der Dotierungs-
konzentration und der Tempertemperatur.
te der bei 600°C getemperten Probensubstanzen mit Nb- und Fe/Nb-Dotierung.
Eine Erho¨hung der Dotierungselementkonzentration fu¨hrt durch die vermehrte
Sto¨rung des Titandioxid-Wirtsgitters in allen drei Versuchsreihen zur Bildung
kleinerer Kristallite.
Unter der Annahme kugelfo¨rmiger Kristallite lassen sich mit Hilfe der ermittel-
ten Kristallitgro¨ße Werte fu¨r die spezifische Oberfla¨che der Probe berechnen. Die
so erhaltenen inneren Oberfla¨chen SPD sind in den Abbildungen 10.13 bis 10.15
dargestellt. Erwartungsgema¨ß besitzen jeweils die Proben mit der ho¨chsten Do-
tierungselementkonzentration und der geringsten Calcinierungstemperatur die
gro¨ßten spezifischen Oberfla¨chen. Besonders bei den spezifischen Oberfla¨chen
der Fe/Nb-dotierten Katalysatormaterialien zeigt sich zwischen den bei 500°C
und 600°C getemperten Proben eine u¨berproportionale Verkleinerung der spe-
zifischen Oberfla¨che. Eine Erkla¨rung dieser besonders deutlichen Unterschiede
durch eventuelle Entmischungsvorga¨nge und einem damit verbundenen verbes-
serten Kristallwachstum der Titandioxidphase ist wahrscheinlich. Weitere Ein-
flu¨sse durch eventuelle Entmischungsvorga¨nge auf die Kristallitgro¨ße oder die
Gro¨ße der inneren Oberfla¨che sind nicht erkennbar.
Neben der aus PD-Daten berechneten spezifischen Oberfla¨che der Katalysa-
tormaterialien wurde die spezifische Oberfla¨chengro¨ße nach der BET-Methode
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Abbildung 10.14: Aus PD-Daten berechnete spezifische Oberfla¨che von Al/Nb-
dotierten Photokatalysatoren in Abha¨ngigkeit der Dotierungs-
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Abbildung 10.15: Aus PD-Daten berechnete spezifische Oberfla¨che von Fe/Nb-
bidotierten Photokatalysatoren in Abha¨ngigkeit der Dotie-
rungskonzentration und der Tempertemperatur.
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Abbildung 10.16: Spezifische Oberfla¨che von Nb-dotierten Photokatalysatoren
nach der BET-Methode in Abha¨ngigkeit der Dotierungskon-
zentration und der Tempertemperatur.
bestimmt. Die erhaltenen Ergebnisse sind in den Abbildungen 10.16 bis 10.18
dargestellt. Hier zeigt sich erwartungsgema¨ß ein a¨hnliches Bild wie bei der aus
den durchschnittlichen Kristallitgro¨ßen bestimmten Oberfla¨chengro¨ßen. Die Zah-
lenwerte fu¨r die spezifische Oberfla¨che nach BET sind jedoch naturgema¨ß kleiner
als die durch Ro¨ntgenpulverdaten ermittelten Gro¨ßen, da in die BET-Oberfla¨che
nur die fu¨r Adsorptionsvorga¨nge zuga¨ngliche Oberfla¨che eingeht. Bei der Be-
rechnung der Oberfla¨chengro¨ße aus ro¨ntgenographischen Untersuchungen bleibt
jedoch eine eventuelle Aggregation der Partikel und eine damit verbundene
Deaktivierung der Oberfla¨che unberu¨cksichtigt. Aufgrund dieser Tatsache ist
der Quotient SPD
SBET
ein Maß fu¨r den Aggregationsgrad des Katalysatormaterials.
Entsprechende Auftragungen sind in den Abbildungen 10.19 bis 10.21 darge-
stellt. Es zeigt sich, dass der Aggregationsgrad ab einer Dotierungskonzentra-
tion von etwa 1% unabha¨ngig von der Tempertemperatur anna¨hernd konstant
bleibt, wa¨hrend bei kleineren Dotierungselementkonzentrationen deutliche Ein-
flu¨sse der Calcinierungstemperatur zu erkennen sind. Fu¨r die Fe/Nb-dotierten
Katalysatormaterialien zeigt sich fu¨r alle Proben ein von Calcinierungstempe-
ratur und Dotierungskonzentration weitgehend unabha¨ngiger Aggregationsgrad.
Aufgrund dieser Tatsache ist davon auszugehen, dass die beobachteten Unter-
schiede in den Oberfla¨chengro¨ßen nahezu ausschließlich durch eine vera¨nderte
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Abbildung 10.17: Spezifische Oberfla¨che von Al/Nb-dotierten Photokatalysato-
ren nach der BET-Methode in Abha¨ngigkeit der Dotierungs-
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Abbildung 10.18: Spezifische Oberfla¨che von Fe/Nb-bidotierten Photokatalysa-
toren nach der BET-Methode in Abha¨ngigkeit der Dotierungs-
konzentration und der Tempertemperatur.
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Abbildung 10.19: Aggregationsgrad von Nb-dotierten
Photokatalysatoren als Quotient SPD/SBET in Abha¨ngigkeit der Dotierungskon-
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Abbildung 10.20: Aggregationsgrad von Al/Nb-dotierten Photokatalysatoren
als Quotient SPD/SBET in Abha¨ngigkeit der Dotierungskon-
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Abbildung 10.21: Aggregationsgrad von Fe/Nb-bidotierten Photokatalysatoren
als Quotient SPD/SBET in Abha¨ngigkeit der Dotierungskon-
zentration und der Tempertemperatur.
werden. A¨hnlich wie bereits bei den spezifischen Oberfla¨chen SPD zeigt sich auch
fu¨r die spezifischen Oberfla¨chen nach der BET-Methode ein u¨berproportionaler
Abfall zwischen den bei 500°C und 600°C getemperten Katalysatorproben mit
Fe/Nb-Bidotierung. Diese sprunghafte A¨nderung ist mit hoher Wahrscheinlich-
keit durch Entmischungsvorga¨nge von Wirtsmaterial und Dotierungssubstanz
und einem damit verbundenen verbesserten Kristallwachstum der Titandioxid-
phase zu erkla¨ren.
Um Aussagen u¨ber die von den Katalysatoren absorbierten Strahlungsarten
machen zu ko¨nnen, wurden fu¨r die dargestellten Proben die Kurven diffuser opti-
scher Reflexion bestimmt. Die Wellenla¨ngen der Wendepunkte λR dieser Kurven
sind in den Abbildungen 10.22 bis 10.24 dargestellt. Fu¨r die Nb-monodotierten
Katalysatoren ergibt sich hierbei ein relativ uneinheitlicher Kurvenverlauf, wo-
bei vor Allem die ho¨heren Wellenla¨ngen fu¨r die Proben mit geringen Dotie-
rungskonzentrationen auf den erho¨hten Rutil-Phasenanteil zuru¨ckgefu¨hrt wer-
den ko¨nnen. Zusammenfassend la¨sst sich sagen, dass eine Dotierung mit Nioba-
tomen die Wellenla¨nge in Richtung kleinerer Werte verschiebt. Dies bedeutet
fu¨r die Proben zwar ein erho¨htes Oxidationspotential jedoch gleichzeitig eine
schlechtere Ausnutzung des natu¨rlichen Sonnenspektrums. Das Ergebnis deckt
sich mit den von K. Vogelsang im Rahmen seiner Dissertation beschriebenen
Untersuchungen. Auch hier konnte fu¨r alle dotierten Katalysatorproben eine
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Abbildung 10.22: Wendepunkte λR der Kurven diffuser optischer Reflexion von
Nb-dotierten Photokatalysatoren in Abha¨ngigkeit der Dotie-
rungskonzentration und der Tempertemperatur.
tendenzielle Verschiebung zu kleineren Wellenla¨ngen beobachtet werden [224].
Fu¨r die beiden Versuchsreihen zu bidotierten Katalysatormaterialien ergeben
sich fu¨r die dotierten Proben ebenfalls kleinere Wellenla¨ngen als fu¨r die diffuse
optische Reflexion an reinem Titandioxid. Bei den eisenhaltigen Proben zeigt
sich hierbei bei ho¨heren Dotierungselementkonzentrationen eine leichte Verschie-
bung der Wellenla¨nge in Richtung gro¨ßerer Werte, was durch den gesteigerten
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Abbildung 10.23: Wendepunkte λR der Kurven diffuser optischer Reflexion von
Al/Nb-dotierten Photokatalysatoren in Abha¨ngigkeit der Do-
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Abbildung 10.24: Wendepunkte λR der Kurven diffuser optischer Reflexion von
Fe/Nb-bidotierten Photokatalysatoren in Abha¨ngigkeit der
Dotierungskonzentration und der Tempertemperatur.
207

















Abbildung 10.25: Formale Quanteneffizienz Nb-dotierter Photokatalysatoren in




Zur Bestimmung der photokatalytischen Aktivita¨t der TiO2-Materialien wurden
fu¨r alle dargestellten Nb-monodotierten Proben formale Quanteneffizienzen be-
stimmt. Hierzu wurden in Zusammenarbeit mit T. Ebbinghaus unter gleichen
Messbedingungen Abbauversuche an Diethylamin durchgefu¨hrt und aus der An-
fangssteigung der Abbaukurve die formale Quanteneffizienz bestimmt. Die erhal-
tenen Werte fu¨r die Quanteneffizienzen sind in Abbildung 10.25 wiedergegeben.
Besonders die Kurve der formalen Quanteneffizienzen fu¨r die bei 400 °C getem-
perten Katalysatoren zeigt einen uneinheitlichen Verlauf. Die anderen Kurven
zeigen erwartungsgema¨ß eine Abnahme der FQE mit zunehmender Calcinie-
rungstemperatur, wobei sich scheinbar geringe Dotierungselementkonzentratio-
nen positiv auf die katalytische Aktivita¨t auswirken. Als Vergleichswert fu¨r die
FQE undotierter TiO2-Materialien wird von K. Vogelsang ein Wert von 0,0009
angegeben [224]. Es zeigt sich, dass eine gering konzentrierte Dotierung mit






































Abbildung 10.26: U¨bersicht u¨ber die Modellsubstanzen fu¨r die photchemischen
Abbauversuche.
10.5.2 Abbau von Modellsubstanzen
Im Rahmen der in dieser Arbeit in Zusammenarbeit mit dem Institut fu¨r Um-
weltforschung (INFU) durchgefu¨hrten photochemischen Abbauexperimente wur-
den verschiedene Sulfonamide als Modellsubstanzen eingesetzt. Bei Sulfonami-
den handelt es sich um synthetisch hergestellte Substanzen, die durch den sto¨ren-
den Eingriff in die Folsa¨uresynthese von Bakterien eine wachstumshemmende
Wirkung auf diese besitzen, also bakteriostatisch wirken. Sulfonamide werden
zusammen mit Trimethoprim oder Tetroxoprim bei vielfa¨ltigen Infektionskrank-
heiten eingesetzt. Durch ihre bakteriostatische Wirkung ko¨nnen Sulfonamide
und a¨hnliche Substanzen biologische Kla¨rstufen nicht nur nahezu unvera¨ndert
passieren, sondern sind sogar in der Lage, die Wirksamkeit von biologischen
Abwasserreinigungsverfahren zu beeintra¨chtigen. Eine U¨bersicht u¨ber die im
Rahmen dieser Arbeit fu¨r Abbauexperimente eingesetzten Substanzen ist in Ab-
bildung 10.26 wiedergegeben.
Fu¨r die Abbauversuche wurden 10 mL der entsprechenden Sulfonamid-Lo¨sung
einer Konzentration von 10 mg·L−1 zusammen mit 40 mLWasser und 100 mg des
zu untersuchenden Katalysators in ein Quarzgefa¨ß gegeben. Um eine mo¨glichst
gute Verteilung der Katalysatormaterialien zu gewa¨hrleisten, wurden die Photo-
katalysatoren auf eine Korngro¨ße <63 µm gemahlen und gesiebt. Die Bestrah-
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Abbildung 10.31: Photochemischer Abbau von Sulfadimidin mit Al/Nb-
bidotierten Titandioxid-Photokatalysatoren.
lung erfolgte in einem Suntest-CPS (Atlas) mit einer Xenonlampe bei einer
maximalen Bestrahlungssta¨rke von 765 W·m−2 und einer Schwarzstandardtem-
peratur von 35 °C. Nach vorgegebenen Zeitintervallen wurde der Gehalt an Mo-
dellschadstoff relativ zur Ausgangskonzentration mittels Hochdruckflu¨ssigchro-
matographie bestimmt. Aufgrund personeller und organisatorischer Probleme
konnte von den synthetisierten Katalysatormaterialien nur die Reihe mit einer
Dotierungselemtkonzentration von 1 % untersucht werden. Die Ergebnisse fu¨r
die Ab/Nb-bidotierten Katalysatoren sind in den Abbildungen 10.27 bis 10.31
graphisch dargestellt, die Abbauleistungen fu¨r die Fe/Nb-bidotierten Materiali-
en sind in den Abbildungen 10.27 bis 10.31 gezeigt.
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Abbildung 10.36: Photochemischer Abbau von Sulfadimidin mit Fe/Nb-
bidotierten Titandioxid-Photokatalysatoren.
Die ermittelten Abbauleistungen zeigen alle einen sehr a¨hnlichen Verlauf. Ein
eindeutiger Einfluss der Calcinierungstemperatur auf die Abbauleistung einer
Katalysatorprobe kann nicht festgestellt werden. Es ist jedoch zu bemerken, dass
die bei 400 °C getemperte Substanzprobe durchga¨ngig eine der besten Abbauleis-
tungen zeigt, was mo¨glicherweise auf die geringfu¨gig gro¨ßere aktive Oberfla¨che
oder die homogenere Verteilung der Dotierungselemente zuru¨ckzufu¨hren ist. Wei-
terhin zeigt sich bei allen Proben bereits vor Beginn der Bestrahlungszeit eine
Abnahme der Konzentration im Vergleich zur Originalkonzentration der kataly-
satorfreien Lo¨sung. Diese Konzentrationsabnahme ist auf Adsorptionsvorga¨nge
der Modellsubstanz an der Katalysatoroberfla¨che zuru¨ckzufu¨hren. Der Effekt ist
fu¨r die Al/Nb-dotierten Proben bei den Abbauversuchen mit Sulfamethoxazol
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besonders deutlich, was eine eindeutige Aussage der Abbauleistung dieser Probe
erheblich erschwert. Allgemein la¨sst sich jedoch eine gute katalytische Aktivita¨t
der untersuchten Katalysatorproben mit Al/Nb-Dotierungs feststellen.
Auch bei den Fe/Nb-dotierten Materialien zeigen sich bereits ohne Bestrah-
lung der Proben deutliche Abnahmen der Modellsubstanzkonzentrationen. Die-
ser durch Adsorption der Sulfonamide an der Katalysatoroberfla¨che bedingte
Effekt ist jedoch bei den eisenhaltigen Katalysatorproben nicht so ausgepra¨gt
wie bei den aluminiumhaltigen Substanzen. Auch fu¨r die Fe/Nb-dotierten Kata-
lysatormaterialien kann eine durchga¨ngig gute Abbauleistung bestimmt werden,
die Resultate sind jedoch schlechter als bei den Al/Nb-dotierten Materialien.
10.6 Diskussion der Ergebnisse
Exemplarisch fu¨r monodotierte Katalysatormaterialien wurde im Rahmen die-
ser Arbeit eine Reihe Nb-dotierter TiO2-Proben dargestellt. Die Analyse der
Anatasanteile der einzelnen Proben besta¨tigten eine Begu¨nstigung der Anatas-
Modifikation bei einer Steigerung der Dotierungselementkonzentration. Weiter-
hin konnte erwartungsgema¨ß eine Verkleinerung der mittleren Kristallitdurch-
messer bei Erho¨hung der Dotierungselementkonzentration beobachtet werden.
Dieser Effekt la¨sst sich durch die vermehrte Bildung von Fehlstellen und Kris-
tallbaufehlern durch den Einbau der Niob-Atome in das Titandioxid-Gitter er-
kla¨ren. Die Verkleinerung der Prima¨rteilchen fu¨hrte zu einer vergro¨ßerten spezi-
fischen Oberfla¨che SPD. Diese Tendenz konnte durch Messungen der spezifischen
Oberfla¨che nach der BET-Methode besta¨tigt werden. Bei photochemischen Ab-
bauversuchen konnte fu¨r die dotierten Katalysatormaterialien eine gesteigerte
Abbauleistung im Vergleich zu undotierten Materialien ermittelt werden. Die ge-
nannten Ergebnisse fu¨r das Dotierungselement Niob zeigen die gleiche Tendenz
wie bereits fu¨r andere Dotierungselemente beobachtete Einflu¨sse [224].
Fu¨r beide Versuchsreihen zu bidotierten TiO2-Katalysatoren konnte eine Sta-
bilisierung der Anatasmodifikation auch bei ho¨heren Calcinierungstemperaturen
festgestellt werden. Dieser Effekt war bei den Fe/Nb-bidotierten Materialien ge-
ringfu¨gig schwa¨cher ausgepra¨gt als bei den alumiumhaltigen Proben. Diese Er-
gebnisse decken sich mit den von K. Vogelsang im Rahmen seiner Dissertation
fu¨r die monodotierten Titandioxidkatalysatoren erhaltenen Ergebnisse, nach de-
nen alle untersuchten Dotierungselemente zu einer Stabilisierung der Anatas-
Modifikation fu¨hren. Bemerkenswert ist weiterhin, dass die Al-monodotierten
Materialien bei gleichen Tempertemperaturen geringfu¨gig ho¨here Anatas-Pha-
senanteile zeigten als die Fe-monodotierten Katalysatoren [224]. Diese Ergebnis-
se stehen im Einklang mit den hier durchgefu¨hrten Untersuchungen. Fu¨r die
eisenhaltigen Proben stehen diese Begu¨nstigungen der Anatas-Phase damit im
Widerspruch zu den in von L. Palmisano et al. durchgefu¨hrten Untersuchungen,
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nach denen eine Eisendotierung keinerlei Einfluss auf das Phasenverha¨ltnis ha-
ben soll [246]. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die Syntheseroute der dort
untersuchten Proben von dem hier verwendeten Darstellungsverfahren abweicht,
so dass ein Einfluss der Probenpra¨paration auf die Phasenanteile nicht ausge-
schlossen werden kann.
Beim Vergleich der fu¨r die Katalysatorproben berechneten mittleren Kristal-
litgro¨ßen zeigt sich fu¨r beide Probenreihen eine Verkleinerung der Prima¨rteil-
chengro¨ße bei steigender Dotierungselementkonzentration. Dieser Effekt ist bei
den Al/Nb-bidotierten Katalysatormaterialien geringfu¨gig sta¨rker ausgepra¨gt
als bei den eisenhaltigen Proben. Die Fe/Nb-dotierten Materialien zeigen gera-
de bei ho¨heren Temperaturen eine deutlich ho¨here Kristallinita¨t. Auch dieses
Ergebnis deckt sich mit den bereits bei monodotierten Katalysatormateriali-
en durchgefu¨hrten Untersuchungen. So weisen Fe-monodotierte Katalysatorma-
terialien einen gro¨ßeren Kristallitdurchmesser auf als Al-monodotierte Proben.
Ein Vergleich der mittleren Kristallitdurchmesser der hier beschriebenen bido-
tierten Photokatalysatoren mit vergleichbaren monodotierten Proben zeigt Ab-
bildung 10.37. Es fa¨llt auf, dass die bidotierten Katalysatoren unter vergleich-
baren Pra¨parationbedingungen eine geringfu¨gig kleinere Kristallitgro¨ße aufwei-
sen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die bidotierten Materialien immer die
doppelte Dotierungselementkonzentration enthalten als die entsprechend ange-
gebenen monodotierten Proben. Dennoch zeigen die bidotierten Proben gerade
fu¨r die Al/Nb-Dotierung eine deutlich geringere mittlere Kristallitgro¨ße als die
monodotierten Proben. Dieser Effekt ist ebenfalls bei den Fe/Nb-dotierten Ma-
terialien zu erkennen.
Eine mo¨gliche Erkla¨rung fu¨r den besonders bei ho¨heren Calcinierungstempera-
turen auftretenden Unterschied zwischen den Fe/Nb- und den Al/Nb-dotierten
Proben ist im unterschiedlichen Ionenradius der verwendeten Dotierungselemen-
te zu suchen. Wa¨hrend Ti4+ mit einem Radius von 0,605 A˚ eine a¨hnliche Gro¨ße
wie Fe3+ (0,645 A˚) besitzt ist die Abweichung zum Al3+ (0,535 A˚) deutlich aus-
gepra¨gter. Durch den Einbau der Aluminium-Ionen in den TiO2-Kristallverband
wird das Wirtsgitter somit gro¨ßeren Deformationen unterworfen als durch Ver-
wendung von Eisen-Ionen. Durch die so erzeugten Kristallbaufehler nimmt die
Kristallinita¨t der Probe und damit der mittlere Kristalldurchmesser ab.
Die Tendenzen fu¨r die mittlere Kristallitgro¨ße lassen sich direkt auf die aus den
Ro¨ntgenpulverdaten berechneten spezifischen Oberfla¨chen SPD u¨bertragen. Fu¨r
die nach der BET-Methode ermittelten spezifischen Oberfla¨chen ergeben sich
a¨hnliche Resultate. Die ermittelten spezifischen Oberfla¨chen sind fu¨r die Al/Nb-
dotierten Proben wiederum geringfu¨gig gro¨ßer als die fu¨r die eisenhaltigen Pro-
ben bestimmten Werte. Dieser Effekt ist bei ho¨heren Dotierungselementkonzen-
trationen und ho¨heren Calcinierungstemperaturen besonders deutlich. Eine ver-
gleichende Darstellung der fu¨r mono- und bidotierte Katalysatoren ermittelten
spezifischen Oberfla¨chen ist in Abbildung 10.38 dargestellt. Allgemein ist zu be-
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Abbildung 10.37: Vergleich der Kristallitdurchmesser mono- und bidotierter
Photokatalysatoren. Dargestellt sind die Werte der bei 400 °C
calcinierten Proben. Die Werte der monodotierten Katalysa-
toren wurden [224] entnommen.
obachten, dass die spezifische Oberfla¨che nach der BET-Methode mit steigender
Dotierungselementkonzentration kontinuierlich ansteigt. Dieser Effekt ist bereits
von den monodotierten Proben bekannt und widerspricht den von L. Palmisano
et al. beschriebenen Ergebnissen, nach denen die Oberfla¨che ab einer Konzen-
tration von 0,5% Fe wieder leicht abnimmt [246]. Da L. Palmisano et al. eine
andere Synthesemethode fu¨r die Katalysatormaterialien benutzt haben, kann
der Unterschied der BET-Oberfla¨che auch hierdurch begru¨ndet sein.
Der aus den beiden spezifischen Oberfla¨chen SPD und SBET ermittelte Aggre-
gationsgrad ist fu¨r alle untersuchten Proben anna¨hernd identisch. Eine Steige-
rung der Calcinierungstemperatur der Proben bewirkt also lediglich eine Ver-
gro¨ßerung der Kristallite nicht aber eine Versta¨rkung der Aggregation.
Zu dem fu¨r Absorptionsvorga¨nge nutzbaren Wellenla¨ngebereich ist anzumer-
ken, dass auch fu¨r die bidotierten Materialien die absorbierten Wellenla¨ngen in
Richtung kleinerer Werte verschoben ist, was eine ungu¨nstigere Ausnutzung des
natu¨rlichen Sonnenspektrums bedeuten wu¨rde. Dieser Effekt konnte schon bei
den monodotierten Katalysatormaterialien beobachtet werden.
Mit Hilfe von photochemischen Abbauversuchen mit einem Teil der synthe-
tisierten Proben konnte den bidotierten Materialien eine gute Abbauleistung
auch biologisch schwer abbaubarer Substanzen zugeschrieben werden. Die durch-
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Abbildung 10.38: Vergleich der spezifischen Oberfla¨che SBET mono- und bido-
tierter Photokatalysatoren. Dargestellt sind die Werte der bei
400 °C calcinierten Proben. Die Werte der monodotierten Ka-
talysatoren wurden [224] entnommen.
gefu¨hrten Versuche zum Abbau von Sulfonamiden zeigen fu¨r die Al/Nb-dotier-
ten Katalysatormaterialien deutlich ho¨here Abbauleistungen als fu¨r die eisenhal-
tigen Proben. Dieses Ergebnis deckt sich mit den fru¨her ermittelten Abbauleis-
tungen der monodotierten TiO2-Photokatalysatoren, nach denen die Aktivita¨t
Al-dotierter Proben u¨ber der von Fe-dotierten Proben lag [224]. Inwieweit die
bidotierten Katalysatormaterialien katalytisch aktiver als die mono-dotierten
sind, kann aufgrund der nicht vergleichbaren Messwerte nicht eindeutig fest-
gestellt werden. Auffa¨llig ist jedoch die Tatsache, dass die Abbauleistung der
untersuchten Systeme nur in sehr geringem Maße von der aktiven Oberfla¨che
SBET abzuha¨ngen scheint. Zwar wurden fu¨r die bei 400 °C calcinierten Proben
meist marginal bessere Abbauleistungen detektiert, die Unterschiede waren je-
doch deutlich geringer als bei der Auswertung der zugeho¨rigen BET-Oberfla¨chen
zu erwarten.
Alle bestimmten Kenngro¨ßen der bidotierten Katalysatoren lagen in dem
schon von den monodotierten Materialien bekannten Gro¨ßenordnungsbereich.
Ein synergetischer Effekt der beiden Dotierungselemente konnte nicht festge-
stellt werden.
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Die in der Literatur beschriebenen TiO2-Photokatalysatoren zeigen relativ große
Unterschiede hinsichtlich ihrer physikalischen Eigenschaften, wie Oberfla¨chen-
gro¨ße und -beschaffenheit, Prima¨rteilchengro¨ße oder Phasenanteil. Weiterhin be-
stehen Unterschiede in der photokatalytischen Effizienz der Materialien. Neben
einem deutlichen Einfluss der Calcinierungstemperatur zeigen sich auch signifi-
kante A¨nderungen der Katalysatoreigenschaften bei unterschiedlichen Synthese-
routen und Precursor-Substanzen. In den folgenden Abschnitten werden einige
der im Rahmen dieser Arbeit durchgefu¨hrten Untersuchungen zur Variation
der Synthesemethode zusammengefasst. Die charakterisierten Syntheserouten
umfassen hierbei die Synthese aus ethanolischen Lo¨sungen unter Verwendung
geeigneter Templatmoleku¨le und die Darstellung von TiO2 aus wa¨ssrigen Lo¨sun-
gen mit Hilfe eines Sol-Gel-Verfahrens. Die Ergebnisse dieser Versuchsreihen
werden mit den im vorherigen Abschnitt fu¨r die Synthese von TiO2 aus etha-
nolischen Lo¨sungen verglichen. Bei den durchgefu¨hrten Experimenten wurden
deshalb zeitgleich Dotierungselemente verwendet, um einerseits eine Vergleich-
barkeit mit den zuvor beschriebenen Versuchsreihen zu gewa¨hrleisten und ande-
rerseits die Mo¨glichkeit einer Dotierung fu¨r die beschriebene Syntheseroute zu
untersuchen.
11.1 Synthesemethoden
11.1.1 Lo¨sungsmittelzusa¨tze in ethanolischen Lo¨sungen
Zum dirigierenden Einfluss verschiedener Templatmoleku¨le auf die Oberfla¨chen-
beschaffenheit und -gro¨ße oxidischer Werkstoffe existieren diverse Untersuchun-
gen. Hierbei umfasst das Spektrum der strukturierten Materialien neben Silika-
ten und verschiedenen U¨bergangsmetalloxiden in der ju¨ngeren Vergangenheit
auch versta¨rkt Titandioxid. Grundlegende Untersuchungen bescha¨ftigen sich
hierbei mit dem dirigierenden Einfluss verschiedener Precursorsubstanzen oder
des verwendeten Lo¨sungsmittels [267, 268]. In diesem Zusammenhang erfolgte
weiterhin eine na¨here Charakterisierung intermedia¨r gebildeter Metalloxid-alk-
oxide [269, 270]. Als eine der bekanntesten Gruppen micro- und mesoporo¨ser Ma-
219
11 Variationen der Pra¨parationsmethode
Tabelle 11.1: Ermittelte Kenngro¨ßen einiger mit unterschiedlichen Lo¨sungsmit-
telzusa¨tzen dargestellten TiO2-Photokatalysatoren. L bezeichnet
den mittleren Kristalldurchmesser nach der Scherrer-Gleichung,
SPD die daraus berechnete spezifische Oberfla¨che und SBET die
nach der BET-Methode bestimmte spezifische Oberfla¨che. Alle Ka-
talysatorproben wurden bei 400 °C calciniert.
Lo¨sungmittelzusatz xAnatas L SPD SBET SPD
[%] [A˚] [m2·g−1] [m2·g−1] SBET
ohne Zusatz 100 158,2 89,2 24,4 3,67
Diethanolamin 100 144,5 97,7 49,6 1,97
Dodecylamin 100 143,2 98,6 34,3 2,87
Acetylaceton 100 135,0 104,5 51,5 2,03
Diethanolamin + Dodecylamin 100 116,6 121,0 81,8 1,48
Diethanolamin + Dodecanol 100 123,4 114,4 74,5 1,54
Diethanolamin + Acetylaceton 100 130,3 108,3 43,8 2,47
terialien sind modifizierte Alumosilikate wie beispielsweise MCM-41 zu nennen,
bei deren Synthese langkettige Trimethylammonium-Verbindungen als struk-
turdirigierendes Element eingesetzt werden. Abha¨ngig von der La¨nge des or-
ganischen Rests lassen sich so Porendurchmesser zwischen 15 A˚ und mehr als
100 A˚ einstellen [271, 272]. Als strukturdirigierende Reagenzien finden weiterhin
Polystyrole [273], Tenside [274], langkettige Carbonsa¨uren [275] oder Acetylace-
ton [276] Verwendung. Als meistverwendete Reagenzien haben sich jedoch in der
letzten Zeit langkettige Alkylamine oder -phosphate durchgesetzt [277–281].
Im Rahmen von Voruntersuchungen wurden die Lo¨sungmittelzusa¨tze Dietha-
nolamin, Dodecylamin, Acetylaceton sowie Kombinationen der genannten Sub-
stanzen eingesetzt. Fu¨r die Synthese wurde jeweils 21,3 g (0,075 mol) Titan(IV)-
isopropanolat (98%, Chempur) in 100 mL absolutiertem Ethanol gelo¨st. Danach
wurde eine zum Ti(OiPr)4 a¨quimolare Menge des entsprechenden Lo¨sungsmit-
telzusatzes zugegegeben und eine Stunde lang geru¨hrt. Bei Kombinationenen
zweier Lo¨sungszusa¨tze kam pro Substanz die halbe Stoffmenge zum Einsatz.
Nach langsamer Zugabe von 1,35 mL dest. Wasser wurde die Lo¨sung am Ro-
tationsverdampfer im Vakuum bis zur Trockne eingedampft. Das so erhaltene
Rohprodukte wurde bei 400 °C fu¨r 15 Stunden calciniert. Die synthetisierten
Katalysatorproben wurden mit TiO2-Proben verglichen, die ohne Zugabe einer
strukturdirigierenden Verbindung dargestellt wurden. Ausgewa¨hlte Kenngro¨ßen
einiger der auf diese Weise erzeugten Katalysatormaterialien sind in Tabelle 11.1
gegenu¨bergestellt.
Eine Analyse der so erhaltenen Daten zeigt, dass bei den gewa¨hlten Versuchs-
bedingungen kein Einfluss des Lo¨sungsmittelzusatzes auf das Phasenverha¨ltnis
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zu beobachten ist. Je nach Lo¨sungsvermittler la¨sst sich jedoch eine deutlicher
Einfluss auf die spezifische Oberfla¨che der Probe erkennen. Dieser Trend spie-
gelt sich sowohl in der inneren Oberfla¨chengro¨ße SPD als auch in der kontak-
tierbaren Oberfla¨che SBET wieder, jedoch sind die Auswirkungen auf die beiden
Oberfla¨chengro¨ßen unterschiedlich stark. Hierdurch ergibt sich fu¨r die einzelnen
Proben ein jeweils deutlich unterschiedlicher Aggregationsgrad. Man erkennt,
dass Diethanolamin von den gewa¨hlten Substanzen am wirkungsvollsten die Ag-
gregation verhindert, wobei dieser Effekt durch den Zusatz von langkettigen
Moleku¨len scheinbar noch versta¨rkt wird. Es zeigt sich weiterhin, dass alle un-
tersuchten Lo¨sungszusa¨tze einen mindernden Einfluss auf die Aggregation der
Probe haben. Außerdem gelingt es durch Zusatzgemische aus Diethanolamin
und Dodecylamin bzw. Dodecanol besonders wirkungsvoll, die mittlere Kristal-
litgro¨ße der Prima¨rteilchen zu verringern.
Im Verlauf weiterer Voruntersuchungen zu verschiedenen Lo¨sungsmittelzusa¨t-
zen wurde auch die Verwendbarkeit von Zuckermoleku¨len als mo¨gliche Template
bei der TiO2-Synthese untersucht. Kohlenhydrate sind in der Literatur hinsicht-
lich ihres dirigierenden Einflusses bei der Darstellung von Photokatalysator-
Materialien bisher nicht beschrieben. Ein Zuckerzusatz sollte bei der Synthe-
se von TiO2 aus Titanisopropanolat durch die Bildung von Charge-Transfer-
Komplexen einen dirigierenden Einfluss auf das gebildete Produkt haben. Lei-
der besitzen die meisten komplexeren Kohlenhydrate in Ethanol nur eine gerin-
ge Lo¨slichkeit, so dass die Voruntersuchungen unter Verwendung von Fructose
durchgefu¨hrt wurden. Um eine gute Vergleichbarkeit mit den im letzten Kapi-
tel beschriebenen, dotierten Katalysatormaterialien zu gewa¨hrleisten, wurden
die Proben zusa¨tzlich im Konzentrationsbereich zwischen 0,5% und 3,0% mit
Niob dotiert. Zur Synthese wurden 60,0 g (0,21 mol) Ti(OiPr)4 (98%, Chem-
pur) in einer Mischung aus 150 mL absolutem Ethanol und 22,1 g (0,21 mol)
Diethanolamin (p.a., Chempur) gelo¨st. Als Dotierungssubstanz wurde NbCl5 ver-
wendet, dass unter Schutzgasatmospha¨re eingewogen wurde. Nach Zugabe der
entsprechenden Menge Dotierungssubstanz wurden der Mischung 1,0 g Fructose
zugesetzt und bis zur vollsta¨ndigen Lo¨sung geru¨hrt. Die Lo¨sung verfa¨rbte sich
hierbei tiefrot, was auf die Bildung von Charge-Transfer-Komplexen zwischen
Metallzentren und Zuckermoleku¨len hindeutet. Nach der volsta¨ndigen Lo¨sung
aller Komponenten wurden der Mischung 3,75 mL (0,21 mol) Wasser tropfenwei-
se u¨ber eine Spritze zugegeben. Die Zudosierung erfolgte dabei so langsam, dass
kein Niederschlag gebildet wurde. Abschließend wurde das Pra¨parat im Rota-
tionsverdampfer unter Vakuum bis zur Trockne eingedampft. Das so erhaltene
orange-gelbe Rohprodukt wurde bei Temperaturen zwischen 400 °C und 600 °C
innerhalb von 15 Stunden calciniert. Die fu¨r die Katalysatorproben im Rahmen
dieser Versuchsreihe ermittelten Kenngro¨ßen sind in Tabelle 11.2 zusammenge-
fasst.
Ein Vergleich der ermittelten Kenngro¨ßen mit den fu¨r die Nb-dotierten Ka-
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Tabelle 11.2: Ermittelte Kenngro¨ßen unterschiedlicher TiO2-Photokatalysato-
ren mit Niobdotierung bei der Synthese mit Fructose als Lo¨sungs-
zusatz. H kennzeichnet die Halbwertsbreite des (101)-Reflexes der
Anatasphase im Pulverdiffraktogramm, L den mittleren Kristall-
durchmesser, SPD die daraus berechnete spezifische Oberfla¨che,
SBET die nach der BET-Methode bestimmte spezifische Oberfla¨che
und λR die Wellenla¨nge des Wendepunktes der Kurve der diffusen
optischen Reflexion. Die mit ∗ gekennzeichneten Werte ergeben
sich als Summe aus Anatas- und Rutilphase entsprechend des be-
stimmten Phasenanteils.
x(Nb) TT xAnatas H L SPD SBET SPD λR
[mol%] [°C] [%] [°2θ] [A˚] [m2·g−1] [m2·g−1] SBET [nm]
0,5 400 100 0,677 125,7 112,3 68,9 1,63 372
0,5 450 100 0,517 164,7 85,7 49,2 1,74 407
0,5 500 94 0,342 248,5 56,8 27,2 2,09 398
0,5 600 26 0,187 659,9∗ 22,3∗ 5,0 4,46 407
1,0 400 99 0,328 259,1 54,5 62,6 0,87 373
1,0 450 100 0,586 145,2 97,1 59,1 1,65 377
1,0 500 100 0,523 162,8 86,7 54,5 1,59 377
1,0 600 98 0,278 305,7 46,2 31,8 1,45 376
2,0 400 100 0,783 110,3 128,0 79,0 1,62 374
2,0 450 100 0,736 115,6 122,1 72,2 1,69 375
2,0 500 100 0,632 134,6 104,9 63,6 1,65 379
2,0 600 100 0,377 225,9 62,5 38,9 1,61 379
3,0 400 100 0,844 100,8 139,9 88,1 1,59 374
3,0 450 100 0,805 105,7 133,6 76,4 1,75 374
3,0 500 100 0,723 117,8 119,8 71,0 1,65 381
3,0 600 60 0,390 284,8∗ 53,5∗ 43,1 1,24 383
talysatormaterialien ohne Fructosezusatz ermittelten Werten (vgl. Tabelle 10.1
auf Seite 190) belegt einen negativen Einfluss des Lo¨sungsmittelzusatzes auf die
Katalysatoreigenschaften. Exemplarisch sind in Abbildung 11.1 die fu¨r die bei-
den Versuchsreihen nach der BET-Methode ermittelten spezifischen Oberfla¨chen
gegenu¨bergestellt. Hierbei liegen die Oberfla¨chengro¨ßen der Fructose-freien Ka-
talysatormaterialien nahezu in allen Fa¨llen u¨ber den Gro¨ßen der Katalysatoren
mit Fructosezusatz. Entsprechende negative Auswirkungen auf die Katalysato-
reigenschaften sind auch fu¨r die weiteren Kenngro¨ßen zu beobachten, so dass fu¨r
die unter Verwendung von Fructose dargestellten Materialien eine verminderte
katalytische Aktivita¨t zu erwarten ist. Die Verwendung von Kohlenhydraten































Abbildung 11.1: Spezifische Oberfla¨che SBET von Nb-dotierten Photokatalysato-
ren bei der Synthese mit und ohne Fructose-Zusatz in Abha¨ngig-
keit der Dotierungskonzentration und der Tempertemperatur.
Da sich im Rahmen der Voruntersuchungen vor Allem langkettige organische
Moleku¨le mit polarer Kopfgruppe als wirkungsvolle Lo¨sungmittelzusa¨tze erwie-
sen haben, wurden im Folgenden weitere Untersuchungen zum Einfluss einer
Dodecylamin-Zugabe bei der Synthese von Titandioxid-Photokatalysatoren un-
tersucht. Um eine gute Vergleichbarkeit mit zuvor durchgefu¨hrten Versuchsrei-
hen zu gewa¨hrleisten, wurde eine Bidotierung mit den Elementen Aluminium
und Niob fu¨r die Experimente gewa¨hlt. Die Synthese der Katalysatoren erfolgte
entsprechend der in Abschnitt 10.2 angegebenen Route in ethanolischer Lo¨sung.
Als Dotierungsverbindungen kamen Niob(V)-chlorid und Aluminium(III)-tri-sec-
Butanolat zum Einsatz. Jeder Probe wurde eine Menge Dodecylamin zugegeben,
die einem Sechstel der verwendeten Stoffmenge der Metallatome (Titan und
Dotierungselemente) entsprach. Die nach dem Eindampfen des Lo¨sungsmittels
erhaltenen Rohprodukte wurden bei 400 °C, 450 °C, 500 °C und 600 °C calci-
niert. Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe werden in Abschnitt 11.2 diskutiert
und mit den Kenngro¨ßen der aus wa¨ssrigen Lo¨sungen pra¨parierten Katalysator-
proben verglichen.
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11.1.2 Synthese aus wa¨ssrigen Lo¨sungsmitteln
Die meisten in der Literatur beschriebenen Synthesen fu¨r Titandioxid-Photoka-
talysatoren machen sich die Hydrolyse oder Zersetzung verschiedener Titan(IV)-
alkoholate zu Nutze. Hierbei basieren viele Verfahren auf der kontrollierten Hy-
drolyse der Alkoholate durch Zugabe definierter Mengen Wasser oder verdu¨nnter
Sa¨uren [282–284]. Speziellere Arbeiten beschreiben kontinuierliche Verfahren der
Hydrolyse [285], Variationen der Reaktionstemperatur [286] oder die hydrother-
male Nachbehandlung des Rohproduktes [287]. Andere Synthesen nutzen die
thermische Zersetzung der Alkoholate [288], die Umsetzung der Alkoholate mit
oxidativen Reagenzien [289] oder die Synthese von Titandioxidmaterialien aus
wa¨ssrigen Lo¨sungen unter Verwendung von Sol-Gel-Methoden [290].
Neben den im letzten Abschnitt beschriebenen Synthesen unter Verwendung
ethanolischer Lo¨sungen wurde im Rahmen dieser Untersuchungen ebenfalls eine
Syntheseroute der Sol-Gel-Chemie ausgehend von wa¨ssrigen Lo¨sungen unter-
sucht. Als Ausgangsverbindung dieses Reaktionsweges diente Titanoxysulfat-
Hydrat (p.a., Riedel de Hae¨n). Der Wassergehalt dieser Verbindung wurde im
Vorfeld der Versuche mit 4,25 pro Stoffmengena¨quivalent Titan bestimmt, so
dass sich die Summenformel TiOSO4·4,5 H2O ergibt. Die Analyse erfolgte hier-
bei gravimetrisch u¨ber die Bestimmung des Titangehalts als Titandioxid.
In Anlehnung an die zuvor beschriebenen Dotierungsexperimente wurden bei
der Synthese aus wa¨ssrigen Lo¨sungen Al/Nb-bidotierte Proben dargestellt. Zur
Synthese der Katalysatoren wurden 50,0 g (0,21 mol) TiOSO4·4,5 H2O in 250 mL
dest. Wasser gegeben und geru¨hrt, bis eine klare Lo¨sung enstand. Anschließend
wurden 80 mL 25%ige Ammoniak-Lo¨sung zugegeben und der entstandene Nie-
derschlag in einer Nutsche gesammelt und mehrfach mit Wasser gewaschen. Die
Fa¨llung wurde auf Vollsta¨ndigkeit u¨berpru¨ft und der Niederschlag in 120 mL
40%iger Salpetersa¨ure gelo¨st. Nach vollsta¨ndiger Lo¨sung wurden die entsprechen-
den Mengen der Dotierungsverbindungen Niob(V)-chlorid und Aluminium(III)-
methanolat zugegeben, die zuvor unter Schutzgas eingewogen wurden. Darauf-
hin wurden 15,0 g (7,5 mmol) Polyethylenglykol 2000 (p.a., Fluka) zugegeben.
Die erhaltene Lo¨sung wurde einmalig bis zum Sieden erhitzt und eine Stunde
lang bei Raumtemperatur geru¨hrt. Abschließend wurde die Suspension im Ro-
tationsverdampfer unter Vakuum bis zur Trockne eingedampft und Fraktionen
des so erhaltene Rohprodukt bei 500 °C, 600 °C und 700 °C 15 Stunden lang
getempert. Niedrigere Calcinierungstemperaturen wurden nicht verwendet, da
bei diesen in vielen Fa¨llen eine nur unvollsta¨ndige Entfernung des Kohlenstoffs
aus den Katalysatorproben beobachtet wurde.
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Tabelle 11.3: Ermittelte Kenngro¨ßen unterschiedlicher TiO2-Photokatalysato-
ren mit Alumium- und Niobdotierung bei der Synthese mit Do-
decylamin als Lo¨sungszusatz. H kennzeichnet die Halbwertsbrei-
te im Pulverdiffraktogramm, L den mittleren Kristalldurchmesser,
SPD die daraus berechnete spezifische Oberfla¨che, SBET die nach
der BET-Methode bestimmte spezifische Oberfla¨che und λR die
Wellenla¨nge des Wendepunktes der Kurve der diffusen optischen
Reflexion.
x(Al,Nb) TT xAnatas H L SPD SBET SPD λR
[mol%] [°C] [%] [°2θ] [A˚] [m2·g−1] [m2·g−1] SBET [nm]
0,5 400 100 0,646 131,7 107,2 75,6 1,42 368
0,5 450 100 0,614 138,0 101,9 66,5 1,53 385
0,5 500 100 0,498 170,8 82,6 54,4 1,52 386
0,5 600 70 0,228 373,6 37,8 16,2 2,34 402
1,0 400 100 0,586 145,3 97,1 69,8 1,39 364
1,0 450 100 0,576 147,7 95,5 63,5 1,49 376
1,0 500 100 0,582 146,2 96,5 63,3 1,52 381
1,0 600 100 0,431 197,4 71,5 49,3 1,45 382
2,0 400 100 0,686 124,0 113,8 85,8 1,33 376
2,0 450 100 0,679 125,4 112,6 76,5 1,47 377
2,0 500 100 0,681 125,0 112,9 80,0 1,41 377
2,0 600 100 0,557 135,1 104,5 61,9 1,45 381
3,0 400 100 0,810 105,0 134,4 99,8 1,35 375
3,0 450 100 0,782 108,8 129,8 85,3 1,52 378
3,0 500 100 0,800 106,4 132,6 89,3 2,34 380
3,0 600 100 0,630 135,1 104,5 66,7 1,57 383
11.2 Experimentelle Ergebnisse
Fu¨r die Katalysatorproben der Versuchsreihe zur Synthese aus ethanolischen
Lo¨sungen bei gleichzeitiger Verwendung von Dodecylamin wurden die in Ta-
belle 11.3 ermittelten Kenngro¨ßen bestimmt. Eine entsprechende U¨bersicht der
Katalysatoreigenschaften ist in Tabelle 11.4 fu¨r die nach der Sol-Gel-Methode
dargestellten TiO2-Proben gezeigt.
Die aus ethanolischen Lo¨sungen dargestellten Proben weisen a¨hnlich wie schon
die ohne Lo¨sungsmittelzusatz pra¨parierten Substanzen auch bei ho¨heren Tem-
pertemperaturen einen hohen Anatasphasenanteil auf. Erst bei Calcinierungs-
temperaturen von 600 °C und einer geringen Dotierungselementkonzentration
zeigt die Probe ein vermehrtes Auftreten der Rutilmodifikation. A¨hnliches la¨sst
sich fu¨r die Katalysatormaterialien aus wa¨ssrigen Lo¨sungsmitteln beobachten,
wobei der Phasenanteil der Anatas-Modifikation erwartungsgema¨ß mit steigen-
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Tabelle 11.4: Ermittelte Kenngro¨ßen unterschiedlicher aus wa¨ssrigen Lo¨sungen
pra¨parierter TiO2-Photokatalysatoren mit Alumium- und Niob-
dotierung. H kennzeichnet die Halbwertsbreite im Pulverdiffrak-
togramm, L den mittleren Kristalldurchmesser, SPD die daraus
berechnete spezifische Oberfla¨che und SBET die nach der BET-
Methode bestimmte spezifische Oberfla¨che. Die mit ∗ gekennzeich-
neten Werte ergeben sich als Summe aus Anatas- und Rutilphase
entsprechend des bestimmten Phasenanteils.
x(Al,Nb) TT xAnatas H L SPD SBET SPD
[mol%] [°C] [%] [°2θ] [A˚] [m2·g−1] [m2·g−1] SBET
0,0 500 100 0,803 106,0 133,1 75,7 1,76
0,0 600 97 0,279 305,4 46,2 17,9 2,58
0,0 700 81 0,149 572,8 24,6∗ 9,5 2,59
0,5 500 100 0,605 140,6 100,4 45,6 2,20
0,5 600 100 0,341 249,6 56,5 21,1 2,67
0,5 700 98 0,169 505,0 27,9 7,7 3,62
1,0 500 100 0,835 101,9 138,5 68,9 2,01
1,0 600 100 0,307 277,4 50,9 28,5 1,78
1,0 700 100 0,232 366,2 38,5 13,6 2,83
2,0 500 100 0,611 139,2 101,4 49,6 2,04
2,0 600 100 0,507 167,7 84,2 51,5 1,63
2,0 700 96 0,281 303,1 46,6 10,3 4,52
3,0 500 100 0,694 122,5 115,2 77,1 1,49
3,0 600 100 0,563 151,3 93,3 48,7 1,91
3,0 700 98 0,289 294,7 47,9 25,6 1,87
5,0 500 100 0,625 136,2 103,6 68,4 1,52
5,0 600 44 0,384 221,5 39,8∗ 10,4 3,83
5,0 700 88 0,321 265,4 53,2∗ 11,1 4,79
der Calcinierungstemperatur abfa¨llt. Wa¨hrend er bei 500°C noch in allen Pro-
ben bei 100% liegt, zeigen sich bei ho¨heren Temperaturen vor Allem fu¨r die
dotierungsfreien Materialien und die Proben mit hohen Dotierungskonzentratio-
nen deutliche Anteile der Rutilmodifikation. Diese Tatsache unterstreicht den
stabilisierenden Einfluss einer Dotierung, zeigt aber auch, dass fu¨r die hier unter-
suchten Pra¨parate eine zu hohe Dotierungskonzentration mindernde Einflu¨sse
auf den Anatas-Gehalt haben kann.
Die mit Hilfe der Ro¨ntgenpulverdiffraktometrie bestimmten mittleren Kristal-
litgro¨ßen der Proben sind in den Abbildungen 11.2 und 11.3 dargestellt. Auf die
Darstellung der Versuche mit einer Calcinierungstemperatur von 450 °C wurde
hierbei bei den ethanolischen Lo¨sungen aus Gru¨nden der U¨bersicht verzichtet.
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Abbildung 11.2: Durchschnittliche Kristallitgro¨ße L in Al/Nb-dotierten Photo-
katalysatoren bei der Synthese mit und ohne Dodecylamin-
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Abbildung 11.3: Durchschnittliche Kristallitgro¨ße L in Al/Nb-bidotierten Pho-
tokatalysatoren bei der alternativen Synthese aus wa¨ssriger
Lo¨sung in Abha¨ngigkeit der Dotierungselementkonzentration
und der Tempertemperatur.
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a¨hnlicher Verlauf wie fu¨r die Al/Nb-bidotierten Katalysatoren ohne Templat-
Zugabe, jedoch weisen die mit dem Lo¨sungmittelzusatz behandelten Proben eine
geringfu¨gig ho¨here Kristallitgro¨ße auf, als die zusatzfreien Materialien. Die Kris-
tallinita¨t der Proben steigt erwartungsgema¨ß mit steigender Tempertemperatur
an.
Bei den Proben aus wa¨ssrigen Lo¨sungen la¨sst sich vor Allem bei den bei 700 °C
getemperten Proben der vermindernde Einfluss hoher Dotierungselementkonzen-
trationen auf die Kristallinita¨t der Probe erkennen. Dieser auf Kristalldefekte
und Baufehler durch die Dotierungselementatome zuru¨ckzufu¨hrende Effekt ist
bei den bei 600 °C behandelten Proben nicht so stark ausgepra¨gt. Bei einer Calci-
nierungstemperatur von 500 °C scheint die Dotierungskonzentration keinen Ein-
fluss auf die mittlere Kristallitgro¨ße zu haben. Allgemein ist festzuhalten, dass
die Kristallite der aus wa¨ssrigen Lo¨sungen pra¨parierten Materialien geringfu¨gig
kleiner sind als die der aus ethanolischen Lo¨sungen synthetisierten Proben.
Bei den aus Ro¨ntgenpulverdaten berechneten spezifischen Oberfla¨chengro¨ßen
ergibt sich fu¨r die Proben aus ethanolischen Lo¨sungen eine a¨hnliche Tendenz
wie schon bei den mittleren Kristallitgro¨ßen. Zum Vergleich sind in Abbildung
11.4 die aus Ro¨ntgendaten berechneten Oberfla¨chengro¨ßen fu¨r die jeweils bei
400 °C bis 500 °C getemperten Proben mit und ohne Lo¨sungsmittelzusatz ge-
genu¨bergestellt. Vor Allem fu¨r ho¨here Dotierungselementkonzentrationen zeigt
sich deutlich, dass die bei der Synthese mit Dodecylamin-Zusatz die spezifi-
sche Oberfla¨che SPD gegenu¨ber zusatzfreien Proben verkleinert wird. Eine ent-
sprechende vergleichende Abbildung fu¨r die nach der BET-Methode ermittelten
spezifischen Oberfla¨chen ist in Abbildung 11.5 dargestellt. Hierbei ergibt sich,
dass die Zusammenha¨nge fu¨r die mit Ro¨ntgenmethoden bestimmten spezifischen
Oberfla¨chen nicht auf die BET-Oberfla¨chen u¨bertragbar sind. Die Abweichungen
der spezifischen Oberfla¨chen fu¨r die Proben mit und ohne Lo¨sungsmittelzusatz
fallen deutlich geringer aus, als dies eine Betrachtung der Oberfla¨chen SPD ver-
muten la¨sst. Weiterhin zeigen sich fu¨r einige Proben mit Dodecylamin nach der
BET-Methode deutlich gro¨ßere Oberfla¨chen als fu¨r entsprechende Proben oh-
ne Dodecylamin. Dies wird vor Allem bei ho¨heren Calcinierungstemperaturen
(500 °C) deutlich. Auf eine entsprechende Gegenu¨berstellung der bei 600 °C cal-
cinierten Probenmaterialien muss leider verzichtet werden, da die entsprechen-
den Proben aufgrund unterschiedlicher Anatas/Rutil-Verha¨ltnisse nicht direkt
vergleichbar sind.
Die spezifischen Oberfla¨chengro¨ßen SPD und SBET der Probensubstanzen aus
wa¨ssriger Lo¨sung sind in Abbildung 11.6 gegenu¨ber gestellt. Hierbei ist zu er-
kennen, dass sich eine Dotierungselementkonzentration von 3% besonders vor-
teilhaft auf die erhaltenen Oberfla¨chengro¨ßen auswirkt. Die Kurven der BET-
Oberfla¨chen und der Oberfla¨chen SPD zeigen jeweils einen sehr a¨hnlichen Ver-
lauf, wobei die Werte der BET-Oberfla¨chen erwartungsgema¨ß unterhalb der aus
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Abbildung 11.4: Spezifische Oberfla¨che SPD von Al/Nb-dotierten Photokataly-
satoren bei der Synthese mit und ohne Dodecylamin-Zusatz
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Abbildung 11.5: Spezifische Oberfla¨che SBET von Al/Nb-dotierten Photokata-
lysatoren bei der Synthese mit und ohne Dodecylamin-Zusatz
in Abha¨ngigkeit der Dotierungskonzentration und der Temper-
temperatur.
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Abbildung 11.6: Spezifische Oberfla¨che SPD und SBET von Al/Nb-bidotierten
Photokatalysatoren bei der alternativen Synthese aus wa¨ssriger
Lo¨sung in Abha¨ngigkeit der Dotierungselementkonzentration
und der Calcinierungstemperatur.
spezifischen Oberfla¨chen liegen etwa im Bereich der fu¨r die aus ethanolischen
Lo¨sungen pra¨parierten Probensubstanzen.
Da vor allem im Bereich der Voruntersuchungen zur Pra¨paration aus wa¨ssri-
gen Lo¨sungen deutliche Steigerungen der BET-Oberfla¨chen beobachtet werden
konnten, ist davon auszugehen, dass die Syntheseroute einen deutlichen Einfluss
auf die Katalysatoreigenschaften hat. Aus diesem Grund wurden im Folgenden
einzelne Zwischenprodukte der Synthese mit Hilfe von rasterelektronenmikro-
skopischen Untersuchungen charakterisiert. Zu diesem Zweck wurden 29,0 g
(0,12 mol) TiOSO4·4,5 H2O (p.a., Riedel de Hae¨n) in 150 mL dest. Wasser
gelo¨st. Zu der klaren Lo¨sung wurden 40 mL 25%ige Ammoniak-Lo¨sung zugege-
ben. Der gebildete Feststoff wurde abgesaugt und mehrmals mit dest. Wasser
gewaschen. Eine kleine Probe dieses Feststoffs wird bei 100 °C im Membran-
pumpenvakuum getrocknet (Probe 1). Der restliche Feststoff wird in 80 mL
40%iger Salpetersa¨ure gelo¨st. Der klaren Lo¨sung werden 10 g (5 mmol) Poly-
ethylenglykol 2000 (p.a., Fluka) zugegeben, die zuvor in 50 mL dest. Wasser
gelo¨st wurden. Das so pra¨parierte Sol wurde u¨ber Nacht bei Raumtemperatur
geru¨hrt. Am darauffolgenden Tag wurde die Lo¨sung zur Gelbildung auf 65 °C er-
hitzt. Nach dem Abku¨hlen auf Raumtemperatur wurde die Ha¨lfte der Lo¨sung im








































Abbildung 11.7: Syntheseroute der Proben 1-5 fu¨r die rasterelektronenmikrosko-
pischen Untersuchungen.
gebliebene Feststoff wurde 15 °C Stunden lang bei 400°C an Luft getempert
(Probe 2). Die zweite Ha¨lfte des Gels wurde zur Abtrennung des Feststoffs
zentrifugiert. Der abgetrennte Niederschlag wurde daraufhin im Membranpum-
penvakuum u¨ber Nacht bei 100 °C getrocknet (Probe 3). Die Restlo¨sung wurde
nach dem Zentrifugieren auf 100 °C erhitzt und nach dem Abku¨hlen auf Raum-
temperatur erneut zentrifugiert. Der Niederschlag wurde ebenfalls bei 100 °C im
Membranpumpenvakuum getrocknet (Probe 4). Die u¨brige Lo¨sung wurde im
Rotationsverdampfer unter Vakuum bis zur Trockne eingedampft und der erhal-
tene Feststoff bei 400 °C 15 Stunden lang calciniert (Probe 5). Eine U¨bersicht
u¨ber die Synthese der verschiedenen Proben ist in Abbildung 11.7 gezeigt.
In einer weiteren Versuchsreihe wurde der Einfluss des Alterungsprozesses bei
der Gel-Herstellung untersucht. Zu diesem Zweck wurde eine Lo¨sung von 22,0 g
(0,09 mol) TiOSO4·4,5 H2O (p.a., Riedel de Hae¨n) in 100 mL dest. Wasser her-
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gestellt, der im Folgenden 35 mL 25%ige Ammoniak-Lo¨sung zugegeben wurden.
Der entstandene Niederschlag wurde abgesaugt und nach dem mehrmaligen Wa-
schen mit dest. Wasser in 50 mL 40%iger Salpetersa¨ure gelo¨st. Nach Zugabe
von 7,3 g Polyethylenglykol 2000 (p.a., Fluka) wurde das so erhaltene Sol in
drei gleich große Proben aufgeteilt. Die erste der drei Proben wurde kurz auf
100 °C erhitzt und dann im Rotationsverdampfer unter Vakuum bis zur Trockne
eingedampft (Probe 6). Die zweite Probelo¨sung wurde nach dem Erhitzen auf
100 °C fu¨r 20 Stunden bei Raumtemperatur geru¨hrt, bevor sie im Rotations-
verdampfer bis zur Trockne eingedampft wurde (Probe 7). Die letzte der drei
Probelo¨sungen wurde zuna¨chst 20 Stunden bei Raumtemperatur geru¨hrt, dann
auf 100 °C erhitzt und schließlich ebenfalls bis zur Trockne eingedampft (Probe
8). Beim Eindampfen der Probelo¨sungen wurde in allen drei Fa¨llen der gleiche
Temperaturverlauf gewa¨hlt. Alle Rohprodukte wurden vor der Untersuchung
am Rasterelektronenmikroskop 12 Stunden lang bei 500 °C getempert.
Von jeder Probe wurde eine Reihe rasterelektronenmikroskopischer Aufnah-
men angefertigt, von denen einige ausgewa¨hlte Bilder in den Abbildungen 11.8
bis 11.16 wiedergegeben sind. Auf die Probenoberfla¨che wurde zur Erho¨hung
der elektrischen Leitfa¨higkeit vor den Messungen eine du¨nne Schicht Gold auf-
gesputtert.
Die Aufnahmen der Probe 1 zeigen fu¨r die TiO2-Partikel eine sehr ungleichma¨-
ßige Teilchengestalt und -gro¨ßenverteilung. Der Durchmesser der Prima¨rteilchen
liegt im Gro¨ßenordnungsbereich zwischen ca. 50 nm und 2-3 µm, wobei die Teil-
chen in den meisten Fa¨llen eine starke Aggregation aufweisen. Anzeichen fu¨r eine
Poro¨sita¨t der Teilchenoberfla¨che sind nicht zu erkennen. Das unregelma¨ßige Er-
scheinungsbild der Probe 1 la¨sst sich durch die Pra¨parationsmethode begru¨nden.
Die alkalische Fa¨llung von Titan mit ammoniakalischer Lo¨sung erfolgt relativ
schnell, so dass ein kontrolliertes Teilchenwachstum nicht mo¨glich ist.
Die rasterelektronenmikroskopischen Bilder der Probe 2 zeigen ausschließlich
kugelfo¨rmige Aggregate mit einer sehr homogenen Gro¨ßenverteilung. Der Durch-
messer der Kugeln liegt im Bereich von etwa 1-2 µm. Detailaufnahmen einiger
Bruchstu¨cke dieser Kugeln wie in Abbildung 11.10 deuten darauf hin, dass es
sich bei den kugelfo¨rmigen Partikeln um Aggregate deutlich kleinerer Prima¨rteil-
chen handelt, deren Gro¨ße auf etwa 50 nm oder kleiner abgescha¨tzt werden kann.
Genauere Angaben sind aufgrund der unzureichenden Auflo¨sung des Mikroskops
nicht mo¨glich.
Die Probe 3 besteht aus vergleichsweise großen Partikeln und einer Vielzahl
kleinerer Bruchstu¨cke. Die Oberfla¨che der Teilchen zeigt keinerlei Anzeichen von
Poro¨sita¨t, jedoch sind die großen Partikel von einer Vielzahl von Rissen durch-
zogen. Die Gro¨ße dieser Teilchen betra¨gt bis zu 250 µm und liegt damit deutlich
u¨ber den Partikelgro¨ßen der Proben 1 und 2. U¨berraschend hierbei ist die Tat-
sache, dass diese Probe trotz der gezielten Fa¨llung mit Polyethylenglycol im
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Abbildung 11.11:
REM-Aufnahme von Pro-
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Prima¨rteilchen aufweist.
Die durch den zweiten Fa¨llungsschritt erhaltene Probe 4 zeigt eine sehr große
A¨hnlichkeit mit der schon in Probe 2 beobachteten Teilchenform. Da die Syn-
theseroute der Probe 4 ansonsten starke Gemeinsamkeiten mit der Darstellung
von Probe 3 aufweist, scheint vor allem die Erwa¨rmung der Reaktionslo¨sung auf
100 °C der Auslo¨ser fu¨r die Bildung der kugelfo¨rmigen Aggregate darzustellen.
Der Durchmesser der Kugeln liegt wiederum im Bereich von etwa 1-2 µm, wo-
bei es sich hierbei ebenfalls um Aggregate kleinerer Prima¨rteilchen zu handeln
scheint. Ein kleiner Teil der Probe 4 wurde nach einem 15-stu¨ndigen Calcinie-
rungsschritt bei 400°C nochmals rasterelektronenmikroskopisch untersucht. Eine
visuelle Vera¨nderung der Probe war hierbei nicht festzustellen. Eine Zerkleine-
rung der spha¨rischen Aggregate durch mehrstu¨ndige Behandlung der Probe in
der Kugelmu¨hle konnte ebenfalls nur in einem sehr geringen Maße beobachtet
werden.
Die aus dem Eindampfen der Restlo¨sung erhaltene Probe 5 weist wiederum
eine sehr unregelma¨ßige Teilchenform und -gro¨ßenverteilung auf. Die Gro¨ße der
Prima¨rteilchen liegt hierbei in einem Wertebereich von bis zu 50 µm. Weiterhin
fa¨llt auf, dass ein Großteil der Partikel eine deutliche Poro¨sita¨t aufweist. Die Po-
rengro¨ßen zeigen eine recht breite Verteilung mit Durchmessern zwischen 5 µm
und 50 nm.
Die in Probe 6 vorliegenden Partikel zeigen eine breite Gro¨ßenverteilung und
eine sehr ungleichma¨ßige Form. Die Teilchen sind mit Durchmessern von bis zu
400 µm zum Teil sehr groß und weisen vereinzelte Poren verschiedener Gro¨ße auf.
Eine la¨ngere Reaktionszeit durch eine Verla¨ngerung der Alterungszeit des Gels
sollte sich positiv auf die Teilchengro¨ßenverteilung und Partikelform auswirken.
Diese Annahme kann bei der Analyse der Probe 7 und Probe 8 besta¨tigt werden.
Probe 7 zeigt eine relativ homogene Verteilung der Partikelgro¨ßen mit Durch-
messern von etwa 1 µm. Die nahezu spha¨rischen Partikel erinnern an die in den
Proben 2 und 4 beobachteten Kugeln. Die in Probe 7 vorliegenden Kugeln zeigen
jedoch einen ho¨heren Verknu¨pfungsgrad was mo¨glicherweise auf die ho¨here Cal-
cinierungstemperatur zuru¨ckzufu¨hren ist. Inwieweit diese Kugeln aus kleineren
Prima¨rteilchen bestehen ist fu¨r diese Probe nicht zu erkennen.
Die in Probe 8 vorliegenden Partikel sind den in Probe 7 beobachteten Teil-
chen sehr a¨hnlich. Hier liegen ebenfalls nahezu spha¨rische Partikel vor, die auf-
grund von Sintervorga¨ngen einen ho¨heren Verknu¨pfungsgrad aufweisen, als die
in Probe 2 und 4 beobachteten Teilchen.
Erga¨nzend zu den rasterelektronenmikroskopischen Untersuchungen wurden
von Probe 4 und 6 bis 8 ebenfalls spezifische Oberfla¨chen nach der BET-Methode
bestimmt. So wurde fu¨r Probe 6 eine Oberfla¨che von SBET=61,7 m
2·g−1, fu¨r
Probe 7 von SBET=26,3 m
2·g−1 und fu¨r Probe 8 von SBET=7,5 m2·g−1 ermittelt.
Die Probe 4 zeigt mit SBET=121,4 m
2·g−1 die gro¨ßte spezifische Oberfla¨che.
Wie bereits bei der Analyse der rasterelektronenmikroskopischen Untersu-
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chungen zu erkennen ist, zeigen leichte Variationen der Versuchsparameter Re-
aktionszeit und -temperatur deutliche Auswirkungen auf die gebildete Teilchen-
gro¨ße und -beschaffenheit. Hierbei ergibt sich, dass sich eine verla¨ngerte Alte-
rung des Gels zusammen mit einer ho¨heren Reaktionstemperatur positiv auf
eine homogene Teilchengro¨ßenverteilung auswirken kann. Vor allem die fu¨r die
Proben 2 und 4 beobachteten, aus kleineren Prima¨rteilchen bestehenden spha¨ri-
schen Aggregate weisen eine hohe spezifische Oberfla¨che auf. Bei diesen Proben
ist dementsprechend von einer erho¨hten katalytischen Aktivita¨t auszugehen. Die
fu¨r die Probe 6 ermittelte spezifische Oberfla¨che ist vor allem auf die beobach-
tete Poro¨sita¨t der Partikel zuru¨ckzufu¨hren. Inwieweit sich eine solche poro¨se
Oberfla¨che fu¨r photokatalytische Umsetzungen von Vorteil ist, kann nur schwer
beurteilt werden, da mit einer Einschra¨nkung der Quantenausbeute durch Ab-
schattungseffekte zu rechnen ist. Zusammenfassend la¨sst sich anmerken, dass
gerade die hier untersuchte Pra¨parationsmethode der Sol-Gel-Chemie eine Viel-
zahl zu beru¨cksichtigender Variablen aufweist, die einen signifikanten Einfluss
auf die gebildeten Katalysatorpartikel zeigen.
11.3 Diskussion der Ergebnisse
Die Untersuchungen zur Synthese von Titandioxid-Materialien aus ethanoli-
schen Lo¨sungen unter Verwendung von Dodecylamin als Lo¨sungsmittelzusatz
haben ein verbessertes Kristallwachstum im Vergleich zur zusatzfreien Darstel-
lung nachgewiesen. Dies wurde durch den Vergleich der aus Ro¨ntgenpulverun-
tersuchungen erhaltenen mittleren Kristallitgro¨ßen belegt. Diese Vergro¨ßerung
der Prima¨rteilchen fu¨hrt weiterhin zu einer Verkleinerung der Gesamtoberfla¨che
des Materials. Ein Vergleich der aktiven Oberfla¨chen SBET zeigt andererseits
fu¨r die Proben mit und ohne Lo¨sungsmittelzusatz a¨hnliche Werte, wobei gerade
bei ho¨heren Calcinierungstemperaturen die Zugabe von Dodecylamin zur Ver-
gro¨ßerung der aktiven Oberfla¨che fu¨hrt. Hieraus la¨sst sich schließen, dass ein
entsprechender Zusatz zwar zur Vergro¨ßerung der Prima¨rteilchen beitra¨gt, auf
der anderen Seite aber einer Aggregation der Teilchen entgegenwirkt.
Die auf dem Wege der Sol-Gel-Chemie dargestellten Katalaysatoren aus wa¨ss-
rigen Lo¨sungen weisen geringfu¨gig kleinere Kristallitgro¨ßen auf, als die aus
ethanolischen Lo¨sungen dargestellten Proben. Dieser Effekt ist jedoch nicht
so stark ausgepra¨gt, dass sich sich signifkante Vergro¨ßerungen der spezifischen
Oberfla¨chen der Proben beobachten lassen. Die rasterelektronenmikrsokopischen
Untersuchungen verschiedener Zwischenprodukte ergab einen deutlich ausge-
pra¨gten Einfluss der Probenverarbeitung auf die Teilchengro¨ße und -beschaf-
fenheit. Vor Allem im Bereich der Voruntersuchungen zu dieser Pra¨parations-
methode wurden signifikant gro¨ßere spezifische Oberfla¨chen als bei den Proben
anderer Syntheserouten ermittelt. Nach einer sorgfa¨ltigen Analyse und Opti-
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mierung der betreffenden Parameter wie Reaktionstemperatur und Gelalterung
sollte es deshalb mit dieser Pra¨parationsmethode mo¨glich sein, a¨ußerst wirkungs-
volle Katalysatormaterialien zu synthetisieren.
11.4 Alternative Pra¨parationsmethoden
11.4.1 Synthese in inversen Mizellen
Eine Mo¨glichkeit zur Synthese von Nanopartikel ist die Verkleinerung des zur
Verfu¨gung stehenden Reaktionsvolumens. Eine Methode stellt hierbei die Durch-
fu¨hrung der Reaktion innerhalb von mizellaren Strukturen dar. Unter Mizellen
versteht man durch Assoziation gebildete spha¨rische oder nahezu spha¨rische
Aggregate von gelo¨sten Moleku¨len. Die Moleku¨le bestehen zumeist aus einer po-
laren Kopfgruppe und einem unpolaren, meist organischen Rest, der sich je nach
Art des umgebenden Lo¨sungsmittels nach innen oder außen ausrichtet. Bei der
Verwendung eines polaren Lo¨sungsmittels wie Wasser bilden sich so Mizellen mit
den polaren Kopfgruppen außen. Bei der Verwendung unpolarer Solventien ent-
stehen sog. inverse Mizellen mit polaren Kopfgruppen auf der Innenseite. Inner-
halb von Mizellen lassen sich eine geringe Anzahl unpolarer Moleku¨le einlagern,
so dass man eine sog. Mikroemulsion einer unpolaren Substanz in wa¨ssrigen
Lo¨sungmitteln erzeugen kann. Umgekehrt bietet sich ebenfalls die Mo¨glichkeit
der Bildung einer Mikroemulsion von Wasser in einem unpolaren Solvenz unter
Verwendung inverser Mizellen.
Gerade in der ju¨ngeren Vergangenheit nutzt man versta¨rkt die geringen Flu¨s-
sigkeitsvolumina innerhalb von Mizellen oder inversen Mizellen zur Synthese von
Halbleiter-Nanopartikeln. Da es sich bei den Precursor-Materialien fu¨r die Halb-
leitersynthese meist um polare Substanzen handelt, finden die Umsetzungen in
inversen Mizellen statt. Neben der Synthese von Kupferhalogeniden [291] oder
Mischoxiden finden sich auch diverse Berichte zur Synthese von TiO2-Materia-
lien. Die Syntheseroute beruht hierbei in den meisten Fa¨llen auf der Hydrolyse
verschiedener Titan(IV)-alkoholate in inversen Mizellen. Als Detergezien zur
Bildung der Mizellen kamen hauptsa¨chlich die beiden ka¨uflichen Tenside Aero-
sol OT, kurz AOT (Natrium-1,2-bis-(2-ethylhexyloxycarbonyl)-1-ethansulfonat)
[292–294] und Triton X-100 (Octylphenoldecaethylenglycolether) [295, 296] zum
Einsatz.
Gegen Ende der hier dokumentierten Arbeiten wurde ebenfalls eine Versuchs-
reihe zur Synthese von Titandioxid innerhalb inverser Mizellen durchgefu¨hrt.
In entsprechenden Vorversuchen wurde die Eignung von Laurinsa¨ure (Dode-
cylsa¨ure) als Mizellenbildner gepru¨ft. Als Lo¨sungsmittel kam hierbei Toluol zum
Einsatz. Das gewa¨hlte Detergenz zeigte jedoch eine zu geringe Wasseraufnahme,
so dass eine kontrollierte Hydrolyse von Titan(IV)-isopropanolat innerhalb die-
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Tabelle 11.5: Ermittelte Kenngro¨ßen unterschiedlicher aus mizellaren Lo¨sungen
pra¨parierter TiO2-Photokatalysatoren. H kennzeichnet die Halb-
wertsbreite im Pulverdiffraktogramm, L den mittleren Kristall-
durchmesser, SPD die daraus berechnete spezifische Oberfla¨che
und SBET die nach der BET-Methode bestimmte spezifische Ober-
fla¨che.
c(CTAB) TT xAnatas H L SPD SBET SPD
[mol·L−1] [°C] [%] [°2θ] [A˚] [m2·g−1] [m2·g−1] SBET
0,0 400 100 0,448 189,8 74,3 53,8 1,38
0,1 400 100 0,757 112,4 125,6 81,7 1,54
0,2 400 100 0,759 112,1 125,9 84,1 1,50
0,3 400 100 0,791 107,6 131,2 87,8 1,49
0,4 400 100 0,757 112,5 125,4 81,5 1,54
0,5 400 100 0,749 113,7 124,2 77,3 1,61
ser Mikroemulsionen nicht mo¨glich war. Als alternatives Tensid wurde in den
folgenden Versuchen CTAB (Cetyltrimethylammoniumbromid, Hexadecyltrime-
thylammoniumbromid) verwendet. Da dieses kationische Tensid eine nur sehr
geringe Lo¨slichkeit in Toluol aufweist, wurde als unpolares Lo¨sungsmittel Chlo-
roform eingesetzt.
Fu¨r die Versuchsreihe wurden jeweils 25 mL einer Lo¨sung von CTAB (p.a.,
Acros Organics) in Chloroform pra¨pariert. Die Konzentrationen wurden im Kon-
zentrationsbereich von 0,0 mol·L−1 bis 0,5 mol·L−1 in Schritten von 0,1 mol·L−1
eingestellt. Zu jeder dieser Lo¨sungen wurden 0,5 mL (0,03 mol) dest. Wasser
gegeben und gut durchmischt. Die so pra¨parierten Mikroemulsionen wurden
u¨ber Nacht bei Raumtemperatur stehen gelassen. Jeder dieser Lo¨sungen wur-
den 4,0 g (0,015 mol) Ti(OiPr)4 (p.a., Chempur) zugegeben und durchmischt.
Das so pra¨parierte Gel wurde fu¨r 48 Stunden bei Raumtemperatur gealtert.
Abschließend wurde das Lo¨sungsmittel bei 50 °C verdampft und das erhaltene
Rohprodukt bei 400 °C fu¨r 15 Stunden calciniert. Die fu¨r die einzelnen Kataly-
satorproben ermittelten physikalischen Kenngro¨ßen sind in Tabelle 11.5 darge-
stellt.
Die aus mizellaren Lo¨sungen erhaltenen Titandioxidpra¨parate bestehen al-
le aus ro¨ntgenographisch phasenreinem Anatas. Die pulverdiffraktometrisch be-
stimmten mittleren Kristallitgro¨ßen belegen eine deutliche Verkleinerung der
Prima¨rteilchen durch den Tensid-Zusatz. Der Teilchendurchmesser weist hierbei
fu¨r alle Tensidkonzentrationen sehr a¨hnliche Werte auf, wobei bei einer Konzen-
tration von c(CTAB)=0,3 mol·L−1 die kleinsten Teilchen gebildet werden. Die
aus den Ro¨ntgenpulverdaten ermittelten spezifischen Oberfla¨chengro¨ßen weisen
mit Werten um SPD=130 m
2·g−1 eine mittlere Gro¨ßenordnung auf. Auch die
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Abbildung 11.17: Spezifische Oberfla¨che SPD und SBET von undotierten Pho-
tokatalysatoren bei der alternativen Synthese aus mizellarer
Lo¨sung in Abha¨ngigkeit der Tensidkonzentration.
nach der BET-Methode bestimmten aktiven Oberfla¨chengro¨ßen liegen etwa im
Bereich der aus ethanolischen Lo¨sungen pra¨parierten Katalysatormaterialien.
Die spezifischen Oberfla¨chen SPD und SBET sind in Abbildung 11.17 gegenu¨ber-
gestellt. Fu¨r die beiden spezifischen Oberfla¨chen ergibt sich ein analoger Verlauf,
wobei die Kurve fu¨r SBET erwartungsgema¨ß unterhalb der Messkurve fu¨r SPD
liegt. Auch bei den BET-Oberfla¨chen erweist sich eine Tensidkonzentration von
c(CTAB)=0,3 mol·L−1 als vorteilhaft. Der Aggregationsgrad der untersuchten
Proben zeigt fu¨r die aus tensidhaltigen Lo¨sungen pra¨parierten Materialien sehr
a¨hnliche Werte um etwa 1,55. Die Aggregation der tensidfreien Probe ist etwas
geringer.
Zur weiteren Charakterisierung der Proben wurden von allen Katalysatoren
ebenfalls rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen angefertigt. Exemplarisch
sind in den Abbildungen 11.18 und 11.19 Aufnahmen der Proben mit Konzentra-
tionen von c(CTAB)=0,0 mol·L−1 und c(CTAB)=0,2 mol·L−1 dargestellt. Hier-
bei zeigen sich fu¨r die tensidfrei pra¨parierten TiO2-Partikel große Prima¨rteilchen
mit u¨berwiegend glatter, von tiefen Rissen durchsetzter Oberfla¨che, wa¨hrend in
der tensidhaltigen Probe Aggregate sehr viel kleinerer Partikel gebildet werden.
Die Teilchengro¨ße in der mizellar gebildeten Probe liegt im Bereich unterhalb






aus mizellarer Lo¨sung mit
c(CTAB)=0,0 mol·L−1.





aus mizellarer Lo¨sung mit
c(CTAB)=0,2 mol·L−1.
Die La¨nge des Balkens am
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2 µm.
Abschließend la¨sst sich sagen, dass die Pra¨parationsmethode aus mizellaren
Lo¨sungen eine gut kontrollierbare Pra¨parationsmethode darstellt, die Kataly-
satormaterialien mit großen spezifischen Oberfla¨chen ermo¨glicht. Durch eine
Variation der verwendeten Detergenzien zusammen mit einer Optimierung des
verwendeten Lo¨sungsmittels sollten hier in Zukunft deutlich gro¨ßere spezifische
Oberfla¨chen und mo¨glicherweise damit verbundene gesteigerte katalytische Ak-
tivita¨ten fu¨r TiO2-Photokatalysatoren zu erwarten sein. Die Vorteile der mizella-
ren Synthese liegen im Vergleich zu den bisher diskutierten Pra¨parationswegen
vor Allem in den qualitativ hochwertigen Katalysatoren in Verbindung mit ei-
ner von nur wenigen Parametern abha¨ngenden Synthese. Die stellt im Gegensatz
zum vorgestellten wa¨ssrigen Syntheseweg einen signifikanten Vorteil im Hinblick
auf eine durchzufu¨hrende Prozessoptimierung dar.
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11.5 Immobilisierungsexperimente
In einem weiteren Teilbereich der hier dokumentierten Arbeiten wurden Versu-
che zur Immobilisierung der Titandioxid-Photokatalysatoren auf verschiedenen
Substraten durchgefu¨hrt. Hierbei kamen vor allem Borsilicat-Glas und Quarz-
glas zum Einsatz, um eine hohe Lichtdurchla¨ssigkeit des Verbundmaterials hin-
sichtlich des spa¨teren photochemischen Einsatzes zu gewa¨hrleisten.
Gerade in der ju¨ngeren Vergangenheit konnten eine Vielzahl von Untersuchun-
gen zur Immobilisierung von Titandioxid auf verschiedenen Substraten beschrie-
ben werden. Im Bereich der Pra¨parationsmethoden und Beschichtungstechniken
werden hierbei meist CVD-Methoden [297] oder Synthesen aus der Sol-Gel-Che-
mie mit anschließender Durchfu¨hrung von Dip- oder Spin-Coating-Verfahren
eingesetzt [298–300]. Weitergehende Untersuchungen beschreiben die Beschich-
tung verschiedenartiger Substrate [301–304], mo¨gliche Nachbehandlungsmetho-
den [305] oder den allgemeinen Einfluss einer Immobilisierung auf die photoche-
mische Abbauleistung bei der Abwasserreinigung [306].
Fu¨r die durchgefu¨hrten Dip-Coating-Experimente wurden unterschiedliche
Precursor-Lo¨sungen auf ethanolischer und wa¨ssriger Basis pra¨pariert. Fu¨r die
ethanolische Lo¨sung wurden 14,2 g (50 mmol) Ti(OiPr)4 (p.a., Chempur) in
23,0 g absolutem Ethanol gelo¨st. Zu weiteren 23,0 g absolutem Ethanol wurden
10,0 g Acetylaceton (p.a., Acros Organics) und 2,7 g (150 mmol) dest. Wasser
gegeben. Die Lo¨sungen wurden vereinigt und verru¨hrt. Anschließend wurden vor-
bereitete Quarzglastra¨ger mehrere Male langsam (ca. 0,2 cm·s−1) in die erhalte-
ne Lo¨sung getaucht. Fu¨r die wa¨ssrige Coating-Lo¨sung wurden 20,0 g (85 mmol)
TiOSO4·4,25 H2O (p.a., Riedel de Hae¨n) in 100 mL dest. Wasser gelo¨st und der
nach Zugabe von 40 mL 25%iger Ammoniaklo¨sung gebildete Niederschlag in ei-
ner Nutsche gesammelt. Nach mehrmaligemWaschen des Niederschlags mit dest.
Wasser wurde dieser in 40 mL 10%iger Salpetersa¨ure gelo¨st. Abschließend wur-
den der Lo¨sung 6,8 g Polyethylenglykol 2000 (p.a., Fluka) zugegeben. Mit Hilfe
der so erhaltenen Lo¨sung wurden verschiedene Quarzglastra¨ger durch Dip-Coa-
ting beschichtet. Alle pra¨parierten Tra¨ger wurden nach dem Trocknen an Luft
fu¨r 12 Stunden bei 500 °C calciniert. Die Charakterisierung der so pra¨parierten
Proben erfolgte mit Hilfe der Rasterkraftmikroskopie. Einige der so erhaltenen
Aufnahmen sind in den Abbildungen 11.20 bis 11.23 dargestellt.
Vor Allem die aus ethanolischer Lo¨sung pra¨parierte TiO2-Schicht zeigt eine
auffa¨llige Strukturierung der Oberfla¨che. Eine U¨bersicht der Oberfla¨che ist in
Abbildung 11.20 zu sehen, die Abbildung 11.21 zeigt das Ho¨henprofil eines a¨hn-
lichen Ausschnitts. Die TiO2-Oberfla¨che weist parallel liegende Stra¨nge oder
Ro¨hren auf, deren Durchmesser bei etwa 10-20 nm liegt. Ob es sich bei den
Strukturen um massive Stra¨nge oder um Ro¨hren handelt ist unklar, jedoch
wurden auf keiner der angefertigten Aufnahmen zerbrochene Ro¨hrenfragmente
beobachtet. Es ist deshalb anzunehmen, dass es sich bei dem Profil um eine
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Abbildung 11.20: AFM-Aufnahme einer TiO2-Schicht aus ethanolischer Lo¨sung
bei fu¨nffach wiederholtem Dip-Coating.
Abbildung 11.21: AFM-Aufnahme einer TiO2-Schicht aus ethanolischer Lo¨sung
bei fu¨nffach wiederholtem Dip-Coating. Gezeigt ist das Ho¨hen-
profil eines Schnittes senkrecht zu den beobachteten Wellenli-
nien.
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Abbildung 11.22: AFM-Aufnahme einer TiO2-Schicht aus wa¨ssriger Lo¨sung bei
vierfach wiederholtem Dip-Coating.




Anordnung massiver TiO2-Stra¨nge handelt.
Fu¨r die auf entsprechende Weise aus wa¨ssriger Lo¨sung pra¨parierten Schichten
konnten die in Abbildung 11.22 und 11.23 Oberfla¨chenstrukturen beobachtet
werden. Wa¨hrend die Oberfla¨che weitgehend relativ unstrukturiert ist, zeigen
sich an einigen Stellen die im zweiten der beiden Bilder dargestellten spha¨ri-
schen Anordnungen. Der Durchmesser der Spha¨ren liegt hierbei im Bereich von
etwa 10-50 nm und entspicht damit der in einigen der mit REM-Aufnahmen un-
tersuchten Proben beobachteten Prima¨rteilchen-Gro¨ße. Eine Aggregation dieser
Prima¨rteilchen zu gro¨ßeren Kugeln kann im Rahmen der AFM-Untersuchungen
nicht beobachtet werden.
In weiteren Beschichtungsversuchen wurden auch Experimente mit Quarzglas-
fragmenten und Kunststoff-Schwa¨mmen durchgefu¨hrt, um fu¨r den katalytischen
Einsatz eine mo¨glichst große aktive Oberfla¨che der Proben zu gewa¨hrleisten.
Da jedoch in den meisten dieser Fa¨lle eine gleichma¨ßige und auch festhaftende
Beschichtung der Oberfla¨che nicht erreicht werden konnte, wurden die Untersu-
chungen in diesem Teilgebiet nicht weiter vorangetrieben.
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Die in den hier dokumentierten Ergebnissen beschriebenen Dotierungsexperi-
mente setzen die von K. Vogelsang begonnenen Arbeiten fort [224]. Neben
den mit Niob monodotierten Katalysatormaterialien gelang erstmals die Syn-
these und Charakterisierung von Photokatalysatoren mit gleichzeitiger p- und
n-Dotierung. Sowohl fu¨r die mono- als auch fu¨r die bidotierten Titandioxide
konnte eine Stabilisierung der Anatasmodifikation auch bei ho¨heren Calcinie-
rungstemperaturen beobachtet werden. Weiterhin bewirkt jede der eingesetzten
Dotierungsvarianten eine deutliche Verkleinerung der mittleren Prima¨rteilchen-
gro¨ße. Diese Verminderung der Kristallinita¨t der Proben kann mit dem Einbau
von Dotierungselementionen in das TiO2-Wirtsgitter und dem damit verbun-
denen vermehrten Auftreten von Kristallbaufehlern erkla¨rt werden. Verbunden
mit der geringeren Prima¨rteilchengro¨ße konnte fu¨r die dotierten Katalysator-
proben im Allgemeinen sowohl mit Hilfe von Ro¨ntgenpulvermethoden als auch
nach der BET-Methode eine gro¨ßere spezifische Oberfla¨che ermittelt werden.
Da es sich bei photochemischen Abbaureaktionen mit Halbleitermaterialien um
Oberfla¨chenprozesse handelt, sollte sich vor Allem eine Vergro¨ßerung der spezifi-
schen Oberfla¨che SBET positiv auf die Abbauleistung des Katalysatormaterials
auswirken. Diese Zusammenha¨nge konnten fu¨r die monodotierten und bidotier-
ten Materialien durch Abbauexperimente mit verschiedenen Modellsubstanzen
teilweise besta¨tigt werden. Eine signifikante Steigerung der Abbauleistungen fu¨r
die bidotierten Katalysatoren durch synergetische Effekte der gleichzeitigen p-
und n-Dotierung und einer damit verbundenen Verla¨ngerung der Rekombinati-
onszeiten konnte fu¨r die beiden durchgefu¨hrten Dotierungselementkombinatio-
nen leider nicht beobachtet werden. Die ermittelten physikalischen Kenngro¨ßen
der bidotierten Materialien lagen alle im Bereich a¨hnlich behandelter mono-
dotierter Katalysatoren. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass photochemische
Abbauexperimente, die einen direkten Vergleich der katalytischen Wirksamkeit
mono- und bidotierter Materialien ermo¨glicht ha¨tten, aufgrund von personellen
Schwierigkeiten nicht durchgefu¨hrt werden konnten. Eine endgu¨ltige Einstufung
der Abbauleistungen ist demnach nicht mo¨glich und sollte in zuku¨nftigen Unter-
suchungen angestrebt werden.
In weiteren Untersuchungen wurden verschiedene Variationen der Synthese-
route entwickelt und untersucht. Hier kamen zuna¨chst verschiedene Lo¨sungsmit-
telzusa¨tze zum Einsatz, die aufgrund ihres dirigierenden Einflusses eine Struk-
turierung der gebildeten Titandioxidkatalysatoren ermo¨glichen sollten. Da vor
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Allem langkettigen organischen Moleku¨len mit polarer Kopfgruppe hierbei eine
gute Wirksamkeit zugeschrieben wird, wurden verschiedene Katalysatormateria-
lien aus Lo¨sungen mit Dodecylamin-Zusatz synthetisiert. Bei der schon fu¨r die
Dotierungsexperimente genutzten Syntheseroute konnten hierbei geringfu¨gige
Vergro¨ßerungen der Prima¨rteilchen und eine damit verbundene Verkleinerung
der spezifischen Oberfla¨che SPD beobachtet werden. Demgegenu¨ber fu¨hrte der
Zusatz von Dodecylamin zu einer Verminderung des Aggregationsgrades der
Probe, so dass fu¨r Proben mit und ohne Lo¨sungsmittelzusatz eine a¨hnliche spe-
zifische Oberfla¨che SBET erhalten wurde. Speziell fu¨r diese Syntheseroute ko¨nnte
die durch Dodecylamin hervorgerufene verminderte Aggregation der Prima¨rteil-
chen zu einer Verbesserung der Katalysatoraktivita¨t fu¨hren, sofern es gelingt,
die Vergro¨ßerung der Prima¨rteilchen zu kontrollieren.
In Experimenten zum Lo¨sungsmittelzusatz Fructose konnte eine deutliche
Verkleinerung der spezifischen Oberfla¨chengro¨ßen beobachtet werden. Weiter-
hin wirkte sich der Zusatz von Fructose mindernd auf den Anatasanteil der
Probe aus, so dass fu¨r entsprechende Katalysatormaterialien eine verminderte
katalytische Aktivita¨t zu erwarten ist.
Neben der Wahl des zugesetzten Templatbildners ist auch die Syntheserou-
te von entscheidender Bedeutung. Hierbei kann ein gewa¨hlter Lo¨sungsmittelzu-
satz fu¨r zwei verschiedene Darstellungsmethoden gegensa¨tzliche Einflu¨sse haben.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass mit geeigneten Lo¨sungsmittelzusa¨tzen ge-
ringe Verbesserungen der Katalysatoreigenschaften mo¨glich sind. Aufgrund des
Zusammenspiels von zugesetzter Substanz und gewa¨hlter Syntheseroute ist hier-
bei jedoch eine la¨ngere Optimierung no¨tig.
Neben Synthesen in ethanolischen Lo¨sungen wurden weiterhin auch Experi-
mente in wa¨ssrigen Lo¨sungen unter Verwendung von Sol-Gel-Methoden sowie
Synthesen aus mizellaren Lo¨sungen durchgefu¨hrt. Hierbei konnten vor Allem fu¨r
die Syntheseroute der Sol-Gel-Chemie signifikante Einflu¨sse von Parametern wie
Reaktionszeit und -temperatur festgestellt werden, die in zuku¨nftigen Untersu-
chungen eine la¨ngerfristige Optimierung no¨tig erscheinen lassen. Die Synthese
der Titandioxidphotokatalysatoren aus Mikroemulsionen mit Hilfe inverser Mi-
zellen lieferte fu¨r alle untersuchten Proben eine signifikant gro¨ßere spezifische
Oberfla¨che. Zuku¨nftige Variation des verwendeten Detergenzmoleku¨ls werden
hierbei im Zusammenspiel mit verschiedenen Lo¨sungsmitteln oder gegebenen-
falls der Verwendung von Co-Tensiden eine weitere Verbesserung der Katalysa-
toreigenschaften ermo¨glichen.
In ersten Experimenten zu Oberfla¨chenbeschichtungen konnten verschiede-
ne TiO2-Coatings pra¨pariert und mittels Rasterkraftmikroskopie charakterisiert
werden. Die Haftung der Beschichtungen auf Glassubstraten war in den durch-
gefu¨hrten Versuchen jedoch noch unbefriedigend war, so dass zuku¨nftige Unter-
suchungen vor Allem hier ansetzen sollten.
Abschließend la¨sst sich sagen, dass die hier durchgefu¨hrten Versuchsreihen
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nur einen kleinen Teil des Themengebiets der Titandioxid-Synthese abdecken
ko¨nnen und sollen. Die vielfa¨ltigen Parameter im Rahmen der Synthesevarianten
bieten eine große Zahl von Ansa¨tzen fu¨r weitere Optimierungen. Hierbei ko¨nnten
in zuku¨nftigen Untersuchungen vor Allem die Methoden der kombinatorischen
Chemie schnelle und signifikante Fortschritte ermo¨glichen.
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